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Preface

La chimie des vernis, même au point de vue purement analytique,
embrasse tant de parties de la chimie qu'une etude complete dépasse-
rait de beaucoup le cadre d'un « Manuel de Laboratoire ». On a, en
effet, a considérer entre autres les analyses de résines, d'huiles, de dis-
solvants; de vernis gras, de siccatifs et de vernis, ainsi que celles des
matieres colorantes minerales et organiques, etc...

L'Auteur a cherché, parmi les donnees existantes; a choisir celles
que sa longue experience dans cette branche lui a montrees comme
étant de l'usage de plus frequent. Il a, autant que possible, choisi des
méthodes qui puissent s'employer meme dans les petits laboratoires,
sans nécessiter un grand appareillage. D'une facon generale, on n'a
donne qu'une methode, qui permette, avec le maximum de commodité,
d'obtenir des résultats suffisamment précis. On ne s'est ecarte de ce
principe que lorsqu'il y avait lieu, a cote d'une a méthode rapide »,
de donner une méthode precise.

On suppose au lecteur la connaissance generale de l'analyse et de
la chimie. Les explications theoriques sont évitées, pour ne pas grossir
démesurément Pouvrage, qui n'est pas du tout un a Traité ». On n'a
donne que ea et la quelques indications. La réflexion personnelle n'est
jamais epargnee au chimiste_ en vernis, s'il veut arriver, par le plus
court chemin, a la solution des problemes qui se posent a lui.

Particulierement difficile était la creation d'une marche systema-
tique de l'analyse des vernis ainsi que le choix des methodes d'essaie,
de ces produits et des peintures. Quand l'Auteur a donne ici la prefe-

' rence a ses propres methodes, il n'a pas agi par antour-propre, mais
parce que ces method es sont executables par des moyens simples,
qu'un chimiste exerce pourra, en cas de besoin, realiser I II se
passera encore bien du temps jusqu'a l'etablissement de inaliodes
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d'essai c normales », correspondent aux multiples emplois divers des
vernis et des couleurs.

L'Auteur verra ses (16sirs satisfaits si ce petit ouvrage peut faciliter
ses co116gues de l'industrie et des laboratoires de recherches leur

difficile travail. 11 sera toujours reconnaissant des critiques utiles.



Methodes Générales

A - Méthodes physiques

Densité.

La determination de la densité peut etre ici supposée connue (1).
toutefois rappeler ce principe fondamental que dans toute

&termination de densite, il faut mertionner la temperature a laquelle
elle a été faite, ainSi que Punité choisie (eau a 0°, 4 4°, a 15° ou a 200).
En outre, il faut specifier si le calcul a été rapporte ou non au vide.

Comme ici, ce calcul n'a ete que rarement fait (comme dans la
plupart des determinations industrielles), en l'absence d'indication
contraire, les valeurs données ne se rapporteront pas au vide.

On représentera, done par :
d 15 /4, la densité 4 15° rapportée a l'eau a 4° prise comme unite,

et dans Pair..
d 15 /4 (760) aura la meme signification.
d 15 /4 (0), représente la densité a 15° rapportée 	 au 4 4° prise

comme unite, et dans le vide.
d 15 /15,1a densité 4 15° rapportée a I'eau a 15°, et ainsi de suite.
Tandis que, pour les determinations de richesses alcooliques, on

prend la densité d 15 /15 dans l'air, il est preferable, par ailleurs,
d'adopter la temperature normale de 20°.

Les indications de densitês non accompagnees des specifications
nécessaires, restent indeterminees et sans valeur.

Pour la determination des densites, on doit recommander avant
tout le Ncnonzare, qui ne se trouve jamais en defard. Lorsqu'on utilise
un areometre, i1 faut toujours se rappeler quo ses indications n'ont. de

(1) On trouvera des indications tri3 completes dans rouvrage do SEELIG \	 N-ZIEK

3 . Mit. (Hdition Union, Berlin).

H. "Worn. — Vernis et couteurs.
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valeur que pour les liquides pour lesquels été étalonné. Ainsi, un
alcoometre donnerait dans du pétrole des indications inexactes. Les
aréomètres sans specification ne' peuvent donner que des résultats
grossiers, car il peut se produire' des variations atteignant la troisième
dkimale.	 , .

La temperature doit être reglk . avec soin dans les determination's
de densite. Dans bien des cas, on peut opérer a une temperature quel-
conque et appliquer un coefficient de correction calcula une fois pour
toutes.	 -

Pour les huiles, par exemple, la correction a appliquer est de
0,00067 par degra. On trouvera dans la table IV, les coefficients de
correction s'appliquant aux dissolvants les plus courants.

Pour les inati(!res solides, il faut distinguer le poids specifique (1)
et le poids contenu dans un certain volume (poids des poudres, des
matières tassées). Cette dernière donnée n'est pas une constante spéci-
fique d'une substance, mais une variable dependant de la grosseur
des grains, de la hauteur de- tassement... Il n'y a pas de 4nethode
generale. Le meilleur moyen pour effectuer cette determination est
de verser librement 100 gr. de matiere , dans une aprouvette graduée,
sans remuer celle-ci. On lit alors le Volume ; 1.00 /volume représente
alors la valeur clierchee, pour la matiare non tassee. On la tasse ensuite
en frappant l'aprouvette sur une surface molle, jusqu'a cc que le volume
ne varie plus sensiblement. On aura alors la nouvelle valour 100 /volume
se rapporiant a la matiere-tassee.

Indice de refraction.

L'indice de refraction est one des donnees les plus precieuses pour
l'examen des huiles et des dissolvants. On peut souvent, au sons strict
du mot, fleecier d'un coup d'oeil une falsification a l'aide de l'indice
de refraction, ou obtenir des points de repere précieux pour determiner
la ' composition d'un mélange.

Les appareils employes ne seront pas (Writs plus amplement ici.

(I) On trouve Ie poids specillque en pesant us poids p de matWe dans un picnotrietre dont
la contenance en eau est Connue et — V," gr. On reit-wilt alors le steno/bare d'eau, ou d'un
Outre liquide dc densite connue d, qui ne dissolve pas la substance exandnee. On pese de nou-
veau apres acoir soigneusement elimine les bulles (Fair. SI le poids du contenu est maIntenant G,
011 a pour le poids specinque cherche

P.S. =	
a

W X a
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Pour plus de details, voir le volume XIV de la présente collection :
o Les graisses, huiles et cires », du Professeur MARCUSSON. Le simple
maniement des appareils est tres facile, et les notices qui les accom-
pagnent permettent de s'en assimiler facilement l'usage.

Il taut recommander avant tout le refractometre d'apres ABBE,

de aiss a Iêna, qui, outre l'indice de refraction, permet aussi de
mesurer la dispersion. L'étendue de PeelleIle permet do mesurer les
indices compris entre 1,3 et 1,7, ce qui suffit a tous les cas.

Le « butyrorefractometre » de ZEISS, d'un emploi encore plus
simple, a son emploi limité aux valeurs extremes 1,400 et 1,492. En
outre, la mesure de la dispersion n'est possible avec cet appareil que
d'une façon un peu compliquee, par l'emploi de lumières de couleurs
differentes.

On peut elargir le domaine d'emploi du butyrorefractométre en
effectuant la mesure non sur la substance examinee, mais sur un
mélange de celle-ci avec une autre, dont la , presence ramene l'indice
du melange a une valeur comprise dans les limites voulues (par exemple
du pétrole lourd sera ajouté h une substance tres refringente, du xylol
a une trop peu refringente).

L'indice de refraction de la substance examinee est alors

100 (
n —	 1760 (n, — n)),

ou n est l'indice du melange, n1 celui du pétrole, etc., ajouté, et c, la
teneur du melange en matière essayée, exprimee en volume pour cent.

La formule ne peut pas être appliquée dans les cas ou le mélange est

accompagne d'une contraction notable.

II faut encore noter que l'indice de refraction est fonction de la
longueur d'onde de la lumiere monochromatique employee, ainsi qua
de la temperature. II faudra donc indiquer ces deux données ; les
indices de refraction sont generalement (tonnes pour la lumiere du
sodium (n D ). On recommande d'adopter 20° comme temperature nor-
male d'observation. Pour les substances qui sont solides on incomplMe-
ment liquides a cette temperature, on operera h 40 0, u 000 et voire
memo plus haut. La temperature doit egalcinent etre indiquee ; on
ecrira par exemple : nr,„.

La dispersion est mesuree, dans le refraeLoinUre d'Aun euteutre los
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lumieres des raies F et D (raies solaires de FRAUNHOFER), on meSUre
donc nr —

Au lieu de faire Pobservation a la temperature normale (20 0), il
est souvent plus simple de la faire a deux temperatures voisines de
celle-ci, et de calculer, a l'aide des valeurs trouvees, la valeur , de. n
pour la temperature normale. Si N et T, n et t, al et t1 rePresententdes
indices et les temperatures correspondantes, on aura la relation :

N = it	 (T
	 nl — n

— t,

Pour les substances dont la variation d'indice en fonction de la
temperature est connue, il suffira de faire une seule mesure au voisinage
de la « temperature normale », et d'appliquer la correction cbrrespon-
dante, par addition si la temperature de lecture est„ inferieure a la
temperature normale, et par soustraction si elle lui est superieure.

La correction, pour les huiles que nous aurons h considérer, peu
etre prise egale a 0,0036 ; pour les dissolvants, voir table 4.

-Pour determiner la viscosite des vernis, qui est h-peu pres, la seule
que 'nous ayions a envisager, le viscosimetre d'ENGLER, employe pour
les huiles de graissage, ne peut convenir que pour des produits rela-,
tivement fluides. Les viscosimetres h chute de 'bille conviennent au
contraire dans tous les cas. Nous allons decrire deux de ces appareils. _

10 Viscosirnêtre chute de bille du Dr R. Fisc
Fr. HUGERSHOFF, Leipzig).

Cet appareil est ferme d'un tube de Verre entoure d'un manchon de
verre a la fawn d'un refrigerant de Liebig. A la partie inferieure du
tube interieur est rode un petit tube plus etroit, muni d'un robinet, et
dont l'extremite superieure marque la fin de la chute de la bille.

' Un fil a plomb fixe au manchon exterieur permet de disposer Pappareit •
Suivant la verticale, et deux therrnometres donnent les temperatures
clans le manchon et dans le tube interieur (fig. 1):	 -

Pour fc ire une determination, on remplit completement le tube
interieur de la matiere essayee, puis on equilibre bien les temperatures.
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On laisse alors tomber dans le tube interieur (sans lui communiquer
d'acceleration) une bille de laiton ou d'aluminium, qui accompagne
l'appareil. On mesure a l'aide d'un
chronoinêtre le temps qui s'écoule
entre le Lacher de la bille et son
arrivée au contact du tube inferieur
mentionne ci-dessus.

Dans les liquides fonces, il est
difficile d'observer la fin de la chute.
Dans ce cas, on disposera une canali-
sation électrique telle que Parrivée
de la bille ferme le contact. L'allu-
mage d'une lampe, placee sur cette
canalisation, indiquera la fin de la
chute.

FisciiEn recommande comme
unite le temps de chute de la même
bille dans la glycerine pure a 280
Baumé, a la 'temperature de 580 C.

20 Viscosimêtre a chute de bille,

de WOLFF et IRINEU.

II s'agit ici d'un instrument
extremement simple, qu'il est facile
de construire soi-même, et qui , est néanmoins trêS suffisant  pour les
determinations courantes. Dans un tube de verre d'un diamétre
intérieur de 12 a 13 mm., on coupe des morceaux de 26 cm. de long,
sur lesquels on trace trois traits situes respectivement a 0,5 cm.,
7,5 cm. et 22,5 cm. de l'une des extremites. L'autre extremite est
fermée par un bouchon. On monte l'extremite ouverte dans un fort
bouchon perce, de sorte que le tube, rempli du liquide examine,
flotte verticalement dans le vase destine a assurer la temperature
voulue. Comme mobile, on prendra une pate verre obtenue par
fusion d'un tube (voir fig. 2). Au moyeu d'uito pinee, pour éviter
l'echaufTement que produirait la mein, on introduit, In poime en hait,
cette goutte de verre dans le liquide, 	 rcn1lJit Ic tubo jusqu'au der-
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nier trait. On observe alors le temps qui s'ecoule entre les passages du
mobile devant les deux traits suivants. Pour obtenir des valeurs
comparables avec des mobiles differents, on rapportera les temps

observes au temps de chute de la Tame goutte de
verre dans une glyeerine determinee (par exemple
a 93,7 %). Ou mieux, ce qui permet une verifi-
cation rapide, dans une glycerine présentant tin

Fic. 2.	 indice de refraction determine (par exemple nrox,
1,46645). Avec les vernis dont la densité est supe-

rieure a 1, on fixe au bouchon support deux petits crochets de fil de
fer, qui permettront de suspendre le tube dans la cuve a tempera-
ture constante.

En preparant un nombre suffisant de tubes, on pourra effectuer
rapidement un grand nombre de determinations, sans avoir a perdre
chaque fois le temps nécessaire au nettoyage du tube. En donnant
la goutte de verre des dimensions appropriées, on pourra, avec des
liquides de viscosites differentes, amener la duree de la chute a ne pas
etre demesuree. Plus, a poids égal, une goutte sera petite (espace
vide plus petit), plus elle tombera vite. Pour les huiles et vernis três
visqueux, on pourra alourdir la goutte de verre en y enrobant un petit
fragment de metal.

Point de fusion et 'point de

On supposera connue la méthode de determination des points de
fusion. Elle ne joue pas d'ailleurs ici un role bien important, sauf dans
quelques cas, notamment dans l'analyse des vernis. Il en est de meme •
pour la determination des points de solidification. On peut se reporter
pour ces questions a l'ouvrage de MARCUSSON (vol. XIV .de la presente
collection). Nous dirons au contraire quelques mots de la determination
du point de ramollissement et du point de goutte, importante dans
l'essai des brais, poix et asphaltes. Cette determination' est surtout
recommandable pour les substances n'ayant pas de point de fusion
net, comme c'est le cas, par exemple, pour la plupart des résines. Les
points de fusion des resines que l'on trouve dans les ouvrages, sont peu
concordants, et ne sauraient l'être, car chaque observateur pourra
considérer comme « point de fusion i) un état de ramollissement difre-
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rent. Mame les indications telles que point de fusion « infdrieur » et
supérieur » (commencement du ramollissement et fusion complete),

ne sont pas exemptes de ces critiques. Seules des methodes parfaite-
ment definies, comme les suivantes, peuvent donner des resultats
comparables.

1° Point de ramollissement d'aprês Kfamer.Sarnow.

Dans un petit tube de verre coupe bien droit, ayant 10 cm. de long
et 6 h. 7 mm. de diametre interieur, on introduit une baguette de verre
le remplissant bien, de fagon h laisser h l'extrémité un espace vide de
5 mm. de long (voir fig. 3). Dans cet espace, on coule goutte h goutte la
substance fondue avec soin et sans surchauffe, jusqu'à ce qu'elle forme
un meriisque convexe. On coupe celui-ci h ras apres refroidissement.
On enleve alors la baguette de verre, redresse le tube, la partie libre
en haut, et sur la couche de matière, de 5 mm. d'épaisseur, on verse
exactement-5 gr. de mercure. Le tube ainsi garni est introduit dans un
tube plus large, fermé Par le bas, place dans un becher plein d'eau.
A côté du petit tube contenant la matiere et le mercure, on fixe un
thermomètre dont le reservoir soit au niveau de la couche de matière
examinee. On chauffe alors l'eau contenue dans le bêcher, a raison de-
1° par minule. La temperature a laquelle le mercure tombe h travers
la couche de résine, est le point de ramollissement. On peut remplacer
la charge de mercure par une petite tige de metal de même poids,
BAUER a établi un appareil qui facilite beaucoup le,remplissage du
tube. (Construit par : Vereinigte Fabriken fur Laboratoriumsbedarf,
Berlin N.W. 6.)

2° Point de ramollissement et point de goutte d'aprOs Ubbelohde.

Dans cette méthode, adaptee au memo but, un petit tube e (fig. 4)

est rempli de matiére et, tandis que celle-ci est encore molle, on y
introduit le thermornetre que l'on fixe au tube au moyen d'une douille
metallique b. Celle-ci presente une petite ouverture e, permettant
l'entrée de l'air. La matiere en exces est alors coupee a ras de l'oritice
inférieur du tube et l'ensemble, place dans un tube essais, est intro-
duit dans le Weber plein d'eau r i ne l'on chauffe comme precedemment.
La temp6ratare de ramollissement, d'apres U1113E1,0110E, est, celle A
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laquelle la substance commence à former un ménisque sensible à
l'ouverture inférieure du tube, le .point de goutte étant la température

à laquelle tombe la.premièie goutte. (Cet appareil est four
maison BLECKMANN et BUR,GER, à Berlin.)

Méthodes de distillation.

Pour l'analyse des dissolvants, une des opérations les plus utiles
est la distillation fractionnée. Comme les substances employées dans
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la technique sont rarement des corps purs, mais sont le plus souvent
des mélanges compliqués, elles n'ont pas ' de point d'ébullition fixe,
mais distillent dans des limites plus ou moins étendues. Dans certains
cas, on a l'habitude de parcourir toute l'échelle des températures,
c'est-à-dire de déterminer la proportion en volume, de la substance,
qui passe jusqu'à une température déterminée, ou entre deux tempéra-
tures déterminées. Dans d'autres cas, on donne seulement la limite
inférieure d'ébullition et la ' proporlion distillant à une température
déterminée, ou la température à laquelle a distillé une proportion
déterminée (généralement 90 ou 95 %) de la matière (1).

Comme la marche de la distillation dépend dans une certaine mesure
de la forme de l'appareil et de la conduite de la distillation, on a adopté-
des types d'appareils bien définis. Malheureusement, il n'y a pas qu'un

'seul type, ainsi, pour l'essence, etc..., on emploie l'appareil d'ENGLER,
modifié par HoLDE et UBBELOHDE, tandis que pour les produits de la

houille (benzène, etc...) on utilise l'appareil de SpiLKEn.et
Le premier est formé d'un ballon à distillation de dimensions déter-
minées (fig. 5), tandis que le second est formé d'un ballon de cuivre
surmonté d'un appareil de distillation en verre (lig. d et 7).

Dans les deux cas, la distillation est comluite 1 raison de deux

g -dulies à 1.(i seconde.

(1)11 est rarement d'usage (pour les goudrongoudr:.ne pal eNetuple) le calculer le distillat en" Pouf
cent en poids	 Polir les diSSOIVaritS, ete,, 4,11 calcule ioujours en pour crut en coluuw )•
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On lit le débat de distillation, c'est-à-dire la température du thermo-
mètre au moment où la première goutte tombe du réfrigérant, puis les
quantités qui distillent pour une élévation de température de 1, 5, 10
ou 250 ou, pour les benzols, la quantité qui passe jusqu'à une tempé-
rature déterminée.

On lit enfin la fin d'ébullition, c'est-à-dire lat.empérature à laquelle
il se produit tout à coup des fumées, où à laquelle le thermomètre
commence à baisser. Après refroidissement, on 'mesure le volume du

résidu. Si l'opération a été bien conduite, la différence entre la matière
employée et la somme du distillat et du résidu, ne doit pas dépasser
quelques unités pour cent, au plus environ 1,5 %.

On emploie généralement pour la distillation, 100 em 3 de liquide,
l'éprouvette où l'on reçoit le liquide distillé est graduée en demi-cm3.

Lors de chaque distillation, il faut mesurer la pression atmosphé
rique, à moins que l'on ne préfère employer l'appareil de BUNTE, en
réglant la pression à la valeur normale de 760 mm. de mercure.(Voir :
Die Lésungsmittel der Oele, Fette, Wachse und Harze. D r H. WOLFF,

Société d'Éçlitions scientifiques, Stuttgart.) Pour les essais industriels,
on peut, pour les dissolvants connus, se contenter d'apporter une cor-
rection, dont l'importance est indiquée par la table 4.

Séparation des mélanges par distillation. •

Lorsqu'il s'agit non pas de caractériser un dissolvant, etc., niais de
séparer aussi complètement que-possible les divers constituants d'un
mélange, on n'emploiera pas les , appareils • indiqués ei4lessus. On se
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servira d'en ballon rond, sur lequel on installera une colonne de frac-
tionnement, telle que celle de HEMPEL. On n'opère pas, dans ce cas,
une distillation continue, mais on change le récipient chaque fois que
l'on remarque un saut dans la distillation, et une ascension plus rapide
du thermomètre. On arrête alors l'opération, et recommence à chauffer
quand le thermomètre est descendu d'environ 200. Généralement, il
passe encore une petite quantité de liquide jusqu'à la température à
laquelleon s'était arrêté ; on cesse alors de chauffer et recommence
tant qu'il ne passe plus rien, jusqu'à la température d'arrêt. A ce
moment, on continue l'opération jusqu'à ce qu'un nouveau bond soit
signalé par une ascension rapide du thermomètre. On peut souvent,
de cette façon, séparer presque quantitativement des fractions déter-
minées, ou des mélanges eutectiques à point d'ébullition fixe.

Si l'on ne dispose que de petites quantités de dissolvant, on peut,
selon l'expérience de l'Auteur, employer un micro-Hempel, constitué
de la façon suivante

- A un tube d'environ 20 cm. de long et 10 mm. de diamètre intérieur,
on soude, à 3 cm. de l'extrémité supérieure, un tube latéral, et on intro-
duit dans la plus longue partie du premier tube un fil métallique
enroulé en spirale serrée. Ces proportions conviennent pour opérer
sur 5 à 10 cm3 de liquide, que l'on place dans un petit ballon rond de
10 à 15 cm3 de contenance. Pour chaque 5 cm 3 de liquide en plus,
on augmentera de façon convenable la dimension du ballon, et on
allongera d'environ 3 cm. le rectificateur. (Le point où est, soudé le tube
latéral restant toujours à 3 cm. de l'extrémité supérieure.)

— MÉTHODES CHIMIQUES

Détermination de l'indice d'acide et de l'indice de saponification. 

—En ce qui concerne l'analyse des divers vernis, il est bon de déter-
miner ces deux indices sur une même prise d'essai. Le procédé à
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employer pour les huiles et les vernis gras, différera en général un peu
de celui qui convient pour les résines (I).

a) Huiles et vernis gras.

On pèse dans un erleruncyer de 250 crn3, environ 2 gr. de matière
(pesée à 3 mine. près) (2); on y ajoute 20 cm' d'alcool neutre, mesurés
dans une éprouvette graduée, et on divise bien l'huile dans l'alcool par
agitation, On titre alors, après avoir ajouté quelques gouttes de solu-

tien de phériolphialéine à 1 %,avee une liqueur alcoolique — de potasse,
2

jusqu'à coloration rouge (la coloration ne doit pas disparaître immédia-
tement par agitation)..

Après lecture de la quantité de liqueur potassique ,employée, on
ajoute une nouvelle quantité de cette liqueur, telle que la quantité
totale introduite soit de 20 cm', y compris celle qui a servi à la neutra-
liSation. On chauffe alors au réfrigérant à reflux (ou en surmontant le.
ballon d'un long tube), sur une toile métallique, avec une petite flamme,
jusqu'à une douce ébullition. Au bout d'un -quart d'heure, on titre

•	 N
encore chaud Mi moyen d'acide sulfurique ou chlorhydrique —.

2
Il faut toujours faire tin essai témoin sur 20 cm 3 de liqueur -potas-

nique — sans addition de matière.
2

Calcul : Soient a cm 3 de potasse nécessaires pour la neutralisation
de l'huile; b, le nombre de cm3 d'acide nécessaires au titrage en retour
après saponification ; et c le nombre de cm 3 diacide emp)oyes dans
l'essai témoin, la prise d'essai étant de e grammes. On a

Indice d'acide (I. A.) 	
28,05 xa xc 

(3).
-

20 x e

b)(cX05,28	 —
Indice de saponification (I. S.) — 	

(1) La méthode recommandée pour les résinesest applicable également aux vernis gras et
aux huiles. Mais, comme on a souvent à exécuter des essais Ultérieurs (insaponifiable v. page
t5 — hexabromures. V. chap. Huile de lin) l'emploi d'autres dissolvants que l'alcool conduirait
à des difficultés dans la suite du travail.

(2) Pour les essais industriels rapides, il suffit de peser à 0,01 gr. près.

(3) Si, dans l'essai-témoin, au lieu de 20 cir0 de liqueur de potasse 7 , on en a pris une quan-

tité dinérente, .x, il faudra remplacer 20 par x dans le dénominateur. Cela n'a pas d'impor-
tance pour l'I. S. pourvu que dans la détermination et dans l'essai témoin on ait employé le
même volume de putasse.

e
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Détermination de l'1. S. des dissolvants.

En raison de la volatilité (les dissolvants, la détermination de leur
I. S. doit se faire à froid, si l'on veut éviter les pertes pouvant résulter
d'une action insuffisante du réfrigérant.

On pèse, on mesure une petite quantité de liquide (pour la mesure,
employer une pipette capillaire graduée en 1 /100 de cm3) et l'introduit
dans un ballon contenant un peu d'alcool. Aussitôt après, on ajoute
un volume connu de potasse alcoolique normale, et ferme soigneuse-
ment le flacon. Après dix à quinze heures de repos, on titre en retour
au moyen d'acide sulfurique normal.

On emploiera, pour 1 gr. ou 1 cm 3 de liquide, 20 cm 3 de potasse
normale. Le calcul se fera comme ci-dessus ; dans les mesures de
volumes, il conviendra de diviser le nombre trouvé par la densité du
liquide à la température où le volume a été mesuré.

(I. S. des dissolvants, voir table 4,)

Indice d'acétyle.

Ce nombre, important pour la détermination de la teneur en
alcool, se détermine, d'après WOLFF, de la façon suivante :

Dans un tube de verre d'environ 10 cm. de long, à paroi mince,
et à fond arrondi, ayant 6 à 8 mm. de diamètre intérieur, on pèse
environ 0,5 gr. du liquide, et y ajoute 1 cm 3 d'anhydride acétique ;
puis on étire l'extrémité_ du tube en un tube capillaire que l'on scelle.
Pour cette opération, maintenir le fond du tube dans l'eau froide.
Le tube ainsi scellé est placé dans un bêcher plein d'eau, où il plonge
au moins des neuf dixièmes. On porte alors l'eau à l'ébullition. Après
une heure d'ébullition, on sort le tube et, après refroidissement, on le
place dans un flacon à parois épaisses, muni d'un bouchon à l'émeri
bien rodé. Dans ce flacon, on a mis au préalable 50 cm 3 d'eau. On le
ferme, casse le, ube au moyen de quelques secousses, puis on plonge
le flacon pendant une demi-heure dans l'eau à environ 50°. Après refroi-
dissement complet, on neutralise exactement le contenu avec une
liqueur de potasse normale. On ajoute ensuite 20 ont° de liqueur de
soude alcoolique normale, puis assez d'alcool pour rendre le mélange
limpide. Au bout de dix à quinze heures de repos, on titre à l'acide
normal (1).

(I) On peut aussi snponitier dans des flacons hien fermés, à bouchon ligature, et quo roll
laisse une demi-heure bans le bain-maris bouillant,



14	 INDUSTRIE DES VERNIS ET DES COULEURS

La quantité de potasse consommée par cette saponificatio
calcule comme précédemment.

(Voir à la table 4 les nombres relatifs aux divers di

Détermination de l'indice d'iode (I. I.).

Parmi les nombreuses méthodes qui ont été proposées pour la
détermination de l'indice d'iode, nous ne décrirons ici que celle de
alias qui, d'après l'expérience de l'Auteur, convient très bien pour les
huiles comme pour' les résines et notamment la gomme laque (1).
Comme elle est presque obligatoire pour cette dernière Matière, on
la décrira ici en détail.

Préparation de la solution de Mas : on dissout 8,5 gr. d'iode dans
un litre d'acide acétique cristallisable, puis on fait passer dans la
solution un courant de chlore lavé et séché jusqu'à ce que la couleur
brune de la solution vire au jaune rougeâtre. Si ce point a été dépassé,
on ajoutera de la solution d'iode dans l'acide acétique jusqu'à revenir
au virage exact. Quand la préparation a été Lien faite, le titre mesuré
après chloruration (par l'hyposulfite après addition d'iodure de potas-
sium) est juste doublé. Au lieu d'opérer ainsi, on peut dissoudre dans
l'acide acétique 8 gr. de trichlorure d'iode et 9 gr: d'iode, puis on.
complète à 1 litre au moyen d'acide acétique.

Exécution de l'essai : Suivant la valeur présumée de l'indice, on
pèsera dans un petit tube de verre (2) une quantité de matière égale à

0,150 gr. pour les indices supérieurs à 120,
0,200 gr. —	 inférieurs à 120,
0,500 à 1 gr. pour les indices inférieurs à 50.

Le tube contenant la matière est alors introduit dans un flacon
bouchant à l'émeri, et on ajoute 10 cm 3 de tétrachlorure de carbone.
Après avoir obtenu par agitation la dissolution complètd, on introduit

(I) En ce qui concerne la solution de HANUS (brome-iode-acide acétique), souvent prônée
dans ces dernières années, on manque encore de données suffisamment nombreuses-pour compa-
rer les résultats qu'elle fournit avec ceux que donne la méthode de WIJ8. Bien que cette méthode
donne peut-ètre les • vrais • indices d'iode (iode axé par addition), il ne parait pas encore pos-
sible de l'adopter seule pour les essais industriels. Quant à la méthode de Hast, en raison du
temps qu'elle exige, il en sera à peine question ici. (Voir aussi le chapitre Huile de lin.)

(2) Il est commode de se fabriquer de petits tubes pour ces pesées au moyen de tubes de verre
de 8 à té min. intérieur. On en tond une extrémité, et dès que les bords se sont rejoints, on
aplatit le fond ainsi formé en l'appuyant sur une plaque d'amiante • on coupe ensuite le tube à
2 ce;. environ de la partie fermée. On se constituera une provision de petits tubes ainsi préparés.
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avec une pipette 20 cm 3 de liqueur d'iode, et 25 cm 3 pour les indices
très élevés. Si . la solution se trouble, on versera du tétrachlorure de
carbone par petites portions, jusqu'à ce qu'elle soit redevenue limpide.
On effectuera exactement de la même manière un essai témoin (sans
huile), en employant la même pipette, qui, ainsi, n'a pas besoin d'être
très exacte. L'essai et le témoin sont alors laissés deux heures à l'obs-
curité. Ensuite, on ajoute 20 cm 3 de solution à 10 % d'iodure de
potassium, et étend avec environ 150 cm 3 d'eau. Enfin, on titre avec
une liqueur d'hyposulfite jusqu'à ce que la coloration ne soit plus que
jaune pâle, on ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon, et continue
l'addition d'hyposulfite jusqu'à disparition de la coloration bleue.
Immédiatement avant ou après l'essai réel, on fera le même titrage sur
l'essai témoin.

Pour déterminer le titre de la liqueur d'hyposulfite, on prend
exactement 25 cm3 de solution décinormale de bromate de potasse
(2,783 gr. de BrO a K dans 1.000 cm 3), y ajoute environ 20 cm3 de
solution d'iodure de potassium et environ 10 cm 3 d'acide chlorhy-
drique à 25 % (1). On étend d'eau et titre à l'hyposulfite en ajoutant
un peu d'empois d'amidon à la fin de l'opération.

Calcul : Sc' it une prise d'essai de s gr. de substance, et soit e le
nombre de cm 3 d'hyposulfite utilisé dans l'essai, b, le nombre de cm'
utilisés pour le témoin, et c, le nombre de cm 3 employés pour le titrage
de la liqueur (en opérant sur 25 cm 3 de solution de bromate). On a
alors :

Indice d'iode = 31,7 
(b — a)

S X e

Dosage des substances insaponifiables.

1 0 Essai qualitatif d'après Roide.

On chauffe environ deux minutes, jusqu'à éclaircissement, 2 à
3 gouttes d'huile, etc..., avec quelques cm3 de potasse alcoolique.
Après refroidissement, on étend d'eau avec précaution ; la solution

(I) On peut aussi prendre environ 5 ce. de solution d'iodure à u.x environ 5 ce de solution
d'iodate à n % et y ajouter une quantité exactement connue (tU décinornial).
Cette addition mettra en liberté une quantité correspondante d'iode, équivalente II n cc. d'iode
décinormal. (N. du Tr,)



16	 INDUSTRIE DES VERNIS ET DES COULEURS

se trouble si elle contient des substances insaponifiables. Les matières
insaponifiables naturellement contenues dans les huiles et graisses ne
donnent pas de trouble. Limite de sensibilité de cet essai : 3 à 5 %.

20 Méthode de Spitz et Hcenig.

10 gr. de matière, placés dans un ballon, sont 'chauffés environ'
une heure au réfrigérant ascendant avec environ 50 cm3 de solution
alcoolique de potasse (ayant une concentration voisine de celle d'une
liqueur normale). On ajoute ensuite environ 50 cm 3 d'eau et chauffe
de nouveau (1).

La solution de savon, une fois refroidie, est amenée dans un enton-
noir à décantation, et on rince le ballon avec de l'alcool à 50 , %. On
ajoute ensuite environ 50 cm 3- d'éther de pétrole léger (bouillant 'de-
30 à 500), et on agite soigneusement. Une fois les deux couches liquides
bien séparées, on évacue la couche hydro-alcoolique inférieure, que
l'on lave de nouveau à l'éther de pétrole, jusqu'à ce que
n'entraîne plus que des traces de matière, ce que l'on reconnaîtra en
évaporant une petite quantité du dissolvant (en général, trois épuise-
ments suffisent). Les éthers de pétrole réunis sont lavés trois ou quatre
fois par agitation avec quelques cm 3 d'alcool à environ 50 %, auquel
on a ajouté quelques gouttes de lessive de potasse. Ces liquides de
lavage séparés sont encore une fois épuisés par 20 cm 3 d'éther de
pétrole, que l'on sépare ensuite pour le réunir aux précédents, tandis
que le liquide alcoolique de lavage est réuni à la solution de savon.

L'éther de pétrole est placé dans un ballon pesé que l'on réunit
à lui réfrigérant, puis on distille au bain-marie. On sépare ensuite le
ballon du réfrigérant puis on le plonge pendant quelque temps dans
l'eau en pleine ébullition d'un bain-marie (2). S'il se sépare ainsi des
gouttelettes d'eau ; on ajoutera quelques cm 3 d'alcool absolu, que l'on
évaporera jusqu'à disparition de l'odeur d'alcool. On place ensuite le
ballon dans une armoire desséchante puis le pèse. On le porte alors

(I) Dans le cas où l'insapenillable serait dinIcilement soluble dans l'éther de pétrole, on
remplacera celui-ci partiellement ou en totalité par de la benzine, ou bien on ajoutera le dissol-
vant dans le ballon dés avant la saponification. Ceci est avantageux avec les vernis, surtout
lorsqu'ils renieraient beaucoup d'insaponiflable (vernis à l'asphalte, aux produits couniaroni-
ques, etc...).

(2) Lorsqu'on plonge le ballon dans le bain-marie, il est nécessaire de le fixer à un support
pour éviter qu'il ne se renverse. Cette précaution est superflue si le bain-marie est suffisamment
petit. Les boites de conserves conviennent très bien à cet usage.
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encore dix minutes au bain-marie, puis le repèse, et recommence jusqu'à
ce que la diminution du poids ne soit plus que de 5 mmgr. en dix
minutes. - -

En présence de grandes quantités de substances insaponifiables
ou difficilement saponifiables, il conviendra, pour assurer l'exactitude
du dosage, d'essayer l'insaponifiable de la manière suivante, d'après
HOLDE et RUHEMANN, pour y rechercher la présence de •matières
saponifiables. Une partie de l'insaponifiable déjà pesé est additionnée
d'un petit fragment de soude caustique, et Von Chauffe un quart
d'heure au bain d'huile à 230-250°. En présence de quantités appré-
ciables de matières saponifiables, il se produit une gélatinisation de la
masse, ou bien on observe de la mousse de savon à la surface.

Si l'on a constaté ces phénomènes, on reprendra encore une fois
le traitement complet de l'insaponifiable par saponification, etc...,
comme ci-dessus, afin de l'obtenir pur.

3° Méthode de Davidsohn.

La saponification, etc..., se fait comme dans la méthode de SPIT/

et Hômo. L'extraction se fait à l'éther sur le produit saponifia,
débarrassé d'alcool par évaporation au bain-marie. Comme cet éther
peut dissoudre de petites quantités d'acides gras et de savon, DA vin-
sonx, après épuisement à l'éther, agite ce dissolvant avec un peu
d'acide chlorhydrique, afin de mettre en liberté lès acides gras conte-
nus dans le savon dissous. La liqueur éthérée est alors débarrassée
d'acide chlorhydrique par des lavages à l'eau répétés jusqu'à ce que
cette eau ne présente plus de réaction acide. On opère ensoite comme
précédemment l'évaporation du dissolvant et le séchage. Sur l'insa-
ponifiable ainsi obtenu, on détermine, à la manière habituelle, l'indice
d'acidité qui, multiplié par 0,5, donne approximativement la petite
quantité d'acides gras présents, en pourcentage de l'insaponifiable.
Cette quantité est déduite de l'insaponifiable pesé et l'on obtient
ainsi, avec une exactitude suffisante, la quantité réelle d'insaponi
Celle-ci sera donc, pour une prise d'essai de s gr. ayant domo; t g gr.

d'insaponifiable brut présentant, 1111 indice d'aridit,; I. A,

.

	

insaponifiable	 100	
I A.

).

IL WoLre.	 ,,pleurs.



Elles ne peuvent naturellement- pas être dosées , par ces méthodes,
car elles se trouveraient évaporées en même temps que le dissolvant.
Pour déterminer les substances volatiles, insaponifiables aussi bien
que saponifiables (acétate d'amyle, par exemple) il faut , employer la

distillation à la vapeur d'eau, comme il sera décrit en détail à.propds*

de l'analyse des vernis.-

Dosage de l'eau dans les huiles et résines.

1 0 Recherche qualitative de l'eau dans les huiles, d'aprà HOLDE. —

On chauffe au bain d'huile à 160° 3 à 4 , gr. d'échantillondans un tube
à essais dont les parois ont été préalablement enduites de l'huile
modérément chauffée. La formation,' au refroidissement,— d'émulsions
contre les parois ou, si la proportion d'eau est notable, la production
de mousse et le bruit de friture décèlent la présence d'eau

20 Pour la détermination quantitative, on doit recommander,
_ pour les huiles comme pour les résines, la méthode de MAncussciN
(Communie. Materialprüfungsanzt, 1904, p. 48 et 1905, p. 58),

en raison de sa simplicité et de son exactitude. D'après cette méthode,
20 à 100 gr. de substance, suivant la teneur.-en eau présumée, sont
chauffés au bain d'huile, dans un erlenmeyer d'un litre, avec 100 à
150 cm3 de xylol, additionné de quelques fragments de pierre ponce.:;
Le distillat, condensé par un court réfrigérant, est recueilli e dans une
éprouvette de 100 cm 3, se rétrécissant vers le bas, et : ,gTaduée . en 1 /10
de cm'. La quantité de substance doit être choisie telle que le volume
de l'eau atteigne au moins 3 cm 3, car, Pour une quantité moindre, '
l'erreur de lecture devient trop importante relativement au volume -*
lu. On distille ainsi presque complètement le xylol employé. Les goutte-
lettes d'eau qui ont pu se condenser dans le tube du réfrigérant seront
entraînées par rinçage au moyen d'un peu de xylol: L'éprouvette
contenant le produit de la distillation est alors plongée dans l'eau
chaude pour faciliter la séparation de l'eau et du xylol ; on fait tomber
à l'aide d'un fil métallique, les gouttelettes 'd'eau qui tendraient. à
adhérer aux parois. La lecture du volume se fait après avoir ramené le
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liquide à la température de 15° C. La durée d'une opération ne dépasse
guère une demi-heure ;

30 Dosage de l'eau dans les huiles d'après FAHRION (Chentiker-

Zeitung 1905, p. 267): 3 à 5 gr, d'huile (pesés exactement) sont chauffés
avec soin dans un creuset de platine (ou, en cas de besoin, dans un
creuset de porcelaine) avec une petite flamme, en éventant la surface,
jusqu'à ce que l'huile soit en fusion tranquille, sans mousse. On pèse
de nouveau après complet refroidissement. Pour éviter les projections,
on commencera par chauffer la partie supérieure du creuset, avec
précaution. La méthode demande quelque adresse, mais donne en
peu de temps des résultats d'une exactitude pratiquement suffisante.
La perte de poids représente la teneur en eau. Cette méthode est
inexacte pour l'huile de lin, à cause de l'oxydation de l'huile.

La même méthode peut servir pour les résines ; on placera d'abord
dans le creuset 5 à 8 gr. d'une huile qui devra naturellement n'être pas
siccative et ne pas contenir d'eau ; on y ajoutera une quantité de résiné
comprise entre 2 et 3 gr. et continuera comme précédemment.

Le procédé général de dessiccation à l'étuve peut parfois aussi être employé
pour les résines (1), si l'on observe les précautions suivantes: la résine est fine-
ment divisée, 'et chauffée fa une température assez basse pour ne pas fondre
(autrement, l'eau se trouverait enrobée et ne serait pas éliminée). On élève peu
à peu la température, en veillant toujours à ce que la résine ne fonde pas, eu
ne dépassant pas une 'température notablement inférieure au point de fusion
(en tout cas, jamais supérieure à 105-110.). Pour beaucoup de résines ayant
tendance à l'oxydation, on n'aura de résultats exacts qu'en faisant passer dans
l'étuve un courant de gaz carbonique. On peut aussi peser la résine dans un
tube en U, traversé par un courant lent d'acide carbonique, et que l'ou plonge
dans un bain-marie dont on élève peu à peu la température. L'extrémité libre
du tube en U est munie d'un bouchon que traverse un tube de verre coudé à
angle droit, afin d'éviter la condensation dans la partie supérieure du tube en
U,- de vapeur d'eau provenant du bain-marie. S'il s'y condense un peu (ÉCRU,

(provenant de la résine), on la chassera en promenant doucement une flamme
à cet endroit. Il est encore préférable d'opérer la dessiccation dans le vide
à 80°.

Dosages colorimétriques.

Les méthodes colorimétriques sont très cminnodes pour le dosage
de petites quantités de substances, comme cela se présente dans

(1) De toute façon, avec les méthodes de dessiccation directe, on n'Obtient pas la teneur
réelle en enu, car les autres constituants volatils disparaissent en menu, temps (par exem p le les
huiles essentielles). Les résines qui contiennent des quantités n o ta bl es de ces su bstance s ne
peuvent être traitées de cette façon.
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l'analyse des siccatifs et des vernis. Les diverses méthodes seront
exposées à leur place. Nous ne donnerons ici que des généralités rela-
tives à ce, mode de dosage.

Lorsqu'on dispose d'un colorimètre permettant de mesurer direc-
tement l'épaisseur des couches observées, la solution examinée et la
solution type (toujours nécessaire) sont amenées au même volume, puis
on lit les épaisseurs des deux liquides donnant la même coloration (1).

Si la solution type contient a mmgr. dans le volume considéré et
fournit sous une épaisseur A une coloration égale à celle que donne une
épaisseur B de la solution examinée, le même volume de celle-ci
contiendra

A
a x – mmgr. de substance:

Si l'on ne dispose pas d'untel colorimètre, on prendra deux éprou-
vettes graduées bien pareilles et placera dans l'une la solution. type
et dans l'autre la solution examinée. On .. diluera alors la plus foncée
des deux solutions jusqu'à obtenir, l'égalité de coloration. Si, à ce
moment, les volumes respectifs sont A pour la liqueur examinée et
B pour la liqueur type, ce volume B contenant b mmgr. de substance,
la liqueur examinée en contiendra

b x  mmgr.
 A

Îl se peut enfin que l'on ne dispose pas, de deux éprouvettes gra-
duées suffisamment pareilles. Dans ce cas, on prendra un tube de verre
aussi large que possible, que l'on coupera en deux, parties égales.
Chacune d'elle sera fermée à la lampe à une extrémité. bans l'un des
tubes ainsi formés, on placera un volume connu ni de la solution eXa-
minée, et dans l'autre un volume M de solution type. On ajoute ensuite,
au moyen d'une burette et én agitant, de Peau à la solution la plus-
foncée, jusqu'à obtenir égalité de coloration. Soit a le nombre de cm' 
d'eau ajoutés. Si M cm' de solution type contiennent b mmgr. de subs-
tance, ni cm' de la solution examinée en contiendront

b(na± a)	 b X 7n
ou, suivant que l'on a ajouté l'eau à in ou à M (2).

M + a'•
.(1) Un instrument simple de ce genre, dont l'exactitude est pratiquement très suffisante,

est le colorimètre de 11ELtion ou AUTENRIED. Une cuve prismatique de section variable conte-
nant la solution type peut se déplacer contre One autre, de section fixe, contenant la solution
examinée. L'épaisseur relative de la cuve prismatique par rapport a la cuve fixe en un endroit
quelconque, est lite directement sur une échelle.

('.:) Dans la comparaison colorimetrique des vernis, etc..., on opère de cette façon, en se
servant naturellement d'un diluant incolore (par exemple benzine pure). (Voir aussi le chapitre
• Essai technique des peintures •.)



Ir. Les résines et asphaltes principaux

employés dans l'industrie des vernis

- L'analyse chimique de la colophane est généralement superflue,
car la falsification de cette matière première constitue une rareté.
Une falsification ou une substitution de résines de coumarone que l'on
commence à employer, se reconnaîtra à l'abaissement 'des indices
d'acidité et de saponification,- qui sont d'ailleurs assez variables.

Dans la préparation des siccatifs précipités, la détermination de
1'I. S. est nécessaire, afin de connaître la quantité exacte de soude caus-
tique ou de lessive qu'il faut employer pour dissoudre la résine. Pour

_un I. S. égal à a, il faudraemployer pour 100 kg. de résine 0,0714 x a kg.
de soude- ou 0,204 X a litres de lessive à 40 0 Baumé.

Il est important de déterminer la couleur, ce qui ne peut se faire
que par comparaison avec des échantillons-types authentiques.
(Pour les essais de fabrication, on peut aussi se rapporter à une échelle
arbitraire). Lorsqu'on essaie une résine en nature il faut veiller à ce
que les morceaux comparés soient de même épaisseur. Comme ce n'est
'giière facile, on recommande d'opérer de la façon suivante : on prépare
des solutions des échantillons types et de la résine examinée, en dissol-
vant 1 gr. de produit dans 5 cm3 de benzine pure, et on place ces solu-
tions dans de petits tubes de même diamètre. En fermant à la lampe les
tubes contenant les -solutions des types, on pourra les conserver, à
condition d'éviter qu'ils ne restent exposés à la lumière.

La détermination de la solubilité a son importance pour les résines
destinées à la fabrication de vernis à l'alcool. On emploiera pour cela
non de l'alcool pur, mais celui-là même qui sera utilisé en fabrication,
et on préparera des solutions de même concentration que lorsqu'il
s'agit de l'obtention du vernis.
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Ce sont notamment les sortes les plus claires des colophanes fran-
çaises (et aussi espagnoles et portugaises) qui montrent une tendance à
la formation (le troubles ou de dépôts..

Comme ces dépôts (acides primarique ou abiétique) sont Souvent
très retardés, il est bon de refroidir à 10° la solution de résine et d'y
ajouter quelques germes cristallins. Par fusion de la résine, on évite
souvent la formation d'un dépôt, niais c'est aux dépens de la limpidité.

Pour la recherche do la ' colophane dans les autres résines , et dans
les Vernis, voir les Paragraphes correspondants.

Les réactions principales de la colophane sont :
1 0 La réaction, dite do Sreacir-TIonswsKi. Un éclat de colophane, ou mieux

quelques gouttes d'une solution dans l'éther de pétrole pas trop étendue, sont
dissous dans' .1 cil s d'anhydride acétique, puis on ajoute quelques gouttes
d'acide sulfurique concentré. Il se produit une coloration violette passagère;

• 20 La réaction d l'ammoniaque': Si a une solution de colophane dans l'éther de
pétrole, on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque (D = 0,900), la solution se
gélatinise par formation d'un sel d'ammoniaque colloïdal.

Résine durcie et éthers résineux.

Dans l'analyse de la résine dure il fautconsidérer.surtout

0 la valeur, de Pindice d'acidité . (voir page 11), plus faible sera
l'I. A. meilleure sera la résine, à. égalité des autres propriétés (limpidité,
solubilité);

20 Détermination de. solubilité. — Se fait en -général en ajoutant
1 partie d'huile de lin à 2 parties de résine fondue à 150-1600 ou plus
s'il le faut. On dilue ensuite le mélange avec divers dissolvants ;

3° Point 'de ranzollissement. — Se fait de préférence par la méthode
de -Lins ELonuE et -KRAMER-SARisiOW (voir page 7) en remplaçant
bain:marie par un bain (l'huile ou de paraffine

40 Pour l'essai destine à savoir•s'il s'agit d'un éther résineux ou
d'une résine simplement durcie au_ moyen de chaux, etc., on opérera
en dissolvant dans l'éther 2 gr. de résine puis on agite avec de l'acide.
chlorhydrique, jusqu'à ce que celui-ci ne présente plus les réactions de'
la chaux. On lave alors avec une solution de chlorure de sodium
jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus acide au méthylorange, puis on
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neutralise exactement la solution éthérée avec de la potasse alcoo-
lique en présence de phénolphtaléine. Les savons résineux sont séparés
par l'eau avec addition d'un peu d'alcool ; on continue le traitement
jusqu'à ce que la solution aqueuse ne trouble plus par les acides. 9n
évapore alors l'éther (1). Le résidu est dissous dans le xylol et, après

addition d'une quantité connue de liqueur de potasse , on saponifie
'2'

comme d'ordinaire, mais en prolongeant pendant une heure la durée
de la saponification (2).

Si l'on trouve ainsi un I. S. nul ou ne s'élevant qu'à quelques unités,
c'est qu'il n'y avait pas d'éthers dans le produit ;

5° Les constituants minéraux se recherchent, après incinération,
en effectuant l'analyse des cendres d'après les méthodes usuelles (voir
aussi Vl e Partie).

a) Essai préliminaire. — Dan l'essai de la 'térébenthine, il s'agit
avant tout de distinguer la térébenthine fine (de Venise) des sortes
ordinaires, et d'y reconnaître l'absence ou la présence de produits
artificiels. Pour ces deux buts, HIRSCHSOHN a indiqué une réaction
facile à exécuter, qui n'est pas absolument décisive mais fournit
néanmoins des indications. Elle convient toutefois, rapprochée des
autres données, à orienter une conclusion. La Méthode de HIRSCHSOHN

repose sur des différences d'attitude vis-à-vis de l'alcool et de l'ammo-
niaque.

.Mêlée à dix fois son poids d'ammoniaque (d = 0,96) la térébenthine

fine ne s'y incorpore pas, le mélange devient laiteux au bain-marie.
La térébenthine ordinaire donne un liquide légèrement laiteux, se trans-
formant rapidement en gelée, et se clarifiant au bain-marie. La téré-

benthine artificielle donne d'abord au bain-marie une solution claire
qui se trouble ensuite (les produits artificiels ne présentent pas tous
ce phénomène).

(I) II n'est pas possible d'utiliser directement h solution éthérée pour déterminer l'Indice
t e saponification, car l'éther n'est pas suillsaminent indinY• rent vls-h-vis des alcalis.

est nécessaire de rechercher si le xylni employé ne cotillon( pas do ulatii , res saponi-
fiables. S'il y a lieu, on le purifiera en le chandant avec un peu de potasse alcoolique, et en le
redistillant.
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Agitée avec trois fois son poids d'alcool à 800 Tralles, la térébenthine

fine donne une solution limpide , ou presque limpide ; les térébenthines

ordinaires donnent un abondant dépôt, mais la solution devient lim-
pie au` bain-marie ; au contraire, la plupart des produits artificiels

donnent des solutions qui restent troubles à chaud.

b) A Wris essais. — Il est important de déterminer les indices
d'acidité et de saponification, qui, pour les térébenthines fines, sont
phis faibles que pour les autres ;	 \A.. de la térébenthine fine varie,
de 65 à 100, et celui des sortes ordinaires de 110 à 145 ; pour PL S.,
on trouve généralement de 85 à ' 130 pour la première, et de 105 à 180
pour les autres.

Essai microscopique: 	 La présence des cristaux caractéristiques
d'acide abiétiqUe, en forme de .pierre à aiguiser, indique, avec une
grande Vraisemblance, la présence de térébenthines ordinaires. L'essai
se fait soit directement, soit après addition d'une petite quan
d'alcool à ' 85 %. .

. o) Une indication,décisivè de la présence de térébenthines arta-
icielles est fournie par la recherche des huiles essentielles. On entraine

les dissolvants à la vapeur d'eau sur une quantité de matière aussi
:grande que possible (au moins 100 - gr.). On sépare du distillat l'eau
entraînée, puis 'en opère d'après les méthodes indiquées pour l'es-
sence de térébenthine. Si le, produit distillé n'est pas pur, on devra
présumer la présence de térébenthine artificielle.

, L'analyse chimique proprement dite des copals n'est guère utile,
à part les essais pour la recherche des résines artificielles et de la colo
phane. Les constantes, pour cette sorte de résine, varient dans de
telles limites que leur. détermination ne permet aucune conclusion sur
la pureté et la nature du produit. Les valeurs de ces constantes sont
indiquées à la table 2. 	 •

Il est surtout important, pour les copals solubles dans l'alcool,
de déterminer la proportion de matière soluble. 5 ou 10 gr. de copal
sont dissous dans l'alcool (employer le même alcool qui sert en fabri

'	 '	 -
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cation), puis on étend à 160 ou 200 cm 3 . La solution est, s'il y a lieu,
filtrée sur coton, puis on en évapore 20 cm 3, de préférence dans
un ballon rond. On chasse par le vide les dernières traces d'alcool
(bain-marie,à 90-100°). Remuer le ballon pour étaler la résine sur ses
parois.

En opérant directement dans un appareil à extraction, on trouve
toujours des résultats trop faibles ; si l'on veut néanmoins suivre cette
méthode, on opérera comme pour l'extraction à l'éther de pétrole
(voir plus bas, dosage de. la colophane dans le copal).

Recherche de la colophane dans le copal.

Recherche d'après STORCH-MORAWSKI. - La réaction à l'ammo-
niaque est peu sûre ici car certains copals se Comportent de la même
façon, purs ou additionnés d'une petite quantité de colophane. Si
l'on obtient une coloration sensible mais peu nette, on opérera, d'après
WOLFF, en suiVant,la technique de TSCHIRCH, de la façon suivante
Dissoudre un échantillon de copal dans l'éther. Décanter la solution
de l'insoluble et agiter la solution éthérée avec une solution à 1 %
de carbonate d'ammoniaque, à trois ou quatre reprises. Réunir les,
extraits aqueux et les acidifier par l'acide chlorhydrique étendu.
Épuiser à l'éther la solution acide et les parties résineuses précipitées.
Séparer la solution éthérée; évaporer le dissolvant, et, sur le résidu,
rechercher la présence de colophane par la réaction Sionca-MoaAwsKt
et l'essai à l'ammoniaque. Si, dans les deux cas, la réaction est positive,
il y a présence de colophane. Si l'on n'a pas de résultat appréciable, -
on reprend la solution éthérée -de copal, déjà traitée au carbonate
d'ammoniaque, et fait-agir trois fois une solution à 1 % de carbonate
de soude. Les extraits sodiques réunis sont ' traités de la même façon
que les extraits ammoniacaux précédents. Si alors on n'obtient encore
pas de résultat appréciable, on considérera la réaction comme néga-
tive.

Pour être tout à fait sûr, môme en présence de combinaisons et (le

dérivés absolument neutres de la colophane, (1(' ne pas laisser échapper

les acides résineux, nu peut aussi commencer par saponifier environ

5 gr. d'échantillon (avec 25 orn a de potasse alegiolique normale). On

ajoute ensuite environ 150 cm 3 d'eau, pois on agite avec, (le l'éther mi
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de l'éther de pétrole. La solution aqueuse alcaline est séparée; acidi-
fiée et épuisée à l'éther, après addition de chlorure de sodium. La solu-
tion éthérée est encore lavée avec .de l'eau ou une solution de chlo-
rure de sodium exempté d'acides minéraux libres, puis on la traite au
carbonate d'ammoniaque et ainsi de suite, comme précédernmelit.'

Dosage de la Colophane de

Ce dosage n'est possible, d'après WOLFF, que d'une manière approchée,
et s'effectue de la façon suivante (Farben-Zcitung, 1914, 19 e année, p. 1018) :

La résine est pulvérisée et humectée d'éther de pétrole. Quand celui-ci est
absorbé, on en ajoute de nouveau un peu, juSclu.''d ce que la masse résineuse
gonflée n'en absorbe plus. Le mélange ainsi saturé d'éther de pétrole est
broyé avec du sable, de façon à donner une masse presque sèche, très peu vis-
queuse, que l'on place dans un appareil à extraction, où on la traite à fond par
l'éther de pétrole.-	 -

On évapore ensuite le dissolvant, sèche le résidu, et, sur une petite portion
de celui 7ci, on détermine Ies indices d'acidité et de saponification. Si ceux-ci
sont concordants et correspondent à ceux de la colophane, on peut considérer,
avec une certaine vraisemblance', le résidu d'extraction à l'éther de pétrole
comme formé de colophane. Comme Confirmation, on prendra l'indice d'iode,
le point de fusion, on essaiera les réactions colorées indiquées pour la colophane,

Si l'I. S. est notablement plus élevé que l'1. A. ce qui est le cas général
le résidu d'évaporation de l'éther de pétrole est pesé puis saponifié par un alcali
en solution alcoolique, et ensuite, on étend d'eau. Après extraction ' de l'insapo-
nifiable par un mélange d'éther et de benzine, la partie hydro-alcoolique est
concentrée pour chasser l'alcool, puis la solution aqueuse de savon restante est
acidifiée. Les acides qui se séparent Sont enlevés au moyen d'éther de pétrole

déification et l'extraction se feront do préférence dans une boule à décanta-
ion). L'éther de pétrole séparé est évaporé, l'humidité du résidu enlevée par

évaporation avec un peu d'alcool absolu, puis on pèse ce résidu. Celui-ci peut -
être encore essayé qualitativement et considéré comme représentant la teneur
en colophane. Si la quantité de substance initiale était 	 s, le premier résidu
de l'éther de pétrole	 e, la ;quantité de celui-ci soumise à la saponification

b, et le deuxième résidu de l'éther de pétrole 	 e, la teneur en , colophane die
100 xa xc

copal sera environ — 	
b x s

C Lorsque le nombre obtenu est très faible, on ne le considérera comme colo-
phane que si toutes les réactions qualitatives essayées sur le dernier résidu:Sent
indiscutablement positives. ,
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Détermination du Dammar et du copal de Manille.

dans le copal de Kauri, d'ipr ès Ingle (1).

Quelques grammes d'échantillon sont traités par digestion avec
un mélange de 3 p. d'alcool absolu et 1 p. de benzine. On filtre l'inso-
luble, qui, après avoir été lavé avec le même mélange, est soumis à
l'action du sulfure de carbone. Le liquide obtenu est évaporé, le résidu
séché et pesé. Si ce résidu représente a %, la teneur de l'échantillon
en dammar sera, d'après INGLE, de 2,3 a à 2,8 a %.

Tandis que cette méthode de INGLE donne des résultats assez
approchés, on doit considérer avec an certain scepticisme sa méthode
de séparation et de dosage du copal de Manille dans un mélange avec
du kauri et du dammar

10 gr. d'échantillon finement pulvérisé sont chauffés avec 300
à 400 cul a de solution à 5 % de carbonate de soude ; on filtre, lave
le résidu au carbonate de soude, puis on acidifie le filtrat, et on recueille
sur filtre taré le précipité, que l'on sèche et pèse. INGLE a trouvé dans
un échantillon 93 .% de' Manille, avec 6 % de kauri et 2,5 ' % de
dammar. On pourrait déduire de là, puisqu'il est possible de détermi-
ner la teneur en dammar par la méthode ci-dessus, même en présence
de Manille, que,pour une teneur en acides solubles dans le carbonate
de soude égale à a % et une teneur en dammar de D %, la teneur en

a — 6 + 0,04 D
Manille sera-- 	  Comme ces déterminations n'ont été

0 87
faites que sur une seule résine,la valeur de la méthode n'est pas absolu-
ment démontrée. WOLFF pense en outre que, étant donnés les résultats
différents trouvés pour le kauri (TSCHIRCH), une aussi faible teneur
en acides solubles dans le carbonate de soude est invraisemblable et.
qu'on peut être induit' en erreur par la fainle solubilité dans l'eau des
sels de soude des acides du kauri. Les valeurs trouvées par INGLE

sont clone sujettes à des réserves.

Dammar.

On effectuera avant tout un dosage de la partie soluble suivant le
procédé indiqué p. 24. On prendra ebiume dissolvant. celui qui servira

(I) Jour. Soc. Chem.
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pour le vernis dont on se propose la fabrication ' ; sans indications
prendra la benzine ou le xylol.

Dans les essais chimiques, la valeur de PI. A. et de PI. S. et leur
différence fourniront déjà des indications sur la présence possiblé
d'autres résines, car celles-ci présentent toujours, pour ces constantes,
des valeurs plus élevées que le dammar. (Voir les valeurs normales,
table 2.)

Pour la recherche de la colophane, la méthode de 1-1IascusouN
rendra de bons services.

2 gr. d'échantillon finement pulvérisés sont bien agités avec 20 cm 3 d'ammo-
niaque (d ,--- 0,96) ; après un quart à une demi-heure de repos, on fait passer
sur un double filtre. La solution limpide, ou au plus faiblement opalescente,
est acidifiée au moyen d'acide acétique étendu. S'il y a présence de colophane,
celle-ci se sépare en flocons. Limite de sensibilité de l'essai : environ 5 %. Si
l'on conduit à fond nu épuisement fait do cette manière, que l'on rassemble
les parties précipitées sur filtre taré et les sèche à basse température (ne pas
dépasser 50° au début, puis monter lentement jusqu'à 80°), on peut déter-
miner ainsi la valeur minimum de la teneur en colophane. L'I. S. trouvé fournit
un contrôle ; en effet, si cet indice a, la teneur approximative en colophane
est a — 60.

- Une falsification ou un échange avec le Manille étant toujours
possible, on le décèlera de prime abord par la valeur élevée de l'I.A."
Le dosage se fera par la même méthode qui sert à d'oser le Manille
dans le kauri. (Voir page 27.)

Sandaraque.

Comme toujours, on essaiera (l'abord la solubilité et la couleur
(aussi la couleur de la solution).

La sandaraque est surtout falsifiée au moyen de colophane, parfois
aussi de dammar. La première se décèle par la réaction (le SToncn-
MonAwsKi (y . page 22) ainsi que par l'augmentation de la solubilité
dans l'éther de pétrole qui, pour la sandaraque pure, ne dépasse guère
10 %. Le dammar z mène aussi une augmentation de la partie soluble
dans l'éther de pétrole, et une diminution des valeurs normales de
l'I. A. et de VI. S. telles qu'elles ressortent des tables placées à la fin de
ce volume. Ces nombres, ainsi que les rapports de solubilité (voir les
tables 1 et 2) permettent en outre de reconnaître éventuellement
d'autres falsifications.
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La méthode la plus simple d'identification, dons les mélanges de
résines, est celle de SANDERS (voir Analyse des vernis à l'alcool).

Acaroïde.

Celle-ci, en raison de son prix relativement peu élevé, fait rarement
l'objet de falsifications. L'essai se bornera ici à la détermination de
la partie soluble dans l'alcool. On l'effectuera le plus souvent par
différence en épuisant à fond la imtière dans un appareil à extraction
et en pesant le résidu après dessiccation. En incinérant ensuite ce
même résidu, on trouvera les impuretés inorganiques (sable, etc...)
dont la proportion, même dans les bonnes résines, atteint jusqu'à 5 %
d'après WOLFF. Dans les sortes inférieures, cette teneur peut souvent
arriver à dépasser 10 %.

On peut encore déterminer les rapports de solubilité et les cons-
tantes, que l'on comparera aux valeurs, normales portées aux tables
I et 2.

On trouvera les caractéristiques spéciales de la résine acaroide
(réaction an fer et point élevé de précipitation) à propos de l'analyse
des vernis à l'alcool.

La colophane peut être déterminée qualitativement et dosée d'une
façon approchée par extraction à l'éther de pétrole, car la résine
acaroïde n'abandonne presque rien à ce dissolvant. L'examen quali-
tatif de l'extrait à l'aide des réactions de la colophane, et la détermina-
tion de ses constantes sont néanmoins indispensables si l'on veut
éviter toute erreur.

Benjoin.

Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur l'analyse de cette résine,.
très rarement employée aujourd'hui pour la fabrication de vernis fins

à l'alcool.
L'I. A. et l'1. S. et par conséquent aussi la valeur de l'indie d'éthers

peuvent servir pour l'identification et l'essai de pureté. Parmi les falsi-

fications, le - dammar et le styrax se reconnaîtront é l'abaissement de

PI. A., la térébenthine abaisse l'1. S. et 11.	 (indice d'éthers). La colo-
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phane abaisse égalèrent E. mais on ne peut le déceler avec certi-
tude par la réaction de SToncii-Monnwsxi, au moins directement,
car le, benjoin lui-même, soumis à cette réaction, donne lieu ' à des
phénomènes colorés analogues (1). La détermination de solubilité, -,
faite comme pour le copal (page 24) et, s'il y a lieu, le dosage des
Cendres pourront être utiles comme essais pratiques.

Pour distinguer le benjoin de Siam, qui contient de l'acide cinna.
/nique, des benjoins 'de Sumatra, ou de Palembang qui 'n'en con
tiennent pas, on agite sans chauffer un peu de matière finement pul-
vérisée avec 10 cm 3 d'une solution à 1 % de -permanganate de potasse
(Bminiscii, Pharm. Zentralhalle 1922, p. 334). S'il ne se produit pas
immédiatement, d'odeur d'aldéhyde benzoïque, on laisse en contact
pendant une demi-heure en flacon bouché. Si, même alors, on ne per-
çoit pas l'odeur d'aldéhyde benzoïque, c'est qu'il n'y a pas de benjoin
de Sumatra ou de Penang (benjoin de Palembang).

Mastic.

Les falsifications courantes du mastic au moyen de colophane
ou de sandaraque peuvent être reconnues par détermination 'de l'I. A.
et de l'I. S., qui sont augmentés par la présence de ces deux résines.
La sandaraque peut en outre se reconnaitre à sa solubilité incomplète.'
dans la•benziné. L'identification de la sandaraque peut se 'faire au
moyen de la réaction de SANDERS (voir analyse des vernis à l'alcool).
La Colophane se décèlera par la réaction de STORCH-MORAWSKI.

On effectuera, comme pour toutes les résines, les déterminations
de solubilité (voir nombres table 1).

Il est facile (le reconnaître l'élémi grâce à son odeur caractéris-
tique. La falsification la plus fréquente, à l'aide de térébenthine ou

(1) Pour rechercher avec certitude la colophane dans le benjoin, \VOLFI' propose d'épuiser
d'abord le produit :1 l'éther de pétrole, ce qui me dissout que très peu de benjoin. L'extrait
est agité plusieurs fois avec une solution à 3 % de carbonate de soude. Les acides enlevés par
cette solution sodique sont alors mis en liberté par l'acide chlorhydrique ; on filtre, sèche, et
reprend par la plus petite quantité possible d'alcool à 16 .. Après avoir séparé par filtration les
parties pouvant rester insolubles, on ajoute de l'eau (4,5 à 6 cm' pour 100 cm . de solution). Après
vingt-quatre heures de repos, on décante le dépôt qui a pu se former, on le dissout dans le moins
possible d'alcool éthylique, et, s'il se sépare de l'acide abiétique, on le fait recristalliser plusieurs
fois clans l'alcool méthylique. L'identification se fera par la forme cristalline et par ri. A.,
qui est de 175 à 180. P. F .. = 150 . à 160 .. Présente la réaction de STORCII-MORAWSX1 et la réac-
tion à l'ammoniaque (v. page 22).
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de colophane se décèle sans peine par l'élévation de l'I. A. et de l'I. S.
On trouvera les nombres normaux pour l'élémi dans les tables placées
à la fin du volume. On peut en outre distiller l'huile essentielle par
entraînement à la vapeur d'eau surchauffée, sa densité à 15° est
d'environ 0,955, et elle passe surtout entre 170 et 180° ; elle bout donc
plus haut que l'huile essentielle de la térébenthine (155 à 165°).

Pour rechercher l'élémi dans un mélange de résines, on 'utilisera
surtout la préparation de l'amyrine. Le mélange à essayer, finement
pulvérisé, est agité avec de l'éther ou épuisé dans un appareil à extrac-
tion. La solution éthérée est traitée par une lessive de potasse à 2 %
en répétant l'opération jusqu'à ce que le liquide, traité par un acide,
ne laisse plus se séparer que des traces de produits acides. On évapore
alors l'éther et laisse le résidu- digérer plusieurs jours dans l'alcool à
froid. L'amyrine cristallise en aiguilles fondant au voisinage de 170°
elle dévie fortement à droite le plan de polarisation ( [a] D = de 50
à 90° en solution dans la benzine, suivant les proportions d'a — et de

amyrine présentes). On ne peut toutefois pas, de la teneur en amy-
rine- déduire la teneur en elemi, car on ne peut obtenir une cristallisa
tion quantitative dans les'mélanges. La quantité minimum d'élémi ne
peut se déduire de la quantité d'amyrine trouvée que d'une façon assez
imprécise, car la teneur en amyrine de cette résine varie, suivant les
sortes, entre 10 et 30 %. Il y a donc au moins trois fois plus d'élémi
que d'amyrine, mais il peut aussi bien y en avoir dix fois plus, ou même
davantage.

Gomme–laque.

I. -- Essai préliminaire.

Cet essai préliminaire comporte la recherche d'une teneur inadmis-
sible en colophane, et la détermination de la solubilité.

a) Recherche qualitative de la colophane. — Méthode de	 OLFF

(mo ification de PARRY).

1° Dissoudre une pointe de couteau de l'échantillon dans 3 cm'
d'alcool puis agiter avec environ 3 cm 3 de benzine. Remplir d'eau le
tube à essai, à trois ou quatre reprises, en retournant sans agiter. Après
séparation de la couche de benzine, faire passer celle-ci dans un autre
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tube, et l'agiter avec quelques gouttes d'une solution à 3 % d'acétate
.de cuivre. En présence de colophane, la couche de benzine'présente
une belle couleur vert émeraude et la couche aqueuse est sensiblement

. incolore. L'observation de la couche de benzine après traitement à
l'acétate de cuivre doit se faire après séparation complète des liquides ;
on pourra d'ailleurs hâter cette séparation en ajoutant un pet' d'eau;

20 Essai STORCH-MORAwsKi (modification de LANdmoin). Environ
1 gr. de matière est chauffé jusqu'à dissolution avec 15 çrn 3 d'anhy-
dride acétique. Après refroidissement, on filtre, et additionne le filtrat
de I. à 2 gouttes d'acide sulfurique concentré. En présence de colo-
phane, on observe la coloration bleue-violette connue (1). -

b) Essai de solubilité. -- On dissout, en- chauffant légère
environ 3 gr. de matière pulvérisée assez finement, dans 10 cm 3 d'al-
cool. La dissolution doit être rapide. La même quantité doit se dis-
soudre à une température modérée dans 25 cm 3, d'une solution de'
borax à 5 %, et ne pas se gélatiniser 'au refroidissement: La même
quantité de matière doit également se dissoudre dans 50 cm3 d'ammo-
niaque à 5 % ainsi que dans 25 cm 3 de lessive de soude à 5 %.

Si la dissolution n'est pas complète, il y a grande vraisemblance,-
que l'on est en face d'une falsification importante ; il peut, il est vrai;
s'agir d'une gomme-laque anormale, mais ce cas est très rare. D'ailleur s

un tel produit pourrait être classé comme non marchand e, tout
comme s'il était falsifié. Des gamines-laques additionnées de faibles
quantités de colophane ou de copal, peuvent, d'autre part,présenter des
solubilités normales. Un jugement, précis ne sera possible qu'à la stiite
d'un examen plus approfondi.

-= Essais complémentaires de la gomme-laque.

Outre les essais décrits au paragraphe précédent, on déterminera'".
l'I. S. et l'I. A. Un I. A. supérieur à 70 ou inférieur à 35 fait présumer
une falsification. Une élévation (surtout colophane, copal) comme un
écart notable de ces valeurs limites, doivent dans tous les cas conduire

(1) Comme dans les gommes-laques orangées commerciales, on trouve jusqu'à a % de colo-
phane non ajoutée, on ne pourra conclure à une falsification simplement parce que ia d'action
de LANGMUIR aura été positive. L'essai de Watrr, avec quelque habitude, et à l'aide d'essais
témoins portant sur un produit connu, permettra de dire si la teneur en colophane est excessive.
On ne pourra toutefois pas en tirer une conclusion ferme, mais seulement déterminer s'il y
ou s'il n'y a pas lieu d'effectuer le dosage.
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à refuser le produit. Un I. S. inférieur à 180 ou supérieur à 225 (ce der-
nier cas est très rare) est également suspect, et, en cas d'écart notable,
indique une fraude certaine. L'I. E., différence des deux précédents
est très important à considérer. Inférieur à 135, il est déjà très suspect,
-et, inférieur à 125, il doit faire conclure au refus du produit.

III. — Essai-définitif d'une gomme-laque et dosage

de la colophane dans les produits falsifiés.

a) Pour pouvoir porter un jugement décisif sur une gomme-laque
faut encore effectuer des déterminations quantitatives de solubilité,

notamment dans l'éther de pétrole et l'éther. On opérera de préférence
-en laissant le produit bien s'imprégner du dissolvant, puis en mélan-
geant de sable la matière imprégnée et plaçant le tout dans un appa-
reil à extraction ; cette façon de faire a été décrite à propos du dosage
de la colophane dans le copal (page 25). Un extrait à l'éther de pétrole
supérieur à 5 % est très suspect, ainsi qu'un extrait éthéré supérieur
à 20 %. On rencontre parfois, mais très rarement, des gommes-laques
donnant 25 % de soluble à l'éther. Dans les gommes-laques orange et
-citron, on trouve au plus 12 à 16 % de soluble à l'éther.

b) Indice d'iode. — Celui-ci s'exécutera d'après la modification
de LANGMUIR ; il donne la possibilité de doser la colophane quand les
autres méthodes sont en défaut (1).

Exécution du dosage de la colophane d'après LANGMUIR : il faut
avant tout noter que les indications données doivent être rigoureuse-
ment suivies si l'on veut obtenir de bons résultats.

On place dans un flacon bouchant à l'émeri, 0,2 gr. de gomme-laque,
.et ajoute 20 cm 3 d'acide acétique. On chauffe doucement, en plongeant
de temps en temps le flacon dans l'eau chaude, jusqu'à ce que la disso-
lution soit complète (la dissolution est d'autant plus rapide qu'il y a
plus de colophane). On ajoute alors à la pipette 10 cm 3 de chloroforme
chimiquement pur el; 20 cm 3 de liqueur d'iode de WIJS (v. partie ana-

(1) A.-c. LANGMUIR et - J.-S. WIIITI1 ont insisté, (Journ. Soc. Chem. Ind. 30, n' 13) sur la
nécessite de suivre strictement les indications données.

Le sous-comité pour l'analyse de la gomme-laque indique cette méthode comme la plus
Commode pour le dosage de la résine dans la gomme-laque ; il prescrit expressément de se confor-
mer exactement aux, détails d'exécution Indiqués, notamment en ce qui concerne l'emploi
constant d'acide acétique de mérite concentration. Cet acide doit avoir un point de fusion de
14 .3,7 5150, ce qui correspond à une teneur (le 99 % environ (Jours. Amer. Chem. Soc., 30,
n° 18).

II. WOLFF. — Vernis et couleurs.
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lytique, Page 14). On ferme le flacon et le laisse en repos exactement'
une heure dans l'obscurité est commode de se faire avertir par un
réveil). Une teneur importante en colophane se .trahit déjà par la
coloration brun rougeâtre de la liqueur, qui, au début, était jaune pâle.
Au bout de l'heure de repos, on titre l'iode libre après addition d'iodure •
de potassium, comme dans la méthode de WIJS. On fera, comme dans
celle-ci, un essai témoin, et calculera l'I. L comme dans cette méthode.

Calcul de la teneur en colophane à l'aide de l'I. I. : LANGMUIR

admet que l'I. I. de la gomme laque est	 18 et que celui de la colo-
phane	 228. Donc, l'indice d'une gomme-laque falsifiée étant égal a

1
i, sa teneur en colophane sera égale à. - (1).

2,1 8

Exécution de la méthode de WOLFF. — On pèse exactement 3 gr. •
de gomme-laque pulvérisée, que l'on place dans un entonnoir à décan-
tation, avec exactement 30 cm 3 d'un mélange de 65 cm3- d'acétone
avec 20 cm 3 d'alcool à 96 % et15 cm 3 d'eau.' Si l'on est 'en présence
d'une forte proportion de résine, il vaudra mieux prendre 70 cm3
cl'aeétone, 15 cm 3 d'alcool et 15 cm 3 d'eau. Quand l'échantillon est •
dissous (jusqu'à la cire de la gomme-laque), on ajoute exactement
25 cm 3 d'éther de pétrole (bouillant an-dessous de 50°) et on" agite •
avec soin. Après séparation des liquides, que l'on accélère" s'il y a lieu
par addition de 2 à 3 gouttes d'eau, on fait écouler la couche inférieure
(y compris la cire non dissoute) clans un deuxième entonnoir à décan-
talion et on l'agite de nouveau avec 25 cm 3 d'éther de pétrole. On laisse
de nouveau déposer, puis on réunit les éthers de pétrole dans un petit
ballon, et lave les entonnoirs avec environ 15 cm 3 d'éther de pétrole
que l'on réunit au reste. On distille alors la plus grande partie du dis-

(1). 1„n Nositini a trouvé pour 19 échantillons de goinin&-laque, des I. I. compris entre
13,4 et 31,4 ; pour 7 colophanes, il trouva *le 178 5235. C'est naturellement.insuillsant pour que
la moyenne Ge ces résultats puisse étre regardée comme absolue. Toutefois, d'après "aVoLvr,
la valeur trouvée par LANGMUIR est assez satisfaisante pour que, dans 85 % des cas, on puisse
compter sur une erreur inférieure à 3 %. On ne peut évidemment exiger, surtout pour des
mélanges comme sont les résines, d'obtenir la même exactitude que dans les analyses de compo-
sés (tennis.

Ut:vtol/nu indique également un essai « de blanchiment », pour lequel on dissout 28 gr.
de gomme-laque dans une solution de 5 gr. de carbonate de soude sec dans 350 cm' d'eau.
Avec de l'habitude, on reeonnalt dès lors une proportion notable de colophane à l'odeur, et à
la séparation de flocons visqueux. Après filtration, ou passage sur un tamis Rn, on ajoute
150 5 175 em. de solution d'hypochlorite de soude, dont 10 cm . correspondent à 32 cm' de
solution d'arsénite 14 Avec les gommes-laques puées, une heure sufit pour que l'on arrive
à une décoloration complète (teinte crème). La température, pendant ce temps, doit être
voisine de .50 .. En présence de colophane, il faudra employer jusqu'à 250 cm' et plus de solu-
tion d'hypochloritc. On essaie de temps en temps, au moyen de papier à l'iodure de potassium
amidonné. pour voir s'il existe encore du chlore en excès (coloration bleue). Avec les gommes
laques pures, cette coloration se produit longtemps ; en présence de colophane au contraire,
on ne' l'observe souvent plus au bout de vingt minutes.



RÉSINES ET ASPHALTES EMPLOYÉS DANS LES VERNIS 	 35

solvant que l'on récupère à l'aide d'un réfrigérant, puis on place
l'extrait concentré dans une petite capsule, et on chasse complètement
l'éther de pétrole au bain-marie (entourer la flamme d'une toile métal-
lique, ou mieux no placer la capsule qu'une fois l'eau portée à l'ébulli-
tion . et la ' flamme éteinte). On met ensuite dans la capsule 10 cm3
d'un mélange de 9 vol. d'éther de pétrole avec 1 vol. d'éther éthylique,
et on délaie bien avec une baguette. de verre aplatie, puis on verse
sur un petit filtre (sans y faire tomber l'insoluble) et reçoit le liquide
filtré dans une petite capsule tarée. On épuise encore une fois le résidu
insoluble avec 10 cm 3 du même mélange, que l'on verse sur le même
filtre que le précédent,. et on rince la capsule et le filtre avec trois fois
2 cm3 d'éther de pétrole pur. On évapore la solution filtrée, puis sèche
le résidu à 105-110° jusqu'à poids constant (parfois jusqu'à début
d'augmentation de , poids). Si l'on a ainsi obtenu x gr. de résidu d'éva-
poration, la teneur réelle en colophane'sera

100 x _— 10
3

où f est un facteur qui, pour une valeur de la parenthèse égale à 1 à 10
et 25 à 30 est égal à 1,25 ; pour une valeur 'de la parenthèse de 10 à 15
et de 20 à 25 est égal -à 1,30 ; pour une valeur de la parenthèse de 15
à 20 est égal à 1,35 ; pour une valeur_ de la parenthèse supérieure à 30,
est égal à 1,20.

Après pesée, on dissout la matière obtenue dans l'alcool à 96 %,
tout doit être soluble, sauf au plus quelques flocons insignifiants. Si la
solution est trouble, on la filtre, puis on chasse l'alcool, sèche et pèse.
On calcule alors, sur cette nouvelle pesée de y gr., la teneur en colo-

phane au moyen de la formule ( 	 — 0,5	 où f aura les mêmes100 y

valeurs que précédemment. WOLFF indique 2 % comme limite d'erreur;
les teneurs inférieures à 2 % ne pourront par suite pas être déterminées
avec certitude:

Ces deux méthodes, de LANGMUIR et de WOLFF, donnent de bons
résultats. Il est bon de les employer toutes deux, comme contrôle
réciproque. Le résidu obtenu dans la méthode WOLFF peut d'ailleurs
encore être identifié comme colophane par ses réactions et- par la
mesure de ses constantes.

Dans la méthode de LANum u in, une élévation de l'indice d'iode
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attirera l'attention sur la présence dé copals, de sandaraque, de résine
acaroïde, etc... Toutefois, les valeurs des I. I. de ces diverses' résines
étant assez variables, on ne peut espérer en obtenir ainsi la détermina-
tion quantitative.''

A nalyse de la gomme-laque blanchie.

11 est très important ici, à côté des essais de pureté, de détermine
la teneur en eau. Celle-ci peut, d'une manière générale, atteindre
jusqu'à 30 %; on en trouve de 15 à 20 % dans les bonnes sortes
il y a lieu de refuses les teneurs supérieures à 30 %.'

L'essai se fera le plus rapidement de la façon suivante : 10 . gr.
d'échantillon moyen (voir ci-dessous) sont clissons dans l'alcool et
amenés .à un volume de 200 cm'. On prend 20 cm3 de la solution immé-
diatement après l'avoir agitée,. Ces 20 cm 3 sont évaporés dans un petit
ballon rond, et, quand presque tout l'alcool est parti, on y fait le vide
en remuant constamment, de façon que la résille qui se sépare se dépose
le long des parois du ballon. On chauffe enfin encore quinze minutes
au bain-marie, en maintenant le vide.

La teneur en eau peut aussi se déterminer pare distillation, selon
la méthode de MARCUSSON, on partira alors, alitant que possible, de

– 20 gr. de gomme-laque et au moins 300 cm3 de xylol.
Si l'on n'a pas la possibilité de faire le vide, on opère, selon WOLFF,

de la maniere suivante : on divise rapidement la matière en, morceaux
de la grosseur d'un haricot environ, et la mélange avec soin dans un
flacon bien bouché. On en pulvérise alors rapidement une partie au,
mortier, et en pèse de 3 à 5 gr. dans une capsuletarée tenue toute
prête ; peser rapidement. Les boites de Pétri, utilisées pour les travaux
bactériologiques, sont très commodes pour cet usage,-car leur couvercle
'assure, pendant la pesée, une protection suffisante contre l'évapora-
tien de l'eau. La capsule, découverte, est abandonnée quelques heures
à la température ordinaire (ou, si cela ne produit aucune fusion, sur le
couvercle d'une étuve dont la température intérieure né dépasse pas
100°). On laisse ainsi, pendant une heure, à une température qui peut
atteindre 50 à 60°, mais doit toujours rester au-dessous du point de
fusion. On élève ensuite peu à peu la température, d'environ 5° par
demi-heure jusqu'à fusion, mais jamais au-delà de 100°. La masse
est encore laissée un quart d'heure à cette température, puis pesée après
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refroidissement dans un exsiccateur. La perte de poids représente la
teneur en eau.

L'échantillonnage doit se faire en broyant grossièrement tout
l'échantillon. Quand ce n'est pas possible, on peut aussi, d'après WOLFF,

prélever sur la masse quelques morceaux de 4 à 5 cm. de long, en forme
de coin, la base, d'environ 2 cni. de large, correspondant à la partie
intérieure. On en prendra ainsi au moins six répartis sur toute la
masse.

Il est utile aussi de doser les acides libres, dont la présence s'explique
aisément par le traitement subi. Ce dosage peut, d'après WOLFF,

se faire de la façon suivante (1) :
1 à 2 gr. de matière sont dissous dans 30 à.50 cm a d'alcool neutre,

et on ajoute, en remuant avec soin, 300 à 400 cm 3 d'eau. La résine
ne ait pas se précipiter aussitôt en gros flocons, mais donner d'abord
un trouble général. Après addition de quelques gouttes d'amidoazo-
benzène, s'il se produit une coloration ronge notable, on versera de la,

j
NN

liqueur de soude — ou — jusqu'à virage à la teinte vin blanc. On ajoute
10 20

alors quelques gouttes de phénolphtaléiné, et continue le titrage jus-
qu'à coloration rouge. Le résultat du titrage à l'amidoazobenzène
peut être calculé en acide sulfurique. Il mesure la teneur en acides

minéraux libres. Le résultat du titrage à la phénolphtaléine peut être
calculé comme un I. A. (nombre de mmgr. de KOH pour 1. gr. de
matière). Dans les gommés-laques normales, bien blanchies, l'I. A.
ainsi obtenu est environ 1 /2 ou 1 /3 de l'I. A. propre de la substance
(déterminé en solution alcoolique). Les acides minéraux libres.ainsi
qu'un I. A. trop élevé par cette méthode, pourront avoir pour effet de
modifier la couleur des métaux recouverts de vernis préparés avec
ces laques, ou d'agir sur les couleurs d'aniline dans le cas de vernis
colorés. WOLFF a trouvé parfois des échantillons qui, essayés directe-
ment, paraissaient ne pas contenir d'acides minéraux, niais en met-
taient en liberté au bout de quelque temps, ou plus vite par agitation
avec de l'eau. Dans ce cas, ce n'est qu'au bout tic vingt-quatre heures

qu'on titrera la solution bydro-alcoolique préparée comme ci-dessus,

sans se préoccuper des flocons de résine déposés, et en oulployanU

(O 'Cette détermination ne peut se faire par simple .1poi8mient	 car beaucoup de 0,.'s
gommes adsorbent des quantités d'acides minéraux, faibles ruai, 	 et 1 ,, tel
tris énergipiernent.
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l'amidoazobenzène comme indicateur. Les gommes-laques blanchies
normales, étaient exemptes d'acidité minérale au bout de ce temps.
La teneur en SO 3 admissible est, au maximum, de 04 %.

Pour le dosage de la colophane, WOLFE ne recommande que les
méthodes d'extraction, car les méthodes aux indices d'iode ou de
brome ne conviennent pas pour les gomines-laques blanchies. Elles -
peuvent néanmoins servir à fixer la teneur minimum ; pour cela, dans
la méthode de LANGMUIR (y. page 33), on l'emplacera, dans la formule
employée , le nombre 18 par le nombre 8, les gommes-laques blanchies
ayant un indice d'iode plus faible.

Pour rechercher le copal soluble dans l'alcool, on peut,. d'après
WOLFF, opérer comme 'suit : on pulvérise, avec addition de sable,',
2 à 3 gr. exactement pesés de gomme laque et:imbibe la masse d'éther
de pétrole, comme il a été indiqué pour le dosage de la colophanes ans
le copal ; on épuise ensuite complètement à l'éther de pétrole. On
change alors le ballon, et opère_ un épuisement à l'éther. Une gomme-
laque blanchie, pure, donne rarement- plus .de 14 % de matières
extractibles ainsi à l'éther ; le copal passe à peu près intégralement en
solution. On peut d'ailleurs examiner' l'eXtra.it éthéré (voir,
analyse des vernis à l'alcool). En traitant à la benzine le produit
déjà épuisé par l'éther de pétrole puis par l'éther, on n'en retire guère
plus de 4 à 5.% dans le cas d'une gomme-laque pure. tJn nombre plus
élevé indiquera la présence de copal ou d'autres résines.

Asphaltes (Asphaltes natur

Le moyen principal d'étude est ici la détermination du point de
ramollissement d'après la méthode de KRAMER et SARNOW :(v. page 7).
On peut aussi, pour les brais, déterminer la proportion d'insoluble dans
le xylol (appelé dosage du carbone), et les cendres (voir à la fin du
chapitre).

Daus l'examen chimique, oit aura surtout à se préoccuper de la
recherche -des brais de houille ou de lignite clans l'asphalte naturel.
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Recherche des brais de houille d'après Graefe.

(Modification de LOEBELL.)

L'échantillon (quelques grammes) pulvérisé, est mis à digérer
avec de l'acétone, à la température du laboratoire. Si la pulvérisation
se fait mal, on la facilitera par une addition de sable. Une coloration
foncée du liquide rend déjà très vraisemblable la présence de brais de
goudrons, car les asphaltes naturels ainsi que le brai de pétrole donnent

1 des extraits incolores ou jaunes. On chasse l'acétone par évaporation,
puis on chauffe cinq minutés avec une liqueur normale aqueuse de soude
(10 cm3 par gramme de matière). Après refroidissement, on filtre, et
en refroidissant le filtrat dans l'eau glacée, on ajoute quelques gouttes
d'une solution fraîchement préparée de chlorure de diazobenzène.
Dans cette opération, le liquide doit rester alcalin. En présence de brais
de goudron, il se produit une coloration rouge, ou même un précipité
Fouge (matière colorante diazolque provenant de la copulation du
chlorure de diazobenzène avec les phénols, toujours présents dans les
brais de goudron).

Pour préparer la solution de chlorure de diazobenzène, on dissout
1 cm 3 d'aniline, fraîchement distillée, dans 5 cin a d'acide chlorhydrique
(D = 1,125) et ajoute suffisamment d'eau pour dissoudre le sel formé.
On refroidit dans l'eau glacée, et verse peu à peu 8 cm 3 d'une solution
à 10 % de nitrite de soude. La température ne doit pas s'élever au-
dessus de 3°.

Recherche du brai stéarique.

On distille dans une petite cornue 30 gr. de matière, ou, suivant la
teneur en cendres, une quantité suffisante pour contenir 30 gr. de
matière organique. On recueille deux fractions de 4 à 5 cm 3 chacune.
Celles-ci sor t dissoutes dans l'éther, lavées à l'eau pour enlever les
acides minéraux qui pourraient s'y trouver , (provenant d'une purifi-
cation insuffisante) puis, après addition d'alcool, on détermine, au
moyen d'une liqueur de potasse alcoolique, l'indice d'acidité en opé-
rant de la façon habituelle.
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On obtiendra les résultats suivants :

, Brai de pétrole.. Asphalte naturel.	 Brai stéarique.
Fraction no 1	 <'1 '	 Notablement > 1 Beaucoup > 10
Fraction n° 2 0 Un peu > 1 Presque c ‘omme la

fraction n° 1
en tout cas plu-
sieurs unités.

Recherche du brai do pétrole dans l'asphalte naturel.

(d'après Mnacusqort).

On dissout 20 gr. de bitume dans 30 gr. de benzine dans un petit
ballon, en opérant au réfrigérant à reflux. On verse la solution, en

agitant, dans 400 cm 3 d'éther de pétrole. Après une à deux heures de
repos, on filtre les asphalLènes séparés, et les lave à, l'éther de pétrole.
Le liquide est agité, à trois reprises, dans-un entonnoir , à décantation,
avec chaque fois 30 cm3 d'acide sulfurique concentré ; puis avec une
solution alcaline (4 gr. de NaOH dans 100 cm 3 d'alcool à 50 %); et
enfin avec de l'eau.

On évapore ensuite l'éther de pétrole, chauffe cinq minutes au
bain-marie et pèse. On chauffe'encore cinq minutes, pèse de nouveau,
et renouvelle ces opérations jusqu'à poids constant.

- Le résidu, placé dans un tube à essais de 15 mm. de diamètre, est
chauffé dix minutes au bain-marie, puis refroidi à 200. On le laisse
,reposer tranquillement, une heure à cette température.

On fera en outre un dosage de cendres. Si le résidu, rapporté à la
matière supposée exempte de cendres, dépasse 34 % [ou, pour une
teneur en cendres de a %, dépasse 0,34 (100 a)] , ce qui entraîne à
200 une consistance pâteuse ou des dépôts ressemblant à la vaseline,
la présence de brai de pétrole est probable. On la confirmera en déter-
minant la teneur en paraffine des parties huileuses.

Pour cela, on opérera ainsi
Le résidu précédemment obtenu est introduit, le plus complète-

ment possible, dans un petit ballon à fractionnement et on pèse , la
quantité ainsi introduite. On distille jusqu'à 300°, change le récipient
et poursuit la distillation jusqu'à formation de coke. On pèse la seconde
fraction, puis on prélève 1 gr. que l'on dissout dans 20 cm 3 d'un mélange



RÉSINES ET ASPHALTES EMPLOYÉS DANS LES VERNIS 	 41

à volumes égaux d'alcool et d'éther. On refroidit à — 20°, et filtre
dans un entonnoir refroidi à — 20°, Le filtrat, évaporé, est soumis une
seconde fois au même traitement, L'ensemble de la paraffine recueillie
est dissous dans la benzine, on fait passer quantitativement cette
solution dans une capsule tarée, évapore la benzine et pèse le résidu.

Si celui-ci représente r %, la teneur en paraffine de la partie hui-

leusesoumise à la distillation sera —
m

, d représentant la quantité de

matière passant au-dessus de 300°, et m la quantité de matière dis-
tillée.

dr
Si la valeur de — est supérieure à 2, on devra conclure à la présence

de brai de pétrole. (Sensibilité environ 35 %.)

Détermination de l'asphalte naturel en présence de brais stéariques.

On dissout 1.0 gr. de brai dans 25 cm 3 de benzine. Après refroidisse-

ment, on ajoute 30 cm 3 de liqueur de potasse alcoolique — ; on agite
2

brièvement, puis ajoute rapidement environ 200 cm 3 d'alcool à 96 %.
Après quelque temps de repos, on décante la liqueur alcoolique, et
lave avec un peu d'alcool le résidu restant dans le ballon. Ensuite,
ce résidu est débarrassé d'alcool en le chauffant et en y faisant le-vide.-
Après cela, on le dissout dans l'éther en ajoutant quelques petits frag-
ments de chlorure de calcium. On filtre, pour séparer le résidu inso-
luble (asphaltènes) et reçoit le liquide dans un tube à essais où on le
traite par une solution de 0,4 gr. de bromure mercurique dans 20 cm3
d'éther anhydre. Laisser alors reposer une nuit. Le lendemain, on
recueille sur un filtre le dépôt, le lave à l'éther, et le dissout sur le
filtre au moyen de benzine chaude. Des quantités sensibles d'asphalte
naturel ou de brai de pétrole manifestent alors leur présence par une
coloration brun foncé de la benzine.

Quelques essais simples des asphaltes et des brais.

Le brai de houille, agité avec do l'alcool, douce une solution allant du brun

au brun noir, avec une fluorescence verte caraet.éristique. 1,0 brai de lignite

donne généralement une solution brune, avec	 forte fluoreseeneo verte on
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bleue. Au contraire, les asphaltes naturels et les brais de pétrole donnent
solutions peu colorées, avec faible fluorescence bleue.

D'après KovAcs (Joura. 0/icen. Soc. /m1., 1902, p. 1077) on épuise d'abord
le bitume au sulfure de carbone, évapore la solution et sèche le résidu à 110°.
On le dissout alors dans 2 parties 1 /2 de sulfure de carbone, et effectue sur eetté
solution les réactions suivantes :

1 0 Ajouter à 1 cm 3 de solution 2,5 cm° d'essence de térébenthine. Le brai
de houille donne une solution brun clair et un résidu brun ; les asphaltes-natu-
rels donnent une solution foncée sans résidu;

2° Ajouter à 1 cm° de solution 10 cm 3 d'alcool absolu. Le brai de houille-
' donne un précipité brun, l'asphalte naturel fournit un dépôt noir, visqucuX,

tandis que , celui que, donne le brai de pétrole est noir et floconneux. Si..Pon
filtre et sèche à 90.95°, le précipité donné par le brai de houille est pulvérulent,

et brun clair ; celui du brai de pétrole 'est noir, mat et terreux, , et s'effrite
facilement entre les doigts.

Un autre essai consiste à chauffer longuement le brai avec une liqueur de
potasse alcoolique. On filtre encore chaud. En présence de brai de suint, il se --
fait, dès le refroidissement, un abondant •méciPité. • Si tel n'est Pas le cas, on
étendra d'eau et acidifiera ; le brai stéarique donne, dans ces conditions, un
abondant précipité (on a souvent un faible précipité aussi avec le brai do

Si dans l'un ni l'antre cas ou n'a eu de 'précipité, une coloration intense de
la liqueur alcaline indiquera la présence de brai do goudron, une coloration '
faible, augmentant avec le temps, fera reconnaître un asphalte naturel; enfin,
une coloration extrêmement faible. sera fournie par 	 brai de pétrole.

En présence de brai de goudron de bois, si l'on distillé dans une petite cornne
10 à 15 gr. de matière, on obtiendra toujours, à côté des produits huileux (FM
donnent tous les bitumes, au moins quelques gouttes de liquide aqueux'aeide.

NATURE
de

.	 PlIALTE
COULEUR

POINT
de

RAMOLLISS,EMENT

CÉNURES

Trinidad. Brun noir. Vers 85°. 40 à 50.

Gilsonit.	 ' Noir foncé, brillant. _ Vers 1000. Minime.

Grahamit. Noir ;	 semblable à la.
houille.

Infusible. Minime.

Asphalte	 d'Italie. Gris brun à noir brun. Tombe
en pondre'
à	 chaud.

75 à 90.

Californie (La I 	 . Brun noir. > 100° env.	 50.

Mexican-Eagle. Noir brillant`. 50 à 60°. Minime.
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La différenciation des diverses sortes d'asphaltes naturels n'est
pas facile, c'est en grande partie une question d'expérience. Les points
de repère les plus importants seront fournis par la teneur en cendres
et le point de fusion (point de ramollissement d'après KBAMER-

SARNOW).

Les conclusions seront naturellement prudentes et ne s'applique-
ront que lorsque les essais précédents auront montYé sans ambiguïté
l'absence de produits artificiels (brais).

Résines de coumarone.

est Surtout important de déterminer la coulenr. La comparaison
avec des solutions de bichromate de' potasse de titres déterminés,
recommandée pour les graisses et les huiles par les règlements de guerre,
n'est guère applicable, en raison de la . teinte trop rougeâtre des-solu-
tions types.

L'échelle.. colorimétrique de KN A Uri et WAI D I N GE R (construite
par KEYL à Dresde) et formée de 18 solutions colorées bien graduées,
donne de bons résultats: Pour faire un essai, on dissout la résine autant
que possible dans le double de son poids de benzine pure incolore,
et on place cette solution dans un des tubes de l'appareil. Après avoir
trervé la solution type la plus voisine par excès, on étendra de dissol-
vant jusqu'à égalité de coloration.

Pour la « dureté », le-mieux sera de s'en rapporter au point de
ramollissement, déterminé selon KRAMER-SARNOW.

Pour doser l'acide sulfurique libre et combiné, que l'on peut rencon-
trer dans les produits mal lavés, WOLFF recommande les essais sui-
vants :

Dosage de l'acide suif urique libre : 10 ou 20 gr. de résine sont dissous
dans 50 cm 3 de benzine ou de . xylol neutres, et l'on agite à plusieurs
repfises cette solution avec de l'eau chaude (il suffit généralement de
trois traitements par 20 crn 3 d'eau). Les eaux (le lavage sont réunies
et filtrées. On porte le liquide à 80 0, y ajoute quelques gouttes d'acide
chlorhydrique, et précipite l'acide sulfurique par le e dorure de
baryum. Il faut éviter d'élever la température jusqu'à l'ébullition,
car il pourrait y avoir hydrolyse (le composes sulfonés, et l'on conclu-
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rait à tort à la présence d'acide sulfurique libre. Le sulfate de baryté
est recueilli, etc.., par les moyens habituels.

Dans le liquidé filtré, on peut doser l'acide sulfurique combiné

soluble. Pour cela, on alcalinise au carbonate de soude, évapore et
chauffe le résidu jusqu'à fusion après l'avoir additionné d'un peu de
nitrate do potasse. Dans le produit do la fusion, repris par l'eau, on
dose l'acide sulfurique. Pour savoir si l'acide sulfurique trouvé exis-
tait réellement à l'état libre (S0 , 1I 2 ou acides sulfoconjugués), on

titrera l'extrait aqueux aveu de la soude —.• On doit trouver, ain
10

même quantité de SO 8 que précédemment.
Pour déterminer la quantité totale d'acide sulfurique libre et,

combiné (même à l'état insoluble dans l'eau) Je plus simple sera de
saponifier 15 gr. de matière avec une liqueur de potasse alcoolique
binormale. Une fois la saponification effectuée (une demi-heure),
on évapore, acidule à l'acide chlorhydrique et coMplète à' 200 cm3
avec del'eau, sans se préoccuper de la , résine. On ajoute alors encore
10 cm 3 d'eau pour tenir compte du volume de cette résine, on filtre
sur un filtre Sec, et, dans 100 cm 3 de la liqueur, on dose l'acide sulfu

-
rique.

D'après. MAncussoN. (Chem. Zeitung 1919, p.110) il'n'y a pas que
l'acide sulfurique libre et soluble à l'eau qui soit 'nuisible, rfiais..aussi
l'acide sulfurique insoluble, fixé selon lui à l'état d'acides sulfoalcoylése ;
ceux-ci pouvant, par hydrolyse, produire de l'acide sulfurique libre.
Dans les échantillons examinés par WOLFF, il est probable quelPacide
libre s'est formé de cette façon.

Toutefois, comme beaucoup de résines de ceurnarone contiennent
un peu d'acide sulfurique combiné, on doit en admettre un peu, quoi

' qu'en donnant toujours la préférence aux produits qui en contiendront
Id moins.

Résines phénoliques (Formolite) et autres résines

artificielles.

Une analyse chimique est, ici, généralement superflue. On devra
toutefois exécuter un certain nombre d'essais pratiques, tels que les
essais de solubilité dans les divers dissolvants employés dans la pra
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tique, dans l'huile de lin, l'essai de cuisson avec l'huile de lin pour les
produits (Kopalersatz) destinés à remplacer le copal dans les vernis
gras. On fera aussi des essais de mélange avec les couleurs, en faisant
attention que beaucoup de ces résines ont tendance à épaissir ou à
prendre un aspect caséeux avec les couleurs. Enfin, on ne négligera
pas les essais de peinture. Pour ces derniers, l'observation devra pou-
voir se prolonger pendant un temps suffisant.

Nous ne pouvons recommander les indications données de divers
côtés, tendant à soumettre les pièces d'essai peintes à des températures
de 70 à 100°, 'en vue d'accélérer les modifications que l'on désire
observer (durcissement, fragilité, écaillage, modifications de teintes,
etc., 'etc...). En effet, ces modifications peuvent être tbut autres à ces
températures qu'à la température ordinaire. En tout cas, les conclu-
sions d'essais faits dans ces conditions ne devront être formulées
qu'avec une grande prudence. Outre les modifications de la peinture,
il faudra observer pendant assez longtemps celles des résines elles-
mêmes. Il n'est pas rare, en effet, 'que les propriétés des résines artifi-
cielles changent très sensiblement avec le temps.

Appendice.

. L'examen de la paraene, peu employée dans l'industrie des t ernis,'peut
, se limiter à la détermination de la couleur et du point de fusion ou du point de
solidification.

La cire d'abeilles, qui figure aussi parmi les matières premiàres rarement
employées, peut être soumise aux essais suivants :

L'I. A. est , de 19 à 21, et va jusqu'à 25 pour les cires blanchies. L'I. S.
est de,91 -à 95, peut aller jusqu'à 100 pour les. cires blanchies ;

20 L'indice de rapport 
I.	 I. A.
	 va de 3,5 à 3,8, rarement 4 (il est de 3 à

-I. A.	 -
4 pour la cire blanchie).

Il est bon de compléter ces déterminations par l'essai de FEHLING, pour
rechercher lés acides stéarique ou palmitique. On chauffe pendant quelques

minutes 1 gr. de matière avec 10 cm3 d'alcool à 80 %, puis on refroidit à 200
et filtre. On additionned'eau le filtrat. La cire pure donne, dans ces conditions,
au plus une opalescence par addition d'eau. En présence d'acide stéarique ou
palmitique .au contraire, on observe un trouble notable; et dès que leur propor-
tion dépasse 1 %, il y a séparation de flocons. On pourra rechercher les addi-
tions de paraffine par l'essai de WcANwuum on saponifie 5 gr. de cire, au réfri-

N
gérant à reflux, avec 25' cm3 de liqueur de potasse alcoolique Isit On citasse

ensuite l'alcool au bain-marie, et ajoute 20 eut° de glycérine pure. Après disse.-



lutina complète au bain-marie, on étend de 100 crn 3 d'eau. La cire pure donne
ainsi une _masse transparente, tandis qu'en présence do paraffine on
obtient une masse trouble ou un précipité. Quelques sortes de cires étrangères
peuvent donner un trouble dans ces conditions. Pour le dosage do la paraffine
dans la cire (l'abeilles, voir B	 Zeitechrift fur «fenil. °hernie, 1913,
p. 447.

Pour plus do détails, ainsi w) pour les autres cires, voir L' Analyse des graisses
et huiles, do ISLtunussoN (vol. XIV do la présente collection, p. 89 et 90).

Pour les nitrocelluloses et les acétates de cellulose, on fera un essai de solu-
bilité. D'autres essais seront on général inutiles ; s'il y a lieu, on lés conduira
selon le cas particulier envisagé. 	 •
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III - Huiles et Vernis gras

Huile de lin.

Pour l'analyse d'une huile de lin, on effectuera les essais de pureté
ar détermination des constantes et les essais d'utilisation.

A. — Essais de pureté.

1 0 Pour un essai rapide, il suffit souvent de déterminer la densité
(valeur normale : d2014 0,927 à 0,931), l'indice de réfraction (4° =
1,4785 à 1,4815), ainsi que PI. S. et l'I. A. L'I. A. d'une huile fraîche
dépasse rarement 3 à 4 ; pour une huile ancienne, il peut aller jusqu'à
6. Une valeur supérieure à 8 est très suspecte. La valeur de l'I. S. est
normalement de 188 à 192. Il ne descend pas au-dessous de 187 pour
une huile pure ;

20 Dans une analyse plus complète, on aura d'abord à déterminer
l'indice d'hexabromures qui, d'après la longue expérience de l'Auteur,
permet une conclusion plus sûre que l'indice d'iode (1).

On peut exécuter cet essai de la façon suivante :

a) Mise en liberté des. acides gras.'

On place dans une capsule 10 gr. environ d'huile avec 5 cm 3 de
lessive de potasse à 50 % et environ 30 cm 3 d'alcool, et on évapore
presque à sec au bain-marie, en agitant fréquemment. On reprend

alor s par l 'eau chaude et verse dans un entonnoir à décantation.
Après refroidissement, on acidule à l'acide chlorhydrique, et agite
avec de l'éther, qui dissout les acides gras. Cet éther est lové avec une

(I) Si l'on détermine l'indice d'ilexahrnmorea, nnoiee d'iode nent 	 eonsidéré comnlé
superflu. Autrement, on le, déterminera romum il est	 page. I', 1,1,1dice n I'Imie est normale-
ment compris entre les limites 180-200 ( \Vrrai ou 170-150 (Ilaa).

Dans le cas de l'huile de lin, en pent,d'00rés 1Vnr r (rhorr. reilrorm	 0.1 n 21,ealeuler
approXimatIVeMent l'Indice de Ifunr, (DO ronnais,nil l'Indic, de \VI l l̀ (1 e ) . n 111 moyen de la

formule 'In ,,	 —	 14n1
5
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solution concentrée de chlorure de sodium, puis séché au moyen de
sulfate de soude anhydre. La solution éthérée est,éyaporée < dans un
petit ballon rond, et le résidu est séché complètement, en maintenant'
le ballon une demi-heure dans un bain-marie, à environ 80°, tout en
y faisant le vide et en remuant de temps en temps.

b) BPOITIuration.

On dissout 2 gr. des acides ainsi préparés dans 20 cm3 d'éther,
ajoute une goutte (pas davantage) d'acide acétique cristallisable
et refroidit à — 10° dans un mélange (le glace et de sel. Dans l'espace
d'une demi-heure, on ajoute à celte solution, goutte par goutté,
1 cm3 de brome. Après deux heures de séjour dans le mélange réfri-
gérant, on filtre sur un creuset de Gooen garni d'une petite couche
d'amiante (il est commode de surmonter celle-ci d'une petite plaque
filtrante). On commencera par décanter le liquide ; ensuite, au moyen
de 2—cm3 d'éther refroidi, on fait passer le précipité sur le filtre, et le

.1
lave encore deux ou trois fois avec 2 cm 3 d'éther refroidi. On pèse alors,
le creuset de Goocu et le ballon à bromuration.

Le rendement en hexabrornures atteint, pour les huiles normales,
au moins 49 %. Le nombre trouvé est généralement voisin de 55.

Les bromures sont placés dans un petit, ballon avec 5 cm3 de
benzine par décigramme, de bromures, et on chauffe au réfrigérant à
reflux(Si la dissolution est complète, la " présence' d'huile de poisson
est à peu près sûrement exclue. S'il reste un peu d'insoluble, on le
recueillera par aspiration sur- une petite'plaquefiltrante. (Le mieux
est d'entourer l'entonnoir d'un petit serpentin de tube de plomb, où
l'on fera passer de l'eau chaude , on évite ainsi qu'il ne cristallise •une
trop grande quantité d'hexabromures.) La recherche de l'huile de
poisson peut être considérée comme concluante quand les bromures -
insolubles (ociobroinures d'huile de poisson) chauffés avec précaution,
ne fondent pas à 178° et se décomposent en noircissant vers 190°.

B. -- Essais d'utilisation

Pour chaque essai d'huile de lin, il faudra faire un essai de séchage

que l'on joindra aux quelques essais d'utilisation proposés récemment
par EIIINER.
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l o Essai de séchage

simple: Sur une plaque
de'verre de 9 X12 cm.,
on étale aussi réguliè-
rement que possible,
avec le doigt, 3 gouttes
d'huile de lin, et on
abandonne au séchage
en plaçant là plaque
bien horizontalement,
et en l'abritant de la
poussière.

Pour un état hy:
gr, °métrique de l'air
inférieur à 75 % et
une température diur-
ne de 200, avec mini-
mum de 15°, la dessic-
cation des huiles de lin
normales * jusqu'à ces-
sation d ' adhérence ,
dure de 3 à 4 jours. Si
l'air est plus humide
et la température plus
basse, la dessiccation
peut durer jusqu'à
6 jours pour la forma-

- tion d'une pellicule
adhérant encore au
doigt. Les courbes de
EIBNER, que nous- re-
produisons (fig.8 à11),
montrent quelque s
influences de l'état
atmosphérique et aussi
de l'âge de l'huile,
dont on doit égale-
ment tenir compte.'

F	 Vernis et couleurs.
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Il faut noter qu'une huile jeune, non soumise à l'action de la lumière,
sèche très lentement. Si donc on se trouve en présence d'une huile à
séchage lent, on ne devra pas la rejeter a priori, mais on en placera
dans un flacon absolument bien bouché et rempli, que l'on exposera
2 ou 3 jours à la lumière. On recommencera ensuite l'essai de dessic

._cation.

2° Etude quantitative,cle la dessiccation : On opère comme' précé-
demment, sauf que l'on pèse la plaque . de verre avant et après étale-
ment de l'huile. On la pèse ensuite deux fois par jour pendant les deux
premiers jours, ensuite trois à quatre fois par jour, jusqu'à commen-

FIG. 9.

il, huile de lin de la Plata précipitée ïz chaud.— 	 même extraite avec du tétrachlorure de
carbone.

1, adhérence. — dessiccation avec adhérence. — 3, dessiccation jusqu'it.ces8ittion
ronce.	 4, ramolissement.

cernent de diminution du poids. Enfin, pour une étude complète, on
continuera encore les pesées une fois par jour, pendant deux à quatre
semaines. On notera la température et l'humidité si l'on veut que
l'essai ait une signification, car la marche de la dessiccation dépend,
dans une très grande mesure, de ces deux facteurs. Nous ne pouvons,
ici encore, que l'envoyer aux courbes de EIBNER.
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Pour examiner, l'état de la couche, on pourra, sur un essai fait
spécialement, opérer en touchant avec le doigt. On peut aussi, comme

Fia. 10.

a, huile de lin dans l'air à humidité normale. — le même au sec,	 e, dans l'air saturé de
vapeur d'eau.

l-3, Comme pour les autres courbes. — x, prise do la source à rentrée d'air.
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l'a proposé BANDLOW, poser de temps en temps une petite bande de -
papier sur la couche et observer si elle se détache facilement, si elle
adhère fortement, ou si des parties de la concile adhèrent au papier
(voir aussi le chapitre des essais pratiques).

Pour le phénomène de ramollissement, il faudra observer la couche
de temps à autre pendant au moins quatre semaines. Lorsque cette
réapparition de viscosité se produit, il faut tenir compte de ce que des
conditions atmosphériques anormales peuvent provoquer ce phéne,

a, Huile de lin jeune Erdinger précipitée à raid. — b, la ménie vieille de cinq semain
c, huile de lin Muhldoerfer précipitée à froid.

mène, même sur des huiles et des vernis de très bonne qualité. On
devra, dans ce cas, recommencer l'essai dans d'autres conditions, c'est-
à-dire sous un meilleur état atmosphérique, afin de pouvoir conclure
avec certitude.

Il est à note' qu'une forte perte de poids, après avoir atteint le
maximum, indique que , la pellicule aura tendance à se déchirer:

30 Essai de chauffage: On remplit aux trois quarts un tube à essais
de l'huile examinée et chauffe dix à quinze minutes à 300 0. Les, huiles
brutes doivent, ainsi abandonner leur dépôt en gros flocons, pas trop
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foncés. L'huile doit s'être éclaircie. Les huiles pour vernis ne doivent
donner aucun dépôt.

40 Point de fusion de la pellicule séchée, d'après E1BNER : Avec
l'huile de lin pure, la pellicule (essai au tube capillaire) ne fond pas,;
vers 160°, elle se colore du jaunâtre au brun et se carbonise vers 240

-à 260°, en durcissant. Dans le cas d'une addition de 5 % seulement
de colophane, on observe ce phénomène vers 115°, et vers 130°, il y a
décomposition avec mousse. La pellicule d'huile de pavot fond vers
120-140°, avec mousse.

On peut enfin exécuter encore l'essai suivant, également indiqué
par EIBNER.

Essai technique de _peinture, pour huile quelconque,

d'après Eibner.

1° Essai du point de fusion de la pellicule, comme précédemment ;

2° L'huile examinée est broyée, pas trop gras, avec du minium,
puis on peint sur verre et laisse sécher jusqu'à cessation d'adhérence
au doigt. On râcle alors,une partie de la couche sèche, et les petits
copeaux de peinture sont traités par l'éther. Si l'huile employée était
de l'huile de lin où une huile siccative voisine, l'éther n'enlève rien
et ne se colore pas en rouge. Les copeaux restent intacts. Avec l'huile
de pavot et les huiles siccatives analogues (peu employées industriel-
lement en peinture), les copeaux se dissolvent après une courte agita-
tion, l'éther parait coloré en rouge par le minium en suspension, et ce
dernier se rassemble bientôt en un dépôt pulvérulent ;

30 On broie l'huile, pas trop gras, avec du minium ; on peint sur
support non absorbant et laisse sécher jusqu'à cessation d'adhérence
au doigt. On recouvre alors cette première couche d'une seconde,
composée de la même huile, avec de la laque (le garance, du blanc de
zinc, de la terre (le Sienne, de la terre verte ou du noir d'ivoire. Avec
les huiles utilisables industriellement (huile de lin et huile de huis),
aucune des couleurs rie so déchire pendant le séchage ; ;n'eu les huiles
de faible valeur au contraire (gen te huile de pavot), toutes les couleurs
se déchirent plus ou moins.
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Huile	 bois.

Essai de pureté.

Déternunations de la densité et de , l'indice de réfraction, ainsi que
de l'1. A. et de l'I. S., complétées par l'essai de chauffage et l'essai
d'ILLHINEY.

1° Densité (à 20 0 ) : comprise entre 0,936 et 0,944. Les valeurs
inférieures à 0,936 sont toujours très suspectes;les valeurs supérieures
à 0,944 ne se rencontrent pas dans les huiles âgées ou conservées à
chaud ;

2° Indice de réfraction (à 20°) : environ 1,518 à 1,525 ; les huiles
de bois du Japon peuvent descendre à 1,503 on 1,505. Pour les huiles
de bois de Chine, les -valeurs inférieures à 1,518 sont très suspectes ;

3° Indice d'acidité: A peine supérieur à 4; suspect au-dessus de 6;

4° Indice de saponification:190 à 197.0n rencontre, niais rarement,
des valeurs descendant jusqu'à 188 ; au-dessous, l'huile est très sus-

.

pecte ;

5° Essai de chauffage: On prend des tubes a essais de 2 cm. de dia
mètre et 10 cr,n. de long, et les remplit aux trois quarts, le premier avec
l'huile f essayée, le second avec .une huile pure authentique, et le troi
sième avec cette même huile pure additionnée de 10 % d'une huile
étrangère. Les trois tubes sont plongés dans un bain d'huile ou un
bain d'air, chauffé à 310°. Au bout de douze minutes, on examine la
solidité de l'huile par broyage au mortier. Dans ces conditions, l'huile
de bois pure peut se broyer. L'absence des tubes de comparaison pour-
rait conduire à des conclusions erronées ;

6° Essai de MAC ILLHINEY : Cet essai, très utile, s'effectue de a
façon suivante

5 gr. d'huile sont chauffés avec; 10 cm' d'acide acétique cristalli--
sable jusqu'à dissolution limpide. On ajoute dans le , mélange encore
chaud' 50 cm' d'une solution chaude, à 1,5 % d'iode dans l'acide
acétique. Au bout d'une demi-heure, on- ajoute 50 cnn 3 d'éther de
pétrole, agite le tout dans un entonnoir à décantation, et recommence'
encore deux fois cet épuisement.
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s éthers de pétrole réunis sont lavés à l'eau jusqu'à absence
d'acidité, puis traités' par une solution d'hyposulfite de soude en
quantité suffisante pour enlever l'iode libre. Enfin, on lave de nouveau

'à l'eau, puis on évapore l'éther de pétrole.
L'huile de bois pure donne un résidu de 5 à 10 %. Les résidus plus

abondants sont suspects. On n'en observe jamais sur des huiles pures
qui soient supérieurs à 15 %. L'importance du résidu peut permettre
une estimation de la quantité d'huile étrangère.

D'après WOLFF, la quantité d'huile étrangère variera, suivant
100 R— 700 100 R — 700

l'indice d'iode de celle-ci, de 	
190	

à. 	
250	

, si R repré-

s

en

te le résidu trouvé, exprimé %'de l'huile.
Il faut noter que, dans l'essai des hexabromures, l'huile de bois ne

donne pas de bromures insolubles ; donc, si l'on en constate la présence,
on devra conclure à une falsification.

Pour un essai rapide, la densité, l'indice.de réfraction, et peut-être
l'essai de chauffage, suffiront:

— Analyse chimique.

1 0 Détermination de la densité : Pour les vernis, purs, elle est de
0,928 à 0,935 à 20°, mais -en tout cas, ne descend pas au-dessous de
0,927. Une densité supérieure à 0,935 peut parfois se rencontrer dans
des vernis purs, quand ils-ont subi de fortes températures dans leur
+fabrication, comme c'est le cas, par exemple pour les vernis contenant
des oxydés métalliques ;

2° L'indice de réfraction à 20° est compris, d'après WOLFF, entre
1,480 et 1,485. Un indice supérieur à 1,486 tendra à indiquer une trop
forte teneur en résine, et rendra en tout cas nécessaire le dosage de la
résine, ou dé la teneur en siccatif (voir plus loin).Toutefois, on ne peut,
en se basant seulement sur l'indice de réfraction trop élevé, conclure
à une teneur en résine exagérée, car un chauffage prolongé ainsi d'ail-
leurs que le soufflage, peuvent élever l'indice de réfraction au-dessus
(les limites indiquées ;
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30 Indice d'acidité: Pour les vernis purs, une valeur allant environ
jusqu'à 10 est normale ; devient suspecte ati-clessus de 12 (trop' de
résine). On ne rencontre jamais de vernis commerciaux purs ayant
un indice supérieur à 15 ;

40 Indice de saponification : Comme pour l'liuile de lin, les valeurs
allant jusqu'à 186 peuvent néanmoins être considérées comme nor-
males ;

50 Indice d'iode: Cet indice présente-ici moins d'importance que
pour les huiles de lin pures, car il diminue rapidement par le chauf-
fage. Dans les siccatifs aux résinates obtenus sans soufflage' , les valeurs
trouvées sont généralement supérieures à 160 et même à 170, mais dans
les produits qui ont été longtemps ou fortement chauffés, on trouve des
indices descendant fortement an-dessous de 160. Un indice d'iode

élevé constituera'donc une présomption en faveur de la pureté du vernis,

mais un faible' indice n'aura pas la signification contraire ;

6° Détermination de la teneur en siccatifs: Pour la teneur en résine,
on saponifie 5 gr. de matière (1) et isole l'ensemble des constituants
acides (acides résineux + acides gras) (v. page 47). On dose ensuite les
acides résineux d'après la méthode WOLEF-SCIIOLZE. (V. page 58.)•

La quantité admissible de résine résulte do la définition do la Chambre de
Commerce de Berlin pour les vernis ana résinates, qui sont constitués par do
l'huile de. lin pure, dont la siccativité est migmentée par addition do 5 ,y0 au
plus de résinates. Il faut déterminer la quantité des métaux (2) ou bases présents
et les rapporter à la résine.

Dans la plupart des vernis, il suffit de déterminer la teneur en
cendres et de calculer la teneur en métaux en multipliant la cendre
par 0,9. Ce résultat n'est évidemment qu'approché ; toutefois, pour
une teneur én cendres voisine de 1 %, l'erreur commise est, au maxi-

mum, de 0,2 ",/o.
Dans l'appréciation des résultats, on devra admettre une limite

d'erreur de ± 1 °/„.

(1) On peut aussi partir d'une quantité quelconque du mélange d'acides, en doser la teneur
en acides résineux et alors (pour les essais industriels) calculer avec une exactitude suffisante
la teneur du vernis en acides résineux, en se basant sur FI. S. SI la quantité d'acides résineux
trouvée dans le mélange acide est R, et l'indice de saponification S, la teneur _du vernis

0	
lui-

10 H mémo en acides , résineux sera • 100 — 0,227 S
(2) Ce n'est naturellement pas la quantité du métal lui-mémo qu'il faut prendre, mais

cette quantité diminuée d'un atome d'hydrogéne. Toutefois. pratiquement, cette rectification
ne Joue aucun rôle, car les corrections qu'elle entralne sont inférieures aux limites d'erreur
possible.
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B. —'Essai pratique.

L'essai se fait comme pour l'huile de lin. Dans l'étude quantita-
tive de la dessiccation, il faudra, au début, peser toutes les heures.
Un vernis commercial, d'après les règles du Vereins Deutscher Lacklu-

brikanten, doit être complètement sec en quarante-huit heures au
plus. Les courbes ont la même allure que celles de l'huile de lin, et il
n'y a rien à ajouter à ce sujet. Une descente rapide de la courbe, après
.avoir atteint le maximum, montre, comme cela résulte des études
de EIBNER (1), une tendance à un craquelage rapide. Cette chute ne
doit toutefois, pas toujours être attribuée aux propriétés du vernis
mais peut aussi être produite par les conditions extérieures durant le
séchage. On devra donc toujours répéter cet essai dans des conditions
variées de température, d'huMidité, etc...

Les troubles qui peuvent se produire dans les vernis ne seront
s en considération que- s'ils ont quelque importance et se déposent

difficilement. De faibles troubles sont fréquents, par suite de la forma
tion de sels de plomb d'acides gras saturés ou oxydés. On est souvent
tenté de s'exagérer leur importance car, par suite de leur nature
colloïdale, leur volume réel est très petit (voir aussi WOLFF et DORN,

Chem. Zeitung 1922, p. 1086.)

Un essai utile, indiqué également par EIBNER, est celui qui consiste
à étaler le vernis sur une surface recouverte d'une peinture au minium.
L'ensemble, après séchage, est raclé, puis on le recouvre d'éther. Avec
les vernis purs, le minium est suffisamment protégé par la couche de
vernis, contre l'action de l'éther, pour que celui-ci reste incolore, ou
au plus faiblement coloré, par un peu de minium en suspension. Les
mauvais vernis, au contraire, seront colorés en rouge. Il faut toutefois
remarquer que l'absence de coloration ne permet pas de conclure
clirecternent à la pureté du vernis. D'autre part, une coloration créera
une présomption d'impureté qui devra donner lieu à un examen
chimique précis.

(I) EIBNER : Ueber lette Ode, 1ut.	 Muniefi, 191r,
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Séparation des acides résineux (colophane) et dés acides gras.

d'après Woia,v-Scitoi-zE (modification de la méthode TWICIIELL

Méthode volutaélrique rapide (peu précise) :

2 à 5 gr. du mélange d'acides préparés comme il a été dit page 47
sont dissous dans 10 à 20 cm' (suivant la quantité) d'alcool méthy:-
ligue, puis oh ajoute 5 à 10 cm' d'un mélange de 1 partie d'acide sul-:

l'urique concentré et 4 parties d'alcool méthylique. Le mélangé est
changé sur une 'petite flamme, au réfrigérant ascendant, pendant deux
minutes exactement (pas davantage).

Ensuite, le liquide est additionné de cinq à dix fois son volume de,
solution de chlorure de sodium de 7 à 10 %. On extrait alors à l'éther
les éthers d'acides gras et les acides résineux libres. Le liquide aqueux,.
séparé, est encore épuisé une ou deux fois à l'éther. On réunit les solu-
tions éthérées et les lave deux fois (davantage s'il le faut, pour arriver
à la neutralité), avec une solution a 10 % de chlorure de sodium. , La
solution éthérée est alors additionnée dé son volume d'alcool puis

titrée à la potasse alcooliqu — en présence de phénolphtaléine, jusqu'à
e 2

coloration rouge

ep ésente la quantité de mélange d'acides pesée,

de potasse alcoolique — employé, la teneur en
2

17,76 .x	 — 1,5 %, rapportée au mélange' dont on
G

ur ers Co p ne én ultipliant par 1,7 la
trouvée.

Méthode pondérale (plus précise)

2 à 5 gr. du mélange sont d'abord traités comme précédemment.

Après titrage, on ajoute encore 1 à, 2 cm' de potasse alcoolique —,
2

puis 50 à 75 cm' d'eau. Après séparation de l'éther, celui-ci est encore
plusieurs fois lavé à l'eau. L'ensemble des liquides aqueux (contenant
maintenant les acides résineux et de petites quantités d'acides gras

Calcul : Si G

a le nombre de

acides

est parti.
On peut estimer la ten

quantité d'acides résineux

x sera a
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non éthérifiés, est alors placé clans une capsule et concentré à un faible
volume au bain-marie. On l'introduit ensuite dans un entonnoir à
décantation, et acidule à l'acide chlorhydrique. Après addition d'un
volume à peu près égal de solution concentrée de' chlorure de sodium,
on agite deux à trois fois avec de l'éther. Cet éther, séparé, est séché
sùr du sulfate de soude anhydre. On le place ensuite dans un petit
ballon, lave plusieurs fois le sulfate de soude avec de l'éther que l'on
réunit au contenu du ballon, puis on distille. Le résidu d'évaporation,
une fois refroidi, est dissous dans 10 em3 d'alcool méthyliqiie absolu
(ou i s'il le faut, d'alcool éthylique), puis ajoute 5 cm 3 du mélange
ci-dessus d'acide sulfurique et d'alcool, et laisse en repos de une heure
et demiè à deux heures, à. la température ordinaire. Au bout de ce
temps, on ajoute au liquide 7 à 10 fois son volume de 'solution à 10 3/„
de chlorure de sodium, et on épuise deux ou trois fois à l'éther. Ces
liqueurs éthérées, neutralisées à la potasse alcoolique, sont lavées à
l'eau. La ,couche éthérée est ainsi lavée quelques fois à l'eau, avec
addition de quelques gouttes de potasse. L'ensemble des liquides
aqueux, qui ne renferme plus que les acides résineux à l'état de savons,
est évaporé pour chasser l'alcool, puis acidifié par HC1, et épuisé à:
l'éther, à plusieurs reprises, après addition de chlorure de sodium.
Les éthers réunis sont lavés deux fois avec la solution de chlorure de
sodium, puis séchés sur du sulfate de soude anhydre. La solution est
enfin' évaporée, et on pèse le résidu.

Huiles cuites.

Leur analysé chimique est plus difficile que celle des huiles dont -
elles proviennent. Les indices caractéristiques des huiles changent par
le chauffage et l'épaississement, d'une façon si profonde, et si variable
suivant la conduite de la cuisson, qu'il n'est pour autant dire jamais
possible d'acquérir la certitude de la pureté d'une huile oxydée.

Pour les huiles de lin cuites pures, la densité à 20 0, pour les huiles
moyennement épaisses, est de 0,935 à 0,945, et l'indice de réfraction à
200 est de 1,485 à 1,490. L'I. A. monte jusque vers 20, et l'I. I. descend
jusqu'à 110 ; le, rendement en hexabromures est sensiblement nul..

Les huiles plus épaisses ont une densité de 0,945 à 0,970 et On indice de

réfraction allant jusqu'à environ 1,495. L'indice d'iode peut s'abaisser-
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jusque vers 75. Le rendement, en hexabromures est toujours nul.
Pour la recherche des matières . insaponifiables, on_ peut se baser

.sur PI. S.; qui ne diffère pas beaucoup de celui d'une huile ordinaire.
Les limites sont de 187 à 195. On peut aussi déterminer l'insaponifiable,
par les méthodes de SPITZ et HONIG ou de DAvinseux (v. page 16).

Huiles cuites d'huile de et d'huile de bois : Un essai qui, bien
que non décisif, est toujours utile, en raison de sa simplicité, est la
détermination de l'indice de réfraction , des acides gras de l'huile.
Pour un indice de réfraction égal à n à 40°, on peut admettre que
la quantité d'huile de bois présente ne s'écarte pas beaucoup de celle•

,que donne la formule 
ri-- 1,4714 

x 1.000 %.
0,162

L'essai de MAC ILLHINE'y (v. p. 54) correspond à une étude plus
complète. Il faut toutefois remarquer que l'huile de bois polymé-
risée donne plus de soluble que l'huile brute. On ne devra jamais
négliger cet essai comme étant l'un des plus importants pour déter
miner si une huile cuite contient de l'huile de bois, et combien elle
-en'contient (approximativement, car un dosage exact est-impossible).

Ou peut effectuer avec sécurité la recherche do l'huile de bois par la mise
.en liberté de l'acide éléostéarique, niais cette méthode demande de l'habileté
et no réussit pas toujours avec les huiles épaisses. Comme ces procédés sont
employés aussi dans l'analyse des vernis, nous allons-les décrire ici.

Isolement des acides gras d'huile de bois par les sels de potasse

d'après WARP. et SCIIUMANN (Journ.	 Eng. Chem., 1914, p. 806).

On saponifie 3 gr. d'huile par 100 cm' de potasse alcoolique (abselue) 
N

4
Refroidir à 00. Filtrer au bout de dix minutes sur entonnoir refroidi et laver
à l'alcool refroidi à 0°. Sécher le précipité à 10-80° dans le vide. D'après los
-auteurs du procédé, l'a-éléostéarate do potasse est insoluble dans ces conditions.:
D'après Wetpr, il est plus sûr de décomposer le sel obtenu par IIC1, et, après
avoir extrait à l'éther les acides gras; de les identifier comme acide a:éléostéa,-
ricin() par le P. P. (45 à 48°) et l'indice d'iode (environ 190).

Isolement direct de l'acide cc-éle'ostéarigue du mclangc d'acides gras,

d'après SCHUMANN (Journ. Ind. Eng. Çhem., 1906).

Saponifier 5 gr. d'huile, isoler les acides gras, les dissoudre dans 50 cm'
'd'alcool absolu, refroidir à 0°, et ajouter goutte à goutte et en agitant, 14 à
14,5 cm, d'eau, On réchauffe alors la solution à 5°, puis la laisse remiser une nuit
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à 9°. L'acide e-éléostearique cristallise ainsi, et on pourra l'identifier comme
ci-dessus.

Ces méthodes no conduisent pas toujours au but. Dans ce cas, on peut,
d'après WOLFF, isoler les acides gras solubles au moyen de leurs sels de plomb
insolubles dans l'éther (1), et déterminer leur indice d'iode. En présence d'huile
do bois, cet indice est habituellement très supérieur à 30, taudis qu'en absence
de cette huile il sera toujours inférieur à 30, en supposant un travail correcte-
ment exécuté.

Il est parfois aussi plus facile, ayant les acides solides, d'en isoler l'acide
ct-éléostéarique, que lorsqu'on part des acides totaux. On pourra le faire cris-
talliser plusieurs fois dans l'alcool à 80% jusqu'à constance du P. F. On obtient
parfois aussi une partie de l'acide p-éléostéarique, qui fond à 70-71°. (Voir
aussi analyse des vernis.)

Essai pratique des huiles cuites.

Il faut ici déterminer la viscosité, et surtout l'action des 'colorants,
car, souvent, les huiles cuites ont tendance à s'épaissir. Il n'est pas
besoin d'invoquer, comme on le faisait ordinairement jadis, la for-
mation de-savons en présence de colorants basiques, car même les
huiles cuites très peu acides ont tendance à l'épaississement. D'après
l'Auteur, il s'agit essentiellement d'un phénomène colloïdal qui,
d'ailleurs, se produit avec plus de facilité en présence de bases. L'oxyde
de zinc conviendra donc très bien pour ces essais d'épaississement, mais
on devra aussi faire des essais de broyage d'huiles cuites -avec d'autres
couleurs colloïdales, comme l'ocre par exemple.

Dans l'essai de dessiccation, il faudra se rappeler qu'il ne s'agit
. pas tant ici d'obtenir un séchage rapide, que d'avoir un bel aspect

et un bon brillant de la couche.

(1) Pour obtenir les sels de plomb insolubles, on saponifie 10 à 20 gr. d'huile par la quantité
juste nécessaire de potasse alcoolique. On étend d'eau et précipite par une solution d'acétate
de plomb. Les savons de plomb sont filtrés et agités encore humides avec de L'insoluble
est filtré et bien lavé à l'éther. On [net alors ces sels en suspension dans l'éther et les décompose
par l'acide sulfurique étendu. On a les acides solides, que l'on dissout dans l'éther ; un lave
bien à l'eau la solution, puis on l'évapore, et on seiche enfin dans le vide les acides gras.



IV	 Analyse et Essai des Siccatifs

. — Analyse.

. 1 0 Dosage des constituants inorganiq

Le mieux est d'incinérer une quantité suffisante (environ 10 gr.)
de matière. On chauffe avec soin le siccatif pesé dans un grand creuset,
jusqu'à ce qu'il s'enflamme ; on le laisse alors brûler sans ' eauffer.
S'il s'éteint, on chauffe de nouveau, etc..., jusqu'à ce que tout soit
brûlé. On porte alors la cendre au rouge, avec ' une petite flamme,
jusqu'à combustion complète du -charbon, et on dissout la cendre
dans l'acide chlorhydrique étendu. On précipite le plomb par Phydro-:
gène sulfuré puis, après filtration, on dissout le sulfure de plo-mb dans
l'acide nitrique étendu, et le dose (y . Page 82).

Dans la liqueur séparée du sulfure, on dose le fer, l'alumine et le
manganèse (y. page 85) et enfin le cobalt dans le filtrat provenant de
1a séparation de l'hydrate de peroxyde de manganèse. Enfin, après-
avoir séparé le cobalt, on dosera, s'il y a_fieû, le calcium.'

20 -Les constituants organiques d'un siccatif.,

On fait d'abord agir,à froid de l'éther; acide par 'HCI, puis on chauffe
au bain-marie, en complétant l'éther qui s'évapore ; ensuite, on épuise
à l'éther, et l'on-pèse l'extrait éthéré. Rien que par son aspect extérieur,
on peut reconnaître s'il s'agit d'un siccatif à la résine ou à l'huile.
Pour les procliiits dits « Extraits de siccatif s (solutions concentrées de
siccatif dans l'huile de lin), en peut calculer approximativement la
quantité d'huile présente, en multipliant par 0,47 'l'indice d'éthers
(différence de PI. S. et de l'I. A.) (pour la caractéristique de la résine,
voir page 22). Autrement, on peut saponifier l'extrait éthéré, doser
Pinsaponifiabie, s'il y en a, par la méthode SPITZ-HÔNIG, puis séparer
de la solution de savon l'ensemble des acides (par acidification et
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épuisement à l'éther) et séparer les acides résineux des acides gras par
la méthode 'WoLFF-SciimaE (p. 58). On peut aussi extraire les acides
gras de la partie traitée à l'éther, et vérifier par le point de fusion,
l'indice d'iode, les hexabromures, etc., s'il s'agit d'acides gras de l'huile
de lin ou d'autres acides.

Si le siccatif examiné contient des dissolvants, on les entraînera
à la vapeur d'eau et les examinera comme on le verra à l'Analyse des
vernis.

Il faut d'abord déterminer à quelle température un siccatif est
soluble. Dans ce but, on commencera à une température d'environ
1000. On chauffe à cette température une quantité pesée d'huile de lin
pure, et y introduit par petites pcirtionsle siccatif, finement pulvérisé,
et pesé, en n'ajoutant une nouvelle portion que quand la précédente
est entièrement dissoute. On cesse les additions quand le siccatif ne
se dissout plus, et pesant ce qui reste de la quantité de siccatif primi-
tivement pesée, on en déduit par différence celle qui a été dissoute dans
l'huile.Il est, inutile que cette quantité dépasse 5 %. Pour les «Extraits»,
etc., etc., on peut aller beaucoup plus haut: Quand le siccatif ne se
dissout plus à 100°, on élève la température à 150°, et quand on a
atteint la saturation à 150°, on monte à 200°. Quand on désiré avoir
des données de température plus précisés, après avoir ainsi déterminé
les limites dans lesquelles le siccatif se dissout ou ne se dissout pas, on
fera de nouveaux essais dans les intervalles primitifs. On peut aussi,
pour les siccatifs facilement solubles, compléter l'essai pour des tempé-
ratures inférieures 'à 1000. On jugera, suivant les cas particuliers, des
essais qui seront utiles ou nécessaires.

Quand on a ainsi obtenu une solution à 5 % de siccatif dans l'huile
de lin, on utilisera directement pour les essais une partie du vernis
ainsi préparé. Une autre partie sera étendue d'huile de lin dans la
proportion de 4 parties de solution pour 1 d'huile ; une autre dans le
rapport 3 et 2, etc... Ces dilutions sont essayées en même temps que
la solution primitive, au point de vue séchage et aspect de la couche,
comme on l'a fait pour l'huile de lin (voir p. 49). D'autres parties dos
vernis ainsi préparés, à des teneurs variables en siccatif, seront encore,
si l'on veut une étude complète, chauffés pendant des temps et à des
températures variés ; on les essaiera ensuite, afin de rechercher les
conditions de température el, de temps de séchage les plus favorable
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à l'emploi du siccatif considéré. Comme vérification, on peut opérer
en même temps avec un siccatif donnant de bons résultats en fabrica-
tien, ou avec du 8 siccatif normal » (1).

L'essai des vernis ne doit pas être fait; aussitôt leur préparation,
mais au bout de huit jours au moins. Il est même bon de pouvoir
attendre davantage. Pendant ce temps, les vernis devront être conser
vés bien bouchés. En même temps que la dessiccation, il faut observer
la couleur, l'odeur, les troubles qui peuvent se former. Ceux-ci, d'après -
Woarr et Dalin no sont pas attribuables au siccatif, mais à l'huile.
Ils mentionnent que, suivant l'état colloïdal de l'huile, toutes choses
égales d'ailleurs, ces troubles peuvent se produire ou ne pas se produire;
même avec des siccatifs d'extrême pureté, Les matières membraneuses,
ou une partie de celles-ci, jouent ici tin rôle, car elles agissent, dans
certaines conditions, comme colloïdes protecteurs, empêchant la for-
mation des troubles. Comme' dépôts nuisibles, il faut signaler les sels
de plomb des acides gras saturés et des oXyacides (voir Far ben Zeitung

1921, p. 27 et 39).

(1) Préparation d'un siccatif normal : on prend de l'acide abiétique pur que l'on neutralise
exactement, en solution alcoolique, au moyen de potasse alcoolique, on ajoute de l'eau et chasse
l'alcool par évaporation. On étend ensuite fortement d'eau, et on précipite avec une solution
étendue de sulfate de manganèse, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. Le siccatif .
précipité est recueilli à la trompe, lavé à l'eau, puis séché au bain-marie. L'acide abiétique s'ob-
tient en traitant de la résine claire par l'alcool à té % et en faisant cristalliser plusieurs fois
l'insoluble dans l'alcool méthylique. Le vernis se prépare en dissolvant 3 % de siccatif dans
l'huile de lin à 150 ., et laissant une demi-heure à cette température. Ne pas employer d'huile - '
décantée. Remuer aussi peu que possible pendant la dissolution du siccatif.



Les Principaux Dissolvants

Éther.

Dans l'essai de l'éther, il faut d'abord déterminer sa densité, car
c'est elle qui caractérise les différentes sortes commerciales. La qualité
la plus importante a une densité de 0,722 à 0,725 ; les qualités moins
pures auront d 0,728 à 0,733. Il est utile aussi d'agiter 20 cm3
d'éther avec 20 cm 3 d'eau ; après séparation des liquides, la couche
supérieure devra avoir un volume au moins égal à 16,5 cm 3. On peut
enfin faire un essai de distillation (voir caractéristiques de l'éther pur,
table 4). -

Alcool.

Dans l'examen des alcools destinés à l'industrie des vernis,. c'est
surtout la teneur en alcool qui importe ; on prendra donc la densité
et la table 7 donne la teneur en alcool correspondante.

On peut vouloir déterminer quel a été le dénaturant employé.
Voici quelques-uns des dénaturants les plus usités :

a) Alcool méthylique: On prendra 20 à 30 cm3 d'alcool, dont on
distillera 1 à 2 cm3 . Sur le distillat, on recherche l'alcool méthylique.

b) Esprit de bois : Comme les constituants principaux de celui-ci
sont l'alcool méthylique et l'acétone, on essaiera le distillat comme en
a) pour rechercher l'alcool méthylique, et comme il est dit page 67
pour l'acétone. Si l'un et l'autre sont présents, il est très vraisemblable
qu'il y a de l'esprit de bois.

c) Pyridine : 20 à 30 cm' d'alcool, ou le résidu de distillation de e)

ou de b), additionnés de 1 cm 3 d'acide sulfurique étendit et d'un peu
d'eau; sont évaporés au bain-marie jusqu'à 2 ou 3 cm", puis on alca
-baise à la soude. En présence de pyridine, on percevra son odeur carac-
téristique.

Ii. WO 'LFF. — Vernis cl couleurs.
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cl) Elhcr : 100 cm3 d'alcool sont amenés, par addition d'eau, a la
densité de 0,96, puis on distille 20 cm' de liquide avec une bonne
réfrigération. Le distillat est agité avec 80 cm 3 d'une solution concen
trée de chlorure de sodium, cc qui sépare l'éther. On l'identifiera plus
exactement par Son odeur et son point d'ébullition.

e) Benzine: La benzine se recherche comme l'éther. Comme moyen
d'identification rapide, outre l'odeur, on a l'indice de réfraction.
(Table 4.)

f) Essence de térébenthine : Se • recherche aussi comme l'éther.
Identification par l'indice de réfraction et l'indice de brome (voir p. 2).

La lecture du volume du liquide après agitation avec de l'eau,
donne, dans les cas d, é, f, la quantité de dénaturant à environ 0,5.%
près.

Huile de fusel (Alcool amylique).

On ' distingue, le plus "souvent, dans le commerce, deux sortes
l'une, dite purifiée, commence à bouillir entre 90 et 100 0 et finit entré
140 et 145? ; une autre, souvent dite purifiée deux fois, bout entre 128
et 132° ; il existe enfin une qualité « techniquement pure », bouillant
entre 130 et 132°.

Outre l'essai de distillation (au ballon d'ENGLEn), l'examen se
borne à l'agitation avec une solution de chlorure de calcium, ce qui
entraine l'eau et l'alcool.

On agite 50 cm3 de liquide avec 100 ma de solution saturée , de
chlorure de calcium. Le volume de la couche supérieure, lu après sépa-
ration, donne la teneur en « alcools supérieurs ».

Ir est bon de rechercher les additions d'essence de pétrole, ce qui se
fait, d'après WOLFF, par agitation avec de l'acide sulfurique. 	 •

Dans une éprouvette graduée contenant 15 cm' d'acide sulfurique (é = 1,78
à 1,80) on introduit, en refroidissant bien, 10 cm , de matière. Après avoir
mélangé doucement (ne pas secouer), on lit lo 'volume des hydrocarbures qui
ont pu sc séparer, et que l'on pourra identifier par leur indice do réfraction
comme pétrole ou comme carbures benzéniques. L'huile de fusel piire ne donne
lieu à, aucune -Séparation. On ne tiendra pas compte des troubles qui pourraient
se produire au bout d'un certain temps (1).

(1.) Ils sont produits par la réaction de l'huile de fusel sur l'acide. Ces troubles et ces dépôts
n'apparaissent qu'au bout de quelque temps (généralement environ trois heures) spontanément,
et sont faciles 'à distinguer des dépôts de produits d'addition qui, eux, se foraient immédiate-
ment. (Pour détails, voir WOLFF et ROSIIMOFF, Farben-ZeilOng, 1913, p. 26,1..)
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Acétate d'amyle.

On distingue généralement la qualité s commerciales et la qualité
44 pure s. La première commence à bouillir vers 120° ou même 100°,
et finit à 150°. La seconde distille entre 146 et 150°.

Outre cet essai de distillation, on recherchera, commb dans l'huile
de fusel,l'addition de pétrole, etc... par traitement sulfurique (voir ci-
dessus),

On recherchera aussi si la teneur en eau n'est pas excessive. On
mélange Pour cela la matière avec huit à dix fois son volume de xylol,
que l'on a préalablement saturé d'eau par agitation. Ce xylol saturé
d'eau doit se mélanger à l'acétate d'amyle pur sans trouble, ou au
plus, avec un trouble assez faible pour ne pas altérer sensiblement la
transparence. En aucun cas, il ne doit se produire de trouble avec
l'essence de pétrole, ce qui, pour la fabrication du vernis zapon, par
exemple, rendrait le produit inutilisable.

Quand il se sépare une couche inférieure, la lecture de son volume
permet d'évaluer la teneur en eau.

L'alcool butylique industriel, récemment mis en application, bout à peu '
près de 105 à 115° et présente une densité -de 0,813. L'alcool propylique (iso-)
(Pétrohol, Persprit) bout vers 82 . (D201 , (760)	 0,789). La réfraction plus
élevée (40 1,381) et la facilité de séparation par une solution concentrée
de chlorure de - sodium, permettent de le distinguer aisément de Palcootéthy-
ligue, avec lequel il présente par ailleurs de grandes analogies, jusque dans les
applications.

Acétone.

L'acétone dite « techniquement pure s es rarement employée dans
l'industrie, où l'on se contente gén.éralement de l'acétone industrielle.
Il n'est guère facile de fixer pour celle-ci des limites conventionnelles
des caractéristiques. On se borne généra/cmerd, d'après NVoi.vr, aux
données suivantes :
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Distillation 	

PURE ORDINAIRE

Environ 95 %
jusqu'à 60e

Env. 80-85 % jusqu'
— 85-95 %	 —

Densité à 15. 	 0,797 à 0,800 Jusqu'à 0,805

Résidu d'évaporation de 25	 ma .	 .	 . Nul Insignifiant

Mélange de vol. égaux d'eau et d'acétone. 	 Limpide	 - Limpide, ou trouble i
gnifiant, pas de.sé'
ration en deux coud

Réaction du mélange 	 Neutre Au plus faiblement ac:

Teneur en acétone (iodom	 rique).	 . . 95 % et plus Généralement 92 à 95,

Pour les analyses courantes de fabrication, on peut se dispenser dé doser
l'acétone (1). Nous indiquerons néanmoins ce dosage, qui est nécessaire pour
l'analyse des vernis.

On mesure, on pèse une quantité connue de matière (dans un petit tube à
peséeS bouchant bien) et l'introduit (immédiatement après avoir enlevé le
bouchon) dans un ballon jaugé d'un litre, aux trois quarts rempli d'eau. On
affleure au trait de jauge et agite avec soin. On met dans un erlenmeyer 10 cma
de cette solution étendue, puis 20 cm° de soude normale et 100 cin a-de liqueur

d'iode — que l'on ajoute en une à deux minutes. \Après Après trois minutes de repos,
Io'

on [miaule très faiblement à l'acide sulfurique, et titre au moyen d'hyposulfite

— l'iode restant.
10

Chaque cm° d'iode consommé correspond à 0,976
0,00122 cm° à 20..

Huiles d'acétone.

'	 Les huiles d'acétone sont des sous-produits de la 'L- rectification de
l'acétone. Elles sont formées en grande partie de cétones. Elles se

(1) La recherche qualitative de l'acétone peut se faire par la séparation d'iodoforme en
mélangeant la matière avec une solution d'iode, en ajoutant un peu de soude. On peut aussi
exécuter l'essai suivant :

Un petit grain de nitroprussiate de soude est dissous dans l'eau, et on ajoute quelques
gouttes (ou pour les grandes dilutions quelques cm .) du liquide essayé. On alcalinise ensuite
avec quelques gouttes de soude, et acidule aussitôt avec de l'acide acétique. La présence d'acé-
tone se reconnaît à une coloration violette très sensible.
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distinguent de l'acétone en ce qu'elles renferment une quantité notable
de produits insolubles dans l'eau.
• La partie soluble donne une réaction positive au nitroprussiate.

En général, on distingue l'huile légère et l'huile lourde d'acétone,
appelées aussi blanche et jaune, ou huile I et II.

L'huile légère d'acétone bout à peu près entre 60 ou 70 0 et 1200 ;
l'huile lourde, entre 120 et 200 ou même 2500.

L'huile légère d'acétone est formée pour une grande partie de :

Méthyléthylcétone.

Celle-ci se vend aussi à l'état pur (obtenue synthétiquement ou
par fractionnement). Sa densité est d'environ 0,81, et; d'après les
auteurs, son point d'ébullition doit être de 81 0. Toutefois, l'Auteur
de cet ouvrage -a trouvé, pour les produits industriels, des' points
d'ébullition de 70 à 750.

Esprit de bois (Méthylène).

L'acide pyroligneux brut obtenu dans la distillation du bois est
fractionné, jusqu'à ce que lé distillat ait une d -= environ 0,9. Le pro-
duit ainsi obtenu est le méthylène brut, formé d'un mélange d'alcool
méthylique, d'acétone, d'acétate de méthyle et autres éthers, et de
cétones supérieures. Il est de couleur jaune verdâtre. On le redistille
généralement sur un peu de chaux, pour obtenir le méthylène pur,

qui présente,, en gros, la même composition.
La couleur du méthylène pur est jaune pâle, mais devient rapide-

ment plus foncée à la lumière. La densité est de 0,81 à 0,82.
Le méthylène a une composition si variable que ses conditions

d'emploi peuvent varier aussi beaucoup. On ne devra donc l'acheter
que sur échantillon, sur lequel on vérifiera l'adaptation au but pour-
suivi. On pourra alors, par détermination des caractéristiques (densité,
distillation), ainsi que de la teneur en éthers et en acétone, caractéri-
ser le produit afin de pouvoir reconnaître par l'analyse chimique si,
pour un autre lot, on se trouve en présence d'un produit, analogue (I).

(1) Les méthylènes de dénaturation sont soumis à des règles précises, sans Importance
pour les autres usages, et dont 11011S n r., parierons pas lei. Pour &laits, voir WOLFF, lice Lau,,,,Os-

mitte/ der Frite, Dac, lfarze und Wscïse. Libraire scientifique, Stuttgart.
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Pour doser la teneur en éthers, on opère comme il est dit page 12

(I' cm3 de potasse normale consommée correspond à 0,074 gr., soit

0,078 cm3 à 20°).
Le dosage. de l'acétone est décrit page 68.

Succédanés d'acétone (Azetônérsatz).-

On désigne ainsi aussi bien le méthylène purifié que les produits
enrichis en acétone par fractionnement (1). •

Ces produits sont surtout formés d'acétone et d'acétate de méthyle,
et ont des densités et des limites d'ébullition sans constance. Il n'est>
pas possible de poser des limites conventionnelles précises. L'analyse
s'effectue comme pour le méthylène.

Éthei. acétique (Acétate d'éthyle).

environ 0,870 à_0,880.
0,890.

0,902 à 0,904-

On peut aussi les caractériser par leur courbe de distillation
(au ballon ENGLER). Il est important aussi de déterminer la teneur

éventuelle en acide libre (10 cm3 sent titrés à la potasse	 après
10

addition de phénolphtaléine. 1 cm3 potasse	 mmgr. acide acétique.
L'eau et l'alcool se déterminent en agitant le produit avec un

volume égal de solution saturée de chlorure de calcium et en mesurant
la diminution de volume (par exemple 25 cm3 de chaque, dans une.
éprouvette graduée en 1 /10 de cm3).

Dans la fabrication des vernis (surtout du vernis zapon) l'eau, très
nuisible, peut se reconnaître par mélange avec du xylol saturé d'eau.
Le mélange du produit avec plusieurs volumes d'huile de paraffine
est encore plus sensible. (Le pétrole peut se rechercher comme dans
l'alcool amylique.)

(I) L'enrichissements en acétone ne se fait sans grandes difficultés que jusqu'à une certaine
limite, c'est pourquoi l'acétone industrielle se fait synthétiquement, et non à partir du méthy-
léne. Les produits de distillation riches en acétone, sont aussi appelés tètes d'acétone.

On distingue d'ordinaire
différentes :

1° Purifié.
2° Deux fois purifié . .
3° Techniquement pur.
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Les autres éthers s'essaieront suivant les mêmes principes. Toutefois, il
ne s'est pas encore créé de marques commerciales. On trouvera les caractéris
tiques de quelques produits à la table 4.

Essences de pétrole.

Ces substances, appelées en allemand Benzin, comprennent toutes
sortes de produits de la distillation des pétroles et des lignites. On
obtient aussi maintenant par « cracking » des huiles lourdes, des
asphaltes et des brais, des dissolvants analogues à l'essence. Les
essences sont formées de mélanges multiples d'hydrocarbures normaux
saturés, allant à peu près de l'hexane à l'indemne, d'hydrocarbures
saturés à chaînes latérales, d'hydrocarbures cycliques saturés et non
saturés, tels' que cyclohexane, benzène et leurs homologues, etc...

Le pouvoir' dissolvant de l'essence augmente d'une façon générale
avec la teneur en carbures cycliques d'une part et en carbures non
saturés d'autre part. La sensibilité aux réactifs varie dans le même
ordre (par exemple solubilité dans l'acide sulfurique).

La classification commerciale se fait toujours d'après la densité,
bien que celle-ci ne soit pas en relation très étroite avec les limites de
distillation, beaucoup plus importantes. Les essences à point d'ébulli-

tion élevé (jusque 1500) peuvent, si leur point d'inflammation est
supérieur à 210, être appelées essences à vernis, ou recevoir des noms
de complète fantaisie, tels que huile cristal, etc... Le produit appelé
Sangajol n'est autre qu'une essence à point d'inflammation élevé, très
riche en composés cycliques..

Analyse d'une essence.

Les déterminations les plus importantes seront celles de la densité,
des limites de distillation que l'on fera d'après le procédé de distilla-
tion d'ENGLEn (voir page 0) et, pour les essences à vernis, celle du

point d'inflammation.

Cette dernière s'effectue aveu, l'appareil AIVEL-PENSKY. Pour la ileseription

et le maniement, voir Wot.er, Ule LiMungsmillel der FeUe. Ode, Harz,' uria

Wachse. Librairie scientifique, Stuttgart.

Il est facile de distinguer les hydrocarbures de l'essence de ceux du

benzol par la détermination de l'indice de réfraction et de la dispersion
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moyenne (1). (Voir les tables au chapitre v Analyse des vernis A. 1 ».)
On peut aussi, par l'essai à la dracombine, ee faire une idée de la

teneur en hydrocarbures benzéniques. On peut faire un dosage plus
exact par l'action de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique fumants
sur l'essence (voir détails page 76). Il faut néanmoins toujours -se
rappeler que -toutes les essences renferment plus ou moins de subs-
tances attaquables par ces acides (2).

Le degré de raffinage peut aussi se déterminer comme il est dit pour
les benzols. Les pétroles légers correspondent à peu près aux condi-
tions imposées au benzol pur ; les essences à vernis donnent souvent
des couleurs rouges assez foncées, mais doivent laisser l'acide sulfu-
rique transparent, même s'il est brun. Il n'existe pas de caractérisations-
précises. Ce procédé peut néanmoins donner des indications utiles dans
la comparaison d'une livraison avec l'échantillon.

Conditions imposées à l'essence: On ne peut pas donner de conditions
applicables à tous les cas. Pour la fabrication des vernis volatils' et
vernis zapon, il faut des produits moyens; et on choisira de préférence
les essences ne bouillant pas beaucoup au-dessus de 120 ou 130°.
Elles doivent être limpides et incolores, et s'évaporer rapidement et
sans résidu.

Pour les essences à vernis on exigera un point d'inflammation aussi
élevé que possible (au moins 21 0 ABEL TEST), le début d'ébullition est
généralement situé de 130 à 145°, et la fin, de 180 à 190 0 . L'opinion
que les essences dont la distillation se termine au-dessus de 2000
sont, inutilisables, comme on peut le lire çà et là, est tout arbitraire ; -
il faut avant tout considérer quels sont ces constituants élevés, et
quelle est leur influence sur l'évaporation (3). Donc, en présence d'une
teneur notable en produits passant au-dessus de 200 0 , il faudra étudier
l'évaporation de l'essence, seule et incorporée à des résines et à des
vernis, afin de se rendre compte de la possibilité de son utilisation (4):

(1) Dans le réfractomètre de ABBE cette détermination se fait par lecture numérique directe;
dans le butyroréfractomètre, on ne pourra que se faire une idée de l'ordre de grandeur de la
dispersion, par la largeur de la bande de séparation irisée.

(2) MABEUSSON, pour des essences bouillant entre 100 et 180°, a trouvé 8 à 10 % pour deux
produits russes et un américain, 17 % pour une essence de Galicie, 22 et 40 % pour deux essences
de Sumatra.

(3) La considération de la seule température d'ébullition ne suffit pas le indiquer la rapi-
dité d'évaporation. Ainsi, les hydrocarbures benzéniques s'évaporent en partie beaucoup plus
vite que des essences de pétrole ou des hydrocarbures paraffiniques ayant la même tempéra-
ture d'ébullition.

(4) La durée d'évaporation peut se calculer, pour le dissolvant même, comme il est dit
page OS. Pour les solutions de résine, il faut avant tout voir sl la solution étalée colle au doigt
pendant lon g temps. On peut taire un essai d'évaporation dans une capsule plate, que l'on pèsera
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La valeurde la densité est d'importance secondaire, bien que l'on
piréfère les essences lourdes. On exige parfois que la densité ne soit pas
inférieure à 0,785. L'odeur a aussi son importance ; elle doit être faible.

Types de benzols.

On comprend, dans l'industrie, sous le nom de benzols, non seule-
- ment la benzine C 6 11 6 , mais toute une série de produits de distillation

formés de divers homologues, avec ou sans benzine proprement dite.
Les types indiqués dans le tableau ci-dessous sont les plus importants
pour l'industrie des vernis et des couleurs.

DÉSIGNATION DISTILLATION COULEUR

.r:.1	 ,%'2':+'

..5^&>.r4 -	 –a 	 -1>:.„
D 15°

'êtes de benzol .	 .	 .	 	 Au moins	 60 % jusqu'à 790 - » »
lenzol brut à 90 %.	 	 —	 90-93 %	 —	 1000 » » 0,86-0,88

—	 90 % purifié. 	 —	 90-93 %	 —	 100° limpide
incolore

1,5 env. 0,88

—	 pour couleurs 	 90-93 %	 —	 100° — 0,5 — 0,88
—	 50 % purifié. 	 50-55 %	 —	 100° — 1,5 — 0,88

—	 90 %	 —	 120°
roluol brut .	 ,	 .	 .	 .	 	 —	 90 %	 —	 120° »

—	 purifié ...	 .	 	 Comm.au-dessusde 100°. 90 °;.„ à 120° limpide
incolore

0,5 env. 0,87

Kylol brut .	 .	 .	 .	 	

— purifié 	
Benzol brut pour disso-

90 % passent entre 120 et 150°
,

90 %	 —	 — 120 et 150°

incolore
à jaunâtre

incolore
incolore

»

3,0 env. 0,86

lution 	 Comm.au-dessusde120°. 90 % à 180° à jaune
Benzol brut pour disso-

lution I 	 —	 —	 120°. 90 % à 160° »
Benzol purifié pour dis-

lution I	 .	 .	 .	 .	 .	 	 —	 120. 90 % à 160° , 3,0 0,87
Benzol brut pour disso-

lution H	 . 	 —	 —	 1350. 90 % à 180° ,
Benzol purifié pour dis-

.	 solution II ...	 .	 	
Benzol lourd 	

—	 —	 135°. 90 % à 180°
—	 —	 160°. 90 % à 200°

» , 0,89 et plus'
0	 1

tous les quarts d'heure. La solution pesée ne doit pas former de pellicule superficielle L'évapo-
ration se tait en un endroit dépourvu de tirage. 'routerais, ces essais sont assez peu nécessaires,
quand on a une fois pour toutes essayé le dissolvant seul par la méthode des gouttes, et que tau
a examiné ensuite la solution résineuse au point de vue de la durée de l'adhérence aux doigts
aprés séchage.
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La distillation se fera au moyen des appareils prescrits Par la
Teervereinigung (Union des Goudrons) (1) (voir page 8).1

Détermination du degré de raffinage: On agite vigoureusement pen-
dant cinq minutes dans une éprouvette de 15 cm 3, 5 cm3 de benzol, etc...
et 5 cm 3 d'acide sulfurique à 66 0B. On compare ensuite la 'coloration .
de l'acide sulfurique avec celle's de solutions de bichromate de potasse
dont on place dans des éprouvettes pareilles à la précédente, 5 cm3
surmontés de benzine pure. Les solutions types contiendront respec-
tivement 0,5 gr., 1,5 gr. et 3 'gr. de bichromate de Potasse dans*
1.000 cm3. Ce sont ces chiffres qui sont portés au tableau précédent.

Il est 'utile aussi de déterminer la teneur en phénols, ou mieux,
en produits solubles dans les alcalis. Pour cela, on place dans une
éprouvette 100 cm3 de lessive de soude (D 1,1) et 100 cm 3 du benzol
examiné. Après a-voir bien agité, on laisse déposer (en tournant
l'éprouvette pour activer la séparation et on ,lit l'augmentation de
volume de la couche aqueuse. Avec les benzols purifiés, cette augmen-
tation ne doit pas dépasser quelques dixièmes %. Avec les benzols
lourds, cette teneur monte jusqu'à 8 %. Des valeurs plus élevées ne
sauraient être admises pour les produits destinés à la fabrication des
vernis.

On peut effectuer rapidement la recherche d'une proportion exa-
gérée de.phénols dans les benzols de dissolution, en, agitant 1 cm3 de
benzol avec une solution étendue de perchlorure de fer. En présence
de phénol, cette solution se colorera en vert foncé ou en bleui, pouvant
aller presque jusqu'au noir. Les benzols bien purifiés ne changent
pas la couleur de la solution de perchlorure de fer.

Essence de térébenthine.

Essais de pureté.

'1 0 Détermination de la densité (valeur normale 0,860 à 0,870 à-
200) ;

20 Indice de réfraction : environ 1,469 à 1,472 à 200

30 Distillation (d'après ENGLin) r Le début normal est de 153 à
1550. Les essences très anciennes commencent souvent à bouillir plus

(I) D'après les observations de l'Auteur, les distillations effectuées au ballon, d'ENotEn
donnent des résultats très concordants avec ceux que fournit l'appareil officiel. C'est néanmoins
celui-ci qu'il faudra employer pour les déterminations d'expertise.
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bas avec formation de mousse (décomposition des peroxydes). Tou-
tefois, la température atteint rapidement la valeur normale. Il distille
environ 70 % de l'huile jusqu'à 160°, mais jamais beaucoup moins ;
à 165°, il en est passé 85 % ou davantage. Les essences, dont moins de
90 % distillent à 170°, doivent être examinées avec un soin tout par-
ticulier ;

40 Détermination de l'indice de bitume :

On dissout 0,5 enta d'essence de térébenthine dans 50 cma d'alcool et ajoute
5. enta d'acide chlorhydrique à 25 %. Cette solution est alors titrée avec une
liqueur de bromate (13,926 gr. de bromate do potasse sec et environ 50 gr. de
bromure pour 1.000 cm a ), jusqu'à ce quo la solution d'essence de térébenthine
reste au moins une minute colorée en jaune pâle, On peut reconnaître avec '
plus de précision le terme du titrage par des touches avec une solution ou un
papier d'iodure de zinc amidonné. Pour les essences anciennes, résinifiées,
on commencera par les distiller. Le distillat présente l'indice do brome normal.

L'indice de brome est égal à 8 x a, si a représente le nombre de cm a de

liqueur de bromate utilisés, ou, d'après la seconde définition, .-- S X	 a,

représente la densité.
Les indices de brome normaux de l'essence de térébenthine sont sensible-

ment compris entre 210 et 230 (% eu poids). Les valeurs inférieures à 200 sont
suspectes, au-dessous de 190, le produit est au moins anormal, sinon additionné
de pétrole, benzol, etc...

5° Réactions de l'huile de pin (1) :

a) Essai au bleu de Prusse, de WOLFF r A un mélange de 4 cma
d'une solution de ferricyanure de potassium (0,5 ' gr. dans 259 cm3)
et 4 cm3 de solution de perchlorure de fer. (0,1 gr. dans 250 cm 3), on
ajouté 4 à 5 gouttes de matière et agite fortement. Avec les huiles de
pin ou les produits en renfermant beaucoup, il se produit aussitôt une
coloration bleue ou une précipitation. Dans le cas d'une faible addition,
la coloration apparaitra au plus tard au bout de trois à cinq minutes.
On ne tiendra pas compte des réactions plus tardives. On fera en même
temps des essais comparatifs avec une essence de térébenthine pure et
avec la même additionnée de 10 % d'huile de pin.

b) Essai de Pt EST: On agite 5 cma de matière avec 5 cm3 d'anliy-
dride acétique. Puis, en refroidissant sous l'eau courante, on ajoute
10 gouttes d'acide chlorhydrique concentré. Après refroidissement dit
liquide, qui s'échauffe toujours un peu, on ajoute encore 5 gouttes

(1) L'essai de WOLFF est é galement positif pour les essences de térébenthine de bois el pro-
duits analogues ; la réaction de PresT ne l'est pas toujours,



70	 INDUSTRIE DES VERNIS ET DES COULEURS

d'acide, et agite soigneusement. L'essence de térébenthine reste à peu
près incolore ; la présence d'huile de pin produit une coloration brune
allant presque jusqu'au noir pour les teneurs élevées ;

6e Recherche qualitative de l'essence de pétrole, de la benzine, etc...

et estimation quantitative ;

Procédé de HERZFELD modifié par KRIEGER: On agite, dans un
ballon à distillation, 20 cm 3 d'essence de térébenthine avec 100 cm3
d'acide sulfurique de densité 1,76 (jamais inférieure). On ajoute
ensuite 200 cm3 d'eau et on distille, jusqu'à ce que le volume recueilli
soit de 100 cm3 . Avec les essences pures, il se sépare environ 1 cm 3 de
liquide insoluble dans l'eau. Cette essence est séparée, et traitée par
15 à 20 cm3 d'acide sulfurique fumant. Ensuite, on étend d'eau de
plusieurs fois le volume.- Avec les essences pures, il ne se sépare pas de
quantités d'essence appréciables. S'il -se produit une séparation, on
distille de nouveau, et on détermine le volume des hydrocarbures qui
passent. La différence entre ce volume et celui observé après la pre-
mière distillation correspond à peu près à la teneur en benzine et ses
homologues, Il faut tenir compte de ce qu'avec les essences de téré-
benthine pures, il en passe de 5 à 10 % à la première distillation, mais
qu'il n'en passe plus à la seconde, de sorte qu'une différence de 5 à IO%
ne signifie pas qu'il y a présence de benzine (voir aussi page 71).

• On n'obtient pas toujours ainsi de résultats exacts, mais les valeurs
trouvées sont toujours si voisines des valeurs réelles que l'on peut s'en
contenter s'il ne s'agit que de déterminations approchées. L'indice de
brome fournit d'ailleurs un contrôle. Pour un indice de brome égal

à x, la teneur en produits étrangers sera environ de  %.
2

Pour être certain qu'il s'agit d'essence de pétrole, on déterminera

l'indice de réfraction du dernier produit distillé ; cet indice est toujours

inférieur à celui de l'essence de térébenthine quand il s'agit réellement
d'essence de pétrole ;

7 0 Dosage exact du pétrole et de la benzine, d'après 111ARCUSSON e
WINTERFELD

On place 30 cm° d'acide nitrique fumant de D -- 1,52, dans un petit ballo
de 100 cm', dont le col est divisé en dixièmes de cm , (1). On le place alors dans`

(1) MAncussoN a construit pour ce dosage un petit ballon spécial, portant un petit entonnoir
compte-gouttes rodé, qui sert à. mesurer les 10 cm' d'essence.

On peut aussi se servir d'un ballon jaugé ordinaire. On marquera sur le col, au moyen de
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une solution à 15 % de chlorure de sodium refroidie à — 15 . par un mélange
de glace et de sel. On pose alors sur le ballon un entonnoir à compte-gouttes,
contenant 10 cm s de l'essence essayée. On la fait tomber goutte à goutte dans
l'acide (réaction violente). Suivant la teneur en pétrole, l'introduction des 10 cm,
demandera de une demi-heure à une heure (plus elle sera élevée, plus on pourra
aller rapidement).

Une fois toute l'essence de térébenthine introduite, on laisse encore un quart
d'heure dans le mélange réfrigérant, puis on remplit le ballon d'acide nitrique
concentré (mais non fumant), refroidi à — 10 . , jusqu'à ce que la couche supé-
rieure, qui s'est séparée, se trouve amenée dans la partie graduée du col. On
pourra en lire le volume une fois cette région revenue à la température normale.
Le corps du ballon restera pendant ce temps dans le mélange réfrigérant, afin
d'éviter les réactions secondaires. On place ensuite la totalité du liquide dans un
entonnoir à décantation, sépare la couche inférieure nitrique et la verso dans
150 cms d'eau. Le liquide, qui s'est ainsi déjà notablement échauffé, est placé
un quart d'heure sur un bain-marie bouillant, afin de dissoudre aussi complè-
tement que possible les résines formées par l'essence do térébenthine. (Se placer
sous la hotte, car il y a un fort dégagement de vapeurs rutilantes). Après refroi-
dissement, on agite avec environ 100 cm' d'éther, on évacue la couche aqueuse
et lave l'éther à plusieurs reprises avec de l'eau, puis avec une solution contenant
50 gr. de potasse et 50 cm° d'alcool dans 500 cm s d'eau, et enfin, de nouveau,
avec de l'eau. La solution éthérée est alors séchée avec quelques fragments de
chlorure de calcium, puis on décante, distille et pèse le résidù. Il ne faut pas,
après évaporation de l'éther, maintenir trop longtemps sur le bain-marie, car les
composés nitrés qui restent sont un peu volatils. Pour le calcul en volume, qui
est nécessaire, car tout le reste de l'analyse est exprimé en volumes, on divise
par 1,15 le poids des composés nitrés (densité moyenne des constituants'princi-
paux du mélange, nitrobenzène, nitrotoluèneé, nitroxylènes et . n-cyniènes).

8° Voici d'autres méthodes, également utilisables bien que plus

coûteuses :

Méthode au brome, de SALVATERRA (Chem. Zeitung, 1921, 17). Dans un bal-
lon de CLAISEN de 1 /2 litre, on place 12 gr. do bromate de sodium et 10 cm'
d'eau, puis on ajoute 20 cms de l'essence de térébenthine examinée. Ensuite, en
agitant et en refroidissant constamment, on ajoute, par centimètre cube, de
l'acide bromhydrique (D 1,38 à 1,49), jusqu'à ce que la couleur du brome
persiste pendant cinq minutes. Il est bon de ne pas opérer à la lumière du jour.
Dès que l'absorption du brome se ralentit, on laisse la température remonter
jusque vers 300 (chaleur de la main). On laisse ensuite reposer encore un quart
d'heure à 20 - 250, puis on neutralise l'excès d'acidité et fixe le brome par addi-
tion de carbonate de soude, solide et d'acide arsénieux finement pulvérisé. jusqu'à
ce que le liquide soit à peu près incolore.

Ceci fait, pour éviter l'entraînement de eomposés on remplit le

tube latéral du ballon do CLAISEN avec de la laine de verre et des billes de verre,

puis on distille dans un courant (le vapeur d'eau. )i'H que la, distillation a coin-

bandes de papier ou d'encre à verre, etc... la place ores peu par la couche de ju`rolu. on en brin-

rua ensuite le vol ume en vidant le ballon et en le rouptissant d'eau jusqu'au trait irinricur.
On continuera, au moyen d'une burette graduée, à ajouter de rean	 suP(U'fri,r•
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mencé, on lit dans la burette, etc... servant à recueillir le distillat, l'augmenta
tion de volume de la couche huileuse pour chaque 5 cm, d'eau reçus. On s'arrête
quand cette augmentation, pour trois lectures consécutives, n'est plus supé-
rieure à 0,1 cm, . Il suffit généralement, pour cela, de distiller un volume total de
60 cm,.

En présence d'huile de pin, lorsque l'addition d'acide bromhydrique ' aura
amené une coloration persistant dix minutes, on en ajoutera encore 2 cma,
car, autrement, il pourrait arriver que la bromuration no soit pas complète.
La létraline ne passe à la distillation que dans la proportion de 70 % environ,
car uue partie passe à l'état de dibroniure, qui se décompose lors de la distilla-
tion à la vapeur d'eau, avec mise en liberté d'acide bromhydrique, de naphta-
âne et de dihydronaphtaline.

Nous décrirons encore le procédé de TAnss, dans sa forme perfectionnée par
• SALVATERRA (1od' cit.)

Dans un ballon de deux, litres, on place 300 cm, d'eau et 20 cm, d'acide acé-
tique à 80 %, ou la quantité correspondante d'acide plus étendu. On ajoute alors.
exactement 20 cm , de l'essence examinée et, peu à peu et en agitant constam-
ment, 51 gr. d'oxyde mercurique bien pulvérisé. Après addition de 10 cm'
d'alcool méthylique, on chauffe deux à trois heures an réfrigérant ascendant,
avec une petite flamme, ou dans un bain-marie bouillant. On distille ensuite
dans un courant de vapeur d'eau. Dans le distillat, on lit le volume du pétrole,
etc., etc...

D'après SALVATERRA, les huiles de pin donnent en moyenne, avec cette
méthode, 10 % de produits distillables, qui, au contraire, ne passent pas après
bromnration. La différence entre les quantités de produits volatils dominés pur
ces deux méthodes, multipliée par 10. donnera une estimation de la quantité
d'huile de pin présente (1).

La méthode à l'oxyde de mercure a l'inconvénient de consommer une quan-
tité relativement grande de cet oxyde coûteux.

Il est parfois utile de déterminer aussi le résidu d'évaporation, car
les essences de térébenthine trop résini fiées donnent des peintures qui
restent longtemps collantes.

Ce résidu (l'évaporation se détermine, d'après lIEnzFELn, en pla -
çant dans un bain de sable chauffé à 150-155°, une capsule (de préfé-
rence de nickel ou de platine) enterrée dans le sable presque jusqu'au
bord. Une fois que cette capsule a pris la température du sable, on y
verse, avec une pipette, 5 cm3 de l'essence de térébenthine essayée.
Après évaporation, on laisse encore cinq à dix minutes au bain de
sable, puis on enlève la capsule, et pèse après refroidissement.

l'ne estimation grossière de la teneur en huile de pin, reconnue qualitativement peut,
d'après Woi.Fr (Farhen Zeilung. année, n' 32) être obtenue de la façon suivante (surtout
en l'absence d'autres matières étrangères) :

4 cm' d'essence et i ein . d'anhydride acétique sont placés dans une éprouvette divisée
en I /10 ., de CAO et mélangés en retournant cinq fois. Avec les essences de térébenthine pures,
ta hauteur de la couche inférieure était alors de 4,6 à 4,8 eir0. Avec les Imites de pin, cette couche
occupe an moins 7,2 cm'  l'exception de t échantillon sur 22 examinés, qui donnait 0,2 en').
Si la couche inférieure occupe 5.8 ein ,, on peut estimer à 25 % au moins la teneur en huile de
pin, el à 50 8; ou moins si elle occupe 7 cm'.
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L'Auteur de cet ouvrage opère depuis quelque temps dans un ballon
à fond rond taré (ou mieux dans une capsule de verre que l'on place
dans l'étuve à vide de GERBER). Il y place 10 cm3 d'essence, et les éva-
pore dans le vide à 1400.

REMARQUE : L'évaporation au bain-Marie conduit à des résultats
'inexacts, car, l'opération durant trop longtemps, il y a oxydation
avec formation de matières résineuses. Les erreurs peuvent être très

considérables.

Une bonne essence de térébenthine fraîche, ne doit pas laisser ,plus
de 0,5 % de résidu, mais, d'après l'Auteur, on trouve même dans des

'essences d'importation récente, des résidus atteignant parfois 1,5 %.
Une valeur plus élevée sera suspecte, mais il ne faudra pas néanmoins
se montrer trop sévère si les autres propriétés sont normales.

Les essences de térébenthine de bois présentent, suivant leur mode d'ob-
tention et de rectification, des propriétés tellement différentes, qu'il est bien
difficile de fixer des valeurs limites (voir table 4). Plus ces propriétés se rap-
procheront de celles de l'essence de térébenthine, plus la conclusion sera favo-
rable. Les procédés d'examen sont les mêmes que précédemment. Les essences
dites Sulfatterpentinôle se reconnaissent à la coloration plus rouge qu'elles
donnent dans l'essai à la clraeorubine (voir table 5).

Depuis peu, on trouve fréquemment dans le commerce, sous la désignation
d'« essence de térébenthine allemande e, des essences de carbonisation prove-
nant de bois riches en résines. Certaines de ces essences ressemblent à l'huile
de pin, certaines bouillent déjà de 170 à 180° et 200°. D'autres enfin, ressem-
blent à des essences de carbonisation traitées à l'acide sulfurique et donnent
une proportion de matière inattaquée voisine de 80 % avec nY, = 1,473 à
1,430.

Huile de pin.

1 0 Densité : environ 0,860 à 0,870 (D);
2 0 Indice de réfraction : environ 1,474 à 1,478	 ;
3° Distillation (d'après ENGLEn). Les limites d'ébullition varient

dans d'assez larges limites, suivant le degré de raffinage. Les produits
normaux bien rectifiés commencent à bouillir vers 160-170° ; il en
passe de 90 à 100 % jusqu'à 180 0 ou .à une température peu supé-
rieure ;

40 Indice de brome. Se détermine comme pour l'essence de térében-
thine. Il atteint environ 160 à 190 ;
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5 0 La recherche des pétroles d'après HERZFELD-KRIEGER ne peut
étre regardée comme décisive que si l'on a identifié sûrement par
l'indice de réfraction les parties non attaquées par l'acide fumant. Les
procédés de SMAucussori et de SALVATERRA (voir essence de térében-.
Chine) donnent de meilleurs résultats pour une détermination quanti-
tative ;

6 0 On devra rechercher la présence d'acides libres. Un I. A. supé-
rieur à 4 apparaît déjà comme un peu suspect. Le résidu d'évaporation
ne doit pas, autant que possible, dépasser 0,5 % (se détermine comme
.pour l'essence de térébenthine ; monter la température jusqu'à 1500
dans le procédé au vide).

D aline, Tétraline et autres dissolv

L'application de ces produits étant jusqu'ici restreinte, il suffira
de se reporter à la table 4, qui donne les caractéristiques normales.
L'essai d'ébullition, l'indice de réfraction, la dispersion et la densité
suffiront dans bien des cas à l'identification. L'essai à la dracorubine
(table 5) donnera une indication, complémentaire, surtout lorsqu'on
peut l'exécuter comparativement avec des produits reconnus purs.

Cette -classe de dissolvants trouve ' peu d'emplois dans l'industrie
des vernis. Leur identification ,est facile, car on les classera comme..
produits chlorés au moyen de l'essai de BEILSTEIN. Une boucle de fil`
de cuivre , bien passée à la flamme et ne la colorant plus est trempée
dans le liquide, puis chauffée de nouveau au rouge. S'il s'agit d'un
produit chloré, la flamme est colorée en vert.

Les quelques produits, comme le tétrachloruré de carbone, qui est
le plus employé, sont faciles à reconnaître et à essayer par le point
d'ébullition, la densité et l'indice de réfraction, car l'industrie les livre
à peu près purs. On en trouvei7a, les caractéristiques à la table 4.

Il est important aussi de rechercher la teneur en acides libres.
On agite environ 20 cm3 du produit avec une égale quantité d'eau dis-



l'acidité de l'ensemble des eaux à la soude
10.

, ,1 cm3 	 = 0,00375 gr. de Ila
10

e de très petites quantités d'acide peuvent être fort nuisibles.
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tillée dans un entonnoir à décantation, et on essaie l'eau au papier de
tournesol eu de rouge-Congo. Pour un dosage, on renouvellera le trai-
tement à l'eau jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus acide, puis on titre

— Vernis st Couleurs.



VI - Méthodes 'de dosages

La solution contenant le plomb• (1), si elle présente une acidité
minérale, est saturée par un léger excès d'ammoniaque puis ramenée
à une acidité nette, mais pas trop forte, au'moyen d'acide acétique.

On ajoute alors une solution de bichromate de potasse jusqu'à ee
que le liquide qui surmonte le précipité soit nettement jaune. Après •
plusieurs heures de repos (une nuit de préférence), on filtre sur, un
creuset de Goocu taré et lave avec une solution d'acide acétique'à
environ 2 %. On pèse le CrO 4Ph après dessiccation à poids constant.

I gr. Cr0 4 13b	 0,6411 de Ph	 0,6906 de PhO.

Si l'on est pressé par le temps, on pourra doser le chromé dans le
précipité de chromate de plomb lavé mais non séché.: On le dissout, ,
sans chauffer, dans l'acide chlorhydrique, et titre le chrome iodomé7
triplement d'après l'une des méthodes indiquées ci-après :

1 cno hyposulfite —
N 

= 6,002 nungr. de Ph =- 7,44 mmgr. de P130.
10

Si l'on dispose d'un matériel d'électrolyse, on peut, si lo plomb n'est pas trop -
abondant (pas plus de 0,15- gr.) le déposer éleetrolytiquement sur une _anode
dépolie, à l'état de Pb0'. Intensité 1,5 amp. Température 60 à 60. . Ajouter -
de l'acide nitrique libre (environ 20 % en volume d'acide concentré). Si le
liquide contient des particules détachées de PhO°, on les filtrera et les calcinera
prudemment en l'bO. Sécher l'anode à 150..

(1) La solution ne doit pas contenir de Ba ni de Sr. Dans le cas contraire, on opérera ainsi :-
La séparation du plomb dans les solutions renfermant des constituants gênants, ou dans
lesquelles on doit doser d'autres éléments, se tait par l'hydrogène sulfuré en solution chlorhy-
drique (pas plus de 1,5 	 Hel). Le précipité de sulfure est lavé à l'eau chargée de it'S puis
dissous à chaud dans l'acide nitrique (D 1,20). S'il reste un résidu (S ou Sn0 e), on le lave
avec une solution chaude d'acétate d'ammoniaque (à environ 30 %), pour dissoudre le peu de
Str1Pb qui a pu rester dans le précipité. Le plomb est alors dosé comme ci-dessus (lo dosage en
SO‘Pb ne doit pas être recommandé, les précédents sont préférables.)
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20 Dosage du chrome.

Dans le cas où le chrome se trouve en solution acide (1) (chasser
l'acide nitrique s'il y en a, par évaporation avec HC1), on l'oxyde
d'abord à l'état de Cr0 3 en rendant la solution alcaline, ajoutant
de l'eau oxygénée, et chauffant à l'ébullition jusqu'à ce que tout le
Cr'-03 soit dissous. Pour décomposer l'excès d'H 2 0 2 on chauffe encore
un quart d'heure après avoir ajouté un peu d'ammoniaque. On laisse

- alors refroidir, et titre l'acide chromique par l'une des Méthodes sui-
vantes

a) On verse la solution dans 20 cm 3 de solution à 10 % d'iodure
de potassium acidulée par HC1 (environ 10 cm' d'acide à 20 %). Dans
le cas où le mélange ne serait pas encore acide, on ajoute encore l'acide
nécessaire. Après quelque repos (dix minutes), on titre l'iode mis en
liberté au moyen d'hyposulfite décinormal (2).

1 cm3 hyposulfite= 3,333 mmgr. Cr0 3 = 1,733 mmgr. Cr.
171

b) On rend la solution faiblement acide par l'acide sulfurique
étendu, et titre avec une solution de sulfate ferreux (3), jusqu'à ce
qu'une touche au . ferricyanure de potassium donne une coloration
bleue. Le titre de la solution de sulfate ferreux est déterminé par titrage
avec une solution connue de bichromate (4).

Si l'on a employé- a cm3 de solution ferreuse pour le titrage de
l'essai, et b cm3 pour le témoin fait sur c cm3 de liqueur de bichromate

erô, on aura : •

3,333 xa xc
Cr0 3 — 	 mmgr.

(I) On emploiera pour chaque titrage environ 0,05 gr. de Cr, soit 0,100 gr. CrCP.
(2) Le titre de la liqueur d'hyposulfite doit are contrôlé chaque fois (voir indice d'iode,

page .1 4 ).
(3) Dissoudre 30 gr. de SO°Fe, 7 I{'° ou 40 gr. de sel de Manu, ajouter 10 ciW d'acide,

sulfurique et compléter à 1.000 cm'.

(4)La liqueur de bichromate de potasse .:1s-7 contient 5,908 gr. de:C00 , 10 dans 1.000 cm,.
10

On peut aussi, pour ce titrage, ajouter directement une (manille connue de sel ferreux. qui
constitue un excès certain (la solution devient vert émeraude), Puis titrer cet excès de sel fer-
reux au moyen d'une liqueur de permanganate. Le virage au gris violacé col sensible en opérant
sur un tond blanc (grande capsule de porcelaine). N. du 'I'.
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• Couleurs aux chromates.

Pour ces couleurs, comme- pour celles qui contiennent des chromates (vert
de chrome, vert de zinc, etc...) on en prendra de 2 à 5 gr. suivant la teneur en
chrome, et les chauffera avec une lessive de soude ou de potasse à environ 10 %
et, pour être sûr do réoxyder le peu d'acide chromique qui aura pu être réduit,
mi fait bouillir avec de l'eau oxygénée, filtre et continue comme ci-dessus. Pour
los très faibles quantités do chrome, on les titrera iodométriquement comme en

N Ne), mais en remplaçant la liqueur d'hyposulfite — par une liqueur — ou --,.
I 0	 50	100

3° Fer

Le fer, en solution chlorhydrique (environ 0,5 gr. de Fe, s'il y a
de l'acide nitrique, le chasser par évaporation sulfurique) est réduit
par le zinc pur. Lé mieux est de provoquer le dégagement d'H en chauf
faut un peu, puis de laisser la réduction se continuer pendant la nuit.
Lorsqu'on est pressé, on peut chauffer continuellement, et en agitant,
sur un bain-marie 'en faible ébullition, jusqu'à ce qu'une goutte de
liquide ne donne plus de coloration rose 'par touche au sulfocyanure
de potassium. Ceci fait, on laisse refroidir, et, après addition d'environ
15 cm3 de solution de -sulfate de manganèse (1), on titre rapidement

'au moyen de permanganate --N (2).
10 

-1„, de Fe = 7,98 mmgr. de Fe203.

Pour les couleurs, on prendra; suivant la teneur en Ca présumée, - •
1 à 3 gr. de matière' et les dissoudra dans 25 cm3 d'acide chlorhydrique
(à environ 10 %). Si-, à part l'alumine et le fer, le produit ne contient
pas de composés de métaux lourds (comme c'est le cas pour le gypse,
la craie, l'ocre, etc.), on précipite directement l'alumine, le fer e,t la

(I) La solution manganeuse contient par litre /0 gr. de SCO:51n, 3S0 gr. de phosphate dise-
digue et 260 gr. d'acide sulfurique concentré.	 ,	 •

(2) Pour fixer le titre de /a liqueur de permanganate, on emploie l'exatate de soude de
SORENSEN ((acidulé par l'acide sulfurique étendu).

N
gr. (COo)'Na' = 25 cir0 de liqueur fb.
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silice (1) par un léger excès d'ammoniaque à l'ébullition. On amène
-ensuite à un volume connu (après avoir ou non séparé le précipité
suivant que l'on veut ou ne veut pas le soumettre à des dosages),
puis on prend-une partie aliquote (pour 1 gr. amener à 200 cm° et en
prendre 25).

On précipite alors par l'oxalate d'ammoniaque, chauffe pour ras-
sembler le précipité, puis refroidit et filtre. Après lavage à l'ammo-
niaque à. environ 3 %, on place le précipité avec le filtre dans un.
erlenmeyer de 500 cm3, ajoute 25 cm3 d'acide sulfurique à 20 % et
chauffe en remuant jusqu'à 35-40°. On ajoute ensuite 200 cm3 d'eau

chaude et titre au permanganate —
N

1 cm3 MnO4K —N	0,0028 gr. Ca0.
10

En présence de métaux lourds, il faut opérer comme à la page 93,
ou bien, on séparera d'abord tous les métaux par l'ammo- niaque et le
sulfhyelrate d'ammoniaque et filtration, puis on acidifieà l'acide chlor-
hydrique étendu, chauffe et sépare par filtration le soufre et les
sulfures possibles (Sb, Sn, As). Enfin, dans la liqueur débarrassée

- d'hydrogène sulfuré et rendue ammoniacale, on précipitera l'oxalate
de chaux comme- ci-essus (2).

5° Dosage du manganèse.

Pour les oxydes, les sels inorganiques et composés analogues du
manganèse; on emploiera pour l'analyse 0,1 à 0,15 gr. a u plus de
substance. Pour les cendres de vernis, de siccatifs, etc... on emploiera
les cendres provenant au moins de 5 à 10 gr. de matière.

La prise d'essai est dissoute dans l'acide chlorhydrique. En pré-
sence de plomb, on éliminera ce métal par l'hydrogène sulfuré,
puis, après filtration du sulfure, on chassera de la solution l'hydrogène
sulfuré par ébullition et, s'il y a du fer (ce qui est presque toujours le

(I) Bien que la précipitation ne soit pas entièrement complete, les traces do silice restant
en solution ne génent pas le dosage de Ga. Pour les dosages D'ex exacts, generalement super-
flus dans les essais industriels qui. nous occupent ici, il faut, avant la uroolpilation, évaporer
à. sec, reprendre par un peu d'eau, évaporer encore, puis reprendre par Ilel lro étendu et nitrer.

(2) La calcination à l'êtat de chaux, comme la transformation du re,sidu de calcination de
CO'Ca ne sont à recommander que si, pour la premien., de ces opêrations, on dispose d'une
bonne soufflerie.
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cas) on l'oxydera au moyen d'un peu d'eau. de brome. Après avoir
chassé l'excès de brome, on étend d'eau jusqu'à environ 400 cm° et
ajoute par petites portions de l'oxyde de zinc précipité (1), jusqu'à ce
que la solution qui surmonte le précipité soit tout à. fait incolore.
S'il n'y a que très peu de fer, on ajoutera, avant l'oxyde de zinc, assez
de perchlorure de fer pour que la solution contienne environ 0,05 gr.
de ce métal. La fin de l'addition de l'oxyde de zinc se reconnaît alors
facilement au rassemblement du précipité d'hydroxyde de fer. On
filtre alors, et lave avec soin le précipité (2).

Le liquide est porté à l'ébullition, et, titré à cette température par

le permanganate —
N jusqu'à faible coloration rose. Pendant le titrage,
10

on favorisera par agitation le rassemblement du précipité.-

cm3 de MnO4K0,001648 gr. de Mn.
10

La détermination du titre de la liqueur se fera expérimentale
en effectuant, la même opération sur une solution renfermant ùne
quantité connue de manganèse, par exemple; 'sur le produit de la

N
réduction à chaud d'un certain volume	permanganate-- par

10
l'acide chlorhydrique.

Dosage pondéral. Dans la solittim débarrassée des métaux du
groupe de l'hydrogène sulfuré, on chasse l'hydrogènesulfuré, on oxyde
par le broMe, chasse par ébullition l'excès de ce dernier et on neutralise
presque complètement (addition de carbonate de smidè, ou de lessive ,
de soude jusqu'à faible précipité persistant, puis addition d'acide chler,L

hydrique et de quelques gouttes d'acide oxalique —10 jusqu'à redisso-

l'ilion). Cette solution faiblement acide est portée à l'ébullition, on
y ajoute de l'acétate d'ammoniaque et chauffe encore environ deux
minutes (pas davantage, car, autrement, le précipité des acétates
basiques de fer et d'alumine devient gélatineux et difficile à filtrer).
On filtre, et lave à l'eau chmude (3). Le liquide est ensuite additionné

(I) L'oxyde de zinc doit être exempt de matières oxydables. (Produits spéciaux de Kim:
BAI1M ou de iNtEnch-..)

(2) Pour les analyses de précision il est meilleur de laver sommairement le précipité, de le
redissoudre dans l'acide chlorhydrique, et de recommencer la précipitation .comme précé-
demment. Les liquides de nitration sont réunis.

(3) Si la quantité de fer est conSidérable, on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique
et recommence la précipitation. Les filtrats contenant le manganèse sont réunis.
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de brome ou d'eau oxygénée, et porté à l'ébullition. L'hydrate de
peroxyde de manganèse qui se sépare est filtré, puis on sèche/ et inci-
nère le filtre et le précipité. Pour de petites quantités de manganèse,
on peut peser directement à l'état de Mn304 (1 gr. 0,7203 gr. de Mn).
Pour des quantités plus considérables, on dissout, après incinération,
dans l'acide chlorhydrique, ajoute de l'acide sulfurique concentré
et évapore jusqu'à cessation de fumées blanches. On place alors le
creuset dans un second, plus grand, dont il est séparé par une feuille
d'amiante, et on chauffe de façon que le creuset extérieur soit maintenu
au rouge faible. On pèse sous forme de SO4Mn.

(1- gr. SO4Mn --,---- 0,3838 gr. de Mn.)

Dosage colorimétrique du manganèse, voir analyse des vernis'à
l'huile, chapitre XII.

_6° Cobalt.

- Dans la solution chlorhYdrique, cri précipitera d'abord par BIS
les métaux susceptibles de précipiter ainsi. Après filtration, lé liquide
est rendu ammoniacal et additionné de sulfhydrate d'ammoniaque.
On filtre, lave les sulfures à l'eau chargé d'hydrogène sulfuré, et fait
digérer avec de l'acide chlorhydrique à 8 %, ce- qui dissout tous lés
sulfures, sauf ceux de nickel et de cobalt.

Dans le cas où l'on désire doser le nickel (fréquemment présent),
le sulfure de nickel, qui peut avoir traversé le filtre à l'état colloïdal,
sera amené sous une forme filtrable par ébullition avec quelques fibres
de papier à filtrer.

On dissout alors les sulfures de Co et de Ni dans l'acide chlorhy-
drique bromé, et l'on continue par l'une des méthodes suivantes :

a) Si l'on veut doser aussi le nickel, on sature avec de la soude ou
de la potasse, ajoute de l'eau de brome et chauffe à l'ébullition. Les
oxydes hydratés qui précipitent sont filtrés, incinérés avec le filtre
dans un creuset de Rose, puis réduits à l'état métallique par un cou-
rant d'hydrogène. On pèse l'ensemble des deux métaux.

Ceux-ci sont alors redissous, on rend la solution ammoniacale,
puis ajoute une solution alcoolique de ( Ii i nétlylglyoxime. L'oxinte
de nickel est filtrée sur un creuset de (300011 taré, que l'on sèche à
1100.

(1 gr. oxirne	0,20:12 gr. Ni.)
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On retranche le nickel ainsi trouvé de la somme nickel et Cobalt
précédemment pesée. La dilférence donne le cobalt.

h) Lorsqu'on désire doser uniquement le cobalt, on peut employer
avec avantage la méthode de CARNOT . ci-après (Journ. Soc. Chem.

Ind., 1915, 6'11). La solution de cobalt (et nickel s'il y en a) est débar-
rassée, s'il y a lieu, d'acide nitrique par évaporation chlorhydrique.
On ajoute ensuite du chlorhydrate d'ammoniaque, un excès d'ammo-
niaque et de l'eau oxygénée. Après avoir doucement chauffé, on neu-
tralise à l'acide acétique, et ajonte une solution de molybdate d'anime-
iliaque. Le coballimolybdade d'ammoniaque qui se sépare est filtré
sur filtre taré (ou sur creuset de Goocii), lavé à l'eau et séché à 110°,

1 gr. de Co203, 6 Mo03, 10 AzI-I3 --= 0,0983 gr. de Co.

Dosage coloriorétrique du cobalt.

La solution chlorhydrique de cobalt (s'il y à lieu, chasser l'acide
nitrique par évaporation chlorhydrique), est évaporée •presque à sec;
et reprise par peu d'HC1 étendu. Cette solution, ou une partie aliquote
si la quantité de cobalt est considérable, est additionnée' de 5 cm3
d'une' solution de 20 gr.. d'acide , citrique. +' 10 cm3 d'eau + 20 cm3
d'ammoniaque (D 0,88) et de . 5 cm3._d'une solution de nitroso(3-
naphtol (voir.ci-dessous). La coloration est comparée au Colorimètre
avec une solution de cobalt chimiquement put, préparée de la marne
manière.

Pour ce dosage, on s'efforcera d'opérer sur une_quantité de cobalt –
voisine de 0,1 mmgr.

Le cuivre,e-st gênant, de marne qu'une	e-quantité de nickel,
on séparera le premier par, H2S et le second par la diméthylglyOxime et

e	,
on détruira l'excès de ce réactif en chauffant avec de l'acide nitrique.

Solution de nitrOSo-p-naphtol : On dissout 0,1 gr, d'a-nitroso-
?,-naphtol clans 20 cm3 d'eau, ajoute 1 Gni3 de lessive de soude à 10 %,
fait bouillir, filtre et étend à 200 cm3.

70 Dosage du zin

La méthode de beaucoup la plus commode, et dont Pexacti:
tude est très suffisante, avec un peu d'habitude, pour les buts pour-
suivis ici, est le titrage au ferrocyanure de potassium. -
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Solution de ferrocyanure :Se fait à 40 gr. par litre (1 cm' correspond
à peu près à 0,01 gr. de zinc).

Indicateur: Acétate d'urane (à 0,5 %) ou molybdate d'ammoniaque
1 %).

Mode opératoire.. La solution doit être exempte d'autres métaux.
On fera donc, s'il y a lieu, la séparation par l'hydrogène sulfuré.
Après avoir chassé IPS par ébullition, on oxyde le fer par l'eau de
brome, dont on 'chasse avec soin l'excès. On précipite alors le fer d
l'alumine par l'ammoniaque, filtre, et rend d'abord le liquide exacte-
ment neutre. Ensuite., on ajoute 2 cm3 d'acide chlorhydrique (D
1,125) et on étend d'eau jusqu'à 500 ou 600 cm3. On porte alors à
l'ébullition, et on titre bouillant avec la solution de ferrocyanure,
jusqu'à ce qu'une goutte du liquide donne à la touche une coloration
brune avec l'indicateur. Avec -un peu d'habitude, on remarque, un
peu avant_ ce point,un virage de la coloration très faiblement bleuâtre .
du liquide vers le jaune. On peut prendre directement ce virage comme
point final, mais on devra alors naturellement effectuer de là même
façon la détermination du titre de la liqueur. En ajoutant 0,2 mmgr.
de fer, on peut rendre le virage plus visible, sans'influencer le résultat, - .
à condition toutefois d'opérer toujours de la même façon.

.0n déterminera le titre de la liqueur de ferrocyanure au moyen
d'une solution de zinc chimiquement pur (K.A.ur,BAum ou MERCK).

B - ANALYSE DES COULEURS

Blanc de plomb.

Essai qualitatif On chauffera la matière avec de l'acide nitrique
et avec de la lessive de potasse à environ 10 0/„. Le premier essai
a pour but de rechercher le sulfate de baryte, et le second, de recon-
naître la présence de plâtre ou de craie. (Le hlano do plomb est. soluble
dans les deux cas.) On chauffera la matière av;, e de l'eau, filtrera, or
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cherchera le plomb dans la solution (provenant d'acétate de plomb non
t vans for mé).

Un bon blanc de plomb ne doit pas donner . dans ces conditions la
réaction du plomb. On elle reliera aussi clans le liquide filtré la présence
de SO3 et de Ca.

Essai quantitatif: On considère ici, la teneur en SO'Ba. On chauffe
1 gr. de matière avec 10 cm' d'acide nitrique (D = 1,2), puis on ajoute
environ 100 cm' d'eau et filtre. On lave à l'eau chaude puis avec une
solution chaude d'acétate d'ammoniaque (1) à environ 30 %, puis

enfin de nouveau à l'eau chaude. On sèche et ..calcine. La teneur en
SO°Ba est, dans les produits dénommés Beisoite I, de 20 %; II de
40 °/„ et III, de 60 %.

L'essai qualitatif se fait pardissolution dans l'acide nitrique étendu,.
avec addition d'une*petite quantité d'acide oxalique (essayer_ encore -
une fois le, résidu à l'eau chaude contenant un peu d'AzO'H pour éviter
confusion avec oxalate de Pb.) On essaiera le résidu par les procédés
connus pour y rechercher les silicates d'alumine ou le sulfate de baryte
(coloration de la flamme ; s'il y p lieu, fusion avec CO3K2 4 CO3Na2).

En traitant la matière par l'alcool ou l'éther, la coloration du'dis
solvant décèlera les matières colorantes de la houille.

A 2 gr. de minium, on ajoute à froid environ 100 cm' d'acide

Nitrique à 5 °/„ et, en même temps, ekactement'50 cm3 de solution —

d'acide oxalique. On chauffe jusqu'à' décomposition complète (au plus
un quart d'heure), puis on laisse revenir à 70° et titre avec une liqueur

N N
de permanganate ou

	

	Si la pesée de matière était de 2 gr. exac-
FY 

tement, le nombre de cm' de permanganate

	

	employés, multiplié
-4-

par 1,195; donne directement la teneur pour cent en Ph02

(I) Ceci a pour but de dissoudre le sulfate de plomb pouvant provenir soit d'une réaction
sur le pieu, soit d'une addition de sulfate basique de plomb. En dosant le plomb dans le filtrat
d'acétate d'ammoniaque recueilli séparément, on peut déterminer la quantité de SO'.

1 gr. SO.Pb = 0,264 gr. de S(:).

On essaie l'oxyde de, piomb comme la céruse. Il peut toutefois y avoir lieu de rechercher Cu
Fe, etc... Le dosage se fait comme pour l'oxyde de zinc.
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En présence de colorants de la houille, on ne pourra déterminer
comme ci-dessus la teneur en peroxyde que s'il est possible d'extraire
complètement la matière colorante par l'alcool, etc..., ce qui est rare-
ment possible. Si l'on veut déterminer la teneur en minium de tels
mélanges, le mieux est de dissoudre tout le plomb en traitant la matière'
par l'acide nitrique additionné d'acide oxalique (le moins possible),
et de le doser dans la solution. De la teneur en plomb, on peut, en la
multipliant par 1,1, déduire la teneur approximative en minium, en
supposant qu'il n'y a pas d'autres composés du plomb dans le mélange.'
Le peu de sulfate de plomb qui pourra se former en présence de plâtre
(après le traitement nitrique-oxalique), est dissous dans une solution
d'acétate d'ammoniaque. On pourra soit ajouter cette solution à la
portion principale, soit y doser le plomb séparément. En présence
'de chaux, on précipitera le plomb par IPS, et on pourra le doser ensuite
soit à l'état de SO4Pb,soit par titrage, soit par électrolyse; en l'absence
de chaux, on peut précipiter directement le SCOPb.

Pour déterminer le degré de finesse, les administrations d'État
avaient déjà prescrit l'essai de lévigation, avec l'appareil de SCHÔNE:

Avec une vitesse de 2 mm. à la seconde (26 à 28 mm. de pression),
résidu ne doit pas dépasser 20 % (de 15 à 20 %).

Chromate ' de plo

Qualitativement : On recherche les produits d'addition insolubles
en chauffant un peu de matière avec de l'acide chlorhydrique étendu.
Si la cristallisation trop rapide du chlorure de plomb gêne pour cons-
tater la présence d'un résidu insoluble, on traitera par une solution
d'acétate d'ammoniaque, qui dissout facilement le chlorure de
plomb.

La solution est rendue ammoniacale, puis acétique ; on précipite
le plomb par le bichromate de potasse, et après filtration, on recher-
chera directement dans la liqueur l'acide sulfurique et la chaux (plâtre
ou craie, que l'on aura déjà pu observer lors de la dissolution).

Quantitativement : C'est ici avant tout le dosage du chrome qui
importe (voir page 83) ; on peut aussi déterminer la teneur en plomb
en traitant, comme ci-dessus, par l'acide chlorhydrique, filtrant pour



Rouge d'Angleterre, ocre,

92	INDUSTRIE DES VERNIS ET DES COULEURS

séparer l'insoluble, rendant ftirlement alcalin par CO3Na2 "et , okydan
a l'eau de' brome. On précipite ainsi le plomb à l'état de peroxyde,'
et la chaux, s'il y en e, à l'état de-carbonate.

Sur le précipité, on dissoudra d'abord CO3Ca par l'acide acétique,
èt dosera Ca comme à la page 84. Le peroxyde de plomb se dosera à

l'aide d'acide oxalique –
N comme dans le minium. Naturellement, s'il

y a lieu, on dosera les matières insolubles dans l'acide chlorhydrique
chaud.

Une analyse chimique est ici rarement nécessaire. On pourra doser
les matières insolubles dans_ l'acide chlorhydrique (évaporation de.la
solution, reprise par HC1 étendu) ainsi que le fer et l'alumine ensemble,
par précipitation à l'ammoniaque ; après pesée du mélange d'oxydes
on y déterminera le fer, s'il y a lieu, comme à la page 84.

Les déterminations les plus importantes sont celles de l'humidité,
par dessiccation à 100-120© (teneur admissible environ '4 %) et
surtout celle du poids de la poudre (-voir page - 2) que .l'on pourra
comparer avec des sortes connues et classées. Plus le poids en poudre
sera faible, 'plus la valeur du produit sera élevée, à égalité des autres.
propriétés.

Les dosages les plus importants sont celui du fer, puis celui` la
chaux. On met digérer 1 gr. de matière avec 10 cin.3 d'acide chlorhy-
&igue (D = 1,9) jusqu'à ce que le résidu soit tout à fait blanc, ou, en
tout cas, ne soit plus rougeâtre. On évapore à sec. et reprend par
IIC1 étendu et chaud ; on lave le résidu, à l'eau chaude et le calcine
(gangue). Le filtrat est amené. à 200 cin3. Sur 50 cm3 on fera le dosage
du fer comme il est, dit page 84. Sui7,50autres cm3 on précipitera le
fer et l'alumine par l'ammo' rdaque, dissoudra le précipité dans HC1, et
reprécipitera. Dans les liqueurs réunies, on dosera Ca comme il est
dit page 84.

Pour lè rouge d'Angleterre, on l'épuisera en outre à l'eau chaude,
et on regardera au papier de tournesol si cette eau contient de l'acide
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sulfurique, dont la présence autrement qu'à l'état de traces est très
• nuisible. On devra titrer l'acidité ainsi constatée, car le sulfate de chaux

qui pourrait être présent est sans inconvénients.

Analyse du lithopone.

2,5 gr. de lithopone, exactement pesés, sont chauffés dans un petit
bêcher avec de l'acide chlorhydrique étendu, jusqu'à ce qu'il ne se
dégage plus d'hydrogène sulfuré. On filtre alors et lave à l'eau chaude.
Le sulfate de baryte restant sur le filtre est séché, calciné et pesé. Le
filtrat est amené à 250 cm3 et, sur 50 cm3, on titre le zinc total par le
ferrocyanure de potassium (voir page 88).

On pèse d'autre part 5 gr. de lithopone, que l'on place dans une
fiole jaugée de 250 cm3 où l'on ajoute 100 cm3 d'acide acétique à 5 %,
On chauffe jusqu'à l'ébullition, puis laisse refroidir. Après avoir amené
à 250 cm3, on en prélève- 50, et on y titre comme ci-dessus le Zinc
combiné à l'état d'oxyde et de sel basique.

Calcul: En opérant sur les quantités indiquées; soient a cm3, le
volume dé ferrocyanure employé pour le premier titrage (zinc total),
b cm3, le volume de ferrocyanure employé pour le deuxième titrage
(oxyde- de zinc et sels basiques). Supposons en outre que, pour déter-
miner le- titre du ferrocyanure, on ait pris z gr. de zinc que l'on ait
amené à 500 cm3, et que 25 cm3 de cette solution aient consommé f cm3

de ferrocyanure, si l'on pose - = T, là teneur en sulfure de zinc sera

égale à 74,5 T (2 a — b) %, et celle en oxyde de zinc (y compris le ZnO

des sels basiques), sera = 62,25 T b
La teneur en ZnS est de 30 % pour la qualité a Cachet rouge s,

de 26 % pour le Cachet blanc, de 22 pour le Cachet, bleu et de 16 c,„
pour le Cachet jaune, avec une tolérance de ± 1 %. La teneur en ZnO

est d'environ 1 à 1,5 Y° , 2 % est déjà élevé ; 2,5 ",;", est exagéré, et
plus de 3 % devient inadmissible.

Pour la (téter initiation dirccle de la teneur en sulfure de zinc par
titrage iodemétr igue de l'hydrogène sulfuré luis en liber( é par un aeide,_
voir WOLFF, Far ben Zei/ung 1010, XV" min., n" 50. Si l'n ne désire

pas doser le sulfate de baryte, (n fera l'affleurement de la solution
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contenant SO413a, puis filtrera sur un filtre sec. Le volume du SO413a.
est si faible qu'il ne fausse pas sensiblement le résultat.

Si la somme oxyde de zinc -(- sulfure (le zinc + sulfate de baryte
n'est pas voisine do 100 %, on recherchera par les méthodes usuelles
la nature dos produits d'addition (non admissibles).

La -recherche du sulfate de baryte naturel dans les basses quali-
tés de lithopone obtenues par mélange d'une bonne qualité avec de la
barytine, peut se faire au microscope, à condition de disposer d'échan-
tillons de comparaison. L'observation se fera en lumière naturelle et
en lumière polarisée.

Blanc de zinc et oxyde de zinc.

,Le produit dénommés Blanc de zinc » doit contenir 99 % et;p
de ZnO ; le plomb n'y doit exister'qu'à l'état de traces. L'oxyde de
zinc (résidus de la fabrication du blanc de zinc) contient au contraire
des quantités de plomb sensibles (de 5 à 10 % calculé en Pb0).

Dans les oxydes de zinc exempts de plomb et de fer, on dosera
le, zinc comme à la page 88. En présence de plomb, etc... la prise d'essai
(2 gr.) amenée en solution faiblement chlorhydrique, est précipitée
par L'hydrogène sulfuré. (La précipitation se fait comme il est dit
page 82 en note. Sur une partie du ,filtrat, on peut doser colorimétri-
quement le cuivre après.. addition d'un excès d'ammoniaque Sn02
s'obtiendra en calcinant le résidu, de l'attaque nitrique de la matière).

La liqueur obtenue par filtration du précipité obtenu par l'hydro
gène sulfuré, est débarrassée de H2S ,par ébullition, puis oxydée à
l'eau de brome, dont on chasse l'excès par ébullition. On précipite
le fer et .l'alumine' par l'ammoniaque, et, dans la liqueur, filtrée, on
titre Zn comme il est dit page 88. On utilise pour, cela seulement une
partie (1 /5) du liquide. Sut les autres cinquièmes, on dosera
Mn et Ca comme il est dit pages 84 et 85, et il restera encore assez de
liqueur pour les contrôles éventuels.:

Chromate de zinc.

Essai qualitatif par dissolution dans l'acide acétique (dans lequel
le chromate de zinc est soluble, à l'inverse du chromate de plomb).
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On recherchera la chaux et l'acide sulfurique directement dans la
solution acétique.

Dosage du chrome, voir page 83.

Si l'on désire doser le zinc, on dissoudra dans l'acide chlorhydrique
après addition d'un peu d'alcool ou d'acide formique, afin de réduire
le chromate, on alcalinise à la soude et fait bouillir jusqu'à précipi-
tation complète du chrome. On filtre, puis on redissout le précipité

"d'hydrate chromique que l'on reprécipite. Dans les liqueurs de filtra-
tion réunies, on titrera le zinc comme il est dit page 88, après neutra-
lisation et addition de 2 cm3, d'acide chlorhydrique (D = 1,125).



' On a surtout à considérer pour ces vernis, l'essence. dè pétrole,
la benzine, l'essence de térébenthine, l'huile de pin, et, depuis peu, la
tétraline et la- décaline (1). •

Si l'on dispose d'une quantité suffisante te de matière, on déterminera
d'abord la densité, l'indice de réfraction et, si possible, la dispersion,
et on effectuera un fractionnement. • • ,

S'il y a une proportion élevée de produits passant au-dessus de •
200°, on les recueillera séparément, et on prendra leur densité et leur.
indice de réfraction, afin de voir s'il s'agit • de tétraline. Les valeurS'_
élevées de sa densité et de son indice de réfraction rendent facile l'idén-
tification de ce produit _(voir table 4).

La présence de l'essence de térébenthine, de l'huile de pin et, des
dissolvants terpéniques analogues se reconnaîtra à l'existence d'un
pouvoir rotatoire. On peut aussi utiliser l'indication fournie par la-
rapide décoloration de l'eau de brome. «On pourra en même temps
déterminer l'indice de brome (voir page 75). Si ces essais prélimi-
noires rendent probable la présence d'essence de térébenthine, on
continuera l'examen comme s'il s'agissait d'une essence de térében-
thine (voir pages 74 et suivanres).

(1) La séparation du dissolvant doit se faire exclusivement par distillation à la vapeur d'eau.
Usée distillation directe peut provoquer facilement une décomposition partielle des constituants
du 'vernis, et conduire ainsi il des erreurs notables sur la nature du dissolvant. On emploiera
avec avantage le récipient représenté par la figure 12 b. A travers le bouchon d'un bocal, on
fait passer un tube gradué qui doit etre assez volumineux pour contenir tout le dissolvant
distillé, et un second tube, coudé à angle droit. dont la partie horizontale se trouve quelques cm.
plus bas que l'extrémité supérieure du tube gradué. Dans cet appareil, fonctionnant à la façon
d'un récipient florentin, on peut recueillir le dissolvant., en rentrainant par une quantité d'eau
quelconque. sans danger de débordement, et on peut mesurer directement en cma le volume
de cc dissolvant. Au moyen d'un petit tube représente ligure 12 a, que l'os place sur le tube
gradué, on peut Mcueillir presque sans perte le dissolvant, en souillant par le tube d'écoulement.-
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Si la présence d'essence de térébenthine est improbable, on trai-
tera d'abord par l'acide sulfurique concentré (p. 75). On pourra d'ail-
leurs, dans cette 'opération, reconnaître aussi une quantité notable
d'essence de térébenthine, etc... à la coloration et à l'échauffement qui
se produisent. On sépare alors, la partie inattaquée et la traite par
l 'acide sulfurique fumant. On déterminera enfin l'indice de réfraction
du résidu ayant résisté à
cette nouvelle attaque.

Comme les pétroles peu-
vent contenir des quantités
notables d'hydrocarbures
benzéniques et autres com
binaisons cycliques atta-
quables par l'acide sulfuri-
que _fumant, on ne pourra
conclure à la 'présence' de
pétrole et de benzol que si
la !quantité de ces produits
sulfonables- dépasse 40 à
50 %. Sinon, il est possible	 FIG. 12 b.

qu'il s'agisse simplement
d'une essence de pétrole riche en composés cycliques (par exemple
Sangajol). On pourra être sûr qu'il s'agit bien d'une addition de benzol
si l'essai à l'isatine, exécuté comme suit, donne un résultat positif (1).

Dans une petite capsule mouillée d'acide sulfurique pur concentré,
on place quelques fragments d'isatine que-l'on recouvre de quelques
cm3 d'acide sulfurique concentré, puis, on verse au-dessus le dissolvant
examiné. Le benzol industriel, par suite de sa teneur en thiophène,
donne la formation d'un anneau bleu autour de l'isatine (indophé-
nine).

Pour opérer sur de petites quantités ne permettant pas les essais
précédents, on peut, d'après WoLer et DonN (Parbell Zeitung 1022),
arriver au but de la façon' suivante, bien que, naturellement, la sûreté
d'une telle méthode soit, moins grande. On détermine d'abord la réfrac-
tion et la dispersion ;

(I) Cet essai n est possible qu'en l'abnenee ,l'essenen	Iérébenlbin	. el si le produit

examiné ne colore pas trop fortement l'avide Sulfurique. L i u r. • en	 an sur Io drlinat pl I-

WOLFF. — Vernis et rouleurs.

les tell es ci-après do n r o Io
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compositions possibles. Sur une goutte, que l'on fait tomber soir d
papier à filtrer, on mesure la durée d'évapuration, jusqu'à disparition
de la tache, en regardant par. transparence. On fera la même déter--
mination sur une goutte de xylol pur, et on exprimera la durée de
l'évaporation, du produit essayé en fonction de celle-ci.. (Se servir du
même Labo effilé dans les deux cas). On chauffe enfin une goutte du
dissolvant, en la remuant, puis, après refroidissement (remuer tout le
temps), on ajoute quelques gouttes d'une solution d'iodure de potas
sium faiblement acidifiée. Une séparation immédiate d'iode indique la
présence d'essence de térébenthine. On peut aussi dissoudre une
goutte de dissolvant dans 1`cm3 d'alcool et ajouter quelques gouttes
d'acide sulfurique étendu, puis on agite avec 0,3 à 0,4 çma de solution'

de bromate de potassium ô., Il y a décoloration rapide en présence

d'essence de térébenthine, et d'huile de pin. S'il y a lieu, on peut encore,
avec quelques gouttes, effectuer la réaction au bleu de Prusse'ile WOLFF

pour rechercher l'huile de pin (Sulfatterpentiniil, etc...). La présence
ou l'absence d'essence de térébenthine permettent une sélection parmi
les cas que la réfraction et la. dispersion indiquaient comme possibles,

enfin, en se basant sur la durée d'évaporation (relative), on pourra
choisir parmi les compositions qui restent encore possibles. (Il faut-

noter que la durée relative d'évaporation dépend surtout du consti-,
uant le plus lentement volatil). Un exemple fera mieux comprendre

le maniement de ce procédé.

Le dissolvant d'un vernis à l'huile a donné : dispersion = 0,0144
et réfraction = 1,497. Cela nous conduit au tableau I ci-après, groupe
II C. On ne peut avoir que : mélanges avec de l'essence de térébenthine

Durée d'évaporation calculée
comme moyenne de celles

des constituants, d'après le tableau II

Minim.um Maximum

Benzine 80-100 % ... 1,2 3,
Xylol 85-100 %	 2 3
Solvant (% comme xylol). 5
Benzol lourd 60-75 % ... 4,5
Tétraline 50-60 %	 16' 0

• .

et des hydrocarbures benzéniques (y compris la tétraline), qui sont
exclus par le résultat négatif de la réaction au peroxyde, ou les Mélanges
suivants d'essence de pétrole, avec



Benzol.	. < 45 % 45 à 100 %
Xylol	.	. 55 55 à 100 %
Benzol lourd < 25 % 25 à 55 %
Tétraline.	. < 15 % 15 à 45 %

,
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La durée d'évaporation observée était égale à 7,2. 11 ne reste pos-
sible que te mélange de benzol lourd avec l'essence à vernis dans un
rapport allant de 60 : 40 à 75 : 25. Il s'agissait, en fait, d'un mélange à
75 : 25. En se basant sur la réfraction moyenne des constituants
(table 4) on trouverait le rapport 70 : 30, c'est-à-dire un écart de 5 %
seulement.

Benzol	 Moins de 30
Xylol, Solvant . .	30
Benzol lourd.	. .	. 20
Tétraline	.	 20
Essepee de térében-

	

thine ....	. Jusqu'à 50 %	- Plus de 50 %

,TABLEAU T.

L — Dispersion inférieure à 0,011.

nn < 1,453.	 B. —2 ni) > 1,453.
On peut avoir des mélanges d'essence à vernis avec:

%
%
% 20 à 30 %
% 20 à ao %

II. —
A. — nr,-< 1,475.

Essence de pétrole +
Benzine.	30 à 60
Xylol, Sol-

vaut. . 30 à 65
Benzol

Tourd. . 20 à 45
Tétraline . 20 à 35

spersion supérieure à 0,011, nE < 1,500.

= 1,475 à 1,485. C. — nD = ,485 à 1.500.

60 à 80 %

0/0

65 à 85 %

45 à 60 %•
35 à 50 %

Essence de térébenthine ±

80 à 100%

85 à 100 %

60 à 75%'
50 à 60 °/,'„

1,475 et
Dispersion	0,011:
Essence de térébenthine.

III. - Dispersion supérieure à 0,011,1 D > 1,500.

A. — ni, = de 1,500 à 1,524.
Essence de térébenthine -F.

Benzol lourd .	. . 55 à 100 %
Tétraline.	. .	. 45 à 70 %

2° Essence de pétrole
. Benzol lourd .	. 55 à 100 %

Tétraline ...... 45 à 80
3° Mélange d'homologues benzéniques

inférieurs et supérieurs ensemble
ou arec la tétraline.

B.	no > 1,524.
1 0 Essence de térébenthine -1-;

Tétralino ...... 70 à 100 %

2" Essence de pétrole
Tétralino ...	SO 100 %

3° Comme on	, 3.



Daus les sous-groupes A et 13, on pourra distinguer les mélanges
contenant ou ne contenant pas d'essence de térébenthine par la réac-
Lion au peroxyde ou par l'essai au brome.

TABLEAU II.

Durées relatives d'évaporation.
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lie iziai^	 0,2
Xylol. 	 	1,0
Solvant naphta .	 :I à 5
Benzol lourd . . . . .	7 à S
Essence do térébenthine. . . 2 à 2,5

Éther do pétrole, environ 0,1 à 0,6
Essence lourde.	—	0;4 à 1,5
Pétrole .....	 1,5 à 3	•
Tétraline.	 de 30 •

Le meilleur procédé consiste à distiller une quantité suffisante de
vernis dans un ballon à fractionnement, en séparant, dès cette opéra-
tion, les fractions nettement différentes. Cette distillation se fera au
bain d'huile, car, par chauffage direct, il se produirait des décomposi-
tions faussant les résultats. On ne devra pas dépasser la température
de 1600. S'il reste encore du dissolvant, on le chassera par un courant
de vapeur d'eau, et l'examinera séparément.

Lors de la distillation, on peut, des, températures d'ébullition,
tirer souvent des renseignements utiles sur la possibilité de présence
des différents constituants d'un mélange de dissolvants, surtout si -
l'on ajoute à ces observations celles de la densité et de l'indice de réfrac-
tion.

On peut d'ailleurs suivre à peu près le schéma:

Mesure 'du volume, puis, agitation avec une solution de
chlorure de sodium à' 0 %. Lecture du volume de la partie insoluble.
Le liquide aqueux est redistillé, et le distillat traité de nouveau au
chlorure de sodium, ce qui, souvent>, sépare encore des quantités
notables de liquides insolubles. Ces insolubles sont réunis et traités
comme en III.

II. — La dernière solution aqueuse obtenue en I est de nouveau
distillée jusqu'à ce que la température monte à 100°. On détermine
le volume du distillat. Sur une partie, on recherchera et dosera l'acé-
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tone (voir page 67) et sur une autre l'alcool méthylique (voir Appen-
dice). Le dosage de l'alcool méthylique peut se faire d'après le procédé
de MEYERFELD (Chern. Zeitung 1913, p. 649. Voir aussi WOLFF,

Die Ei;sangsmittel der Fette, Oele usw. 1922, p. 63, Stuttgart). Ce qui
reste, en déduisant de la diminution de volume par traitement salé
les quantités trouvées d'acétone et d'alcool méthylique et la quantité
d'insoluble trouvée au second traitement salé, peut être considéré
comme- alcool éthylique.. La densité de la partie soluble dans l'eau
fournira' un_ contrôle, en admettant les densités de l'acétone et de
l'alcool méthylique comme sensiblement égales à celles de l'alcool
éthylique.

III. — Recherche des composés chlorés d'après CARIES (coloration
verte d'une flamme par combustion du dissolvant sur un fil de
cuivre) (1).

IV. — Recherche du sulfure de carbone. On chauffe une petite
quantité du dissolvant avec de la potasse alcoolique, étend d'eau,
acidule à l'acide acétique et ajoute un peu de solution de sulfate de
cuivre. En présence de CS2, il se fera un précipité jaune de xantho-
génate de cuivre.

V. — Examen de la partie non attaquée par SO4112, en l'absence
de composés chlorés et de sulfure de carbone. Le dissolvant insoluble
dans l'eau est traité en remuant dans un petit entonnoir à décantation
par l'acide sulfurique de densité 1,8 (mélange de 90 volumes d'acide
de D	1,84 avec 10 volumes d'eau). Il faut refroidir avec soin et
éviter d'agiter trop fortement.	-

La présence d'essence de térébenthine, huile de pin, etc., se recon-
nait déjà à une forte coloration et à un dégagement de chaleur consi-
dérable. Il est vrai que les benzols, et n surtout les benzols lourds,
produisent les mêmes phénomènes, 'mais il n'est pas difficile, avec un
peu d'habitude, de distinguer s'ils sont provoqués par ces substances
ou par des carbures terpéniques. Ceux-ci se reconnaîtront du reste par
leur action sur la lumière polarisée, car on n'emploie pas actuellement
d'autres dissolvants ayant une activité optique, sauf l'huile de fuse]
et l'acétate d'amyle.

(I) En présence de composés chlorés, il est difficile d'indiquer la marche S suivre. Une dis-
tillation fractionnée exacte et l'exarnen des di verses fractions suivant les principes indiqués
précédemment, donneront pour chaque cas la Vote à. adopter.
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Aussitôt que les, parties insolubles dans, l'acide sulfurique se sont
séparées (ce que l'on peut accélérer par centrifugation, 'si l'on dispose_
des moyens, nécessaires), on fait passer, en refroidissant soigneusement,
l'acide dans un petit ballon contenant de l'eau, et on distille. Les
alcools supérieurs et les éthers distillent, ainsi que l'éther ordinaire
s'il n'a pas été préalablement séparé.

Dans le distillat, on sépare par le chlorure de sodium lès parties
du dissolvant entraînées et dissoutes, et on sépare de la couche-aqueuse
au moyen d'un entonnoir à décantation (mesurer le volume).

VI. — Examen des alcools et éthers insolubles: Si l'on a suffisam-
ment de matière, on la divise ; sur une partie, on déterminera l'indice
de saponification et l'indice d'acétyle (v6.irp. 11 et,12) ; sui leireste,
on fera un fractionnement grossier, ce qui permettra, par l'odeur de
la première goutte qui distille, indépendamment de la température de
passage, de reconnaître la présence d'éther acétique. Si l'on n'a que
peu de' matière, on se contentera des indices.

Si l'indice de-saponification = S, et si la différence entre les indices
de saponification avant et après acetylation = D, la teneur (calculée
en produits purs) sera :

Pour l'alcool amylique. . =. 0,158 D.
— l'acétate d'amyle. . = 310 — 0,49 (V	D).
- —	d'éthyle. . = 0,49 V — 0,648 D — 210.

C'est naturellement tout à fait fictif Si l'on n'est.pas'eértain de ne ,
pas avoir d'autres alcools et éthers, niais on utilise déjà de ces procédés,,
par exemple, quand on considère comme de l'acide oléique les acides
libres d'une huile. Si l'on a suffisamment de matière, on pourra exécu-
ter un fractionnement et faire les essais éventuels d'odeur et de réfrac-
tion sur une goutte afin de voir s'il y a d'autres éthers, par exemple
l'acél nt e d lexali ne.

Le liquide saponifié peut servir à la recherche de l'acide formique;
afin tle savoir si l'on a affaire à des formiates. On concentre, acidifie
faiblement, et chauffe avec une solution (le chlorure mercurique an
bain-marie et au réfrigérant ascendant. La séparation de chlorure
mercureux indique la présence d'acide formique. En recueillant le
dépôt sur un creuset de Goocii, le séchant à 1000 et le pesant, on peut
obtenir des résultats quantitatifs. ,

gr. Hg2C12 0,0975 gr. de NCOOH = 0,1572	de IICO0C21I5.
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Dans le cas des vernis, les parties de dissolvant insolubles dans
l'acide sulfurique sont surtout formées d'essence de pétrole, et de
restes de benzol, d'essence de térébenthine, d'huile de pin, etc... La

,présence de pétrole se reconnaît déjà par la réfraction et la densité.
.La séparation peut être faite par l'acide sulfurique fumant ou, comme
l'à proposé MAncussoN, par l'acide nitrique fumant (voir p. 76).

Comme les essences de pétrole servant à la fabrication des vernis
renferment souvent naturellement des hydrocarbures cycliques, une
teneur de 20 et même 30 % ne sera pas suffisante pour que l'on soit
certain qu'il y a eu addition de benzol.

Si l'on a suffisamment d'insoluble dans SO4H 2 pour pouvoir
exécuter un fractionnement, il sera bon de le faire, et on pourra ainsi
voir si l'addition de benzol, de xylol, etc.., est très vraisemblable.
On pourra se_ baser sur la température de début d'ébullition qui,
dans les essences pour vernis n'est guère inférieure à 130-1400. On
pourra ainsi apprécier, dans une certaine -mesure, à quelle classe'de
benzols on peut avoir affaire.

La quantité d'essence de térébenthine se cherchera sur un échan-
tillon spécial de la partie insoluble dans l'eau, par détermination de
l'indice. de brome.

- Si, à la suite des essais préliminaires, notamment de densité-et de'
'réfraction, on a des raisons de penser que l'on n'est en présence que
d'essence, de benzol et de térébenthine ou d'huile de pin (1), le mieux
sera d'employer la méthode' de-MAncus'sox, c'est-à-dire le traitement
par l'acide nitrique fumant à — 100 ; on mesure la quantité d'essence
de pétrole qui se sépare, puis on étend d'eau, sépare la,solution acide,
on extrait à l'éther et enlève par la soude les produits de réaction acides,
puis on pèse les dérivés nitrés restant dans l'éther après évaporation
et séchage prudent (page 76).

se des dissolvants des vernis ïi t'hulln, r.



Pour l'analyse des vernis l'alcool, il est difficile de donner une
' iode systématique. On n'arrivera au but qu'en effectuant une

série de' cléterminations comparatives dont on cherchera à tirer une
conclusion. En preinièreligne viennent les essais de solubilité, maidon
ne devra pas oublier que les conditions de solubilité d'un mélange de
résines sont parfois toutes différentes de celles des composants pris
isolément. Si, par exemple,_ on a un mélange de résines entièrement
soluble clans l'essence de pétrole, on ne peut pas en conclure directe
ment que le mélange ne contient, que des résilles solubles dans ce dis-
solvant. Ceci posé, nous allons donner un tableau des éonditions,de
solubilité assez exact ; c'est une extension-de la table 'd'ERBAN el,
SCHMIDT, due à l'Auteur.

Solubles ou presque entièremen

Solubles dans la benzine ,: •
Insoluble dans le sulfure de carbone : benjoin.
Solubles dans le sulfure de carbone : colophane (I. S.	140 .

k" 180). Térébenthine de Venise (I.	= 110 à 135),
ordinaire, certains-élémi

1)) .Peu ou pas solubles: dans la benzine :
Solubles dans l'éther,: sandaraque, quelques copals manille.
Peu solubles dans l'éther : gomme-laque (sol. dans AzH3

étendue); quelques copals manille, acaroïde (peu ou pas
sol-. dans AzI13 étendue).

20 Partiellement solubles dans l'ale

e) Solubles dans la benzine :
Solubles ou presque entièremensolubles dans l'éther.

soluble dans l'alcool.
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1. Peu soluble dans l'éther de pétrole : mastic.,
2. Solubles en partie ou totalement dans l'éther de pétrole :

certains élémis.

Partiellement solubles dans l'éther : dammar, asphalte.

b) Partiellement solubles dans la benzine
Solution rouge intense. Sangdragon à peine employés.

me intense. Gomme-gutte

Copals (I. S. < HO) : Kami, Sierra-Leone, Angola, Zanzibar.

Copals (I. S;> 110) : Manille, Congo, Sierra-Leone, Angola,
Bornéo.

Presqlie insolubles	 l'alcool : succin, copals durs.

b) On peut aussi procéder un essai systématique de la solubilité
d'après le schéma suivant, convenant bien« aux vernis à l'alcool.
La résine, dissoute dans très peu d'alcool, est additionnée de beaucoup
d'acide acétique.

Précipiter par l'eau les résines dis-
soutes, laver jusqu'à, réaction neutre
de l'eau. Traiter à la benzine.

Insoluble :
Gomme-laque et

	

acaroïde,	se
séparent en
chauffant avec
ammoniaque
trèà étendue.

	

Acaroïde	est
presque inso

N. - Ii.• — La
gomme - laque
en solution acé-
tique peut par-
fois ne pas prn -
eipiter parreau.

Précipitation :

Copal et sandaraque. Présence de
copal reconnue par le point de
précipitation (voir ci-dessous). Pour
la sandaraque, réaction de SAXDERS

(y.. p. 110) sur le vernis primitif.Soluble :
Colophane et peu

d'autres résines,
entre autres
sandaraque et
copal.
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En présence de copal, chantier avec de l'ammoniaque très étendue ::

Soluble :
Gomme-laque, si pas blanchie, colo-

ration rouge - violette' caractéris-
tique de la solution. Si blanchie,

,précipiter la résine par SO4112
étendu, laver jusqu'à plus acide et
chercher Cl par combustion sur
fil de cuivre (coloration verte).
La gomme-laque blanchie contient
toujours Cl.

Partie insoluble :
Enlever l'ammoniaque Par l'eau,

sécher avec soin, extraire à l'éther
de pétrole. -

Soluble :	, Insoluble :
Colophane, ideu- Dissoudre dans

tifier suivant	peu d' al cool,
e) 3, v. plus	ajouter acide
Loin	 acétique,	la

sandaraque
précipite s'il
n'y a pas beau-
coup de , colo-
phane. Aca >-
roide reste dis-'
soute, colora
tion ; réaction

Un autre essai préliminaire- (pi repose sur détermination des
diverses solubilités des résines dans l'alcool aqueux, donne le « point
de précipitation s. Nous désignons sous ce nom le nombre de 'dixièmes
de crn3d'eau qui,ajout és hune solution alcoolique déterminée de résine,
y provoquent, un trouble durable.

c) Détermination du n point de précipitation » 3 gr. dn mélange
de résines sont dissous dans 12 cm' d'alcool à 96 %, puis on filtre la
solution. On place 9 du filtrat dans une éprouvette de 20 à 25 cin3
divisée en 1 /10 de cula et on ajoute de l'eau goutte à goutte, en agi-
tant fortement d'agni! fois. Le point de précipitation est atteint quand •
il se produit un trouble net, et pas simplement un louche diffus.

(ln utilise, en L /10 de Cm3, jusqu'au point de précipitation

Copals Manille mous		
—	durs	

2-4
1-3

Colophane ......	.	. 15-20
Gomme-laque 	 25-30
Acaroïde rouge	 55-67

—	jaune	 40-48

Ers mélanges présentent un point de précipitation voisin du plus
faible de ceux des constituants. En l'absence de résines artificielles,
on peut tirer les conclusions suivantes :
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' Si le point de précipitation est inférieur à 15, la présence de copal
est probable ; au-dessous de 5, elle est certaine ; au-dessus de 15,
l'absence de copal est très probable.

Un point de précipitation compris entre 15 et 25 indique la présence
de colophane (ou aussi de sandaraque) ; au-dessus de 25, en l'absence
d'acaroïde, il ne pourra y avoir que très peu de colophane ; en présence
d'ataroïdeibpourra y avoir jusqu'à environ 50 % de colophane.

Un point de précipitationsupérieur à-30 indiquera la présence
d'acaroïde ; au-dessus de 45, il indiquera la présence à peu près exclu-

_ sive de ces résines.

d) La détermination de la solubilité dans l'ammoniaque étendue
constitue encore un essai utile : s1 la dissolution est complète, il s'agit
uniquement ou en très grosse, majorité de gomme-laque. Avec les
gommes-laques non blanchies, on observe de plus un virage de la
couleur vers le rouge violacé.

Enfin, on déterminera les indices d'acidité- et de saponification, et
l'indice d'éthers, qui est la différence des deux précédents.

Si l'I. E. est supérieur à 100, on doit avoir présence d'acaroïde,
de gomme-laque, de benjoin, ou de plusieurs de ces résines. Si I'L E.
est compris entre 50 et 100,- la gomme-laque ne peut pas prédominer,
mais on peut avoir acaroïde, benjoin ou copal Manille. Avec un I. E.
inférieur à 50, on aura surtout dammar, élémi, colophane, térében-
thine, mastic et sandaraque, mais on peut avoir aussi des quantités,
importantes de copal Manille.

La sandaraque, le copal et la colophane ne pourront, dans ce cas,
être présents qu'en quantité modérée, si, en même temps, on a un I. A.
inférieur à 100.

Un essai de dissolution dans l'éther de pétrole décidera enfin de la
possibilité de présence de la gomme-laque et de l'acaroïde ; ces deux
résines ne peuvent coexister dans le cas où la dissolution est complète
ou presque complète ; mais seulement si la dissolution n'est que par-
tielle.

Tous ces essais permettent déjà souvent de se former une idée
suffisamment nette des résines qui peuvent être présentes, et, de celles
dont la présence est à peu près sùrement exclue.



108 -	INDUS9'ana DES VERNIS ET DES COULEURS

e) L'identification plus précise d'une résine pourra se faire par
mise en liberté et caractérisation de ses constituants principaux,
opérations que lions allons décrire.

1° ileardide. — a) Réaction colorée. En ajoutant à une solution
alcoolique d'acaroïde une solution de perchlorme de fer, il se produit
I u le coloration vert-noireare.

b) Mise en liberté de l'acide paraconmarique. On saponifie environ
20 gr. de résine par ébullition d'un quart, d'heure avec de la potasse
alcoolique (100 cm" d'alcool et G cm' de lessive de potasse à 50 %).
On distille ensuite la plus grande partie de l'alcool, on dissout lés
savons dans l'eau, acidifie avec l'acide chlorhydrique en léger excès,
et filtre chaud.. Les matières qui se séparent par refroidissement sont
redissontes dans l'eau chaude, on'fait bouillir avec du charbon de sang
et filtre. Les petits cristaux qui se séparent sont séchés, et, après recris
tallisation, on prend leur point de fusion et leur indice d'acidité (en
solution, alcoolique). P. F. = 206°. I. A. = 400. (Si le titrage est fait
lentement, on peut trouver une valeur trop forte par suite de fixation
d'alcali par le groupe OH).

20 La gomme-laque sera identifiée avec le plus de sûreté par la
se en liberté d'acide aleuritique.'
D'après-HAÉRIES. et NAGEL, on verse sur la'gomme-laque de la

lessive de potasse. Après plusieurs heures de repos; il se sépare en
petites croûtes cristallines le sel de potasse, de l'acide aleuritique. Ces
cristaux sont essorés, décomposés par un acide, et on fait cristalliser
dans l'éther acétique l'acide aleuritique qui se sépare.

P. F.= 100 à 102°. r. A. = 184.

Si, > comme cela arrive parfois avec les mélanges, l'aleuritate de
potasse ne se sépare pas, WOLFF indique de saponifier la gomme-laque
avec la quantité juste nécessaire de potasse alcoolique . (un quart
d'heure d'ébullition), on chasse ensuite l'alcool, et ajoute assez d'eau'
pour arriver à avoir dix fois la quantité de gomme-laque employée.
Ensuite, la solution portée à l'ébullition,, est rendue faiblement acide,
puis on filtre chaud et laisse refroidir. S'il ne se déposé pas de cristaux
d'acide aleuritique, on agite la solution avec de l'éther. L'acide se
dépose alors, à la limite de séparation de la couche aqueuse et de la -
couche éthérée. Après recristallisation, on identifiera au moyen du
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P. F. n de A. ainsi que par la forme glandulaire caractéristique
que présentent les cristaux sous le microscope (comparer avec un type
sûr).

3° La colophane se reconnaîtra à l'aide de la réaction de STORCII-

MoRAwsKi (voir page 22), en opérant sur l'extrait obtenu en traitant à
l'éther de pétrole le mélange des résines. Toutefois, cette réaction, à
elle seule, n'est pas absolument décisive. Une autre réaction, tout
fait spécifique, est la solidification en gelée d'une solution étendue
dans l'éther de pétrole, par addition d'une ou de quelques gouttes.
d'ammoniaqiiè, phérigrnène qui se produit même en solution très
étendue. Enfin, la solution de colophane dans l'éther de pétrole, agitée
avec une solution à 3 % d'acétate de cuivre, se colore en beau vert
émeraude 'par la formation d'un sel de cuivre soluble:dans l'éther de-

-pétrole.

40 Le benjoin se recherchera en saponifiant le mélange de résines.
(opérer comme pour la gomme-laque). On sublimera ensuite les acides
séparés par acidification puis on enprendra le P. F. (1210) et Pr. A.
(460) ('1).

La préparation du (i Benzorésinol s d'après ZINKE et LIER (voir
Monatshefre Chemie 1918, p. 95 et Zentralblatt 1918, II, 376)-
permet, en présence d'une quantité suffisante de benjoin, de l'identifier
avec sûreté (voir aussi SEELIGMANN-ZIEKE, 3e édit., p. 746).

5° Le copal Manille peut se reconnaître à sa précipitation, en solu-
tion alcoolique concentrée, par l'acide acétique cristallisable-; toutefois,
la sandaraque aussi-donne lieu à une précipitation. Les méthodes
données plus:loin permettront de reconnaître cette dernière. La pré-
sence de copal sera vraisemblable dans le cas où le point de précipita-.
tion (voir page 106) est faible. En présence de sandaraque, le copal'
Manille peut se reconnaître en lavant à l'eau le produit précipité par
l'acide acétique, pour le débarrasser de cet acide. On le dissout alors
dans l'éther et lave encore à l'eau cette . solution, puis, on évapore
l'éther et sèche le résidu par chauffage dans le vide. On tléterniinc
enfin PI. A., PI. S. et l'1. E., si ce dernier est supérieur à 50, la présence
du copal Manille est déjà très vraisemblable.

(1) En cas de présence simultanée de gon/me-laque et de len/1010/ dl'erdrdened"épar" par
sublimation I acide benzoïque de l'acide aleurltique. Par agila.tIon /le l'eau utero /tvee de l'aber
(voir plus haut) on obtient toujours encore on peu d'aeble aleuritique, qui est exempt d'acide
benzoïque. On peut aussi effectuer la séparation avec un pou d'elles', car l'acide aleuritique est
à peu près Insoluble dans ce dissolvant.
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La recherche donnera des résultats tout à fait certains, si l'on dis-
sout clans l'éther, comme précédemment, les-matières précipitées par
l'acide acétique, et traite cette solution par la méthode de TSCH1RCR,

en épuisant d'abord Par une solution de carbonate d'ammoniaque
tant, que celle-ci enlève quelque chose. On traite ensuite par-une soin.:
tion de carbonate de soude, puis on précipite par l'acide chlorhydrique
lés acides que cette solution avait dissous`. Ces acides; redissous dans
l'éther, sont séchés clans le vide après évaporation du dissolvant. Les
I. A. des acides ainsi extraits du copal Manille sont compris 'entre
360 et 390 ; ceux des acides de la sandaraque sont entre 150 et 180.
On peut même estimer quantitativement la teneur en copal Manille
dans ce mélange d'acides, car, pour un I. A. égal à,a, la tenue en acides
de copal Manille_sera	(a — 170). 0,5, approxiMativement:

6° La sandaraque se reconnaît très facilement par la réaction de
SANDERS (Farben Zeitung 1916, p.. •1S$). Le mélange de résines est
traité par l'éther, et la solution filtrée est débarrassée d'éther avec
précaution, au bain-marie. On ajoute ensuite suffisamment d'acide
sulfurique éthéré (contenant 100 gr. d'éther pour 133‘ gr. d'acide sulfu-
rique concentré) pour quela solution devienne rouge brune'et limpide.
On ajoute encore à la solution la moitié de son volume d'eau sans
refroidir. En présence de sandaraque, il se développe une odeur parti--_.
Culière (comparer avec une sandaraque authentique).

7° L'élémi se caractérise par mise en liberté de Pantyrine. On
sont le mélange de résines clans l'éther, ou bien on l'épuise par l'éther.
La solution éthérée est lavée avec une lessive de-potasse à 2 °A jusqu'à.
ce qu'elle ne donne plus de précipité de résine par acidificaticM.' On
évapore alors l'éther, et on laisse le résidu digérer plusieurs jours
froid avec de l'alcool. Le résidu insoluble est recristallisé dans'un
mélange d'éther et d'alcool. L'amyrine. qui, avec un peu d'habitude
du procédé, donne une, belle cristallisation, a un P. F. 'de 170° et pré-
sente un fQrt pouvoir rotatoire droit (en solution benzénique MD
50 à 90°, suivant les proportions d'a- et (3-amyrine).

S° Résines phénoliques. On saponifie la matière par une ébullition..
d'un quart d'heure avec, un égal volume de potasse alcoolique normale.
On chasse ensuite l'alcool par la vapeur d'eau, acidule faiblement, à ,
l'acide sulfurique étendu, èt distille à la vapeur d'eau. Si le distillat
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ne présente pas l'odeur de phénol, on alcalinisera, concentrera et acidi-
fiera. En présence de résines phénoliques, on perçoit toujours, dans
ces conditions, l'odeur de phénol. On peut aussi, sur le distillat non
concentré, ou sur une fraction de celui-ci, essayer des réactions colo-
rées : avec le perehlorure de fer, coloration allant du bleu violacé au
vert. Si à la solution faiblement ammoniacale, on ajoute de l'eau de
broute, on a une coloration bleue, tirant au rouge par les acides.

On peut encore, en chauffant la solution avec de l'eau de brome,
– obtenir des bromophénols insolubles dans Peau et, s'il y a lieu, déduire

de leur examen la nature du phénol (teneur en brome, point de fusion).

a) Remarque préliminaire".

(Voir aussi table page 125.)

Avant d'entrer dans la description de l'analyse complète, nous
vons d'abord indiquer les corps que Ton pourra rencontrer. Il y a

d'abord matière saponifiable, neutre pour la -plus grande par-
tie; contenant de petites quantités, d'insaponifiable et d'acides gras
libres (1). Viennent ensuite les résines, et surtout les copals, qui
(après fusion) sont formés en partie d'acides résineux libres, avec une
quantité peu élevée mais appréciable de matières insaponifiables.
La colophane se rencontrera ici presque toujours à l'état durci ou
d'éthers résineuX; elle comprendra donc une,' partie saponifiable
(quoique difficilement), des sels (de chaux; de zinc, etc...), avec toujours
une quantité notable d'acides libres ; les matières insaponifiables
font rarement défaut ; elles peuvent, dans la fabrication des vernis,
prendre une importance considérable. On' peut encore rencontrer le
dammar, qui se distingue par sa forte teneur én insaponifiable, et se
compose, pour le reste, en majeure partie, d'acides libres. Enfin, on
peut se trouver en présence de résines artificielles qui; au point de vue

analytique, sont encore peu connues, mais que l'on peut, pour la plu-
part, considérer comme caractérisées par la présence ( le phénols

combinés, on de matières dont il est Facile de lucla rc w1 lilrerté des

(t) Aux températures mises en jeu dans la Minticalion tics vernie, Il so produit, dans l'Imila
`le lin surtout, des dédoublements conduisant tu la Formation d'ut-Mos libres (rarement plus
de 10 X).
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phénols. Nous pouvons, pour l'instant, ne pas tenir compte des
siccatifs, car leurs constituants organiques sont les mêmes que ceux
existant par ailleurs dans les vernis, et lents constituants inorganiques
sont faciles à doser.

Notre tache consistera donc, comme le montre cette énumération,
à décomposer le vernis en acides libres, acides en combinaisons orga-
niques et inorganiques, et subslitilces insaponifiables, et à effectuer,
sur ces différentes parties, des éludes plus complètes, Nous pourrons'
donc avoir, mi récapitulant::

1 0 Matières insaponiliables. Portion des résines (darnrn.ar, Copals
et colophane, surtout des résines durcies et éthérifiées) ; on peut trouver
aussi des 'résines coumaroniques et des résines artificielles d'autres
espèces, ainsi que de l'huile de résine, etc...;

2° Acides libres. Viennent surtout de la colophane et des copals,'
moins des résines artificielles, très peu ,des huiles (relativement
importants dans les vernis gras, si l'on a employé de l'huile de lin
oxydée épaisse);

3° Acides combinés à des bases inorganiques. Colophane, siccatifs,-
acides gras s'ils sont présents à l'état de siccatifs (autrement il n'y en
a que peu, paraissant provenir de décompositions ou modifications);

4° Acides sous forme de corps neutres -saponifiables. Surtout les
acides gras-des huiles et les éthers résineux.

Il y , a plusieurs façons possibles d'effectuer ces séparations ; on -
"ne décrira ici que celle qui permet, actuellernent,.la décomposition _
l'a plus commode du vernis. Dans ces opérations, on pourra parfois
se contenter de certaines déterminations,, dont le choix sera facile pour
un Chimiste'exercé, en se basant sir les indications données id.

Un chimiste non exercCne petit aborder ces-questions, un travail
systématique, Comme. celui.de l'analyse minérale, ne conduirait ici à_
aucun résultat._

19 Une quantité pesée de vernis (environ 15 à 20 gr.)..(1)est dis-
soute dans un entonnoir à décantation, dans une grande quantité
d'éther (250 à 500 cm3), et additionnée d'alcool (environ 1 /10 de la

(I) Pour une analyse complête, on partira d'une plus grande quantité, mais il est bon dans
ce cas, de ne pas opérer en une seule fois, mais de traiter séparément plusieurs prises de 20 gr.
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quantité d'éther) et de quelques gouttes (le phénolphtaléine. Addition
de potasse alcoolique normale jusqu'à coloration rouge, puis 2 cm3
en plus. Aussitôt après; ajouter de l'eau et agiter. Après repos, on éva-
cie la couche aqueuse, que l'on lave encore une fois avec un peu d'éther.
Les deux liqueurs éthérées sont réunies, lavées trois ou quatre fois avec
de l'eau en ajoutant quelques cm3 d'alcool et enfin avec de l'eau salée
à 20 %. On réunit tous les liquides aqueux ou hydro-alcooliques.
Nous -avons donc :

I. — a) Partie aqueuse. Acides libres (on y trouve aussi une partie
des. acides qui étaient combinés à des métaux lourds, et qui ont été
enlevés par l'alcali). On y trouve presque tous les acides du copal,
il n'en reste que quelques unités % dans l'éther. Les acides gras libres
s'y trouvent en totalité.

b) Partie éthérée. Contient tout le reste.

II. — Traitement de la partie I a

Acidifier à l'acide chlorhydrique, agiter avec de l'éther en ajoutant
du chlorure de sodium. Laver la couche éthérée avec de l'eau salée à
20 %. Sécher l'éther ,à l'aide de sulfate de soude anhydre. Évaporer
L'éther après avoir bien rincé le sulfate de soude avec de l'éther. Sécher
le résidu d'évaporation (1) et le peser. Pour la suite du traitement de
la partie I a, voir ci-après.

III. — Traitement de la partie I b

Ajouter à l'éther environ 5 cm3 d'acide chlorhydrique (D = 1,19).
Agiter, ajouter 25 cm3 d'eau et agiter de nouveau. Après séparation
des deux couches, évacuer la couche inférieure, agiter encore une fois
la couche éthérée avec de l'acide chlorhydrique étendu, puis la laver
à l'eau jusqu'à ce que cette dernière reste neutre au méthylorange.
Nous avens donc :

a) Une solution aqueuse acide, contenant les constituants inorga-
niques des résines durcies et des siccatifs. Cette solution est débarrassée
par la chaleur de l'éther qu'elle peut retenir, puis ou l'examine par les
méthodes habituelles de l'analyse inorganique (voir en N I ).

(t) La dessiccation se fera de preferencr date: le k blo, dans un ballon rond fan'. ou, dal»;
une capsule de verre placée dans Eexsicca tour vido fl la, temperature du bamoum le
ne doit pas dépasser 80,f.

Pendant l'évaporation de l'éther, on observera Pudeur.	presrnce fElluilo dr boia, on en
percevra, au moins passagerefnknt, l'odeur caraclerisoque,

Votre. — Vernis et couleurs.
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b) Une solution éthérée renfermant les acides gras' et résineux
primitivement combinés aux bases minérales, et maintenant libres,
les éthers et l'insaponifiable.

IV. —. "rraiteincnt de III h
	Cette solution éthérée est d'abord traitée comme en	pour isoler

acides libres. On obtient ainsi
a) Une couche aqueuse contenant les acides gras et résineux

primitivement combinés aux constituants inorganiques. Ces acides
sont isolés comme en II et pesés. Pour le, traitement ultérieur, voir
en-VI b ;

b) Une couche éthérée : éthers d'acides gras (huiles), et éventuelle-
ment éthers résineux, résines artificielles, ainsi que tout l'insaponi-
fiable.

V. — Traitement de IV b :
Séparation des parties saponifiables a de l'insaponifiable : évapo-

ration de l'éther (s'il en reste un peu, cela ne gêne, pas dans la suite du
traitement). Ajouter de la potasse alcoolique (environ 5 cm3 de liqueur
N par gramme de résidu). Chauffer une demi-heure au réfrigérant à
reflux, en agitant fréquemment. > Évaporer l'alcool (s'il en reste un peu,
cela ne nuit pas). Reprendre par l'eau et faire passer un courant de
vapeur d'eau (1). On agite ensuite avec de l'éther. Laver encore deux
ou trois fois la solution aqueuse avec de l'éther, puis laver à l'eau les
liqueurs éthérées réunies, jusqu'à neutralité. Réunir les liquides
aqueux. Nous avons alors :

a) Partie aqueuse, contenant les acides gras et résineux primitive-
ment à l'état d'éthers ou autres corps neutres saponifiables avec,
éventuellement, les phénols provenant des résines artificielles-;

,6) Couche éthérée : insaponifiable avec de petites "quantités
négligeables de savons, etc...

-- Traitement de V a :
a solution aqueuse alcaline est concentrée à un faible volume,

acidifiée et distillée à la vapeur d'eau. Lès phénols provenant des
résines artificielles, sont entraînés (2).

Dans le résidu de distillation, se trouventmaintenant les acides

(1) Cette opération a pour but de chasser complètement le dissolvant, car autrement, il
- pourrait en rester quelques parties dialcilement volatiles, qui viendraient tout troubler.

(2) On rien obtient jamais ainsi, qu'une fraction de la quantité présente. Si raseur. ne
-	décèle pas déjà la présence de phénols, on pourra essayer la coloration au F0CL', et surtout, la
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gras et éventuellement résineux, provenant des éthers. La solution
éthérée est séchée au sulfate de soude anhydre, puis on évaporé l'éther
èt pèse le .résidu après dessiccation (acides gras et résineux).

Ce mélange est repris par l'éther de pétrole, qui laisse insolubles

les oxyacides gras et, en partie, les oxyacides résineux (VI a) (1).
L'éther de pétrole contient les –acides non oxydés (VI b). Après

évaporation du dissolvant, on sépare les acides gras et les acides rési-
neux d'après la „ méthode WOLFF-SCHOLZE (voir p. 58) ; nous avons
alors

VII. — a) Acides résineux, qu'il suffit ici de peser. Il s'agit surtout'
d'acides provenant des éthers de la colophane qui, d'après les obser-
vations de l'Auteur, ne sont pas aussi insensibles à l'action de la potasse
alcoolique qu'on pourrait le penser, d'après les indications des ouvrages.
Pour le traitement ultérieur de ces acides, voir en IX.

b). Les. éthers d'acides gras obtenus par éthérification sont débar
rassés par évaporation de‘ la majeure partie de l'éther, saponifiés
à la potasse alcoolique, puis, après avoir chassé l'alcool de la solution
de savon, on acidifie, etc... (comme en II). Du, poids d'acides pesé, on
déduira quantité d'huile correspondante en le multipliant par 1,15
-(il faut tenir compte aussi de la teneur en huile trouvée de la mème
façon en. II et en IV a). -

- VIII. — Essai des acides gras et des acides gras d'huile de bois

Comme essai préliminaire, on déterminera l'indice de réfraction.
- Si nn4°>1,485, la présence d'huile de bois est vraisemblable. Si ND"

<1,480, elle est très peu probable.
On obtiendra une certitude par la séparation, souvent mais pas

toujours exécutable, de l'acide 13-éléostéarique non encore polymérisé.
Dissoudre les acides gras dans très peu d'acétone, filtrer pour

séparer ce qui peut. être insoluble. Refroidir la solution à — 50, en
ajoutant, au besoin., un germe cristallin (2). Si rien ne cristallise, on

préparation de dérivés bromés. (addition d'eau de brome et chauffer en vase clos). En puri-
fiant le dérivé bromé, déterminant son P. F., sa teneur en brome, etc..., on peut parfois carac-
tériser le phénol présent. Pour en estimer la quantité minima (beaucoup inférieure à la quantité
réelle, on peut alcaliniser fortement le distillat, le concentrer à un petit volume et l'acidifier.
Après saturation par NaCI, les phénols se séparent, et on peut en mesurer te volume, en opérant
dans une petite éprouvette graduée en. lité de en".

(1) Les oxyacides sont difficiles à séparer exactement. On peut les estimer, d'après l'expé-
rience de l'Auteur, en admettant le même rapport que pour les acides non oxydés solubles dans
réther de pétrole.

(2) Très facile à obtenir en laissant déposer de l'huile de liais à la lumière directe du soleil.
On sépare la ''-éleostearine déposée, la fait cristalliser dans l'acétone, saponine, met l'acide en
liberté et le recueille (reste longtemps inaltéré en flacon bien bouché conservé à l'obscurité).
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chasse l'acétone, et cherche à obtenir la cristallisation dans l'alcool
à 85 % et, éventuellement, dans d'autres dissolvants. Si l'on obtient
des cristaux, il sue d'en avoir très • peu pour les identifier par le
P. F. (70 à 71°) et, éventuellement, par les indices d'acidité et d'iode (1).

Si l'on a reconnu la présence d'huile de bois, on peut en estimer la
teneur à l'aide de l'indice de réfraction du mélange d'acides gras
(voir ci-dessus). Si celui-ci, à 40° = n, la quantité d'huile de bois dans

n — 1,475
le mélange de matières grasses, sera approximativement

00003
Au moyen des indications déjà fournies et du tableau de la page 125,

on peut dès maintenant apprécier
1° Combien il y a d'huile, et si celle

de lin ou contient de l'huile de bois •
2° S'il y a de la résine durcie, et envi
3° S'il y a des éthers résineux ;
4° S'il y a des résines artificielles.

IX. — Examen des acides résineux isolés :

La plus grande partie et la presque totalité des acide
copal se trouvent en II, avec une très petite quantité d'
une notable portion des acides résineux de la colophane.

On traite (l'abord le mélange d'acides par l'alcool à 85 % à la tern-
. pérature ordinaire -; une notable portion des acides résineux du copal
reste insoluble. Si la dissolution est complète, la présence d'une quantité
importante d'acides du copal est à peu, près impossible.

On - chauffe doucement le Mélange, d'acides résineux	e
avec un peu d'alcool à 85°. Après refroidissement, on décante, s'il
lieu, de l'insoluble (2).

La • solution décantée. est 'encore additionnée d'un peu d'alcool' •
à 85 % que l'on décante'de nouveau, etc..., jusqu'à ce qu'une nouvelle
addition d'alcool. ne précipite plus rien (3).	-

Une précipitation par l'alcool est déjà un signe très probabl
presque certain de la présence de copal ou de succin.

(1) Si la séparation ne réussit pas ainsi, mi peut transformer en sel de potasse ou de soude,.
et répéter sur celui-ci les essais de cristallisation dans l'acétone et l'alcool étendu-La cristalli-
salien fractionnée du sel de 111g peut aussi conduire au but. Sur les tractions obtenues, on met
l'acide en liberté et détermine son point de fusion.

(2) En remuant le ballon, on fait adhérer à. la paroi les acides résineux insolubles. Si l'on
n'y réussit pas, ce qui est rare avec un peu d'habitude, on filtrera. 

(2) Comme il peut arriver qu'avec un excès d'alcool, une partie des acides du copal se
redissolve, on doit opérer de la façon indiquée. D'ailleurs, la précipitation augmente généra-
lement par addition d'alcool.

on quelle proportion.;
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On peut dissoudre l'insoluble clans l'éther, le faire passer dans un
petit ballon rond taré, évaporer l'éther, sécher clans le vide et peser.
On a ainsi une donnée sur la quantité minimum de copal (ou de succin).
On peut sans crainte évaluer au double la teneur vraie. (Faute de
méthodes meilleures, il ne peut s'agir ici que d'approximations gros-
sières.) On' peut retirer de la solution le reste des acides par évapora-
tion, etc., et séparer les acides gras par éthérification, par la méthode
WoLFF-SCHOLIE, avec la différence qu'ici ce ne sont pas des acides
résineux que l'on pèse, mais des éthers d'acides gras, ou des acides
gras obtenus comme ci-dessus en VII b. La présence à cet endroit
d'une quantité importante d'acides gras libres indique que l'on a
employé des huiles oxydées, ou que l'on a chauffé longtemps et forte-'

dans la préparation du vernis.
Il faut maintenant rechercher la présence d'acides de la colophane

dans les acides résineux restant après éthérification (6n peut aussi
employer directement	mélange d'acides obtenus en II).

On dissout les acides résineux dans l'essence de pétrole. A une
goutte de là; solution on ajoute quelques cm3 d'anhydride acétique,

_ puis une goutte d'acide sulfurique concentré. Une coloration violette
indique la présence de Colophane (réaction de Sroucii-MonAwsKi).
On prend encore quelques cm3 de la solution, y ajoute quelques gouttes
d'ammoniaque (à 25 %) et agite. En présence de colophane, la solution

- se solidifie par suite de la formation d'un sel d'ammoniaque colloïdal.
Si l'un seulement de ces essais donne un résultat positif, on ne peut

pas encore considérer le résultat comme absolument sûr. On opère
alors comme il est indiqué pour le dosage de la colophane dans le copal
(voir page 25).

La-suite de l'étude du mélange d'acides obtenu en IV e, s'effectue
alors d'après les méthodes qui viennent d'être indiquées. On pourra,
en général, s'abstenir d'une séparation rigoureuse, et, après avoir
démontré la présence de colophane, on aura le droit d'admettre qu'il
s'agit uniquement de colophane provenant de résines durcies. (L'erreur
que l'on commet ainsi ne dépasse pas les limites d'erreurs possibles par
ailleurs).

X. — Détermination de la sorte de copal :

D'une grande série de recherches quo j'ai effectuées sur ce-sujet,
il résulte que cette entreprise n'est pas aussi vaine qu'elle pourrait, le
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sembler. Il est ,apparu notamment qu'après la fusion des copals, on
peut toujours obtenir quelques-uns des acides (ou mélanges d'acides)
caractéristiques, comme on peut les obtenir, à partir des copals primi-
tifs, par extraction fractionnée et précipitation par la méthode de
Tscitincu.	 •

Toutefois, cela ne réussit pas toujours avec les quantités de matières
mises en jeu dans une analyse. D'autre part, de petites quantités de
matières étrangères ne gênent pas trop, de sorte que l'on peut se con-
tenter ,d'une séparation peu précise. La méthode, adaptée aux buts
analytiques, est la suivante :

D'après les résultats des essais précédents, on calcule quantité
de résine contenant environ 20_gr des acides résineux insolubles dans
l'alcool trouvés en II. (Le dosage en a été fait en IX.) On dissout cette
quantité dans beaucoup d'éther, et traite la solution comme il'est.
indiqué en I, c'est-à-dire que l'on extrait les acides libres. Ceux-ci
sont traités comme en IX par l'alcool à 85 %, de sorte que l'on isole
ainsi les acides résineux insolubles dans l'alcool.

Les acides ainsi obtenus sont ,dissous dans l'éther, puis on agite
avec une solution de carbonate d'ammoniaque à 3 % jusqu'à ce qu'il
ne passe plus que très peu de chose dans la solution aqueuse. (En acidu-
lant celle-ci, il ne doit plus se produire qu'au plus une très faible opa-
lisation. Il suffit généralement de cinq à six traitements par 250 cm3
d e 'solution de carbonate d'ammoniaque.) Les extraits aqueux sont
réunis, acidifiés à l'acide chlorhydrique. On épuise ensuite à.Péther,
puis on évapore le dissolvant et sèche le résidu dans le vide.

Lü solution ét hérée traitée au carbonate d'ammoniaque est mainte
riant traitée de la même façon par une solution à 3 % de carbonate de -
soude. On agile enfin avec une lessive de potasse à 1 %.

Les trois fractions obtenues sont dissoutes séparément dans
l'alcool à 96 % et traitées par une solution d'acétate de plomb dans
l'alcool à 96 %.

S'il se produit un précipité, on le sépare. La partie insoluble ainsi
que la solution sont traitées à l'acide sulfurique étendu, puis épuisées
à l'éther. Ce dernier est lavé jusqu'à disparition complète d'acidité; puis
on évapore et sèche clans le vide. On déterminera le P. F., PI. A. et
1'1. S. des acides ainsi obtenus. La table 6 permet alors de reconnaitre
plus ou moins nettement de quels copals il s'agit. Non seulement
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l'espace, mais le grand nombre de moyens possibles empêchent de
donner ici plus de détails. Les données fournies constituent néanmoins

indication pour un chimiste exercé, qui seul peut réussir ces essais.

XI. — Traitement de 1' insaponiflable :

Ce traitement est extrêmement difficile, cari par suite de la fusion,
on trouve toujours des quantités notables de matières de nature
inconnue (à l'exception, peut-être, des vernis résineux sans copals,
préparés à température relativement basse.).
" D'abord, quelques essais négatifs : en présence de colophane,
l'insaponifiable renferme toujours des matières donnant la réaction
de SToncit-MonAwsm. En outre, on observe souvent, mais pas tou-
jours (cela dépend de la nature et de la préparation du vernis), les
autres réactions des huiles de résine, par exemple la coloration verte
par traitement à l'étain et à l'acide chlorhydrique. On ne devra donc
pas conclure de réactions positives à la présence d'huile de résine.
Au contraire, si les réactions sont négatives, on pourra considérer
l'absence d'huile de résine comme preùvée, l'huile de résine entre
d'ailleurs très rarement dans la composition des -vernis.

La présence des brais et asphaltesi se reconnaîtra. déjà à la colora-
tion de l'insaponifiable, allant du brun foncé au noir, ainsi que, sou-
vent, à l'incomplète solubilité dans l'éther. La nature du bitume peut
se rechercher en traitant par l'alcool l'insaponifiable séché. Si
l'extrait alcoolique est incolore ou peu coloré, il s'agit probablement
de brai de pétrole ou d'asphalte naturel. En présence du premier, il

d à se produire une sorte de fluorescence bleue ; l'asphalte donnera
n

une -fluorescence également bleue mais plus faible. Avec les brais
de goudrons l'extrait alcoolique est généralement plus coloré et
présente une fluorescence qui est d'un bleu plus verdâtre pour le brai
de houille, et franchement Verte pour le brai de lignite.

On peut obtenir d'autres données sur la nature du bitume en se

basant sur la méthode indiquée pages 39 et suivantes, en se rappelant

toutefois que les constituants acides, untarnment les phénols, sont déjà
séparés. Pour pouvoir tirer une conclusion de la réaction au iliazolien-
zène, il faudra partir du vernis primitif, que l'on étend, s'il y a lieu,
avec de la benzine pure, et que l'on traite directement par tale lessive
alcaline aqueuse (environ normale) ; c'est sur eut est t alcalin que l'on
effectue la réaction de Gus EVE (voir page :il)). Si celte réaction est
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négative, l'absence de brais de goudrons est certaine.
résines phénoliques, on a naturellement toujours une
live.

On obtient d'autres renseignements par distillation de la portion
de l'insaponiliiible insoluble dans l'alcool: Si l'on examine la réfraction
des premières gouttes obtenues par distillation sèche dans un petit
ballon à fractionnement, l'indice sera toujours inférieur ou peu supé-
rieur à 1,47 pour les produits dérivant du goudron de lignite. Avec les,
brais de goudron de houille, il est généralement supérieur a 1,53.

La quantité d'insuponiliable a également de l'importance si elle
n'est que de quelques unités %, la présence de, copals, de succin, etc...
est très peu probable.Si elle est inférieure à la quantité totale d'acides
résineux Uouvés, la présence de copals sera d'autant plus -vraisem.:
blabla que la quantité d'insaponi fiable s'approchera davantage de la
quantité d'acides résineux. Si la quantité d'insaponifiahle dépasse
notablement celle des acides résineux, la" présence de dammar n'est
pas impossible; Par les essais précédemment faits et par ces comparai
sons, les cenclusions.déjà obtenues gagnent toujours en certitude.

. — Dosage des siccatifs et constituants inorganiques.

On peut doser ces substances sur la solution obtenue en III a.
Il parait toutefois préférable d'incinérer une assez grande quantité
de vernis (environ 50gr.). ba, cendre est dissoute dans quelques cm3
cl'acide nitrique ( D 1,20) additionné de quelques gouttes d'aeide.
chlorhydrique, et on chauffe, quelques minutes après addition, d'eau
chaude. On filtre alors les quelques, traces de SiO? et de Al203 qui ont
pli rester insolubles, puis on fait passer dans la liqueur un courax
d'hydrogène sulfuré. On filtre le sulfure de plomb, le dissent .dans
l'acide nitrique étendu et lave à l'eau chaude et avec un peu de solu-
tion d'acétate, d'ammoniaque (afin de dissoudre le peii de sulfate qui

se former). On dose alors le plomb à l'état de chromate, voir page
82. Dans les couleurs pour vernis, on fera le dosage sur la solution

a.
Dans la liqueur séparée du sulfure de plomb, on chasse d'abord

l'hydrogène sulfuré par ébullition, on oxyde le fer à l'eau de brome
dont on chasse ensuite l'excès: On rend alors faiblement alcalin par
l'ammoniaque, pins ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à revenir en
liqueur acide. On ajoute, à l'ébullition, quelques grammes d'acétate

présence de
éaction posi-
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d'ammoniaque, chauffe environ trois minutes, et filtre les acétates
basiques de fer et d'alumine qui ont pu se former. Le liquide est concen-
tré à un très petit volume et rendu ammoniacal. Le cobalt est décelé
par la coloration rose qu'il produit. On peut aussi, après concentration,
ajouter à la solution du nitrite de potasse, filtrer le nitrite cobaltico-

- potassique au bout de quelques heures, et opérer comme à la page 87,
en effectuant le dosage colorimétrique du cobalt.

En l'absence de cobalt, on peut doser directement le manganèse
- sur la cendre, e'n faisant bouillir une partie aliquote de celle-ci quelque
temps Avec du peroxyde de plomb pur et de l'acide nitrique. On étend
ensuite à 10 ou 20 cm' et compare colorimétriquement la solution avec
des solutions de permanganate de potasse de titre connu. On peut aussi,
comme à la page 85, ajouter de l'oxyde de Zinc à la solution reprise
par l'acide chlorhydrique, et titrer au'permanganate.	.

ANALYSE DE VERNIS ZAPON, ETC...

. — Dissolvant.

On isole le dissolvant comme pour les vernis à l'alcool. L'analyse
peut se faire aussi comme dans ce cas. Toutefois, on peut souvent
simplifier le travail en laissant de côté, parmi les méthodes données
pour l'analyse complète, celles dont l'emploi apparalt comme super-
flu. On ne pourra toutefois faire cette distinction que dans chaque cas
particulier. Pour les vernis à la nitrocellulose, où il s'agit surtout
d'acétate d'amyle et d'essence de pétrole, on peut souvent, par exemple,
traiter directement le dissolvant par l'acide sulfurique (D = 1,78 à
1,80) ; on lira le volume de la couche qui se sépare et y recherchera
la benzine, etc..., en suivant la rnélhode décrite page 71 pour l'analyse
de l'essence de pétrole. En outre, ors déterminera l'indice de saponi-
fication du dissolvant. Si celui-ci == u et la teneur en pétrole ou en
insoluble dans S0'112	b (ers pui(1,9	riffilive do sapotti lical ion

de la partie soluble dans l'acide sulfurique sera
a
 b
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Si S est compris entre 400 et 450, on peut admettre, avec une grande
vraisemblance, que la partie soluble dans l'acide sulfurique est- formée
uniquement d'acétate &amyle.

Si S est notablement inférieur à 400, la-Késence d'alcool éthylique
est. probable. On acétyle alors une nouvelle portion du dissolvant
comme il est dit page 12, on saponifie et calcule la teneur en alcool « -
amylique d'après les indications données en cet endroit. On peut aussi
calculer indirectement la teneur en alcool éthylique au moyen de b et.

'de S ; cette teneur est égale à 100	b — 
143

Si les déterminations directe _et indirecte concordent à peu pre
ne peut guère y avoir présence d'autres composés en quantité notable.
'La présence d'éther acétique se reconnaîtra à l'odeur des premières

•

gouttes passantà la distillation. S'il y a de l'éther acétique, mais pas
- d'alcool amylique, ce que l'on reconnaît à la constance approximative'
de l'indice de saponification avant et après acétylation, l'indice de

- saponification de la partie soluble dans l'acide sulfurique (V) sera supé-
rieur à 430. S'il est de 600 à 650, il n'y a que de l'éther acétique.

S'il est inférieur à cette valeur, on aura : éther acétique= 1(S-430).

Dans le cas où l'on a affaire à d'autres dissolvants, on procédera
suivant les indications données à propos des vernis à l'alcool.

Il. — Analyse du vernis même.

La quantité de matière contenue se détermine, d'après WOLFF,

a qui l'on doit, aussi les méthodes précédentes‘ (.1+'arben Zeitung"1911,
p. 2036), en pesant dans une capsule aussi plate que possible (boite
de Pétri), assez de vernis pour couvrir juste le fond. La pesée se fera
de préférence en plaçant du vernis clans un petit flacon que l'on pèsera,
avant et après prise de l'échantillon. Le séchage se fera à la tempéra-
t tire ordinaire ou, au plus, vers 30 à 40°. A une température plus éle-
vée, la surface se durcit rapidement, et il reste souvent 'une petite'
quantité de dissolvant, à l'intérieur, surtout dans le cas de vernis
épais.

Si l'on veut, déterminer le degré de nitration de la nitrocellulose
employée, il sera-bon de recouvrir de vernis plusieurs grandes plaques



ANALYSE DES VERNIS
	

123

de verre bien propres, et, si possible, frottées au talc. La couche de
nitrocellulose sera facile à détacher, et on pourra, par l'une des
méthodes usuelles, déterminer sa teneur en azote. On pourra aussi,
sur ces couches détachées, rechercher la présence d'acétate de cellu-
lose. On saponifie environ 1 gr. de matière, neutralise, exactement à
l'acide sulfurique étendu (on peut avoir une trace d'acidité), filtre, et
ajoute au filtrat quelques gouttes d'une solution étendue de chlorure
ferrique (à 2 ou 3 %). En présence d'acétate, il se produit une colora-
tion 'ronge brun, et par l'ébullition, il se sépare des flocons d'acétate
basique de fer.

La présence de camphre, fréquente par suite de l'emploi de déchets
de celluloïd, se reconriaitra le mieux en saponifiant la matière par la
soude au réfrigérant 'ascendant. Ensuite, de la solution alcaline, on
chassera le camphre par un courant de vapeur d'eau. L'odeur en
montrera déjà la présence ; on peut aussi déterminer le point de fusion
du camphre séparé par filtration du distillat.

Pour les vernis complexes, il est bon également de saponifier, et,
de préférence, à la potasse alcoolique, dans laquelle sont solubles la
plupart des résines que l'on peut rencontrer dans ce cas. On sépare par
filtration la cellulose, que l'on pourra peser, pour avoir une estimation
approchée de la quantité présente de nitrocellulose ou d'acétate.
Le liquide filtré, fortement étendu d'eau, est acidifié, et on filtre les
acides résineux, qui se séparent. On peut alors faire d'autres essais,
suivant les méthodes données pour les vernis à l'alcool. Il faudra toute-
fois se rappeler que,-en présence de AzO2 (en présence de nitrocellu-
lose), les propriétés peuvent être plus ou moins modifiées. Toutefois,
on pourra, par la détermination systématique des solubilités et des
constantes, trouver des points de repère suffisants. Avec le grand
nombre de combinaisons qui sont possibles, et qu'augmente encore la
plus ou moins grande modification des constituants, on ne peut pas
donner ici de méthode systématique générale. C'est, dans ce cas, le
doigté et l'intuition du chimiste qui lui montreront le chemin.
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D - ANALYSE DES COULEURS A L'HUILE

ET DES COULEURS A VERNIS

Les points principaux sont : séparation du dissolvant, du liant
non volatil, et de la matière colorante. Pour le dosage du dissolvant;
on partira d'une prise d'essai spéciale, car autrement, ou bien on aurait
trop peu de dissolvant, ou, en prenant, de grandes quantités de matière,
la dissolution el la séparation du liant présenteraient des difficultés.
- On distille le dissolvant à l'aide de vapeur d'eau, SOUS légère pres
sion. Comme les dissolvants à point d'ébullition élevé passent souvent
fort. lentement, on devra, en changeant le récipient, s'assurer qu'il-ne
passe plus de dissolvant. Pour l'analyse de celui-ci, voir page 96.

Pour séparer le liant de la matière colorante, on traite environ
10 gr.de couleur par l'éther (150 cm3), en mélangeant soigneusement
avec une baguette de verre, et on ajoute une goutte d'acide chlorhy-
drique (D 1,19). On obtient ainsi un dépôt rapide, et une filtration
facile de la Matière colorante. Si cela ne se produit pas, on ajoutera
encore 1 ou 2 gouttes d'acide. On filtre et laye deux ou trois .fois à
l'éther, puis on place le ,filtre dans un appareil à extraction et on
épuise a fond, en utilisant la.première solution éthérée.

L'ensemble de l'extrait éthéré est alm:s placé dans un entonnoir
à décantation et, agité plusieurs fois avec de l'eau, pour éliminer les _
sels qui ont pu se former (1) ainsi que les acides.

L'extrait éthéré est alors séché au sulfate de soude anhydre, on
évapore l'éther et sèche le résidu dans le vide, en se servant d'un bain
d'huile, dont on élève la température, à la fin, jusqu'à 1800 (2).
S'il s'agit de couleurs à. l'huile, il suffira, généralement de déterminer
sur le résidu, PI. A., PI. S: et l'indice de réfraction, afin de savoir
si l'on a employé du verMs gras pur. Un indice N515 supérieur à 1,4855
indique la présence d'une forte teneur en résine et rend nécessaire le

(1) Dans les couleurs à l'oxyde• de zinc, à la craie, etc., on trouve alors dans l'eau de petites
quantités de chaux, de zinc, etc... que l'on dosera séparément, ou que l'on ajoutera à la solu-
tion de la matière colorante.--

(2) Ceci est nécessaire, car autrement des portions peu volatiles du dissolvant peuvent
Cire retenues et rendre extrèmernent difficile l'analyse du résidu.



Tableau pour l'analyse d' un vernis itl'huile :

— Neutralisation do la solution éthérée do vernis et épuisement à l'eau..,

. I. — a) Partie aqueuse :	 I. — b) Partie éthérée :
Acidifier, épuiser à l'éther.	Décomposition par IIC1, épuisement
II. — Acides gras et résineux libres.	à l'eau.
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I. — a) Solution aqueuse acide :
Constituants inorganiques des sicea

tifs des résines durcies, etc... -

III. — b) Solution éthérée :
Neutraliser, épuiser à l'eau.

IV. — a) Partie aqueuse :	 IV. — b) Partie éthérée :
Acides résineux et un peu d'acides Évaporer l'éther, saponifier le résidu..

gras qui étaient combinés aux	Dissoudre le savon dans l'eau,
constituants inorganiques.	épuiser à l'éther la solution alcaline.

V. — a) Partie aqueuse :
Acides gras et résineux, surtout les premiers,

les résineux venant surtout des éthers résineux.
Phénols des résines artificielles.

Concentrer, acidifier, distiller à la vapeur d'eau.

V. — b) Partie éthérée :-
Matières insaponifiables,

venant en partie des-
résines.

Traitement ultérieur, voir
XI, p. 119.

Distillat.	 Résidt
Phénols. Acides gras et résineux.

Traiter à l'éther de
pétrole.

VI.— a) Partie insoluble:	 VI. — b) Partie soluble.
Oxyacides gras et rési- Acides non oxydés gras et résineux. Sépara o

neux.	 par éthérification (Wormr-SclioLzE).

— a) Non trIbéri lié :	-	117théri fié :
Acides résineux.	 ,leides gras.

Examen ultérieur	Reeberehe do l'huile de-

IX et X, pages 116	bois suivant VIII, page

et 117.	 115.



dosage de la colophane sir le résidu (méthode page. 58). Pour les
laques, il faudra employer de plus grandes quantités de substance, cé
que l'on fera en traitant séparément plusienrs portions pas trop consi-
dérables ; on opère ensuite, 130111' l'analyse du liant, comme pour
l'analyse des vernis, en tenant compte de ce que l'emploi d'acide chlor;
hydrique pour faciliter l'extraction, a pu faire passer à' l'état libre
une partie des acides gras ou résineux qui étaient en' combinaison
minérale (1).

(I) Si l'on doit se borner soit à déterminer une partie de la &auteur, soit à doser la quantité
de sulfate de baryte, etc., on peut simplement incinérer et faire l'analyse sur la cendre. On peut
alors considérer, à titre d'information, la cendre comme matière colorante. Toutefois, cela ne
peut donner qu'un ordre de grandeur, car l'incinération peut avoir amené des modifications
de composition (perte d'eau dans les ocres jaunes, oxydation du sulfure de zinc dans le
pose, etc..). L'analyse de la matière colorante se fera suivant les méthodes indiquées page 82.
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VIII.	L'essai technique des Peintures.

Il n'existe, pas encore de méthodes normales d'essai. D'ailleurs
l'essai technique des peintures, malgré son importance, n'a encore
été que peu étudié. Aussi dans beaucoup, on peut même dire dans la
plupart dei fabriques de vernis, on n'emploie que des méthodes pri-

ves, telles que frottement avec le doigt, grattage à l'ongle, etc..,
Il n'est d'ailleurs pas rare que l'on ,se trompe complètement sur la
valeur de ces méthodes soumises à toutes sortes d'aléas. Ainsi, par
exemple, pour différentes longueurs d'ongles, on observera parfois des
différences que l'on n'observera pas d'autres fois. Dans l'essai de
dessiccation, on peut avoir des discordances provenant de variations
de la chaleur de la main (souvent, la main gauche et la main droite
n'ont pas la même température). En outre, il ne faut pas oublier que
parfois, poussé par le désir compréhensible d'abréger les essais, on
pourra être conduit à tirer des conclusions trop fermes d'essais effec-
tués dans des conditions trop éloignées des conditions normales.
C'est' encéere là une faute, ou, dû moins, cela peut en ètre une, et dont
l'importance est actuellement impossible à évaluer, car on tonnait très
insuffisamment le mécanisme et le chimisme de l'altération des
peintures.,

On devra donc, en première ligne, s'efforcer, dans les essais pra-
tiques, de respecter le plus possible les conditions normales et de les
régler, de façon qu'elles' soient vérifiables, et, si possible, mesurables.
Ces mesures n'ont-d'ailleurs pas besoin d'une extrême précision. Le
remplacement de l'impression subjective par des méthodes objectiVes
numériques, dans dés conditions faciles à reproduire, est déjà en soi
un gros progrès.

Quant aux essais à exécuter, on les déterminera, pour chaque cas,
suivant la nature de la peinture, de son emploi, des 'conditions à satis-
faire, etc... On ne peut ici qu'indiquer quelques méthodes, simplifiant
le plus possible l'essai.

Nous diviserons ces essais en trois parties :
A. — La peinture en elle-même.
B. — La peinture et séchage.
C. — Propriétés de la peinture sèche.
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1° Couleur (ne s'essaie guère que pour les vernis). La cou-
leur d'un vernis petit étire déterminée, par les méthodes colorimétriques
usuelles, en prenant comme unité la couleur d'un échantillon type.
Connue type on pouria prendre un vernis, ou mieux, un vernis n'étant
pas à de toutes variations; une solution de matière colorante,
ou une solution d'iode de concentration connue.

Kremple: Dans un essai colorimétrique effectué comme il est dit
page 19, il a fallu, à 10 cm3 de vernis, ajouter 4, cm3 de benzine pour

obtenir l'égalité de coloration avec la solution_, type iode — . L'inten
500 •

site de la couleur du vernis est alors 1,4 fois celle du type. Il paraît
plus simple d'employer une échelle empirique, comme celle de KNAUTR

et WEIDINGER (Maison KEYL, â Dresde). Cette échelle est formée d'une
série de 18 petits tubes de mêmes dimensions, contenant des liquides
de couleurs très régulièrement graduées. On place le liquide essayé
dans des tubes pareils à ceux des types. On n'a alors qu'à regarder
auquel des tubes types correspondle tube examiné, comme coloration,_
afin de pouvoir désigner cette coloration par le numéro d'ordre de ce _
tube type. (Quand on opère à la lumière artificielle, il est bon dé placer
derrière les tubes un verre dépoli ou une feuille de papier de Soie.)

20 Limpidité.-- Il suffira de 'caractériser l'aspect par les dési-.
gnaticins clair, ou faiblement, modérément, fortement; trouble. Il
faudra évaluer le depot, et ah besoin, en mesurer le voluMe. (Placer
dans une éprouvette graduée et lire le volume au bout de quelques
jours. ,Exprimer en pourcentage en volume du volume total.) West
important aussi de noter si le dépôt tombe vite ou lentement. Dans ce
dernier cas, un faible dépôt n'a souvent guère d'inconvénients.

30 Consistance. — Se détermine par les -méthodes décrites
pages 3 et suivantes. '

40 Odeur.
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- APPLICATION ET SÉCHAGE

10 Facilité d'emploi. — Les essais se feront toujours sur une
surface de même espèce que celle qui sera à couvrir. On prendra, pour
les vernis et peintures appliqués au pinceau, des tablettes assez grandes,
d'environ 60 X 80 cm. Des' surfaces trop petites font souvent classer
comme bon un produit difficile à étaler. Veiller notamment à un bon
lissage. (Formation de voiles.) Ne pas trop charger le pinceau.
Température., environ 12 à 18°; pour les peintures destinées aux pays
chauds 25 à 30°.

2° Phase. — Observer si des raies ou des coups de pinceau
restent visibles .après l'application, et pendant combien de temps.

30 Séchage. — Il faut noter ici avant tout que la durée du
séchage n'est pas constante, mais dépend surtout de la température,
de l'humidité et de l'éclairage. Il faudra donc toujours indiquer ces

conditions si l'on veut des résultats comparables. Sans autres indi-
cations, on laisse sécher à la lumière diffuse du jour.

Pour la réalisation de conditions constantes, voir l'appareil de
- WOLFF, page 138:

Dans le cours du séchage, on distingue l'adhérence, le séchage à la
poussière, le séchage complet et le durcissement.

Les moments les plus importants à déterminer sont celui du
séchage à la poussière, puis celui du séchage complet. On peut faire l'essai
selon BANOLOF au moyen de bandes de
papier. Le petit appareil ci-après est d'un
emploi très commode.

Un petit levier a (fig. 13), fixé par une
charnière b à une courte tige c, est mobile,
et porte à son extrémité libre une petite
pièce de bois d d'environ 3 cm2 (de préférence 1 )< cm). Sur le,
planche e, qui sert de support à la tige e, on pose les plaques peintes
et, suivant la vitesse de séchage, on applique toutes les deux heures,
toutes les heures ou à d'autres intervalles, le levier sur la plaque, après

H. WOLFF.	Vernis cl co nteurs.	 0
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avoir posé sur celle-ci une bande de papier faiblement encollé, de même
surface que la pièce d. Sur un petit plateau situé .exacte'ment au-dessus
de d, on place un poids de 20 gr. et on laisse le tout quelque temps
en repos (environ deux minutes). On enlève alors le papier. Quand
cela peut se faire sans résistance, que le papier ne garde pas de
traces de peinture, et que celle-ci ne conserve pas d'empreinte, le
point de Séchage à la poussière est atteint. (Les bandes de papier,pla-
cées près les unes des autres, sur une feuille, donnent alors une image
durable de la marche du séchage.

Pour déterMinet le moment où le séchage est complet, on. opérera
de la même façon, mais avec des poids plus lourds (d'abord 200 gr.,
puis, quand le papier ne colle plus, 2 kg. ;. attendre Cinq minutes) (1).

- PROPRIÉTÉS DE A COUCHE

1 0 Éclat. Poli. Absence de soufflures. — L'observation
simple suffit ici. Pour l'estimation numérique' de l'éclat, voir Farben

Zeitung, déc. 1923 ;

20 Opacité (pour les peintures). — On opérera de préférence 
suivant le procédé du, « Staallicher Materialprüfungsamt n> de Gross
Lichterfelde, près Berlin. Sur un panneau, on peint un fond formé de
bandes, d'environ 1 cm. de large,. alternativement noires, blanches et
rouges. Sur ce fond bieli sec, on passe sur 'toute la surface une couche
de la peinture essayée. Après séchage, on en passe une seconde, cou
vrant seulement les deux tiers de là- surface, et enfin une troisième,
couvrant la moitié de la précédente. Le nombre de couches qu'il faut

(1) On a alors une échelle de degrés de séchage, que l'on peut établir graphiquement On
peut, par exemple, pendant la première période du séchage, estimer l'importance des taches de
peinture sur le papier et les désigner ainsi : •

Toute la surface du papier est couverte de peinture ..... . = 0
3 /4 de —	—	—	- — . 	 = 1
1 /2 — —	—	—	—	 = 2
114— —	—	—	--		— 3
Pas de taches de peinture, mais le papier colle ,	  = 4
Le papier ne colle plus avec 20 gr. 	

—	—	— 200 — 	  — 6
—	—	—	2 lig.. ..	. .		 = 7

•	 - .:	 .

Avec un peu d'habitude, on pourra estimer les demi-degrés, au moins jusqu'au n° 4.
Avec les vernis, il est bon, immédiatement après avoir enlevé le papier, de le saupoudrer

d'ocre fine, dont on secoue l'excès. Ceci pour éviter l'imbibition ultérieure des taches sur toute
la surface du papier.
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pour rendre le fond complètement invisible, le degré de translucidité,
donnent une mesure de l'opacité, très suffisante' pour les besoins
usuels (1).

,3° Élasticité. — Les couches doivent Ctre étendues sur ' de
minces bandes de tôle (ou sur papier, de préférence papier parchemin).
Les bandes de tôle seront autant que Possible découpées dans une feuille
assez grande pour qu'on puisse ne choisir pour l'essai que les parties
sans défauts. La tôle doit avoir ait plus 0,5 mm. d'épaisseur.

On peut effectuer l'essai comme on le fait au « Staatlicher Material-
_ priifungsamt » de Gross Lichterfelde, en enroulant les bandes sur des
tiges de diamètres différents. L'Auteur de cet ouvrage a proposé un
appareil simple (constructeurs : D r SCHMIEDEL et GUNZERT, à Stutt-
gart, voir fig. 14 a et b).

• Cet appareil est formé de deux planchettes, assemblées par une
charnière sur leur plus long Côté. Sur l'une des planchettes en est
fixée une plus petite, mobile,' maintenue par un guidage. Les deux
planchettes sont taillées en biseau à leur jonction (fig. 14 b). Pour
•txécuter un essai, les bandes recouvertes de couleur ou de vernis sont
fixées au moyen de punaises, d'un côté à la deuxième planchette, et
de l'autre à la partie mobile de la première, les points de fixation étant
situés sur des parallèles à l'axe (le rotation. Les bandes sont ainsi

posées, l'appareil étant complètement, ouvert el posé à plat sur une
table. On ferme ensuite d'un petit angle (5 à 100 pour les vernis cas-

sants, environ 15° pour les vernis élastiques), en ayant soin que,

(1) Pour les couleurs sèches, on mesurera la puissance coloranle en en mélangeant un poids
pesé avec une couleur blanche, ou, s'II s'agit d'une couleur Mancheou claire, avee une couleur
noire (suie). Si par exemple on a mélangé I ge. ,l'une couleur avec 2 gr. ‘ le blanc d, cille. el quo,
pour un autre échantillon, il taille 3 gr. de blanc de cille 1,011r un grIrrlitir pour oblouir le melno
ton, la puissance releive du second échantillon sera 3 2 - 1,5 bols celle On premier.
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par le jeu de la planchette mobile, les bandes restent hien appliquées.
On laisse alors reposer quelque temps (quinze minutes) dans cette
position et on examine, à l'aide d'une forte loupe (1), s'il s'est produit
des fissures ou des éclats sur la couche. On augmente ensuite d'une
même quantité l'angle de pliage, etc... jusqu'à ce que les deux plan-
chettes soient complètement appliquées l'une sur. l'autre. Poùr
vernis très élastiques, pour lesquels, même à ce moment, on n'observe
pas de modifications sensibles, on ouvre de nouveau l'angle des deux
planches et on cherche combien de fois on peut répéter ces mouvements
de fermeture et d'ouverture. progressives complètes. Dans le cas où,
dès le premier pliage; il se produit des modifications, l'angle sous lequel
ces modifications se seront produites sera la mesure de l'élasticité.

Les modifications susceptibles* de se produire, sont notamment les
suivantes :

a) Production d'éclats n'affectant pas toute la largeur de la couche; .

b) Fissures se produisant sur toute la largeur.
Dans ces deux cas, on peut encore distinguer

a) Éclats ou fissureS:simpleinent à l'intérieur de

—	—	affectant toute l'épaisseur.

c) Détachement d'écailles de vernis à l'endroit de la flexion;

d) Fissures et écailles même en dehors de l'endroit plié.,

Plus l'angle sera aigu, plus la couche sera élastique.

40 Frottement — Le frottement avec le doigt, généralement
pratiqué, ne peut permettre d'observer que des différences très gros-
sières, et dépend essentiellement de l'état du doigt. Un rude et fort
pouce de peintre peut parfois agir aussi fortement que du papier de
verre. L'emploi d'une force de pression différente, pendant des temps
différents, peut rendre le résultat totalement incertain. L'Auteur a
également établi un appareil pour cet essai (fig. 15).

Un tube de verre b (fig. 15) est fixé solidement par un support a
dans la position verticale. Dans ce tube, passe une tige de verre deux
fois recourbée,vc, portant, à sa partie supérieure une poulie à gorge, d,
comme celles, qui servent pour les agitateurs. A la partie inférieure de
la tige, qui tourne librement dans le tube, est fixée une pièce de bois_

(I) On opérera avec un éclairage latéral, mettant en évidence les fentes les plus fines.

a couche, ou
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cylindrique, e. Celle-ci est garnie, à sa partie inférieure et suivant les
besoins, de cuir, de toile ou de papier de verre. La pièce e est chargée
au moyen dé disques mobiles I.

On fixe sous l'appareil la couche à essayer, puis on fait tourner la
poulie au moyen d'un moteur (parfois turbine). Il faut que la vitesse
tie rotation soit bien régulière. La traction peut s'exercer sur la poulie
-en étant dirigée un peu vers le bas, mais jamais vers le haut. (Après
quelques essais à blanc, ces réglages se feront sans difficulté.)

Dans bien des cas, il est bon que le frottement ne soit pas exercé
à sec (par exemple pour l'essai des vernis à plancher contre le frottage,
des vernis à polir, etc...). On fixe-. alors à la poulie, au moyen d'un fil
fin h, un tampon d'ouate i imbibé d'eau, qui maintiendra cons-
tamment humide la surface frottée.

On peut exécuter cet essai de trois façons différentes :

1 0 Le plus souvent, on fera fonctionner l'appareil pendant un
temps déterminé, sous pression constante, et on mesurera la perte de
poids de la couche par crriz ;

20 On peut, sous pression constante, faire fonctionner l'appareil
pendant des temps variables, jusqu'à l'obtention (l'un elfe[ déterminé
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(destruction complète d'une couche d'épaisseur déterminée, obtention
d'une certaine modification de la surface, etc...) ;

39 On peut opérer pendant un temps déterminé sous des pressions
variables (en modifiant le nombre des,disques f) jusqu'à obtention d'un
effet déterminé.

Dans les essais 2 et 3, ce sont respectivement le temps et la pression
qui mesurent la résistance au frottement.

5° Essai de dureté. — Il faut dire d'abord qu'en n réalité, -
le mot « dureté » s'est introduit dans la pratique, sans que l'on puisse.
clairement définir ce qu'il faut entendre par là. C'est ainsi qu'en métal-
lurgie par exemple, on parlera d'une « dureté Brinell », etc., afin de
définir plus clairement par ,,cette addition le mot'dureté qui, par lui-
même> ne veut rien dire de précis. Il est très douteux que,la méthode

de rayage soit la meilleure pour l'essiii. des vernis. Toutefois, comme il
• n'en existe actuellement pas d'autre (l'Auteur travaille actuellement
une méthode• d'essai à la bille), nous décrirons ici l'essai de rayage;
au moyen de l'appareil très commode de CLEI1IEN '(construit par.
HuGo I(Evi,, Dresde).

L'appareil (fig. 16) est formé d'un levier à deux bras portant à une
de ses extrémités une vis pour le réglage de la position d'équilibre, et,
à l'autre extrémité, le couteau de rayage, prolongé supérieurement pal'
une lige servant à placer des disques de charge.

Sur le support se trouve une plaque mobile, dont le manche est
construit de telle sorte qu'il soulève automatiquement le couteau dès,
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que celui-ci cesse de porter sur la couche essayée. La plaque d'essai
(en verre, ou en tôle assez épaisse bien planée) est placée sur le support,
et on la tire horizontalement en faisant porter sur la couche le couteau,
d'abord chargé du plus petit, poids.

Le couteau peut agir sur la couche de différentes'façons
1 0 Empreintes ou incisions plus ou moins profondes. Quand on a

des sillons bien nets, il sera bon de mesurer leur largeur au moyen d'un
microscope muni d'un oculaire micrométrique ;

20 Coupure complète de là couche avec formation de copeaux s'en-
roulant plus ou moins ;

30 Formation d'éclats plus ou moins conchoïdaux, pulvérulents
ou écailleux.

Les conclusions à en tirer sont claires : dans l'essai 1,, il s'agit d'une
couche élastique plus ou moins dure ; en 2, c'est un vernis plus élas-
tique que dur, et, en 3, un Vernis plus ou moins dur, mais peu élas-
tique.

On augmente alors de plus en plus la charge, et on obtient ainsi un
tableau, sur lequel les charges' et. les phénomènes correspondants per-
mettront d'avoir une vue d'ensemble des propriétés, mécaniques du
produit examiné (1).

- ESSAIS AUX INTEMPÉRIES ET PROTECTION
CONTRE LA ROUILLE

Un des essais les plus importants pour tous les enduits destinés
aux travaux extérieurs, est celui de la résistance aux intempéries.

(f) Woure et CLEmENTz ont construit un appareil analogue avec un couteau mobile et dans
lequel l'extrémité opposée du levier porte une coupe capable de recevoir des tloids (voir Farben
Zeitung, 1922, p. 2555). Cet appareil permet de suivre aussi la marche du séchage d'une façon
numérique. Pour cela, on remplace le couteau par une bande de tôle en forme de J. entourée
d'une bande de cuir (de préférence, on cuir glace mince). lie temps à suite, on abaisse le levier
sur la couche, et on charge la bande de cuir d'un poids déterminé pendant, un 'temps déterminé.
On enlève ensuite les poids de charge, puis on dispose des poids croissants a l'autre extrémité
du levier, jusqu'à ce que l'adhérence du cuir à la couche min rompue. (51/ peut suint représenter
numériquement ou graphiquement l'augmentation et la diminution d'adhérence do la concile.
Une fois que ta couche ne colle plus (premier si aile du séchage) on charge la bande oit
temps déterminé avec des poids de plus cri plus grands, et On examine chaque fois si une
empreinte est, visible sur la couche. La valeur' du poids nécessaire à Cohl ambon d'une emprnte,
mesure alors le degré de séchage (deuxième stade). liane le troisieliw clade tdurrisseineliO les
essais seront exécutés à l'aide du couteau traceur.
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On doit toutefois spéci fier que l'on ne possède que des idées peu claires
sur ces essais. Les influences qui concourent à la détérioration de la
couche, ou à la formation de la rouille sont peu étudiées quant à leur
nature et à leur mode d'action et ce que l'on trouve sur ce sujet dans
les ouvrages, constitue généralement une théorie très peu fondée, ne
résistant pas à la critique la plus bénigne, ou une généralisation inad-
missible.

Il n'existe pas encore, à l'heure actuelle, de méthode sûre et sans
défauts pour les essais de résistance à la rouille et, dans un ouvrage
comme celui-ci, nous devons nous borner à exposer les principes fon-
damentaux et à montrer les sources d'erreurs principales.

D'abord, il 'faut toujours se rappeler que les influences atmosphé-
riques résultent de l'action de nombreux facteurs, qûi sont surtout les
suivants

L'humidité de l'air, la température et ses variations, les précip

èt l' éclaira ge.

Il faut d'abord, en ce qui concerne ces tl éléments m
dire ce qui suit :

D'après l'expérience de l'Auteur, les humidités absolues ou rela:
Cives ne jouent pas un rôle bien important, ce qui agit surtout, c'est
la condensation d'eau dans la couche. Là destruction de cette couche
est surtout favorisée par ce fait que la vapeur d'eau se condense en
gouttes d'eau dans et sous la couche attaquée. Une variation d'humi
dité a donc une action notable; quand, cette humidité augmente d'une
façon tette que le point de rosée se trouve dépassé: Dans l'essai de résis-
tance aux agents atmosphériques, il faudra donc apporter une atten-
tion particulière à ce point. Les variations de température constituent
un second facteur important. Tant qu'il s'agit simplement de varia-
tions au-dessus ou au-dessous de zéro, leur influence est faible, pourvu
que ces variations ne soient ni trop importantes ni trop rapides. Au
contraire, des variations de température même très faibles peuvent'
avoir une action considérable si, dans une atmosphère' saturée de
vapeur d'eau, il se produit 'un "refroidissement au-dessous du point de .
congélation, c'est-à-dire une congélation d'eau dans et sous la couche. 
Il faudra donc; dans les essais, noter particulièrement la fréquence de
ce phénomène. En ce qui concerne l'action dela lumière, on ne possède
encore aucune précision ; il semble, toutefois, que cette action ne soit
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pas-aussi forte qu'on l'admet généralement. Néanmoins, il faudra
naturellement en tenir compte si l'on veut effectuer des essais compa-
rables.

20 Exécution des essais.

11 faudra toujours opérer sur plusieurs pièces afin d'éviter les cas
accidentels, qui pourraient autrement fausser les résultats. S'il s'agit
d'essais de protection contre la rouille, on prendra, autant que possible,
des tôles bien lisses, soigneusement débarrassées de rouille. Le dérouil-
lage au jet de sable n'est pas à recommander, d'après l'expérience
de l'Auteur, car il rend les surfaces très rugueuses, ce qui favorise les
réunions d'eau de condensation à la surface, et peut conduire à de

--graves erreurs. Il vaùt niieux commencer le nettoyage à la brosse de
fer et le terminer par un soigneux passage à la toile d'émeri. Les pro-
1uits à comparer seront toujours étalés sur une même feuille de tôle,
ou sur des bandes provenant d'une même feuille. En général, il suffit
d'employer des plaques de 13 X 18 cm.; mais il est, bon, en même
temps, de faire en outre un essai sur une grande plaque. Les plaques
de tôle seront, de préférence, enduites sur leurs deux faces, la moitié
de chacune d'elles recevant une seule couche,et l'auire moitié recevant
deux couches. Les plaques seront placées de laçon à ne pas pouvoir
changer de position sous l'action du vent, et à ce qu'aucune partie
n'en soit abritée contre les actions atmosphériques. On les tournera
de préférence vers le nord, de façon que l'un des côtés reçoive-toujours
et l'autre jamais l'action directe du soleil. On veillera aussi à ce que
la face qui se trouve à l'ombre soit également peu exposée au vent ;
on a pu constater, en effet, qu'en cas de séchage insuffisant par le vent,
les phénomènes qui reposent sur l'action de l'humidité manifestent
très rapidement leurs effets, et donnent souvent déjà, au bout de
quelques semaines, un résultat complet.

Durant ces essais, il est nécessaire, si l'on veut que ces essais aient
une valeur, de déterminer les principales conditions atmosphériques.
En général, il suffira, chaque matin, de lire sur un i lierweinètre
maxima et minima les valeurs extrèmes indiquées. l'_our mesurer l'état
hygrométrique, on pourra se contenter d'un hygromètre à cheveu,
à condition qu'il ne s'agisse pas d'un instrument de bazar, mais d'un
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appareil de précision que l'on contrôlera de temps. à autre par la
méthode bien connue du thermomètre sec et du.thermometré humide. -
Les lectures seront faites trois fois par jour. Il est utile aussi de déter-
miner l'action du soleil, e'est-à-dire de la lumière. Cela peut-Se faire en
enduisant une feuille de papier'd'une matière colorante sensible à la
lumière. On fixe une bande de ce papier au voisinage immédiat de la
plaque en expérience, de préférence sur la plaque même,-en la proté
geant par une plaque de verre contre l'humidité. Dès qu'une bande. de
papier est complètement décolorée, on la remplace par, une neuve, de
sorte que le -nombre de bandes décolorées, dans un temps déterminé,
peut Mesurer l'intensité de l'action lumineuse. Quant. à la disposition
du thermomètre, il faut encore noter qu'il ne doit pas être protégé
contre le rayonnement direct, comme c'est le cas pour les détermina
tions météorologiques. Il ne s'agit pas de déterminer ici la température
de mais la température que la chaleur rayonnée pioduit sur la. .
plaque. Ce n'est pas, à la vérité, la température réelle de la couche que,
Ion mesure ; il faudrait, pour cela, un système Compliqué de fils de
résistance noyés dans la couche elle-même. Toutefois; lés variations.
du thermomètre se rapprochent de celles de la température de la
couche, tandis qu'en mesurant la température dé l'air au moyen- d'un
thermomètre abrité, les variations observées sont beaucoup trop faibles.
L'examen même de la couche doit porter d'abord sur l'aspect exté-
rieur, en opérant non seulement à l'oeil nu, mais aussi au microscope.
Il suffira, en général, d'un examen superficiel toutes les quatre semaines
et d'un examen approfondi toutes les huit semaines. Il est bon, en outre,
d'essayer de temps en temps l'élasticité de la couche par la méthode
décrite page 131, et de noter les diminutions d'élasticité.

Toutes les modifications observées seront traduites graphiquement.

Sous ces représentations graphiques on placera les courbes- de
variations des conditions atmosphériques, ainsi' que, suivant les
besoins, les signes conventionnels usuels- ci-après : O = sans nuages,
S = couvert, C.* = demi-couvert,' etc.— ; 5: = pluie; * = neige,

= brouillard, • = grèle,. à =- grésil, f = orage,	=
vent (la direction de la flèche indique la direction du vent, et les traits
d'empennage son intensité).

Il faut remarquer que tout essai de résistance aux agents atmosphé-
riques ne s'applique qu'aux conditions qui ont été réalisées pendant
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cet essai ; en recommençant dans des conditions atmosphériques
différentes, il ne serait pas impossible que l'on obtint des résultats
différents.

3° Atmosphère artificielle.

Pour éliminer ce qu'il y a d'aléatoire dans les essais faits à l'air
libre, l'Auteur a cherché à les réaliser dans une « atmosphère artifi-
cielle », dans un cylindre de verre comportant un système de large
tuyauterie, de façon à ne présenter qu'un faible espace libre. A travers
cette tuyauterie, on peut faire circuler des solutions froides ou chaudes,
ce qui permet de réaliser dans l'enceinte la température désirée. En
même temps, dans l'espace libre débouchent deux tubes amenant,
l'un, de l'air complètement sec, et l'autre, de l'air saturé de vapeur
d'eau. Ce dernier s'obtient en plongeant dans le cylindre un tube assez .

	 airsichépap
	-S0.112

pou
 ou froid	\ ai

...

_bizatte
htun/c/e.

FIG. 17.

gros, rempli d'ouate humide, sur laquelle on fait passer de l'air déjà
saturé par barbottage dans un flacon laveur contenant de
(Voir fig. 17). Par combinaison des courants	sec et humide, on

peut réaliser l'état hygrométrique que l'on désire, et cela pont. toute

température. I1 est toutefois recommandé de ne pas trop s'écarter
des conditions pratiquement réalisables, c'est-à-dire de ne pas dépasser
50°C. Dans le sens opposé, la limite existe d'elle-même car, même aven

un mélange réfrigérant à 200, il est difficile de maintenir pendant
longtemps une moyenne de — 3° à — 50. Les variations se'réaliseront

de préférence en passant d'un air chaud el, satané à un air froid et



.saturé, on laisse régner une période de froid, puis on réchauffe et'sèche,
puis on rend de nouveau l'air humide, et on recommence-le même cycle.
Si c'est possible, l'appareil sera disposé de telle façon que l'un des côtés
(les plaqués reçoive la lumière du soleil ; on mesurera alors l'action de
celui-ci, comme précédemment, au moyen de bandes de papier colorées. .

Cet appareil peut aussi être utilisé pour étudier l'action de certains
gaz, par exemple l'acide sulfureux, dont on fera passer un courant
réglé de façon à réaliser une teneur déterminée de l'air en S02. Dans ces
essais, quand on veut avoir en même temps un état hygrométrique
constant, on fera arriver le gaz après lui avoir fait traverser de l'acide
sulfurique à une concentration déterminée.

140	INDUST S VERNIS ET DUS COULEURS



X. - Essai des Laques.

On ne peut donner ici qu'un court aperçu des principales réactions
de quelques-unes des Couleurs les plus fréquemment employées et
préparées à l'aide de colorants dérivés du goudron de houille. On trou-
vera des indications détaillées sur ce chapitre très difficile, exigeant
un entrainement spécial et la connaissance des matières colorantes,
dans l'ouvrage de GEORG ZERR, Bestimmung von Teerfarbstoffen in
Farblacken, Librairie Union, Berlin.

Lé meilleur procédé consiste à arroser une très petite quantité
de matière avec quelques cm3 d'acide sulfurique concentré. Les tables
ci-après indiquent, pour un certain nombre de matières colorantes, les
colorations que présente l'acide. Un deuxième essai sera exécuté en
agitant la matière avec de l'alcool, et en déterminant la solubilité
et l'intensité de la couleur de la solution. Ces résultats permettent
presque toujours de restreindre le nombre, des colorants à envisager.
Ensuite, un peu de matière légèrement humectée d'eau est agitée avec
de la lessive de soude à 40 %. La coloration du produit et du liquide
après cette opération permettront souvent une conclusion.

Il est à peine besoin de dire que l'on devra s'assurer de l'exactitude
des conclusions tirées, au moyen d'essais comparatifs exécutés sur des
produits connus. De cette façon, si même on n'arrive pas à identifier
exactement le type de la couleur, on pourra au moins déterminer à
quelle espèce et à quelle classe elle appartient.

Dans le cas de mélanges, en saupoudrant la couleur sur une plaque
de verre enduite d'acide, etc., on pourra reconnaitre ses constituants.
Il est important, dans cet essai, de n'employer que très peu de matière
colorante, afin que les particules saupoudrées soient bien séparées et
ne se recouvrent pas.



TABLE I. — Table de solubililé des, principalesrésines..
Explication des signes s = soluble ; t	totalement ; pq = presque ; pi	partiel eurent ; p = peu ; ls

Les eltiffres Indiquent les matières solubles pour cent.

n	
wâ

,2>
O
o ;,

O
0

Résine aearoide
Benjoin	
Surein fondu . . . 	

	

Dananar de Sumatra 	
autres .

libérai	
Colophane .. 	
Copal Angola

	

-- Brésil .... - 	
— Kauri 	

	Congo .... 	

	

Manille nient. 	

	

— dur . 	
Zanzibar. . .

- Sierra-Leone. 	
Mastic 	
Sandaraque 	
Ctornme-laque .
Térébenthine ordinaire

	

de pin. 	

pq t s(1
pq t s
p s-i s	ps-is
50.70	<60
70-80	50-80

pt-pq t s pt s
t s (2) t s (2)

env.60-85 env. 30
env. 75 env. 55

env.60-70 env.50-70
p-pt-s env.30-50

90 -pq t s 80-pq t s
10-50 et plus env.20-60
env.70-90 env.15-30
env.40-60 env. 50

pt s	pt s
pq t-t s

85-98	—
ts

s
ts
s -

<80
>85
ts

pq t s
env. 80

pq t-t s
50

pq t s-t"s

env. 40
Pq t s

ts
pq t s-t s
pats

ts

pt s-s
<65

eue. 80
t-pq t s

ts
pq t s

env. 80
env.60-90
pt s-pqt s

env. 25
>60

pi, chaud pq Is
pq t-t s

50-80

pt s-is pq is_ pq-p s ) s p s-is P 8
t-pq t s Pq s-pt te p-pt s pt s

s pt 5-5 s p s p 8
env. 80

pq t s-t s
pt s

pt s-Pq ts
pg ts-t s pq t s

pq. s-t s
pq8t s-t s

env.75-95
ts
 
pgts(3)

pt s pt-t s
ts

pq	s-t	s
s- s ts

n

pt s
env. 35

pt s
—

pt s-pq t s

p s
—

pt s
env. 40

erti.30-50
env. 30-50

env.40-60
env. 50

env.40-60
env.40-60
ent.50 et plus
eur.50 et plus

P s

env.25-40
env.25-40
env-30.40
env.20-30

p-i8 ps

s

1-8

pt s Agis
env.40-50

p s
env. 50

p s-pq is
env. 30

P6 ts

t s -p s-pt s ts p s pt s p s
p-pt s pts pt s pq is-p pt s-pq t s s
10-20 pq is(2-6) 25-40 pq is env.10-15 s
ts >90

pq t s
ts Pgte

pts—pq t
ts

s

(/) Sable, bois, etc .. suivant la sorte, Jusqu'à environ le %.
(2) Surtout pour I s sortes les plus claires de colophanes françaises, parfois seulement pt s.
(2) Les sortes foliotes contiennent plus d'insoluble (oxyacides d'apris FAnnion. Acides Ksineux d'après AscuAls).
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TABLE IL — Caractéristiques des principales résines:
n

INDICE D'ACIDE
DE sAlexitgEcATion INDICE D'ÉTHER

Valeurs Valeur Valeurs Valeur Valeurs Valeur
limites la plus limites la	plus limites la plus

Acaroïdo ronge 	

environ,, fréquente environ fréquente environ fréquente

60-100 160-200 s 75-125
—	jaune .	. 	 120-140 200,-220 » 70-90 »

Sucein fondu 	15-35 s 50-80 50-60 20-50 20-40
I)ansmar 20-55 <35 30-60 9-17
Eléini	.	.	. 18-55 29L30 25-75 30-65 '5-45 10-20
Colophane 	140-185 <165 145-190 <175 5-35 <20

-Copal Angola 	
—	Brésil.		

125-140
Env,120

»

»

140-160
Env 140

»

»

0-20
Env. 20

»	•	,

»

—	Kauri 	 50-115 65-75 75-120 75-85 6-30 10-15
—	Congo .		 100-150 120-140 110-160 10-25 »

—	Manille mou. • 	 130-190 150-170 160-220 <190 40-100 60-80
—	—	dur . . 	 110-150 » 130-180 <160 10-60' >90
—i	Zanzibar'.	.	.		 35-95 >60 60-100 75-90 10-25
—	Sierra-Leone. .		 80-135 110-120 130-160 n 20-45

Mastic 	 50-75 80-105 »	- 25-40
Sandaraqué ... 95-160 130-150 145-185 165-185 30-55 -»
Gomme laque. -...	.		 40-70 55-65 185-225 190-210 135-140 150-170
Térébenthine ordinaire-.110-145 e 100-160 » 2-60

--	de pin . 	 65-100 85-130 0-55

'TABLE III. — Caractéristiques de quelques huilés

DENSIT
D20;40

as liseRIACcET,
na"'

INDICE

saponification
INDICE

_ D ' IODE
INDICE

d'heiabromore.

Huile de lin .	. 0,927-0,932 1,480-1,485 188-19.5 170-195 48-56
Baltique: Baltique:
jusq. 205 jusq. 59

—	— bois. . 0,937-0,942 1,508-1,520 88-195 154-175 0
le plus soue. Généralem. Général.

0,941 >1,51 >160
Japonaise : Japon. :
1,501-1,506 150-160

—	— soja. . 0,921-0,926, 1,470.1,478a) =188-194
b) =204-212

a 131-137
b)107-130

Jusqu'à7

—	— périlla. 0,925-0,930 1,480-1,482 187-197 180-200 52-64
— —chanvre 0,922-0,925 1,476-1,478 -	190-195 157-166 env.20.25
— — pépins
de raisin.	.	. 0,917-0,923' 1,468-1,475 185-195 peut 120-134

desc. à. 175 cutdesc.à 91
Huile de pavot . 0,921-0,924 Env. 1,475 189-198 140-160 0

— — noix . . 0,922-0,924 Env. 1,477 188-197 143.152 Jusqu'à 4
— — soleil. . 0,957-0,970 Env. 1,478 176-187 -82.90 0

Les indices de neutralisation des acides gras N peuvent se calculer, d'après Luno, au mo
des indices de saponification des graisses, S :

On a :	 N	S	0,000236

	

De méme pour les indices d'iode I : IAC	 I G„ + 0,000236 IG.„ X S
pour les densités (à. 15°)	 DAG	D G„	0,000112 S

	

et pour les indices de réfraction (à 40° nic	no„ — n„„ X 0,000051 S



DENSITÉ

20°

x

a a

1,1n 11/11)Bi	,
H utt.	0

z .0
eqz c>

8 u.

Iii ara Italy.
n — n0I,	, a

0,0

e s.,..on 1
D'ÉBULLITION

,	vo

2

0°

4 ,e4..1

'inliammation
.0

de '

(2)
saponification

„cool éthylique 90.98 %,
lther ordinaire industriel ,
—

0,833 /816 (3)
0,72.0,73

0,719

»
n

121

1,36
1,356

1,3566 (15.)

»
»

58

-040
e
»

78
env. 34.36

35

1'7-18--s,

e

1.22e
»

1—	acétique industriel 	
—	—	pur.	. . 	

0,87-0,89
0,8086

»
123

env. 1,37
1,3722

»
51

»
064

env. 75-85
78

env. 600-700'.
638	'

'ormiate d'éthyle and.	.		 0,90-0,93 » env. 1,36 e e env. 55-65 e 700-750
--	--	pur	.	,

"(dont amylique industriel	
0,9183.

.0,80-0,81r)
132

»
1,3595

env.	1,40-1,42
54

» »
55

env. 100-145 env. 44
758

env.580-650*
—	—	pur . . 	 0,8104 I 08 1,4078 39 070 132 e 638*

.oétate et amyle industriel 0,86-0,875 » 1,385-1,415 »	) e env. 100-150) env. 25 env. 370-450
—	—	pur . . 	 0,S725 10 1,4038 43 071 140 e 432

'ormiate d'amyle industriel 0,87-0,875 1,39-1,40 » e env. 100-125 env. 480-500
—	—	pur. . 	 0,881 (15°) 1,395 49 080 116 e 484

.cslteue industriel	.	.	.		 0,797-0,805 » end. 1,36-1,38 » » env. 55-65 e »
—	pur	 0,7922 115 1,3590 53 069 56 e e

tuile d' acétone légère.	.		 0,8-0,9 » » env. 70-130 e env. jusq. 20
—	—	lourde . 	 0,9.1,2	' » e e » env. 130-200 e env. jusq. 30
:ssence de pétrole légère	 env. 0,70-0,75env. 08 onv. 1,411,43 » env. 07 <125 beaucoup <20

0,79-0,82 env. 08 env.1,43-1,445 » env. OS 120-140 it 180-200 <21 »
n enzine (1) pure 	 0,8736 107 1,5014 65 166 80 -8
lenzol I	 env. 0,87 » env. 1,52 » env. 179-175 120-160 env. 22-28
—	II 	 env. 0,89 e env. 1,52 » env. 175-180 135-180 env. 25-32 »

-butyliquealcool		 env. 0,810 » 1,396 40 067 env. 105.120 (125°) » env. 750*)étealine	 0,90-0.915 080 env. 1,507 » env. 10 env. 185.195 » »Iélealine		 env. 0,9,5 » env. 1,468 » e env. 155-165 env. 68 env. 560*tcétate	d'hexaline.	.	.		
”.elle» de térébenthine de bois :

env. 0,965-970 » onv.1,438(25.) » env. 165-175 env. 68 env, 390
a)	analogue à l'hile de pin	.	.		 env. 0,86-0,88 » env.1,475-1,48 » env. 11 env. 160-185 (190. ) 40-45b,	_	au, huiles lourdes	.		 env. 0,88.0,89 » env.	1,48-1,49 » env. 11 env. 175-200 env.SOou>Inde de pin	 env. 0,86.0,88 » env. 1,47-1,48Ilv, 45 env. 11 env. 160-180 (190.) 35-45

Ueool propylique	.	.	.	• 0,787 08 env. 1,383 39 068 env. 80 env. 15 env. 930*»sente de térébenthine. 0,862-0,875 085 1,471-1,475 47 env. 11 155-175 env. 32
(75-85 'll,, à 162°)l'é-iraline 0 975 0,977 076 1,548 (15°) env. 17 env. 205-207 env. 78retiaeldorine de carbone. 1,601(15°) 193 1,461 096 77	' »

(I) Von aussi p. 73. — (2) Signe • = Indice d'acétyle comme b la page 14. — (3) Voir table page 141.
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Rouge cerise
v if transparent

Jaune d'or
avec pointe de
rouge, surtout
au ménisque.
Jaune clair,

ménisque rouge

Jaune d'or,
ménisque rouge

Incolore avec
faible mé-
nisque jaune.

=tee

COULEUR ET ASPECT DU LIQUIDE

par réfractio

Comme 1.

Ronge sang Rouge 3.3Comme
foncé,	clair, un peu

jaunâtre.
Orangé clair.	Comine 2.	Comme 2.

Incolore avec Rose, ménisqueFaiblement
jaune, rosé, ménisque jan-	jaunâtre.
transparent.	nâtre.

Rouge	sang	Jaunâtre	Comme 3.
foncé encore transparent.
translucide.

Après forte agitation.
Rouge	'noir, Rouge cerise,	Plus

opaque.	transparent.
Rouge noir Rouge cerise

opaque.	typique.	
Comme 3.

Rouge noir	Comme 2.	Comme 2.
et opaque.

Un peu plus Comme alcool Comme alcool
clair que	amylique.	amylique.
l'éther acé - -
tique.

Après forte agitation.
Rouge foncéi Rouge cerise	Cousine 3.
translucide. v if,translucidc.

Après forte agitation.
Rouge noirâtre Rouge cerise Rouge foncé

opaque.	opaque.	(pointe de
jaune).

Orangé clair.

Benzine .... Comme toluène,
Hals rouge fon-
cé pur.

Toluène ..... Plus foncé en
toutes nuances,
rouge	sang,
comme le xylol.

Xylène.	. Assez régulière-
ment rouge.

Pétrole D = 0,8151 Sans changement
Pétrole T. E. =

150 à 175°	.I	Incolore.

au BOUT DE DOUZE HEURES ÉTAT

DU ItaniEn

après séchage

A peine une
pointe , jau-
nâtre.

Jaune d'or.

Complètement
lore.

Assez regulièrem
incolore.

ncolore, un pe
ponctué.

Rouge fanCé..

Sans changement.

Rouge brique.

Rose pâle aux bon
des bandes rouges.

Rose pâle aux boni

Pins clair •
qu'alcool amyliqu
;Mire alcool ant5
Tique et éther aci
tique.

Rose très clair, roug
Brique terne au bor

inférieur.	•

5leillé Mire. roug
brique, supérieur
rose clair.

Orangé foncé
opaque.

Rouge clair'
transparent.

Saune rosé
faible, trans-
parent.

Orangé clair
translucide.

(I) loir:	FRANI: et D ," MARCKWALD, Parben Zeilung, 21° sonne, n. 20 (extrait). D'après SCITRAUTI
la décaline se comporte comme une essence de pétrole et la tétraline comme le xylol.

Rouge cerise
clair, transit/c.

cille.

Rouge noirâtre
terne opaque.

Rouge -.vineux
typique trans-
parent..
Orangé clair.

Comme 3.

Comme 3.

Rose,	me -
nisque	jau-
nâtre.

Comme 3.

Coin/ne huile de pli
bord supérieur u
poli plus pâle.

Rouge brique foui
un peu marbré e
plus foncé vers boi
inférieur.
Rouge brique, mo

Rouge brique
marbré, mou.

Un peu pâli..

Rouge brique,
amolli.

Éther.	 .I Faible coule
rouge:

Alcool (90 %). . 5loitié inférieure
ronge sang, sup.
rouge cuivre.

Alcool amylique. I Fortement coloré
la couleur est
au fond.

Éther acétique. . Comme alcool
amylique.

Acétone ..... Comme alcool
amylique.

Mile d'acétone .

Acétate d'amyle .

Essence do téré-
benthine	.

Essence de tél.&
ben thIne(autres
échantillons) .

Mille de pin. .

50 essence lourde.
50 essence de téré-
thine . . •

70 essence de téré-
benthine .

30 essence lourde,
75 essence de

pétrole	.
25 essence de téré-

benthine .
Tétrachlorure de

carbone. ,	.

Tiers inférieur
rouge foncé, le
reste ronge
framboise.

Très inter. rouge
foncé, le reste
ronge	clair
(pointe	de
jaune).

Régulièrement
coloré en jaune
faible.

Matière colo-
rante concen -
tree vers le bas.
Comme essence
de térébenthine.

Régulièrement
coloré en jaune
plie.

Couche inférieure
jaune pèle, le
reste incolore.

Incolore.

Régulièrement
orangée.

par
TRAnSR.111ENCE

par réflexion

Comme 1.

Comme 1.

Comme 1.

Comme 1.

TABLE V. — Essai d la dracombine de DIÉTEIIIC

(Dans un tube dt essai plein du dissolvant, placer quatre bandes de-papier réac}
et laisser reposer douze heures. Retirer les papiers et les séehor.)'



TABLE VI. — Table pour l'analyse des ernis à l'huile	page 118, section X).
ACTION

d'une IND.
ROSINE SOLUTION ALCOOLIQUE

d'acétate de plomb
sur la

solution	alcoolique

FORME
POINT

DE FUSION

IND.
D'ACIDE

- de
opooildatien

TIQUES

A —Passant dans ta solut fon
de carbonate d'ammoniaque

r

Précip.Acides	73 1	 Colophane. Crist. 150 176 245
Pas de précip 158 ,	174 189

maucopalique	.	.
Copal Manille. Crist. 175 Env. 395	 Ensemble 4 %. OnComme	n'en tient géné-

mancopalénique 

kaurique .	. Copal Kauri.

Préclp. Amorphe

Crist.

Env. 100

192

Env. 395

330

'1. A.

335

ralement	pas
compte.

On	en	tient	peu
compte.

B. — Passant clans la solution
de carbonate de soude	:

Acide y — abiétique .	.	. Colophane. Précip. Crist. 50-160 182 185-190
— mankopalol .Acides 

c4 — Kaurol.Acides 7 - Kaurol

Préelp.Copal Manille.

Précip.Copal Kauri.

Non	précip.

Non	précip.

Amorphe
85-90

Env. 80.85

325-330'

285

Comme
l'I. A.

Comme
l'I. A.

Peu	solubles dans
l'éther de pétrole.

Acide Congo copalique .	. Copal Congo. Précip. — Env. 115 Env. 180 185-190
C. — Passant dans la lessive

de potasse :

Acides	et — Kaurinol . .
(3	Kaurmol Copal Kauri. Précip.

Non	précip.
Env. 125 Env.180- 90Env. 85 Env. 200

Acide Trachylol	.....	 Précip.Copal ZanzibaIsotrachylol .	.	. Non	précip.
Env. 165

Part. sol. dans ben-r
zine.

Presq.	insot.	dans'
benzine.

—	Dammarol ..	Dammar. Non	Précip. Crist.
1 

Insol.	dans	éther
de pétrole.

n-3E



INDUSTRIE DES VERNIS ET DES COULEURS

TABLE VII. - Richesse en alcool.

148

DI5 /15 ='•
gi

---,,
4.

,,' tj
O	'
)je

l''D 5/15

2

e 2,,
y.

i4
7'.

' 	É.-.,',
9,

40
Oc,
0-
')'

D 15 /15

2

e 2
g
-

t4
X

--

4.
Og
0--
a
L).=

,§ .
-

0,998 1,06 1,34 1,06 0,928 156053,3942,3S 0,858 76 ,1282,2365,25

6 2,17 2,72 2,16 6 46,6354,3643,14 6 76,9482,9265,81

4 3,31 4,14 3,29 4 47,5555,3243,90 4 77,7683,6166;36

2 4,51 , 5,63 4,47 ,	-2 48,4756,2744,65 2. 78,5884,3066,90

0,990 5,76 7,48 5,70 0,920 49,3957,21 45,40 0,850 79,4084,9767,43

0,998 7,08	8,81 6,99 0,918 50 ,2958 ,1346 ,13 0,848 80,2185 ,6467,69

'6 8,48 10,42 8,35 -	6 51,2059,0546,86 6 81,0286,3068,49

4 9,94 12,32 9,78 4 52,0959,9547,57 4 81 ,8386,9569,06
J

2 11,48, 14,20. 1,27 ,	2 52,9960,8448,28 .	2 82,6387,6069,5g

0,980 13,0816,14 2,81 0,910 53,8861,7348 ,99 0,840 83,4388,2370 ,0,

0,978 14,7318,1414,39 0,908 54,7662,6149,68 0,838 84,2288,-8-6 70 ,5t

6 16,4020,15 5,99  6 55,6563,4750,37 ..	6 85,0189,4871,011

4 18,0722,16 7,58 4. 56,5264,3451 ,06 4 85,8090,0971 ,5

2 19,7124,1219,14 ' -	2 57,4065,1951,73  2 86,5890,7071,971

0,970 21,3226,0320;66 0,900 58,2766,0352,40 0,830 87,3591,2972,4 I

0,968 22,8727,87 22,12 0,898 59,1566,87.53,07 0,828 88,1291,8772,96

6 24,3729,6423,52 6 60,0267,7053,73 6 88,8892,4473,36

4 25,8131,3224,85 -	4 60,8868,5354,38 -	4 89,6493,0073,801

2 27,1932,9326,13 2 61,7569,3455,03 -	I	2 90,3993,5574,24

0,960 28;5234,4727,36 0,890 62,6176,1655,67 0,820 91,1394,0974,66

0,958 29,81 35,9528,35 0,888 63,7470,9656,31 0,818 .91,8794,6175 ,0S

6 31,0537,3729 ,66 6 64,3371,7656,94 .	• 6 - 92,5995,1375,49.

4 32,2538,7430,74 ."4 65,1872,5557;57 4 93,3195,6375,8j

2 33,4240,0631,79 2 66,0473,3358,19 2 94,0396,1376;29

0,950 34,5641,3332,80 0,880 66,8974,1158,81 0,810 94,7396,61 76;67

0,948 35,6642,5733,78 0,878 67,7474,4859,42 0,808 95,4397,0877,04

6 36,7543,7734,73 6 e,5875,6460,93 6 96,11 97,5477:.,40

4 37,8044,9335,66 4 69,4376,4060,63 4 96,7997,9977,76

2 38,8446,0736,56 2 70,2777,1561,23 2 97,4798,4278,1$

0,940 39,8647,1837,44 0,870 71,1277,9061,82 0,800 98,1398,8478,

0,938 40,8748 ,2638,30 0,868 71,9578,6462,40 0,798 98,7999,2678,771

-6 41,8549,3339,14 6 72,7979,3762,98 6 99,4499,6670,0S
4 42,8350,3739,97 4 73,6380,0963,560,79425100,00 100,00 79,36
2 43,7951 ,3940,78 2 74;4680,8164,13

0,930 44,7552,3941,58 0,860 75,2981,5264,69



TABLES	 149

TABLE VIII. - Correction des thermomètres.

1 0 Longueur du degré voisine de 1 mm.
rente entre la température lue et la température de la pièce.

60 80 100 120 140 160 180 200 2201

ra 0	10...,› '.1.> 0,00 0,01 0,04 0,07 0,10 0,13 0,17 0,19 0,21
20 0,05 0,12 0,19 0,25 0,28 0,32 0,40 0,49 0,54

. '71	40. 0,22 0,35 0,48 0,60 0,67 0,77 0,92 1,08 1,20
g e	60e ..'e 0,60 0,79 0,99 1,11 1,23 1,46 1,70 1,87
,-. 0 ̂ '	8075 o 0,87. 1,15 1,38 1,53 1,70 1,98 2,29 2,54
e ,à 'e	i 100 1,12 1,47 1,82 2,03 2,20 2,55 2,92 3,24te	150 3,17 3,55 4,07 4,58 5,06
,.i> 4	200 5,68 6,34 6,98

20 Longueur du degré voisine de 4 mm.

20 30 40 50 60 70 80

-	(	10 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,10
°20 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 - 0,22
4 30 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,31 0,35

40 0,25 - 0,28 0,31 0,35 0,39 0,43 0,48
0 qe 04	„
0 = e	50 0,36 0,40 0,44 0,48 0,53 0,61,

"--'	60
0 0 '
e `-' 

,e5	70
0,45 0,51 0,55

_

0,60
0,69

0,66
0,75

0,73
0,87

g,--,	80 0,76 0,87 1,00
°°4 "4	 90 0,99 1,13

100 1,10 1,26

TABLE I	- Correspondance des degrisdie butùroréfractomètre (BR).

. .	 avec les indices de réfraction (N).

BR N BR N BR N

1,4220 35 1,4488 70 1,4723
5 . 1,4260 40 1,4524 75 1,4754

10 1,4300 45 1,4559 80 1,4783
15 -	1,4339 50 1,4593 85 1,4812
20 1,4377 55 1,4626 90 1,4840
25 1,4415 60 1,4659 95 1,4868
30 1,4452 65 1,4691 100 1,4895

,- _



T ABLE X. — Correspondance des densités relatives Do

avec les densités Do

r x 1)1..

t O. -io 14.5, 15. 170,5 500 25°	-1

Log r 0,09991261,90000000,99976800,99962030,99911070, 999i012 0,998726
n

BIE Xl. —	ids atomiques et moléculaires.

Aluminium .	.	.
Alumine hydratée
Alumine anhydre.
Baryum.	,	.	,	,

--	(Sulfate

Al
Al 2(011)5

211203
llr

27-1
156-2
102-2
137-4

Manganèse	.	,	,
Manganèse (oxyde

hydra1 é)	.	.	.
Manganèse	(car-

bonate),	.	.	.

Mn

Mu.202 (01I )2
.

Mn003

55-4

176-4

1154.
de) ......

Brome	.	.	.	.	.
Calcium ....

' Ba SO,
Br '
Ca .

233-5
80-0
40-0

Manganèse(oxyde
salin).	.	.	.	.

Manganèse (pero.
111130 , 229-0

—	(oxyde
hydraté.	.	.	. Ce(0102 74-4)

xyde).	.	.	.	.
Min.cure .....

Mn02
Ilg

974.,
200-1

Calcium	(cal:bo . Oxygène. .	.	.	. 0 16-4
nate de).	.	.	. Ca003 100-0 Plomb	..... Pb 207-2

Calcium	( *.txyde - Plomb (carbonate) PbCO3 267-2
de).	.	.	..	.	.

Calcium (sulfate
Ca0 56-0 Plomb (carbonate

basique.	.	.	. 2 PbCO2, Pb
de)	.	..	.	.	. CaSO4, 2 aq 172-1 (OH)2 774-7

Carbone.	.	.	.	. C .12-0 Plomb (chromate) Pb Cr04 323-01
Carbonique (anhy- —	(oxyde). . • 'Pb0 222-9
dride) .	.	.	.	. CO' 44-0 —	(sulfate) . PbSO4 303-0

Chlore	.	.	.	.	. Cl 35-5 (sulfate
Cobalt	..... Co 59-0 baSique).	.	.	. PbSO4, Pb0525-91
Cobalt	(acétate ' Plomb (peroxyde) P002 238-91

anhydre)	.	. ' . Co(CFPCO2)2 177-0 —	(minium) . PIM 684-7
Cobalt	(acétate - Potassium.	.	.	. K 39-1)

erist.).	.	.	.	. Co (CH3CO 2),
+. 4 aq.

'	'
'249-0

Potassium(bichro-
mate) .	.	... K 2Cr,07 294-5f

Cobalt(earbonate) CoCO3 119-0 Potassium	(bro - I
Cobalt	(oxyde : mate).	.	.	.	. K/BrO3 167-1)

hydraté)	.	.	. Ce(011)6 220-1 Potassium (oxyde
.Cobalt (oxyde).	: 421o1,03 1.66-4) Arydraté)	.	.	.. KOH 56-11
Chrome .....
Chrome 	(oxyde

Cr, 52-1
'

Potassium (carbo-
nate).	.	.	.	: K 2CO3 138-3)

hydraté)	.	.	. Cr2(OH)6 206-2 Potassium (cubai-
Chrome (oxyde) . Cr203 152-2 tinitrite) 	.	.	. 6 KAzO2CO2 i

Cuivre	.	.	.	.	. Cu 63-6 (Az02)6 905-4i
Cuivre (protoxyde. ' Potassium	(per -

de).	.	'.	.	s.	. Cie() 143-2 manganate). ", KMn0 d 158-2
Cuivre (oxyde de) CuO 79-6 Silicium.	.	:	.	. Si 28-4
Fer.	...... Fe 55-8 Sodium ..... Na	' 23-t
Fer (sesquioxyde Sodium	(oxyde

hydraté)	.	.	. Pc2(OH)e 214-1 hydraté)	.	.	. Na0II 404'.
Per (scsquiox

,y
de) ' Pe2O3 159-6 Sodium	(earbo- -

Iode	.	..... I	. 126-9 nate).	.	.	.	. NeCO3 106-4
Magnésium .	.	. Mg	' 24-3 Soufre	...... S 32-Ci
Magnésium(oxyde 11g0 40-3 Zinc	...... Zn 65-4)
Magnésium (chlo- — (chromate) . ZnCr0 4 181-4
rare) ..... MgC12 95-2 —	(oxyde).	.	. ZnO S1-4

Magnésium (pyro- —	(sulfure) .. ZnS 9 7,41
phosphate)	.	. Mg3P207 222-6 . 1



TABLES

— Réactions de quelques matières colorantes.
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AVEC SOM,	I AVEC IAVEC SOUDE
CONCENT11	 alcool(1)	à 40.B NOM	REMARQUES

Couleurs jaunes.

Jaune citron.	.	, ++ Pigment jaune de
chrome.

—	paille. ++ Brunâtre. Jaune naphtol.
Ocre . ++ + Ocre. Auramine.
Orangé brunâtre. Rougeâtre. -Jaune	-

de quinoléine.
++ Lackorange..

Rose jaunâtre . t. p. s. Pigmentelitorin.
Jaune	clair,
liquide vert.

Jaune
d'astazine.

Rouge carmin . Rouge carmin. _Orangé II.
++ Rouge brunâtre. Mandarine.
+ Rouge brun foncé: Pigment orange.

•	• ++ Brun rouge. Rouge permanent.
Rouge ponceau . ++' Rouge écarlate. Orangé brillant.
Rouge .cerise.	. Brun rouge. Jaune à mordant

on à papier.
Rouge bleuâtre . ++ Rougeâtre. A utolorauge.
Bleu foncé. . +++ Plus clair. Jaune de métanile

Couleurs rouges.

Jaune citron 'clair ++ Brun. Eosine jaunâtre. )	fluorescence
++ Brun rouge foncé. Eosine bleuâtre.	verte.

t. p. s. Erythrosine.
—	brunâtre. . Bleu foncé. Phloxine. Forte Iluorezcence
—	— . Nouvelle fuchsine 0Nolr avec SnCI +

IICI.
Orangé brunâtre. olet rouge.' Rose Bengale.
Brun jaune .	.	. + + + rouge. Rubine B. Gris	rouge	avec

SaCP + IICI.
++ + Brun. Fuchsine. Brun	rouge	avec

SnCD + IICI.
Rouge brunâtre . ++ Rouge brun. Ponceau brillant.

brun	. ++' Rouge écarlate.
Écarlate brunâtret. p. s. Décomposé.
Rouge ponceau . ++ Brunâtre. Écarlate G. R. L.

—	écarlate. ++ Ponceau C4. R. L.
t. p. s. Ponceau R. L.

—	• 0 Rouge briq Rouge d'astazine.
—	carmin . t. p. s. Ponceau 2 R. L.

t. Ponceau 3 R. L.
++ Br. Lackrot.

—	cerise. . ++ Bru Pigmentrot, Autel-
rot. B. G. H.

Cramoisi	.	.	. t. r . s. Part. décomposé. Carmin brillant L.

=- peu soluble, ++ = assez soluble, +++	très soluble, 0 = los° able.



+++

Brun. Violet de méthyle.++

's rougeâtre.
Vif.'

Gris rougeâtre.
Rouge carmin.

Part. décomp. rés.

_ rouge brun.
Brun rouge.

Ronge bordeaux:
Brun.	-

Violet de formyle.
Violet acide.
Violet Guinée.
Laque violette.

Violet de rhoduline

Violet de méthy-
lène. -

Héliovioled Rh.
Benzo-echtviolet

R.

Couleurs leues.

Brunâtre.

Décoloré.
Plus mat.

Violet rouge.

Nouveau bleu -
patenté.

Bleu Neptune.
Bleu patenté.

-Helio-echtbleu.P. C.
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Cramoisi . .

Violet rouge. .
—	. . .
-- bleuâtre. .
—	. .
— rougeâtre .

Bleu ......
— . .	.

— . ..

Noir bleu.

Vert bleuâtre .

Brun rouge.

Noir »bleu.

Décomposé.   

Entièrement
décomposé.

' Brun.
Violet noirâtre

Crocé'ine brillante.
Pigment purpur.

Rouge permanent.
Lackrot.
Litholrot.'

Ponceau 5 R.
Autolrot R. L. P.
Pigment bordeaux.
Rouge solide B. N.

Am aranthe B.
Heliocchtrot.

Héliopurpurine
10 B. L.

Rouge solide A. V.

Safravine.
Ponceau solide.

Très soluble dans
acide acétique.

Brunâtre,
Violet bleuâtre.

Couleur framboise.

Couleurs violettes.

Jaune d'or NoirvertavecSnC
HCI.

Brun jaune .
Rouge brun. .
Orangé brunâtre.
Rouge carmin.
Vert bleuâtre

Bleu verdâtre .
—	. .

Décoloré	.

Jaune verdâtr
Décoloré. Lackblèu C. B.

(Cas.).
—	d'or	.	. ++ Brun rougeâtre. Bleu turquoise G.

Orangé brunâtre . ++ Part. décomp. Bleu turquoise B.B.
t. p. s. Rouge brun. Bleu Victoria pur.

Brun jaunâtre . +++- Décoloré. Bleu pour laine.
—	. . 0 Plus foncé. Bleu coton.

Rouge brun.	. t. p. s. Part. décomp. Bleu Victoria B.
t. p. s. Brun rouge. Nouveau bleu

de méthylène G. G.



NOM REMARQUES

Roue brun Rouge' brun, déc.. Bleu opale M. L.
Part.	décomp.
rouge brique.

Bleu pur 0

++ Brun rouge. Laque bleue I
(B. A. S. F. )

+++ Rouge'
à rouge brun.

Bleu alcalin.

+++ Violet rouge. Bleu à l'eau 3 R.
Bleu verdâtre.	. 0 Bleu dianile.
Vert jaunâtre.	. ++ Noir verdâtre. Bleu de méthylène

Couleurs vertes.
Jaune citron.	.	. Décoloré. Vert brillant.

— d'or	.	.	. + + Vert malachite.
Orangé brunâtre 0 Plus brun. Vert acide D.

0 Entièr. décomposé. Vert naphtol. Très	sol.	dans
acide acétique.

Plus mat, plus bleu Vert lumière
(B. A. S. F.)

t. p. s. Plus bleuâtre. Vert bleu S.
++ Plus brun. Vert acide B.

Brunâtre. Vert acide brillant.
Jaune	..... Vert bleuâtre sale. Vert Neptune.

Violet rouge. Vert	solide
bleuâtre.

.	.	... Plus clair. Laque verte.
.	.	. ++ Vert Guinée.

Noirâtre	rou
geâtre-	,

Noir bleu.	.	.	.
o
.s.

Noir bleu.
Liq. vert noirâtre,

violet pâle.

Benzogrün.

Benz odunkelgrun.

153

APPENDICE

Recherche de l'alcool méthylique, d'après AultrExurrrn (Ara. Pharm.,
1920, p. I.).

Pour enrichir en alcool méthylique, on distille d'abord 10 % du. liquide
examiné. bn étend à 10 cm3,- ajoute lé cm° do lessive de soude à 10 % et chauffe
à 42:43° dans un flacon bouché à l'émeri.

On ajoute ensuite du chlorure de benzoyle p-bromé (2 gr. par décigramme
d'alcool méthylique présumé). On agite avec soin le mélange envlion cinq

minutes. Si la réaction n'est pas demeurée alcaline, on ajoute encore 3 à 5 cm3

de soude et continue à agiter.
L'éther méthylique qui se sépare est recristallisé dans l'alcool dilué. On

l'identifie par son point de fusion (78.79°) et son odeur anisée. Pour le dosage,
voir MEYEREELD, Chemiker Zeitssosg, 1913, p. 649.
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nazes.

Rouille (Protection des pein-
tures contre la) .....	135

Rubine B	 	151
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Xylène	  146
Xylol 	 	23

— (Durée d'évaporation) .	100

X

anthogénate de cuivre.
Zinc (Dosage du) .. . ...	88
— (Oxyde de)	 	94
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CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPÉDITION

Les prix du présent Catalogue sont absolument nets et annulent tous les précédents.
Lea cours des matières premières n'étant pas complètement stabilisés, les prix du présent

tarif sont sans engagement. Les factures seront établies au cours du jour.
Les expéditions sont toujours faites .port et emballage en plus.
Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, sauf son recours

contre les Compagnies de chemins de fer et les entrepreneurs de transports, en général.
11 lui incombe comme destinataire de ne donner décharge au dernier transporteur

qu'après s'étre rendu compte que la marchandise lui est délivrée en bon état.
Pour les Clients n'ayant pas encore de compte ouvert à la Maison, les expéditions sont

faites contre remboursement, si le montant n'a pas été joint à la commande. Les frais de
remboursement sont à la charge du Client. Les règlements doivent nous @tre adressés par
virement ou versement h notre compte de chèques postaux 164-76 en mandat postal ou
chèque sur Lyon. Nous n'acceptons pas de timbres-poste pour les sommes supérieures à
1 fr. 50. Les réclamations concernant les objets envoyés qui ne sont pas à la convenance du
Client doivent étre faites dans la huitaine qui suit la réception et les retours expédiés franco
de port et d'emballage.

TARIF DES EXPÉDITIONS PAR LA POSTE
Pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, le Maroe et les colonies françaises: maximum

de poids 1 k. 500, dimensions 45 X 45 x45 ou sous forme de rouleau 75 x 10, à raison de 1 fr.
pour les premiers 100 grammes et 0 fr. 30 par 100 grammes en plus; recommandation 1 fr.

Pour les colis ne dépassant pas 500 grammes : dimensions 30 X 30 X 30 ou 45 x 15 x 15,
A raison de O fr. 25 pour les premiers 100 gr. et 0 fr. 20 par 100 gr. en plus; recommanda-
tion: 0 fr. 60.

Pour l'étranger : Nos marchandises ne sont admises qu'au tarif des lettres. Maximum de
poids : 2 kilogrammes; de dimensions : 45 X 45 X 45 ou en rouleau 75 X 10, à raison de 1 fr. 50
pour les premiers 20 gr. et 0 D. 90 par 20 gr. en plus; recommandation : 1 fr. 50.

Par exception, les Imprimés expédiés en rouleaux sont acceptés aussi bien pour la France
que pour l'étranger jusqu'à 75 centimètres de long par 10 centimètres de diamètre.

TARIF DES 'COLIS POSTAUX

FRANCE
ALGÉRIE ET CORSE

VILLES TUNISIEVILLES
POIDS POIDS AVEC PORT DE L'INTÉRIEUR

en à eu à en à en à
Gare Domicile port Domicile Gare Domicile Gare Domicile

De 0 A	3 kil. 4.30 5.75 De 0 A	1 kil. 3.20 4.25 4	• 5.05 4.90 5.95
De 3 à 5 - 5.70 7.15 De 1 à 5 - 4.80 5.85 6.10 7.15 7.30 8.30
De 5 $ 10 - 9	• 10.45 De 5 A 10 - 8.15 9.15 10.15 11.15 11.30 12.30

Les colis postaux de 15 et 20 kilos sont admis depuis le 1°' janvier 1926, au tarif suivant

1 re
Oint

zone, 400	kilom.,	gare.... 12.05
700	-	-	.... 13	•

ire
2 Me

de 10
a

15 kil.

3me

Ire
2,710

3me

zone,
plus de 700 kil., gare 13.95
400	kilom.,	domicile 14.20
700	-	-	15.15
pius de 700 k., dom. 16.10

de 15
A

20 kil.

3mo

tre
2.e
3 m•

zone, 400 kilom:, gare....15.35
- 700 - - ....16.30
- plus de 700 kil., gare 17 •

zone, 400 kilom., domicile 17.70
- . 700 - - 18.65
- plus de 700 k., dom.19.35

Un colis postal peut être envoyé contre remboursement; la taxe des frais d'encaissement
et de retour est de 3 fr. 60 jusqu'à 500 -francs; de 5 fr. de 500 à 1.000 francs.

Pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie 1/2 % du montant du remboursement, plus un droit
fixe de 1 fr. 20.

Pour la France Continentale et la Corse, les colis de 1 et 5 kilos sont acceptés sans
limites de dimensions ou de volume. Ceux de 10 kilos ne peuvent dépasser 1 m. 50 de
longueur; pour la Corse 55 décimètres cubes.

Pour l'Algérie, la Tunisie et les colonies françaises, les postaux de 1 A 5 kilos ne peuvent
cépasser 1 m. 25 de longueur et 55 décimètres cubes de volume; ceux de 10 kilos, 1 m. 50 de
longueur et 55 décimètres cubes de volume.

LES TARIFS CI-DESSUS SONT CEUX EN VIGUEUR AU i er JANVIER 1929
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50x65
37x49
49x64
55x73
63x91
72x108
48x63
50x65
50x65
48x62
48x62
72x105
48x62
72x108
75x105
75x105
75x105
75x105
44x54
50x65

Formats La feuille

0.45 10 •
0.40 7.50
0.75 18.15
1.15 26.26
1.80 44.50
3.75 87 •
1.15 27 •
0.75 17.25
0.95 22.50
0.45 10 •
0.55 12.50
4.50 105 •
0.55 12.50
0.90 20.75
1.30 31 •
1.50 36 •
1.50 36 >
1.50 36 •

	

0.25	6.25
1.10 26.26

La main

48x63	1.35 32 >
54x72	1.90 47 •
74x108 4.75 113 •
49x64	0.90 20 •
48x63	1.20 28 •
72x108 4.65 111 •
49x64	2.85 63 •
56x76	4.65 111 •
50x65	1.60 38.75
70x102 4.25 103 •
57x78	8.25
48x61 4 86.85
57x77 12.75 278 •
57x77 20 • 433 •
68x101 12.25 266.25
48x63	1.20 27.25.
72x108 3.75 90.75
57x77	8 • 177 •
56x76	6 • 135 •

PREMIÈRE PARTIE

FOURNITURES POUR LE DESSIN

PAPIERS A DESSIN EN FEUILLES

POUR LE CRAYON OU LE DESSIN GRAPHIQUE

Montgolfier blanc à grains	 raisin 	
Cannon et Montgolfier blanc à grains, couronne	

- -	raisin 	
- -	jésus	

- colombier	
- -	grand-aigle	

	

mi-teintes assorties, raisin 	
Papier mi-te- intes assorties	

	

Teintes modernes foncées, grains fins, raisin 	
Ingres blanc-	  - 

- blanc fort	  - 	
- blanc, crème et beige	 grand-aigle	
- mi-teintes assorties 	 raisin 	

Bulle jaune croquis 	  grand-aigle	
- - parcheminé fort		--
- - extra-fort 	 	-

Bleuté parcheminé extra-fort		-
Rosé	-	- 	 -
Papier herbier, gris	  carré	
Papier teinté glacé pour dossiers	 raisin 	

POUR LE LAVIS OU L'AQUARELLE

Cannon et Montgolfier à grains l er ch.,
- ler -

2e -
- satiné, 2e -
- lavis technique,

Aquarelle-C- anson gr. fins et torchon,
- - moy. et torchon,

Arches grains fins et torchon	

Whatman satiné, torchon, grains fins,

- torchon, grains fins 	
satiné, torchon, grains fins,

ridelle double face, lisse et à grains,

Harding grains- fins	
Fabriano grains fins et torchon	

raisin	
j ésus	
grand-aigle 	
raisin	

grand-aigle 	
raisin 40 kg	
jésus 70 kg	
raisin	
grand-aigle	
impérial 300 livres.
raisin 44 livres	
impérial 140 livres
impérial 200 livres

	

grd-aigle 133 lier	
raisin	
grand-aigle 	
impérial 140 livres
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4	 FOiJRNITURES POUR LE DESSIN

PAPIERS A DESSIN EN FEUILLES

CARTON BRISTOL POUR DESSIN ou AQUARELLE

Carton bristol satiné	  raisin....

Formate La feuille La main

50x65 1	• 22.50
glacé extra	 	-	.... 50x65 4.10 100	•

grains	 	-	.... 50x65 4.10 100	.
-	fort	 50x65 6	• 145	.

satiné fort, mi-teintes assorties.	-	.... 50x65 3	• 70	•

PAPIER QUADRILLÉ MÉTRIQUE

Balle à grains, quadrillé au centimètre ...... double-raisin65x100 1.10 25	•

Blanc satiné, quadrillé 2 millimètres	 raisin	48x63 0.65 15	•

-	4	-			- 48x63 0.65 15	•

- métrique bistre ou bleuté	-		 49x64 0.75 17	•

PAPIERS A CALQUER TRANSPARENTS

Calque industriel bleuté, force moyenne	 raisin 50x65 0.50 11.50
-	mat	 	- 50x65 0.30 6.75
-	végétal, parcheminé, glacé	 50x65 0.30 6.75

-	-	blanc, mat		- 50x65 0.40 8.60
Bulle i piquer	  quadruple-raisin 100x130 0.70 15	•

PAPIER A DÉCALQUER POUR REPRODUCTIONS

Plombagine	  coquille 56x44 0.75 17.50
Sanguine	 	- 56x44 0.75 17.60
Papier gras bleu	 	- 56x44 0.75 17.50

-	noir, rouge, jaune, blanc 		- 56x44 0.75 17.60

CARTON BUVARD EXTRA

Carton buvard rose	  carré 45x58 0.90 20	•

blanc	  raisin 50x65 1.20 29	•

PAPIER POUR GRAVEUR

Papier glace, force moyenne	 raisin 50x65 5	•

-	-	extra-fort		 	- 50X65 , 9.60

CARTES POSTALES, MENUS ET IMAGES

Formata La pièce	La douz.	Le cent

Cartes postales à la forme, blanches 	 9x14 0.15 1.75 13.25
Menus à la forme, blanc et crème, grains fins 	 9x14 0.15 1.40 10.50

11x16 0.25 2.25 17.50
14 5x22 0.30 2.75 21	•

Cartes pour les noms, blanc et crème	
Images opalines, biseautées or	

10x6
7 5x11

0.10
0.36

1.20
3.75

9.50
30	•

	  6 5x12.5 0.35 3.75 30	•
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J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS	 5

• AQUARELLE CANSON •

contre-collé sur carton fort • Canson •
Le pochetteLivré en pochettes de cinq cartons

16e Jésus..... 17,5x 2,5 grains fins moyens ou torchon	 3	•

8e Raisin ... 23.5x15	-	-	-	 6	•

8e Jésus..... 25x17	-	-	-		 6.10
8e Colombier 28,5x21	-	-	-	 7.50
40 Raisin.... 31x23	-	-	-	 8.10
40 Jésus..... 35x26	-	-	-	 10	•

1/2 Raisin ... 47X31	-	-	-	 17.50
12 Jésus..... 51x35	-	-	-		 20	•

Raisin ... 62x47	-	-	-	la feuille 7.26..... 34.80
Jésus..... 70x51	-	-	- 8.26..... 39.75

CARNETS DE CROQUIS A FEUILLETS PERFORÉS
Papier blanc à grains très résistant ; reliure à la française ou à l'italienne

FORMAT PAPIER MINCE PAPIER FORT FORMAT PAPIER MINCE PAPIER FORT

9x14 2.26 2.66 18x24.5 6.10 6.75
10.5x17.5 2.66 3.15 21x27 7.15 8.10
12.5x19.5 3.65 3.86 23x31 8.60 9.40

14x22 4.60 4.90

PARCHEMIN BLANC EXTRA PRÉPARÉ POUR L'ENLUMINURE
Les peaux sont garanties toujours de premier choix

	

Format 18x27		  18.50 Format 24x35 	  28.75
- 24x32 	  26 • Il	- 29x42 	  36 •

Vélin blanc, mat ou transparent, sur demande. Prix au cours.

F	 PAPIER POUR ENLUMINURE

	

Opaline blanche forte, format raisin 50x65 	  la feuille 4
- - mince,	-	50x65 	 	-	3.25

	

Simili opaline blanche,	-	50x65 	 	-	2.50

PARCHEMIN VÉGÉTAL POUR ABAT-JOUR
Parchemin végétal blanc ou crème	  la feuille 65x100 10 •

- crème, strié dessins modernes divers		-	57X95 10
- fort, écru, en rouleau de 75 c/m de large	 le mètre 1 0

CARTABLES A DESSIN
COUVERTS PAPIER MARBRE, DOS ET COINS TOILE, AVEC ATTACHES

Article de fabrication soignée

Quart jésus .... 38x28 mod. fort. 4.50 Raisin	 66x51 mod. fort. 17.75
Demi carré..... 46x31	-	- 6	• Jésus .		 75x56 -	- 21.50
Demi raisin.... 51x36	-	- 9.75 Colombier	 90x64	- ext.-f. 29.25
Ecu		 54x42 -	- 10.25 Grand-aigle,...112x75	-	- 39	•

Carré.	 46x61	-	- 10.75
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

ALBUMS ET BLOCS A DESSIN

CAHIERS DE CROQUIS
A LA FRANÇAISE OU A L'ITALIENNE

Formata la pièce

24x31 2	.20 pages, papier qualité supérieure	
20 pages, papier qualité supérieure avec pelure intercalaire	24x31 2.55
16 pages. papier qualité courante	 24x31 1.35
16 pages, papier qualité courante	 17,5x22 0.70

ALBUMS A DESSIN, COUVERTURE TOILE GRISE
52 feuillets papier blanc ou papier blanc et un tiers papier teinté

FORMATS SOUPLES FERMES FORMATS	SOUPLES FERMES

13.5x9 4.25 5.25 26x17.5 10.50 12.50
18x10.5 5.50 6:75 25x20 11.25 14	•

20x12.5 6	. 7.50 28x21 12.50 15.75
21.5x13.5 6.75 8.50 32x24 16.50 19.50

24x15.5 8.75. 10.50 35x26 20.75 24	•

ALBUM PAPIER AQUARELLE . CANSON ET MONTGOLFIER •
de 50 feuillets papier blanc grain fin, couverture toile grise

ou de 36	 teinté nuances claires, couverture toile grise.
1125x17

31x23
15x12	 5.50

17.5x12.5 	 6.75
23.5x15	 9.75

11.50
18.75

ALBUMS A DESSIN, A FEUILLETS MOBILES, AVEC ANNEAUX
FORMAT A L'ITALIENNE

650	-	7.5x15	l'album garni de 30 feuillets.	8	• ; l'intérieur de rechange. 2
651	-	10.5x18	-	-	-	9.50;	-
652	-	12 x 20	 11.50 ;

2.50
3	.

653 -	15x24	-	-	-	14.25;	-	- 4	•

ALBUMS A DESSIN • RELIURE SPIRALE .
FORMAT A L'ITALIENNE

11x18 album30 feuillets papier à dessin.	2.75; 40 feuillets papier velin glacé. 3	•

13.5x21	-	30	 3.75: 40	-	- 4.50
18.5x27	-	30	 5	• ; 40	-	- 6
13.5x8.5	album 80 feuillets papier mince pour es3uisse 	 2.25

18x10	- 3.25
21x13.5	- 4.50
21 x 18	- 	 	5.75

BLOCS •	 . • AQUARELL
pour aquarelle,

25 feuilles

-CANSON
pour aquarelle, lavis
ou crayon, 25 feuilles FORMATS LE BLOC FORMATS LE BLOC

Papier à grains.... . 15.5 x11 3.85 Grains torchons, grains Rn. 15.5x11 5.65
17.5 x 12.5 5.20 -	- 17.5x12.5 7	•

21x14 5.85 -	- 21x14 8.50
23.5x1r 6.70 - 23.5x15 10	•

25x17 8 - 25x17 12.40
28.5x21 10.15 -	- 28.5x21 16.25

31x23 11.35 -	- 31x23 18.75
35x26 15 - 35x26 22.80
43x29 18.50 -	- 43x29- 31.80
47x31 20.80 - 47x31 37.30

CANSON LAVIS B - BLOCS
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.1. NICOLAS AINÉ, AUBERT ET 0e, SUCCESSEURS	 7

BLOC • CANSON • NI-TEINTES
Pour aquarelle, gouache, pastel ou fusain. Papier teinté assorti clair ou foncé

FORMATS LE BLOC

25 feuilles	 15.5x11 3.85 25 feuilles	
17.5x12.5 5.20

21 x 14 5.85
		23.5x15 6.70

FORMATS LE BLOC

25x17 8	•

31 x 23 11.35
35x26 15	•

47x31 20.80

CROQUIS-ECHELLE CANSON   BLOCS DE PAPIER A CALQUER
CROQUIS ÉCHELLE CANSON

Bloc de 100 feuilles papier calque • Archive • 21 x 27
(fig. 1)	

Bloc de 100 feuilles papier calque vert d'eau
21x27 (fig. 1)	

Bloc de 50 feuilles papier calque, quadrillé au
millimètre, bistre 21X27	

BLOCS INDUSTRIELS
Bloc 100 feuilles papier bulle quadrillé au cen-

timètre. In-40 carré 21 x27	
Bloc 100 feuilles papier bulle quadrillé au cen-

timètre. In-40 raisin 23.5x31	
Bloc 50 feuilles papier blanc quadrillé au milli-

mètre bleu ou bistre 21x27	

12.60

11.70

11.25

7.65

9.50

6.75

BLOCS A ÉCRIRE ET ENVELOPPES
Old Royal. blanc	 13.5x21

Le bloc de 100 feuilles	 5	•

Vélin azuré • Ballon •	 13.5x21

Le bloc de 100 feuilles	 4.75

Enveloppes doublé/ni:

18x22.5 21x27 
8.40.
21x27 
8 •

14x8.1 pour papier 13.5x21	 le cent
18x8.5	-	18x22.5	  -

14.5x11.4	-	21x27	

BLOCS DE BUREAU "F.A.F.
Garnis 200 feuilles papier vélin

No 1 Monture cuivre nickelé 13x8	
No 2 -	-	16x10	
N O 3	 18.5x11.5	
N o 4 -	-	21.5x13.5	
No 2 Avec calendrier perpétuel, monture

cuivre nickelé 16x10 (fig. 2)	
No 3 Avec calendrier perpétuel, monture

cuivre nickelé 18.5X11.5	
NO 4 Avec calendrier perpétuel, monture

cuivre nickelé 21.5x13.5....	
No 5 Bloc correspondance, avec socle

acier poli bleu, 27.5X21	
Fig.2

FEUILLETS DE RECHANGE pour blocs "F.A.P. "

	

Feuillets de rechange, 13x8	le paquet de 200 feuillets	

	

16x10	-
18.5x11,5	-

15.75
22.50
26.50
33.75

37.50

45 •

52.50

36 •  

PME

3
4
5
6

11

•

•
•  

21.5x13,5
27.5x21	-
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8	 FOURNITURES POUR LE DESSIN

•

PAPIERS A CALQUER ET A DESSINER
EN ROULEAUX

Carnet d'échantillons envoyé sur demande

Numér
ou marque

Hauteur
PRIX

10 mètres
--_

20 mètres

100 110 11.25 21	•

200 110 9	• 17.50

300 ' 110 15	• 28	•

400 110 20	• 37.50

4000 110 15.25 29.25
500 110 8	• 15.60
501 150 11	. 21.25

500 D 110 12.25 24	•

501 D 150 16.50 32.50
5000 110 14.25 25.75

602 110 8.75 16.50

700 110 20.50 38.50
7000 110 20	. 36	•

9000 110 26	• 47	•

Prix au détail
le métre Hauteur 10 mètres 20 mètres

12	• 75 115	• 225	•

15	• 100 145	• 280	•

14	• 100 125	• 240	•

Numéro
ou marqueHauteur 20 mètres 50 mètres

3000 150 12,50 29	•

3100 150 16.50 38.50
3200 150 22	• 52	•

10 métres100 métres

MONTGOLF. 150 26	•

CANSON 150 38	•

— 150 52.75
— 150 61.50
— 150 70.50

FJDSLIS 136 41.50
636 175 45	•

CANSON 150 14.75 146.50
— 150 25.25
— 150 31	•

— 150. 37.50
— 150 43.50
— 150 31	•

— 150 31	•

— 150 30.75

PAPIERS A CALQUER

Le numéro indique la longueur du rouleau, par
exemple, la sorte 500 est étiquetée 510 en 10 mètres
et 520 en 20 mètres.

Parcheminé Glace ., extra-transparent pour
reproductions	

Pelure parcheminée blanche, force moyenne,
non satinée	

Parcheminé blanc satiné, mince, qualité supé-
rieure, supportant le lavis, ne jaunissant pas	

Parcheminé • Cristal • solide, pour reproductions
Calque blanc • Archive •, pur chiffon, inaltérable

par les rayons ultra-violets, conservation indéfinie
Parcheminé mat écru, papier fort, recommandé

pour dessin au crayon et à l'encre de Chine	
Transparent végétal, papier à calquer, blanc,

extra-fort	
Calque industriel bleuté parcheminé, force moy.
Parcheminé naturel azuré, extra-mince, papier

sans préparation, ne jaunissant pas	
Cuir végétal bleuté, préparé pour lavis, pap. fort

ettr. résistant, supporte les grattages, ne devient
pas cassant, donne de bonnes reprod. photogr.

Calque industriel bleuté, parchemine fort	
Calque industriel crème, parchemine extra-fort

TOILES A CALQUER

• La Parisienne •, fabrication française, azurée.

Toile transparente pour abat-jour, jaune	

PAPIER BULLE A PIQUER

Bulle à piquer, force extra-mince	
— force moyenne	
- fort	

PAPIERS A DESSIN
Blanc, bulle, rosé et bleuté

Blanc à grains, force raisin, pour études	
Vélin mécanique à grains, blanc, force raisin	

— — jésus 	
colombier

	

gr.-aigle 	
raisin	

Bulle fort pour gabarits..	
— • Croquis • pour études et croquis	
— parcheminé force raisin	

— jésus	
— colombier	
— grand-aigle 	

- rosé parcheminé, force jésus	
— bleuté parcheminé, force jésus	

Feutré gris pour pastel	
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PAPIER QUADRILLÉ an millimètre
pour réductions géométriques

Numéro
ou

marque
Hauteur

PRIX
10 métres

Papier fort, quadrillé bistre.	 Canson 75 16.75
—	extra-fort, quadrille bistre	 2181 75 23	•

—	calque mat, quadrillé bistre	 1329 75 16	•

calque fort vert d'eau, quadrillé bistre. 148 75 20.26

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES
pour reproductions de plans

par la lumière
Ferro-prussiate, pose rapide, papier fort	 B 75 12.75
Photo-traits noirs (traits noirs sur fond blanc

par simple lavage à l'eau), papier fort	 75 18	•

PASSE-PARTOUT POUR ENCADREMENTS SOUS VERRE
Passe-partout Delta, papier de couleur, gom-

mage spécial extra-fort, permettant d'encadrer
soi-même gravures, photos, etc. Livré en roulettes
de 10 mètres environ, largeur 22 %.

Sanie A	  ]a roulette
Série B
Série C
Série D
Série E

Pour les commandes se reporter à la page en cou

leurs et indiquer le numéro de la teinte choisie.

1.75
2.75
4 •
5.50
6.25

Fig. 4

RÈGLE " DELTA"
Règle Delta. — Cette règle permet le montage rapide et

soigné des sous-verres au moyen des bandes gommées
Delta. Le mode d'emploi est fourni avec la règle. (fig. 4b1e)

Longueur : 40 %.
Largeur : 13 °4 1/2.
Po?ds : 400 gré

Z	Prix :	25 •

ATTACHES

" DELTA"
poor suspendre les

encadrements sous verre
(fig. 4) La boîte de 15 ; 3.50

Mouilleurs pour humecter
uniformément les bandes
Delta		1.80

Nécessaire "Delta" p our
l'encadrement , renfer-
mantune règle, un mouil-
leur, 12 rouleaux passe-
partout couleurs assor-
ties, une boîte attaches.

Prix.....	25	•
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

COMPAS FRANÇAIS

COMPAS PINS EN MAILLECHORT
Demi-pochettes couvertes en percaline, fermeture >l tringle 

50 A. Pochette percaline composée de 1 compas à tête balustre, 15 %, qualité
demi-fine, avec pièces de rechange, 1 tire-ligne, réglette divisée et étui
de mines, fig. 5	

50 C. Pochette percaline, compas qualité fine, articulation acier aux têtes, vis
tigées et à écrous aux tire-lignes, même composition que la 50 A	

38

62.50

POCHETTES COMPAS MAILLECHORT
Composées de 1 compas à tête balustre 14 centimètres avec ses pièces de rechange,

1 compas à ressort, 1 tire-ligne, réglette divisée et étui de mines.

Fig. ti

60 B. Pochette percaline, compas qualité demi-fille, maillechort, vis tigées ....
60 C. La même, qualité fine, avec articulations acier, fig. 6	

50

78
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J. NICOLAS AINé, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS	 11

POCHETTES COMPAS MAILLECHORT
Composées d'un compas a tète balustre 14 cent, avec ses pièces de

rechange, 1 compas fixe a pointes sèches, 1 compas a ressort,
1 tire-ligne, rapporteur, réglette divisée, étui mines.

Fig. 7
71 B. Pochette percaline, compas quai. demi-fine, maillechort, vis figées ay. 2 tire-1.
72 B. La même, compas quai. fine, 1 tire-lignes, vis a écrous, façon maroquin, fig. 7.
73 B.	—	—	— 2 tire-lignes, vis h écrous, façon maroqu......
70 C. Pochette dessus façon maroquin, compas quai. fine, articulations acier aux

tûtes, v1s figées et vis a écrous aux tire-ligness 	
71 C. Pochette dessus façon maroquin, compas quai. fine, articulations acier, vis

tigées et 2 tire-lignes a écrous	
72 C. La meure, avec 2 balustres à ressort	
71 E. Pochette dessus façon maroquin, compas quai. sup., articulations acier, vis

tigées et 2 tire-lignes a écrous, avec compas a pincette a la place du compas
`a ressort 	

POCHETTES COMPLÈTES, COMPAS MAILLECHORT

65
84
92

92 .

100
115 •

208

Fig. 8

74 C. Pochette dessus fanon maroquin, compas quai. fine, articulation acier, i com-
pas tête balustre a rechanges, 14 cent.; 1 compas fixe 14 cent.; 1 balustre
a ressort; 2 tire-lignes, vis a écrous; I compas de réduction, fig. 8 ...... 160
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1102. Compas à verge, marqua « Kern », avec pointe	conférences de 40 cm. à 1 m. 20.142 •
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

COMPAS A CHARNIÈRES RONDES
Compas de précision en maillechort, construits et polis entièrement à la main

Fig. 9
502. Pochette façon maroquin, compas qualité extra-supérieure; t compas ba-

lustre à rechanges 14 cent.; t compas fixe 14 cent.; 2 compas balustre à
pincette; 2 tire-lignes 	

503. La même avec 2 compas à pompe, sans charnières rondes (fig, 9) 	
504. Pochette façon maroquin, compas qualité extra-supérieure; I compas balustre

à rechanges 14 cent.; 1 compas à cheveu 14 cent.; 2 compas à pincette;
2 tire-lignes; 1 compas de réduction à crémaillère 	

348 •
342 •

490 •

COMPAS A VERGE POUR ADAPTER AUX RÈGLES A DESSIN

aiguille, tire-ligne

et porte-crayon de

rechange combinés

(fig. 10)	.. 54 •

47 C. Maillechort, à

vis de rappel, qua].

super., tire-lignes

et porte-mine, avec

écrin (fig.12). 108 •
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J. NICOLAS AÎNÉ, AUBERT ET 0e, SUCCESSEURS	 13'

COMPAS FRANÇAIS GENRE• SUISSE

à tête fixe et tire- lignes à levier

101. Pochette recouverte papier cuir, renfermant un compas qualité fine, cuivre
nickelé, avec pièces de rechange, 1 tire ligne manche ébène, 1 étui de
mines tournevis, 1 rapporteur celluloïd et 1 réglette os divisée	

102. La même, mais avec un compas pincette tire-ligne et 1 manche creux (fig. 13).

103. La même, mais avec deux compas pincette tire-ligne et porte-mine et 2 tire-
lignes .

88 •

150`•

225 •

.r^

_. fi
/a

oS

t.	 Ô	
•+:ftM^1M 

^^

	 vammemeimi

fw-,ies.e
Fig. 14

201. Pochette recouverte simili cuir, renfermant un compas maillechort, qualité
extra-supérieure, avec pièces de rechange, 1 tire-lignes manche os, 1 étui
de mines tournevis, 1 manche creux, 1 rapporteur celluloïd et 1 réglette os

202. La même que 20i, mais avec un compas pincette avec pièces de rechange,
et 2 tire-lignes (fig. 14) 	

203. La même que 202, mais avec un compas pointes fixes à vis de rappel, dit à
cheveu et un compas 10 cm., avec pièces de rechange 	
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COMPAS SUISSES
MARQUE KERN

COMPAS MAILLECHORT
Qualité supérieure
pochette percaline

Fig.
A 3	compas à aiguille 15 cent.

et 1 tire-ligne (fig. 15) 	
A 10	compas à aiguille 15 cent. 1/2 avec pièces de rechange encre et

1 1 balustre à encre et 1 tire-ligne 	rallonge,

98 • _

154 •

1 crayon,

A 15 1 compas à aiguille 15 cent. 1/2 avec pièces de rechange encre et crayon,

1	rallonge, 2 balustres encre et crayon et i tire-ligne	 198 •

14
	

FOURNITURES POUR LE DESSIN

Fig. 16

A 21 1 compas à aiguille 15 cent. 1/2 avec pièces de rechange encre et crayon,
rallonge, balustre pointes sèches avec pièces de rechange encre et crayon
et 1 tire-ligne (flg. 16) 	

A 28 1 compàs pointe sèche 14 cent. 1/2; 1 compas à aiguille 11 cent. 1/2 avec
pièce de rechange encre et crayon ; 1 de 15 cent, 1/2 avec pièces de
rechange; 1 balustre avec pièces de rechange encre et crayon; 2 tire-
lignes; 1 point de centre	

A 28 GJ La même avec tête perfectionnée aux compas et dispositif 6 Idéal » aux
tire-ligne 	

A 34 Gd 1 compas pointes sèches 14 cent. 1/2; 1 compas à aiguille de 15 cent. 1/2
avec pièces de rechange encre et crayon; 1 compas à pompe avec pièces
de rechange; 1 compas à pincettes avec pièces de rechange; 2 tire-lignes;
tête perfectionnée aux compas et dispositif s Idéal » aux tire-lignes.

A 40 GJ 1 compas pointes sèches; 1 compas à aiguille 15 cent. 1/2 avec pièces de
rechange encre et crayon; 3 balustres à pincettes; i point de centre;
2 tire-lignes; tête perfectionnée aux compas et dispositif 6 Idéal » aux
tire-lignes 	

190 •

296 •

338 •

378 •

375 •

Le dispositif
« Idéal •

permet de
conserver toujours
la même épaisseur
du trait avant ou
après le nettoyage

du tire-ligne. 

420 •

A 41 GJ 1 compas pointes sèches; 1 compas à aiguille 15 cent. 1/2 avec pièces de
rechange; 1 balustre à pincettes avec pièces de rechange; 1 compas à
pompe avec pièces de rechange; 2 tire-lignes; i tire-ligne à pointiller;
tête perfectionnée aux compas et dispositif a Idéal » aux tire-lignes..
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J. NICOLAS AÎNÉ, AUBERT ET Ct e, SUCCESSEURS	 15

COMPAS A TÊTE BALUSTRE 12 c/m
Avec ses pièces de rechange, pointe aiguille, porte-crayon, tire-ligne et rallonge

(livrés dans une petite boite en carton)

Fig. 17

46 a Compas mailllechort, qualité demi-fine, vis tigées (fig. 17) 	
46 n	—	—	qualité fine, vis à écrou	
46 c	—	 —	articulations acier, vis à écrous 	

7352	—	—	genre Suisse, qualité fine, 14 % 	
7604	—	—	 —	quaI, extra-supér., 10 %, sans rallonge	
7600	—	—	 —	•	—	16 %, avec rallonge	

COMPAS FIXES L POINTES SÈCHES

17 Pointes sèches en cuivre, qualité demi-fine, i4 %	
18	—	— en maillechort, qualité fine, 14 %, acier à la tète	
18 c	—	 —	rondes, qual. sup., 14 %, acier à la tête	

- COMPAS DE RÉDUCTION

18.50
32 .
38 •
26 •
35 •
48 •

7.50
13.50
24 •

Fig, 18

3100 Qualité fine, cuivre, 16 %, livré avec écrin papier (fig. 18)	
3100 A —	— maillechort, 16 %, livré avec é ,rin papier 	
3120	—	supérieure, maillechort 17 %, livré avec écrin papier 	
3140	 —	17 %, à crém., livré ay. écrin façon maroq	

46 •
50 •
74 •

100 •

3510 Tire-ligne, manche bois, qualité ordinaire, à piquoir, vis fer	
3515	—	—	os, qualité demi-fine, façon •Savard•, vis fer	
3526	—	—	— — fine, à profiler, vis à écrou	
3525	—	—	—	— fine, façon .Savard., vis à écrou	
3562	 —	ivoire, qualité supérieure, à profiler, vis à écrou	
3552	—	 —	—	—	façon • Savard •, a piquoir, vis a 6erou
3564	 —	—	— extra-supér., façon • Savard •, av. guide
03565	—	—	—	—	 à profiler, avec guide	
1002	—	marque • Ker11., de précision, 11 %, manche ébène	
1004	—	—	—	—	13 %,	
1012	 —	—	avec régulateur, 11 %, manche ébène...-
1014	 —	 —	13 %, —	—
3587	—	double, manche ivoire, 12 %, à 2 branches à ressort 	
3610	—	à pointiller, manche os, avec trois roulettes	

2.75
5.25
7.25
8.50

14 •
18 •
25 •
22 .
17.25
18.75
21
22.50
43.50
15
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16 • 	 FOURNITURES POUR LE DESSIN

COMPAS A BALUSTRE

Fig. 20

Fig. 21

POINTILLEUR Marque " KERN "

1069 Pointilleux, marque • Kern •, avec trois mo-
lettes, livré en écrin (fig. 24)	 60	•

COMPAS A PINCETTE
forme plate, qualité fine

7356 Compas cuivre nickelé, à
tire-lignes (fig. 20)	8 •

7358 Compas, cuivre nickelé, à
porte-mine	  8 •

COMPAS A PINCETTE
" Maillechort "

1082 Qualité de précision, mar-
que • Kern •, avec deux pointes
aiguille 	  36 •

1083 Qualité de précision, mar-
que • Kern • , avec pointe aiguille
et porte-crayon (fig. 21). 38.50

1084 Qualité de précision, mar-
que • Kern • , avec pointe aiguille
et tire-lignes	  38.50

COMPAS A PINCETTE
avec rechange

tire-ligne et porte-crayon

7611 Maillechort qualité extra-
supérieure, vis de rappel au cen-
tre (fig. 22).
Livré en écrin	 50 •

1087 Le même, marque • Kern • .
qualité de précision, livré en
écrin	  80 •

COMPAS REVERSIBLES
3086 Cuivre marque • Kern •,

(fig. 23)	  33.50

La Maison se charge de la remise à neuf et de la réparation
de tous les compas et tire-lignes aux meilleures conditions.
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J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 17

COMPAS UNIVERSEL "MINERVA "
en métal nickelé pour le tracé des cercles et ellipses

MANIÈRE DE SE SERVIR

DU COMPAS UNIVERSEL " MINERVA "

La manière de se servir du Compas Universel
• Minerva• est des plus simples. Pour varier la
grandeur des axes de l'ellipse, il suffit de déplacer
les écrous dans les rainures. Dans les compas C
et D, le porte-crayon est mobile, ce qui permet de
tracer des parallèles sans déplacer les écrous.

Les compas Universels • Minerve. sont livrés
en trois grandeurs :

B :	longueur des branches	6 q, pour courbes de	7 à 30		 105
C. :	—	 —	10 %,	—	13 à 50 q, (fig. 25)	 112	•
D: 	20'4,	—	21à80 4— 		135	•
Tire-lignes pour adapter aux Compas Universels • Minerva •	 19

•

RÈGLE A HACHURER
PERFECTIONNÉE

Règle à hachurer automatique ; appareil avec
crémaillère de 35 centimètres et règle celluloïd
de 20 centimètres, divisée au millimètre. (fig. 26)
Prix	 	78 •i

RAPPORTEURS CELLULOID

Divisions en degrés

—	 — --

Divisions en 1/2 degrés

---^—	 ---,
Diamètres en q	 8 10 12 14

Prix	 1.90 2.50 3.60 4.60

Divisions en 1/2 degrés et divisions complémentaires

Diamètres en %	 16 18 20 22- 24 30

Prix	 7.25 8.50 10	• 11.50 20	• , 30 •
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

VIGNETTES "MINERVA "

Ces vignettes sont en celluloïd, d'une transparence parfaite. Elles permettent de tracer
toutes les lettres de l'alphabet, majuscules et minuscules, ainsi que les chiffres.

Fig. 27. /1I3 1I/+.,I 11

Fac-simile d'une des vignettes, majuscules, écriture droite.

•
Les chiffres sont obtenus au moyen de la vignette majuscule. En commandant, prière

d'indiquer d'après le tableau ci-dessous, le numéro correspondant à la grandeur des
lettres choisies et s'il s'agit de vignettes pour écritures droites ou penchées.

Aa
Fig. 28.

-	 Aa2Aa2A15 A10	A7

Chaque jeu comprend : deux vignettes, une pince métal et une plume laiton.
La série complète est livrée avec 2 pinces, 4 plumes et notice explicative.

Le jeu	  N0'	20	 15	 10	 7

21 •	16 •	15 •	14 •

La série complète	  48 •

RÉSERVOIR " MINERVA"

Fig. 29.

Ce réservoir permet d'écrire d'une façon continue. La largeur du trait varie suivant
les tuyères employées. (fig. 29).

Le réservoir livré avec 5 tuyères	 	38.50

PLUMES LAITON
pour Vignettes " MINERVA "

Ces plumes s'adaptent à tout porte-plume et remplacent le réservoir.
Elles se font en quatre grosseurs (fig. 30).

La pièce -	  3.26Fig. 30.
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Fig. 31

Numéros	50 A 60 A 80 A 100 A 120 A 150 A 200 A

Largeur en	.. 6 8 10 12 15 20

La carte de 7 plumes assorties  '	 5.75

PLUMES EXTRA-LARGES
pour enseignes et réclames

Fig.. 34 Fig. 34 bis

J. NICOLAS AÎNd, AÜI3ERT ET Cie, SUCCESSEURS	 19

BANDES A JOUR " SOENNECKEN "
pour lettres et chiffres

BANDES en celluloïd transparent pour l'écriture oblique des majuscules et miniscules
et pour l'écriture droite des chiffres.

Chaque jeu comprend :
5 plaques donnant des lettres de , 5, 7, 10, 14 et 20 %.
2 plaques donnant des chiffres de 10, 12, 14 et 20 %.
2 porte-bandes.
et 4 tubes verre pour écrire, donnant la largeur de

trait correspondant aux dimensions de chaque série de
caractères.

Le jeu complet	  40 1.

Fig. 32

PLUMES " SOENNECKEN "
pour écriture ornementale

Série .250. Chaque plume cor-
respond à une largeur de bec en
millimètres de 1/2. 34, 1, 1 1/2, 2,
21/2, 3. 4 et 5 %.

Ces plumes sont livrées en cartes
de 9 assorties.

La carte.	  4.75

Fig. 33
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la douz. la grosse

21.70 260	.

6.55 78.60

19.95 239	•
19.95 239
19.95 239	.
19.95 239	.
12	> 144	.

14.45 173	.
19.10 229	>
19.10 229
19.10 229	.

3.75 44.70

3.75 44.70
5.60 67.20

la pièce

1.85

0.60

1.85
1.85
1.85
1.85
1.10

1.35
1.75
1.75
1.75

20 FOURNITURES POUR LE DESSIN

CRAYONS A ÉCRIRE ET A DESSINER

MARQUE • CONTÉ .
1000 Crayons graphite • Alaska., cèdre verni, hexagones,

marque or, 17 graduations	
1010 Crayons graphite, cèdre verni, hexagones, 6 gradua-

tions no 0 88. 5	
710 Crayons extra-fins, pierre noire, cèdre verni marque

argent : no 1 moyen, no 2 tendre, no 3 très tendre	
610 Crayons mine sanguine, cèdre verni	
617	-	- sépia,	-	- 	
630	-	- blanche, -	- 	

1750	 - noir fixe mat,	-
1700	-	lithographiq. pour pierre et verre, cèdre vet ni

noir, rouge ou bleu	
pour tissus, ronds, grosse mine graphite	

- - - -	- - bleue	
- - - - - rouge 	

Crayons carrés, mine pierre noire, sans bois : no 1
ferme, no 2 tendre, no 3 très tendre.. .. . ......... 	

245 Crayons carrés blancs, sans bois : no 1 ferme, no 2
tendre, no 3 très tendre	

235 Crayons ronds, sanguine, fins, sans bois	

1600
1605
1615
200

CRAYONS DE COULEURS .CONTÉ...

La pièce 1.85;; la douzaine 19.95

1335 Crayons de couleurs extra-fins en cèdre, ronds, vernis, longueur 18 %, 60 nuances

Blanc. N. t6 Terre d'Italie. N•3 î Cobalt. N' 46	Terre de Cassel.
Noir. 17 Laque jaune. 32 Bleu minéral. 47	Terre de Cologne.
Garance rose. 1 8 Vert minéral. 33 Bleu de Prusse. 48	Bistre.
Laque carminée. 1 9 Vert olive foncé. 34 Indigo. 49	Teinte neutre.
Laque écarlate. zo Vert de Prusse. 35 Violet. 50	Gris de Payne.
Vermillon. 2i "Vert minéral jaune. 36 Pourpre.	- 5i	Brun Madder.
Rouge de Saturne. 12 Stil de grain. 37 Ocre jaune. 32	Jaune indien.
Rouge de Venise. z3 Vert de chrome. 38 Rose pâle. 53	Sienne naturelle.
Rouge indien. 24 Vert de vessie. 3q Couleur chair. 54	Terre d'Italie brûlée.
Vermillon de Chine. z5 Vert végétal. 4o Magenta. 55	Terre d'ombre brillée
Jaune chrome clair. z6 Vert de Prusse foncé. 41 Brun rouge. 56	Ocre brune.
Jaune chrome foncé. 27 Vert lumière. 41 Sépia. 57	Sépia colorée.
Jaune orange. 28 Vert olive. 43 Sienne brûlée. 58	Brun Van Dyck.
Jaune de Naples. zq Bleu céleste. 44 Gris. 59	Lilas.
Brun de Mars. 3o Outremer. 45 Terre d'ombre. 6o	Garance cerise.

1335 Crayons de couleurs extra-fins	en étui de	12	24	48
l'étui	22.50	43.75	114

1324 Crayons de couleurs, cèdre verni, mines polychromes, 13 nuances : blanc, bleu'
foncé, bleu clair, bistre, brun, noir, jaune, carmin, orange, rouge, rose, vert
clair, vert foncé	  la pièce 1 . ; la douzaine 11	.

1420 Crayons bicolores extra-fins, hexagones, 22 ;6,	 la pièce 1.60 ; la douzaine 17.50
1306 Etnis de 6 crayons coul. assorties, cèdre verni, petit format, 12 %, la pièce.. 3.40
1305	- 12 -	 -	 -	 -	-	 6.25
1321 P -	12	-	 -	 -	grand format, 18 %, la; pièce. 11. go

CRAYOLORS •CONTÉ•
Permettant la reproduction exacte des nuances du spectre solaire

la pièce la douz.

783	Etui de	8 crayolors, couleurs assorties avec porte-crayon...:.4.80 57.20
784	-	12	•	 -	 -	 ..... 6.85 82
785	-	18	- 9.60 115	.
786	-	24	- 12,35 148	.
787	-	36	- 19.20 230	.
789	 48	- 24.70 296

N"r
z
3
4
5
6
7
8
9

to
I i
i2
t3
14
15
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J. NICOLAS AINE, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS ,	 21

PORTE-MINES ET MINES • CONTÉ •
1120 Porte-mines pour dessinateurs, à mines graphites 17 %, 6 graduations: NO 1 trè
w• 4	tendre, 0 tendre, 2 moyen, 3 ferme, 4 dur, 5 très dur. la pièce 4.65 ; douz. 51
1106 Etuis de 12 mines graphites pour porte-mines 1120.1'étui 4.90 ; douz. d'étuis 53.71
580 Porte-mines pour dessinateurs, à mines pierre noire, longueur 15 %; N o 1 moyer.

NO 2 tendre, NO 3 très tendre	 la pièce 4.70 ; la douzaine 51
585 Etuis de 12 mines pierre noire pour porte-mines 580. l'étui 8.20 ; douz. d'étuis 89.51

SAUCE VELOURS POUR DESSIN ET PHOTOGRAPHIE
322	Sauce velours noire	 	le bâton	0. 70 ;	la douzaine	8.2:
324	-	sépia	 	 0.70	-	8.21
324 bis	-	sanguine	 	-	0.70	-	8.21

330	332	332 bis l'étui330 à 332 bis Sauce	 tubes develours extra-fine en	verre 2.51noire sanguine sépia

CRAIES INDUSTRIELLES INDÉLÉBILES
pour bois, métaux, tissus, pierres

1099	Bleue, rouge, jaune, verte, violette et blanche		 l'étui de 12	6.91
1101	• Forestière • mine violette aniline pour bois mouillé		-	9.91
3736	Porte-craie industrielle, métal nickelé	 la pièce	1

CRAYONS • BAIGNOL ET PARJON •
LA PIÉCS LA DOUZ. LA GROSSE

115	• Crésus. graphite trempé, polygrades, 12 gradua-
tions, cèdre, hexagone, verni jaune, timbre or.

BBBBBB,	BBBB,	BBB,	1 BB.	0 B,	2 HB
3 F, H, 4 HH, 5 HHH, HHHH, HHHHHH 1.35 15.50 180	•

104	(Hors concours), cèdre rond verni, 6 graduations,

22 • 30 • 45 • 57.51
• MINIRIS • 3.-M. PAILLARD

Mines de couleur, extra-fines et fermes, se superposant, pour le dessin et le coloris.
la pièce la pièce

151 Etui de 7 • Miniris • et 1 p.-cr. 4.25 157 Etui de 24 • Miniris • et 1p.-cr. 11	•

153	-	12	-	- 5.75 161	-	36	-	- 16.26
155	-	18	- 9	• 165	-	50	-	- 21	•

argent.
1 BB, 0 B, 2 HB, 3 F, 4 11H, 5 HHH	0.50	5.75	67.50

Crayons couleurs extra-fins, l'étui de	  18	24	36	48

timbré

CRAIES D'ART 3.-M. PAILLARD
Pour dessin artistique, coloris, etc.

Inaltérables à la lumière.

432 Etui de 13 craies d'art assorties de
nuances (fig. 35)	l'étui.	8.25

436 Etui de 18 craies d'art assorties de
nuances 	 l'étui. 11.50

438 Etui de 24 craies d'art assorties de
nuances	 l'étui. 15.25

CRAIES Inv.TRiuWLÇ ouxAnnal* if

acore r./ . 4.3.2 13 nuArCes

-	 rr	R

(Vair gravure en couleurs page 16.)

MARQUE • WOLPF & SON •
Crayons • Carbon •, pierre noire, ronds, cèdre non verni, BB, B,

IIB.H,HH	
Crayons. Carbon • . pierre noire, ronds, cèdre non verni, tris tendra, BBB

MARQUE • ROWNEY •
Sauce noire en poudre	 l'étui.
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La pièce

2.25

La douz.

27 •

La grotte

321 •

2.50 30 •

2.50 30 •
0.90 10.50

1 •	11.75
1 • 11.75

1.50 17.50

352 •

352 •
124 •

139 •
139 •

la pièce la douz.

4.25	48 •
3 •	35 •
4 •	45 •
3.20	36 •

6.50	78 •
8.75	104 •

22	 FOURNITURES POUR LE DESSIN

CRAYONS L. ET C. HARDTMUTH
1500 Crayons • Koh-I-Noor • hexagonaux, vernis jaune,

marqués or, 17 numéros :
e B est un peu plus tendre que no 1	2 H est un peu plus tendre que n• 4
6 B correspond presque au .	1	3 H correspond au. . . . . .	4
4 B est un peu plus dur que	1	4 H correspond au.	 . 5
3 B est un peu plus tendre que 2	5 H est un peu plus dur que.	5
2 B correspond au	 2	6 H est un peu plus tendre que	6
B est un peu plus dur que . 2	7 H est un peu plus dur que	6

HB est un peu plus tendre que 3	8 H Extra dur
F correspond au	 .	3	9 H Tout ce qu'il y a de plus dur.
H est un peu plus dur que	3

1561 Crayons • Koh-I-Noor • à copier, ronds, vernis jaune,
durs, écrit noir, copie violet	

1565 Crayons • Koh-I-Noor. • à copier, ronds, vernis jaune
moyens, écrit et copie violet	

110 Crayons hexag., cèdre verni naturel, marq. argent 1 à 5
190A Crayons craie noire très fixe, cèdre verni, nos 1, 2, 3,

4, 5, s'emploient pour la retouche photographique et
le dessin	

276 A. Crayons craie blanche en cèdre non verni, nos 1, 2, 3
1099 Use-bout, bois de cèdre naturel, pince en cuivre nickelé

avec bague de serrage ou pas de vis	

CRAYONS COULEURS EXTRA-FINS • HARDTMUTH •
399 Crayons pastels • Polycolore • en 60 nuances, vernis de la couleur de la mine,

marque argent, mines absolument fixes et ne s'altérant pas à la lumière.
La pièce......	1.40 La douzaine...... 16.50

N o t Blanc.
a Jaune de zinc.
3 J aune cadmium citron
4 Jaune chrome clair.
5 Jaune cadmium foncé.
6 Jaune de Naples.
7 Jaune chrome foncé.
8 Jaune orange.
9 Terre verte.

to Vert olive.
xi Vert de Ginette.
ta  Vert céladon.
13 Vert de. Sève L
14 Vert de Sève H.
15 Vert de Sève III.

N° t6 Vert Hooker I.
17 Vert Hooker II.
18 Vert émeraude.
sq Vert végétal.
au Vert de Prusse.
at Bleu clair.
sa Bleu de montagne.
23 Bleu de cobalt.
24 Bleu d'outremer.
25 Bleu de Paris.
2.6 Bleu de Prusse.
17 Indigo.
28 Bleu de Delft.
29 Violet rouge.
3o Violet bleu.

N• 31 Laque garance rose.
3z Carmin de garance.
33 Laque rose.
34 Laque carminée.
35 Carmin extra-fin.
36 Laque écarlate.
37 Rouge de Saturne.
38 Vermillon clair.
39 Vermillon foncé.
40 Ocre claire.
41 Terre de Sienne.
42 Ocre d'or.
43 Ocre brune.
44 Ocre claire brûlée.
45 Terre Sienne brûlée.

46 Rouge anglais.
47 Rouge de Pompéi.
48 Rouge indien.
49 Rouge carmin brûlé.
5o Terre d'Ombre.
5r Brun Van Dyck.
51 Terre d'Ombre brûlée
53 Sépia.
54 Sépia colorée.
55 Gris bleu.
56 Gris de perle.
57 Gris de Payne.
58 Gris clair.
59 Teinte neutre.
6o Noir.

N.

Fig. 36

1592 Celluloïd noir ou marbré couleur, mine •Koh-I-Noor•, HB, long. 9 ;,
1592 A	 —	 —	 —	 — — 14 
15092	-Z ,	— mine •Koh-I-Noor• HB, ay . réservoir mines, — 9 
15092 A —	—	 —	 —	— — 14 
15922 Les mêmes plus gros, noirs, avec 6 mines de réserve	
2202 A Etni de 12 mines graphite <Koh-I-Noor' HB pour • Le Boursier o ,l'étui.
1570	—	12 — à copier, pour . Le Boursier .	  --
2203 —	12 — graphite, 3 °,	—	pour réserv. mines —

•

5.50
6
7 •
'7.50
9.50
6.50
6.50
5,25

PORTE-MINES D'ARTISTES
ET MINES POUR LE DESSIN

27 B Porte-mines hexagonaux, vernis palissandre, no 1 à 5.....
2015 Mines fines, polygrades, pour 27 B, no 1 à 5, l'étui de 6 mines.

39 B Porte-mines hexagonaux, craie noire, no 1 à 5 	

	

2601 Mines craie noire pour 39 B, no 1 à 5	 l'étui de 6
1511 Porte-mines hexagonaux • Koh-I-Noon •, vernis jaune, tête

	

os. 17 graduations (comme les crayons)	

	

2200 Mines • Koh-I-Noor ' , 17 graduations	 l'étui de 6
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J. NICOLAS AINÉ, AUBERT ET Cte, SUCCESSEURS

GOMMES A EFFACER

MARQUE J.-M. PAILLARD
Gommes • Apis • extra-souples, pour effacer le crayon, n'altérant pas le

papier	 la boîte complète
Moroeaux à la boite 	4	 8	12	20	- 40

Le morceau ...	4.25	2.15	1.45	0.85	0.45

Gommes <Apis. pour effacer l'encre	 la boîte complète
Morceaux à la botte 	20	40 

Le morceau ...	0.95	0.50

Gommes • Mie de pain. pour effacer le crayon ou le fusain.... le morceau
La boîte de 40 morceaux	

MARQUE • CONTÉ •
2002 Gommes blanches, souples, pour le crayon e Bichette' ,la boîte complète
Morceaux à la boite 	24	48

Le morceau ...	0.60	0.30

MARQUE . HARDTMUTH •
Gomme • Elephant . pour le crayon  -	 la boite complète
Morceaux à la botte 	8	 12	20	40 

Le morceau ...	3.15	2.10	1.25	0.65

Gommes e Technique . extra-douces, pour le crayon ....la boîte complète
Morceaux à la botte 	8	12	20 

Le morceau ...	3.15	2.10	1.25

MARQUE • NIGRIVORINE •
Effaçant indistinctement l'encre et le crayon.

Fig. 37.

3 Forme estompe, petites	 la pièce 0.40 ; la douzaine	
2	—	—	moyennes (fig. 37) —	0.55 ;	
0	—	—	grandes 	 —	1.10;	—

230 Gommes •Mie de pain., le morceau.. 0.60 ; la boîte de 30 morceaux

COLLES DE BUREAU

Colle liquide <Antoine., grand flac. cloche (fig. 38)
Petit flacon	

Colle •Stickwell . extra-blanche, pour le bureau,
travauxde photographie et collage sur verre.

La boîte aluminium, petit modèle	
—	—	grand modèle	

Le tube	

Nécessaire renfermant un tube colle < Stickwell e,
un pinceau avec étui verre protecteur	

• Scelline •, colle extra-forte pour coller et réparer tous
objets : bois, marbre, porcelaine, verre, etc., le tubeFig. 38.
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TROUSSES D'ÉCOLIERS

Fig. 40
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PRIX

6.50

11.50

24 FOURNITURES POUR LE DESSIN

• N° 4651 Fig. l9

4651 Trousse forme sac, cuir à grain contenant 1 règle plate, 1 crayon
noir avec protecteur bout gomme, 1 porte-plume, 2 crayons cou-
leurs (fig. 39)	

4648bis Trousse forme portefeuille, moyenforinat, cuir grain croco, contenant
1 crayon noir, 2 crayons de couleurs, 1 porte-plume; 1 étui à plumes,
1 taille-crayon, 1 gomme, 1 règle carrée (fig. 40) 	

4622his Trousse forme portefeuille à 2 volants, en cuir à grain, moyen format,
contenant 1 règle plate graduée, 3 crayons noirs, 1 porte-plume,
6 demi-crayons couleurs, 1 étui à plumes, 1 gomme, 1 taille-
crayon (fig. 41) 	

4655bi' Trousse forme portefeuille it 2 volants, en cuir gros grain, grand
format, contenant 3 crayons noirs, 1 crayon à dessin, 3 crayons de
couleurs, 1 porte-plume, 1 règle plate graduée, 1 équerre graduée,

1 taille-crayon,
1 gomme (fig. 42)

4618hia Trousse forme
portefeuille, 2 vo-
lants, en cuir gros
grain, grand for-
mat, contenant 3
grands crayons
graphite Conté,
2 crayons à des-
sin, 51/2 crayons
de couleurs,

1 règle carrée,
1 porte-plume,
1 porte-crayon
cuivre,1 estompe,
1 gomme, 1 étui
à plumes, 1 canif
à une lame, 1
taille-crayon, 1

N° 4622 b.•	 Fig. 41	 compas bois (fig. 45)

20

22.75

. 28

•
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J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS 2;

TROUSSES D'ÉCOLIERS
PRIX

4667 Trousse forme porte-
feuille 2 volants, en
moleskine rayée assor-
tie de teintes, grand
format contenant :
3 crayons graphite Con-
té, 2 crayons à dessin,
3 crayons de couleurs
extra, 1 canif, 1 gomme
deux usages, 1 porte-
plume,1 estompe, l étui
à plumes, 1 règle plate
graduée	

4656te1' Trousse forme porte-
feuille 2 volants, cuir à
grain havane, grand
modèle contenant :
3 crayons graphite Con-
té, 2 crayons à dessin,
3 crayons de couleurs

extra, 1 règle carrée, 1 porte-plume, 1 compas, 1 étui à plumes,
1 estompe, 1 gomme crayon, 1 gomme encre, 1 canif -

4686 Trousse forme portefeuille 2 volants, en cuir grain vachette havane,
grand format, contenant 3 crayons graphite Conté, 2 crayons à

dessin, 3 crayons
de couleurs extra,
1 porte-plume ren-
trant, 1 étui à plu-
mes, 1 gomme
encre, 1 gomme
crayon. 1 canif deux
lames, 1 règle car-
rée graduée	

15

29.7

30.7
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4699 Trousse forme por-
tefeuille 2 volants,
en cuir grain, grand
format, avec patte,
contenant 1 règle
de buis graduée,
3 crayons graphite
Conté, 3 cray. cou-
leurs extra, 1 gom-
me deux usages, 1
canif à deux lame s,
1 porte-plume, 2
crayons à dessin,
1 porte-plume ren-
trant, 1 étui à plu-
mes 	 45

Fig. 42
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Fig. 45

50

50

52

55

64

26
	

FOURNITURES POUR LE DESSIN

TROUSSES D'ÉCOLIERS

PRI X

4692 Trousse forme por-
tefeuille 2 volants,
en cuir grain anti-
que havane, grand
format avec patte,
contenant 1 règle
de buis graduée,
2 crayons à dessin,
2 crayons couleurs
extra, 2 crayons
graphite Conté,
1 gomme biseautée
deux usages,1 canif
à deux lames, 1 por-
te-plume, 1 porte-
mines graph,,1 étui
de mines graphite
de rechange, 1 es-
tompe peau(fig.43).

4692bi8 Même article en
cuir vert marbré..

Fig. 44

rnnt.anant3 nraynna nra.nhita en ndrienr. N eraynna de cou
biseautée deux usages, 1 canif deux lames, 1 porte-mines
plume, 1 règle en buis graduée	

4700 Trousse forme portefeuille 2 volants, en cuir, grain crocodile gris
perle avec patte, cont. 3 crayons à dessin, 3 crayons coul. extr., 2 porte-mines,

1 étui de mines gra-
phite de rechange,
1 grattoir et 1 porte-
plume, 1 estompe
peau, 1 règle bois
graduée (fig. 44) ...

4696 Trousse forme por-
tefeuille 2 volants,
cuir grain antique
havane, encadreur.
filets or, grand for-
mat., fermeture à
deux pressions,con-
tenant 2 crayons à
dessin, 3 crayons de
coul. extra. 3 porte-
mines polygr.,1 étui
mines graph. rech.,
1 grattoir, 1 porte-
plume, 1 estotApe
peau, 1 régie en buis
graduée	

4693 Trousse forme por-
tefeuille 2 volants
cuir patiné, grand
format avec patte,

leurs extra, 1 gomme
pierre noire, 2 porte-
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4	5	6	7	8
0.30	0.35	0.45	0.55	0.65
3	•	3.60	4.75	6.25	7.50

4	5	6	7	8
2.60	3.10	3.60	4.10	4.60

Estompes pap. gris nU '	1 2 3
Prix de la pièce ....	0.15 0.20 0.25
Prix de la douzaine	1.60 2	• 2.50

Estompes peas jaune extra, n P •	1 2 3
Prix de la pièce.-	1.50 1.75 2.15
Prix de la douzaine	17	• 20	• 25	• 30 • 36 • 42 • 4854 •

Peau de gant ou dolage	 la boite 0.75 ; le kilo • 7.50
Peau de chamois remplaçant la peau de gant	 la pièce	3.25
Sauce velours de • CONTÉ •, enveloppée, noire, sépia ou sanguine	le bâton	0.70

- en poudre de • CONTÉ •, noire, sépia ou sanguine	 l'étui	2.50
- velours extra en poudre de . ROWNEY • 	  -	5 •

325 Porte-fusains cuivre, 2 côtés, â anneau 16 %,.... la pièce 0.60 ; la douz.	6.75
328	-	 -	-	-	- ... - 0.75 ; -	8.50
450	-	CONTÉ, manche cèdre verni, 2 côt. -	4 • ; -	44.75
452	-	. -	-	-	1 côt. - 3 • ; -	33 •

Blocs de papier verré pour appointer
les crayons 		 1.10

	

Lime à crayons à deux supports (fig. 46).	4 •
Taille-crayons Vénus 	 3Fig. 46. • •Fig

- -	mod. perfect.	5 •
3706 Protège-pointe, métal nickelé, à bague de serrage, 75	 0.45
3707	-	 -	-	-	80 %		0.50

•

J. NicoLAs ANA, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS 	27

FUSAINS ET ESTOMPES

	Fusains ordinaires, premier choix	 l'étui de 5	0.45
- -	-	-- 	l'étui de 12	0.75
- -	-	-	 la boîte de 50	3 •
- buisson, tendres et noirs .Mignonnette. 		-	3.25

- -	petits	 	-	3.50
- -	 -	moyens	 	-	4 •
- -	 -	gros	 	 5 •
- vénitiens fermes et noirs	 	-	6 •

- extra, fermes et noirs	 	-	8.25
- pour décor, gros 	 	-	11.25

•- comprimés, 3 numéros : 1, tendre, gris; 2, demi-dur, gris foncé;
3, dur, noir. {	 l'étui de 6	0.90

	

Tortillons papier blanc ou gris, toutes grosseurs 	le paquet de 12	0.75
- - mousseline, petits	 	-	0.90

FIXATEURS ET FIXATIFS

Fixateur en métal, tubes de raccord se rentrant	
Fixateur à charnières, tubes en métal nickelé	
Fixatif pour crayon et fusain, qualité extra	 Le flacon de 60 gr.

Le flacon de 125 gr.
Le 1/4 de litre......
Le 1/2 litre	

Fixatif pour pastel • J.-M. Paillard., n'altérant pas les tonalités... le flacon
- • Ferraguti • 	e 	- 

3
3
3.25
6
8.75

14.50
5.50
8.25
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0.20
0.65
1
1.25

2.80
3 •
4.75
0.75

18.50
13 •
22

3.60	 5.10
la pièce 0.25 la douzaine..

— 0.30	
— 0.40	—

la pièce 0.40 la boite de 50
— 0.60	— 24
— 1	— 24

En acier, boîte métal de 12 punaise.

	

N• 2 En acier, d'une pièce, diamètre 10 % 	  la boîte de 50
No2 —	—	— 10 —	 	—	100
No 3 —	—	— 12 — 	 	—	100
Punaises • Phénix •, d'une pièce qualité supErieure.

	

Ne 2, 10 %	Ne 3, 12 %	No 4, 14 %
La boîte de 100	 • 2 •	2.25

Punaises Conté, goutte de suif.	 No 3475, 10 %
La boîte de 100	 	3.75

Punaises Ba1onnette, d'une pièce, extra solide.
No 3, 12 %

3 •
No 3480, 12

4.75

No4,14%
La boîte de 100	

Punaises cuivre.
3

No 3010, 8 %
4

No 3020, 10 %

La boîte de 100	
Taquets en buis à une pointe	

- — à deux pointes	

	

Pinces à dessin acier nickelé, largeur 31 % . 	
Eponges fines pour dessin ou lavis.	
Roulettes papier gommé transparent, large 17 %

— 28 %
— toile gommée, transparente,	17 %

Canif-grattoir man-
che ébène, virole
maillechort, 18 ;^ ....

Grattoir manche
ébène, 2 rivets 17

Canif 1 lame manche
buffle 13 %	

Canif 1 lame manche
buffle 13 %	

Canif 2 lames manche
buffle 16 %:..........

Canif 2 lames manche
buffle 18%,.	

5.50

5.50

4 •

4 •

5.75

5 •

16

-12                                                                              

5
{ie               

16                              

Fig, 47.

FILS A PLOMB EN MÉTAL NICKELÉ

pour Dessinateurs

Diamètre 10 %, tête à vis.
— 12 %, 
— 14%,

No 37.
No 39.
No.41.Fig. 4.8.         

la pièce la douzaine    

0.90
1.15
1.30

10.25
13
15.25             

2$	 FOURNITURES POUR LE DESSIN

CLOUS A PAPIERS DITS e PUNAISES

COUTELLERIE EXTRA GARANTIE
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.1. NICOLAS ANA, AUBERT Er 0e, Succasssuns	 29

BOITES VIDES POUR LE DESSIN

465 Boîtes bois blanc à coulisse	 22x10.. 4.75
438	—	bois verni à charnières (fig. 49) 23x11,5 9.75
904	—	bois verni à charn. et poignée 23x11,510.25
907	—	aulne poncé	—	—	23x11,5 8.60

A CROCHETS, POIGNÉE ET PLANCHETTE
Petit modèle 24x16

467 Epaisseur 5 cent., imitation noyer	16.75
468	—	-	noyer poli (fig, 50)	 33
469	 —	—	verni	 36	>

470	 —	—	à serrure 40	•

467 bis —	6 cent. 1,2, imitation noyer	 18	•

468 bis	 —	noyer poli	36

Grand modèle 28x21
471 Epaisseur 7 ,, imitation noyer 	  22.50
472	— 7 ;6, noyer poli	 45	•

474	— 7 %, noyer verni, à serrure	 54	•

471 bis — 8 %, imitation noyer 	 24	•

472 bis — 8 4, noyer poli	 48	•

473 bis — 8 %, noyer verni 	 57	.

BOITES A DESSIN GARNIES

Bois jaune verni, a poignée
et crochets

331 '" 25,5x17,5, garniture ordinaire	
332	23,5x17, double fond et serrure	

a Noyer verni, poignée et crochets

333	24x16, garniture ordinaire	
333 bis 28x20.5, serrure, garnit. compl.
349	31 ; 5x24,5, double fond, garniture

complète (fig. 511	
361	36.5x27,5, serrure garniture extra

STIRATORS AVEC CADRE EN NOYER
pour Aquarelle '

sans pointes, avec planches ; mesures de vue.

23 x 18 1/4 carré	  36 • 11 41 x 23 1/2 carré.	
26 x 20 1/4 raisin	  42 •	46 x27 1/2 raisin	
32x23 1/4 jésus.		 43.50	51x32.1/2 jésus.	

Sur commande, nous pouvons fournir jusqu'au format 57 x 74,

25.50
45 .

72 •
84 •

120 •
166 •

48 •
51 •
57 •
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ÉQUERRES

ÉQUERRES

FOURNITURES POUR LE DESSIN30

Dimensions en % 	

Fixes (fig. 52), assemblés érable ei
poirier	

- poirier rose extra	
poirier rose extra, quai. ingén,

	Tête tou- rnante, poirier rose extra	
(fig. 53), poirier rose

extra, qualité ingénieur	
Tête rectifiable (fig. 54), poirier rose

extra, qualité ingénieur	
Lame tournante (fig. 55), poirier rose

extra, qualité ingénieur	

38 60 60 65 72 75 90 100 110	 120 150

0.50 11.50 14.50 24.5028	•
8.75 8	• 8.50 15.5017.5021 .28 •

9.7612 . 16	• 16.75 18.60 26.7530 . 32.6026.6072 •

16	• 20	• 28	.32 • 42	•

24	• 30	.35 • 42	• 48	.64 .

1

35	• 42	. 48	.64 .

, 35	. 48	•

10 12

2.75
2.25

4.26
6	.

14 16 18 20 22 24 27 30

1.90
3	•
2.76 4	.

5	•
8.25

3.75
4.50

4.50
5.25

6	•

5.75

16.76

5.60
8.76

7.60
18	•

12	•
7	•

18	.

8	.
24	.

Dimensions en 56 	
Egnerres 450:

(Fig. 57), poirier rose extra, ajour.

	

(Fig. 56), poirier rose extra, q. ing	
(Fig. 57), assemblées érable et poi-

rier ajourées	
(Fig. 57), celluloïd transparent	

Dimensions en		
Allongées 670 1/2 (fig. 58), poirier

16 18 20 24 27

rose extra, qualité ingénieur	 1.802.252.403	. 3.40
Allongées 600, celluloïd transport 7.508	.

-	600, poirier rose extra,
ajourées 	 2.753.604	• 5

-	600 (fig. 59), assemblées
érable et poirier ajourées	4.254.50 5.75

Allongées 2 pour 1, quaI. ingén	 4 5	. 6.75
-	11/2 pr 1,	- 5 6.507.26

30 32 35 40 46

•

12.75

50 55

4.26
16	.

5.75

9.75
6.75
8.76

6.26
18	.

6.60
20	.

7.75

5.60

7.5011
24	•

10	.

10	.

14.50

16.60

14	•

17.50

, TÉS FIXES ET TOURNANTS
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50

17.50
26.50

20

0.65
0.90
2.50
4 >
6.50
7 .

30

7.50
11.25
12 .

40

11.75
18.75
20 •

J. NICOLAS AM, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 31

DÉCIMÈTRES

Fig. 60. Fig. 61.

DOUBLES
TRIPLES

QUADRUPLES
ET QUINTUPLES

Dimensions en centimètres	

	

Ordinaires à gorge, bois jaune, divisés en millimètres'	

	

plats (fig. 60), bois jaune, divisés en % et 1/2 %	
Fins, buis plat, (fig. 60), divisés en % et 1/2 % 	
Superfins, buis plat, (fig. 60), divisés en % et 1/2 %.. • •

— triangul.ànervure(fig. 61) —	
poirier, plaqués celluloïd (fig.60) —	—

PLANCHETTES A DESSINER
PLANCHETTES ORDINAIRES

emboîtées des deux bouts.

Dimensions Formats Prix

Fig. 62.

PLANCHES INALTÉRABLES en trois épaisseurs de bois

25x35
30x40
35x50
40x55
50x65
60x75
73x110

1/4 raisin	
1/8 grand-aigle
1 2 raisin	
1/4 grand-aigle
Raisin	
Jésus	
Grand-aigle	

11.75
15 >
21 .
24 .
36 >
45 •
72

Fig. 63. Fig. 64.

Dimensions Formats
Inaltérables
encadrées

3 épaisseurs

.	Inaltérables
a rainures pour

tendre
sans collage

34x50 1 2 raisin	 36 >

38x57 1/4 grand-aigle	 43 > 72 .
50x65 Raisin	 63 >

57X72 1/2 grand-aigle	 74 102 •

65X90 Colombier	 92 >

73x110 Grand-aigle 	 160 > 212 >

90x120 Grand-monde	 190 •

110x150 Double grand-aigle	 330 >
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

Fig. 65. RÈGLES PLATES

DIMENSIONS EN i,..... 50 65 75 90 100 110 120 150 200

Poirier rose extra..... .3.76 5 9.25 13.50 17.50
-	- extra quai. log. 2.75 4.15 5.2E 7.50 11	. 13.7516	. 32.7564	.

RÈGLES PLATES
A BISEAU DIVISE

DIMENSIONS EN CENTIMÈTRES	 30 40 . 50 60 80 100

Poirier rose mi-fin, biseau jaune divisé	
Alisier poli (fig. 66), biseau divisé	2.75

1.75
3.50

2.25
5.60

3	•
9	. 13	• 19	.

COURBES RÉGULIÈRES OU GABARITS
POUR CHEMINS DE PER

ØM1iivgí1Fig 67.
133. - Série complète de 63 pièces

donnant 120 rayons différents,
poirier extra, livrée en boite bois. 390

COURBES DE LA SÉRIE 133 PRISES SÉPARÉMENT

UN SEUL RAYONS

0.05
0.06	

?0.07
0.08
0.09 '
0.10

A DEUX RAYONS

0.11 et 0.16
0.12 - 0.17
0.12 - 0.18
0.14 - 0.19 i
0.15 et 0.20 \
0.21 - 0.26 1
0.22 -0.27 ?
0.23 - 0.28 iii
0.24-0.29

PRIX

3.50

4 - 50

6.25

A DEUX RAYONS

0.25 et 0.3
0.35 - 0.40 ,
0.45 - 0.50 `
0.55 - 0.60 1
0.65 - 0.70
0.75 et 0.80
0.85 - 0.90
0.95-1.00
1.05 -. 1.10
1 .15 - 1.20
1.25 - 1.30
1.35-1.401
1.45 et 1.50 '•
1.55 - 1.60
1.65-1.70
1.75 - 1.80 )
1.85-1.90;

PRIX

6	.

6.50

,

7.25

•

A DEUX RAYONS

1.95 et 2.00 '
2.05 - 2.10 \, '
2.15 - 2.20
2.25 - 2.30
2.35 - 2.4
2.45 - 2.50
2.55 - 2.60
2.65-2.701
2.75 - 2.80
2.85 - 2.90 /

2.95 et 3.00 `
3.05 - 3.10 1
3.15-3.20 `
3.25 - 3.30 1
3.35-3.40

PRIX

7 . 75

`

8.50

A DEUX RAYONS

3.45 et 3.50
3.55 - 3.60\
3.65 - 3.70 i
3.75 - 3.80
3.85 - 3.90
3.95 -4.00
4.05 - 4.10
4.15-4.20
4.25 - 4.30
4.35 - 4.40
4.45 - 4.50
4.55-4.60
4.65 - 4.70
4.75 - 4.80
4.85-4.90
4.95 - 5.00

PRIX

9.25

ÉCHELLES DE PROPORTIONS
Mesures 20 %, buis, plates, à boutons, 2 biseaux, divisées 1250/2500		5

- 30- - -- 2 -	-	- 		8.75
- 20 - - triangulaires, a 6 divis.: 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 8000.	11
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TABLES A DESSIN ET TRÉTEAUX

Table a dessin, peu-
plier, amboltée, ay.
barres bois dur
vissées	dessous
1 m 50 X 0 m. 80.

La mente, 2 m. X 1 m.

Tréteaux en hêtre, a
chevilles, double
mouv., 0,80 X 0,80,
la paire 	

1	 TABLES A DESSIN " UNIC "

avec planche encadrée 3 épaisseurs,
Régie auto-parallèle

et coffret pour accessoires

Prix

118

192

180

Basée sur un principe remarquablement simple, la table a dessin a Unie a réalise un
progrès considérable sur tous les modèles, même les plus perfectionnés.

l e Elle peut prendre toutes les inclinaisons, et se mettre ou verticalement on parfaite-
ment horizontale;

2. La planche reste constamment équilibrée a tous ses points d'arrêt;
3. Tous les changements de position s'effectuent simultanément, sans bruit, sous une

légère pression de la main, et sans la moindre interruption dans le travail;
4. tin simple effort exercé sur le levier a came commandant le dispositif de freinage,

assure un blocage absolu de la planche quelle que soit sa position;
5. La règle amovible a déplacements parallèles évite l'emploi du té et par. suite l'obli-

gation constante de le maintenir appliqué contre la planche.
Ces tables sont livrées avec bats hêtre verni en 2 dimensions :

H. 2, format 110 X 75 	  4x75	—.^ 
lI. 3, format t 20 X 80 	  525
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

COURBES IRRÉGULIÈRES ou PISTOLETS

Petits modèles de 1 à 7, poirier rose extra	  la pièce 5.75

Modèles moyens de 8 à 23, poirier rose extra	  la pièce 6.75

37	38	39	40

la pièce 8.50

Modèles extra-grands, de 33 à 45.

poirier rose extra	  la pièce 10 •

Pour les commandes pressées, nous nous réservon s
la faculté de remplacer le numéro choisi par un

modèle approchant, en cas de manquant.

CURVIMÈTRES
pour mesurer les distances sur les cartes géographiques

53A Curvimètre à deux cadrans,
manche métal, hectométrique
enregistreur, six échelles	

51 A Le même, sans hectométrique
enregistreur. 	

53 Z Curvimètre à bélière, deux
cadrans, hectométrique en-

registreur, six échelles	
51 Z Le même, sans enrcg. fig. 71

41
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Fig. 72.

J. NICOLAS AINÉ, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS

MESURES A RUBANS A MANIVELLE PLIANTE

35

Chesterman's (fig. 72) 10 mètres20 mètres

Boîte cuir jaune cousu, rub. métallisé 13	m 75	• 105	•

non mét. 15 48	•

métallisé 15 — 60	• 92	•

—	 —	 —	16 - 78	• 110	•

-	 —	 —	10 78	• 110	•

Rubans seuls • Chesterman's •
2212 Imperméable sans fil métallique 15 % 18
2800	—	avec fil	—	13 -- 32	• 55	•

2213	 —	 15 30	• 50	•

126	 —	16 40	• 62	•

2026	 —	—	10 -	40 • 62

Les rubansavec fils métalliques sont recommandés ; mais il est impossible de les garantir
particulièrement pour les personnes travaillant à l'extérieur.

DÉCAMËTRES RUBAN ACIER
74/2 Décamètre ruban acier, gradué entièrement en centimètres, boite métallique

nickelée, manivelle pliante.	  50 •

MESURES ROULANTES DE POCHE
A RESSORT

Boîte métallique nickelée avec bouton d'arrêt, ruban acier divisé en millimètres
Le mètre	  9 • I Le double mètre	 18 •

MÈTRES ET DOUBLES MÈTRES PLIANTS   

Mètres 10 branches, imitation buis, 10 %	
— 10 branches, buis, 10 %	
- 10 branches, os, 10 % .	

Doubles mètres, buis d'Australie, extra-fins, ressorts à boutons
10, 12, 14 et 16 %	 	la pièce.

Les mêmes, double épaisseur, 13 %	
Doubles mètres buis d'Australie, divisés au millimètre sur

toute la longueur, 16 %	  la pièce.
Doubles mètres, laqués jaune, nouveaux ressorts, 16	— 

3 .
7 •

18 •

7.75
9..75

11.50
4.25  

Fig. 73.   

CALCU LIGRAPH ES
Cercles à calculer remplaçant les règles à calcul

Ne 33 Cercle à calcul double, système Boucher, avec un cadran fixe et un
cadran mobile papier, deux aiguilles et un index	

NO 33 M Le même, avec cadrans métal	

Cercle À calcul, système Charpentier, métal gravé avec curseur 	

85 •
95 •
75 •
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Prix

28 •

32 •

FOURNITURES POUR LE DESSIN

RÈGLES A CALCUL

Règles à calcul " PRATIQUE "

En celluloïd, extra-plates pour la poche, aveo curseur.

Règle système Mannheim, long. 15 cm., division 12 cm, 1/2.

Règle e Electric n	 —	- ,	-	-

RÈGLES A CALCUL Marque TAVERNIER-GRAVET

plaqué celluloïd,	livrée en étui cuir 	 32	•

co

N. 6 Règle 15	cm.,	buis,	à biseau,	plaqué	celluloïd,
avec curseur		 63	•

N. 8 Règle	26	cm.,	buis	à	biseau,	plaqué	celluloïd,
avec curseur à glace		 75	•

N° 8bis Règle 26	cm., buis, à biseau, plaqué	celluloïd,
avec curseur encadré		 65	•M

FÎ
N. 29 Règle 26	cm., buis,	à biseau,	plaqué	celluloïd,

avec	curseur	à glace.	Spéciale	pour radio-
électriciens,	T.	S.	F.,	etc	 105	•

â N. 30 Règle 26	cm., buis,	à biseau,	plaqué	celluloïd,
curseur à glace. Cette régie dite du commer-
çant et industriel de A. Béghin et P. Génot
est spéciale pour le calcul des hausses,	re-
mises, escomptes, prix de revient et de vente,
vérification des comptes en banque, etc	75	•

Système BEGHIN

N° 13h15 Règle 26	cm.,	buis, à biseau, plaqué celluloïd,
avec échelle des carrés, curseur	glace	100	•

N .	i14bis Règle	26	cm.,	buis,	à biseau,	plaqué	celluloïd,
curseur à glace, échelle des logarithmes. Spé-
ciale pour	électriciens . 	 105	•

NOTICE

Instruction pour la règle a calcul de Beghin, avec problèmes
industriels 	

CURSEURS

Curseurs .pour règles Mannheim 26 em	
Beghin, 13 bis 	
Electriciens, i14 bis 	

Etuis pour règleS à calcul de 26 cm., en peau	
26 cm., en simili cuir
15 cm., en peau 	

Système MANNHEIM

N. 27	Règle 10 extra- dite de butscm.,	plate,	 poche,

12.50

8.50
9.50
9.50

5.50
3.75
3.75

Fig. 74.    - Copyright numérique Les éditions d'Ainay Lyon 2009 -     
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RÈGLES A CALCUL Albert NES'TLER
Prix

" Système Metz"

N° 12 A Règle à calcul, 15 cm., acajou plaqué
celluloïd, curseur aluminium, avec verre,
divisions fines 	

N° 12 B Même modèle avec curseur à loupe ....
N° 14/3 Règle a calcul, 27 cm. 1/2, acajou plaqué

celluloïd, curseur en aluminium, avec
verre 	

	

N° 14 L Même modèle avec curseur à loupe..... 	
N. 23R 3 Règle à calcul, système Rietz, 27cm. 1/2,

acajou plaqué celluloïd, curseur en alu-

	

minium, avec verre, modèle très pratique	
En dehors des opérations courantes de

la multiplication, de la division, de l'ex-
traction des racines carrées, de l'éléva-
tion au carré et aux autres puissances,
elle permet de lire directement les Joga-
rithmes, les cubes et les racines cubi-
ques, saris le secours de la réglette et
sans la retourner 	

N. 23 L Même modèle avec curseur à loupe...
N° 37 Règle a calcul, 28 cm., acajou plaqué cel-

luloïd, curseur aluminium. — La règle
est munie d'une échelle spéciale V, pour
le calcul des résistances et des chutes de
tension dans les conducteurs électriques,
qui permet 'd'obtenir très rapidement les
valeurs cherchées. Pour le calcul des vi-
tesses périphériques en fonction du dia-
mètre et du nombre de tours, ou d'une
quelconque de ces quantités en fonction
des deux autres, on se sert de l'échelle
U. Les calculs des puissances et les
extractions des racines, quel que soit
l'exposant, que l'on a souvent à faire dans
la construction des machines électriques,
s'effectuent facilement au moyen de
l'échelle des puissances, qui donne, en
outre, les logarithmes naturels ou à base
quelconque. Cette échelle facilite aussi le
calcul des arbres et 'des axes et rend
d'excellents services pour le calcul des li-
gnes de transport de force à suspension
catenaire et pour la résolution des pro-
blèmes de thermodynamique. Un tableau
de renseignements usuels au dos de la rè-
gle contient un très grand nombre de ces
renseignements. Ce tableau dispense des
recherches dans les aides-mémoire 

N . 37 L Même modèle avec curseur à loupe..... .

NOTICE

Instruction A. Nestler : La règle à calcul loga-
rithmique et son emploi 	

55 •
72

90 •
123 •

117 •
144 •

132 •
160 •

15 •

CURSEURS

Curseur aluminium, avec verre, pour régie 12 A	  10 • ; avec loupe
— —	 —	t4	  19 .;

23 	  22 .;	
— 37	  22 .;	—

27
39 •
44 •
44 •
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72 •

34 .

85

140 •

88

11.50

360.... 12	•
369.... 12	•
378.... 19	•
3 7 9.... 16.50

CURSEURS
Curseurs en aluminium, ay. verre, p* règle

38
	

FOURNITURES POUR LE DESSIN

RÈGLES A CALCUL A. W. FABER
Prix

N° 369 Règle à calcul, 15 cm., buis plagéé cellu-
loïd, curseur en aluminium, avec verre, échel-
les des sinus, tangentes et logarithmes au
revers du coulisseau, deux échancrures avec
repère 	

N° 339 Règle simplifiée extra-plate, 28 cm., poirier
plaqué celluloïd, avec curseur celluloïd trans-
parent 	

N o 360 Règle à calcul, 28 cm., buts plaqué cellu-
lo'id, curseur en aluminium, avec verre, échel-
le des sinus, tangentes et logarithmes au re-
vers du coulisseau, deux encoches avec re-
père 	

N. 378 Règle à calcul, 28 cm., buis plaqué cellu-
loïd, curseur en aluminium, a index, avec ver-
re, échelles des sinus, des tangentes et des
logarithmes au revers • du coulisseau, deux
encoches avec repère 	

Cette nouvelle règle possède d'autres
échelles logarithmiques, a l'aide desquelles
on peut:

1° Calculer les puissances et racines de la

forme ax et , Ou x peut étre une frac-
tion. l.a longueur restreinte de la règle don-
ne naturellement une limited ces calculs, de
sorte que, par égard a la plupart des va-
leurs qui peuvent se présenter dans la pra-
tique, les échelles ont été établies dans les
limites de 1,1 à 100.000.

2^ Avec une seule position du coulisseau,
déterminer l'effet utile d'une dynamo ou d'un
électro-moteur.

3° Avec deux positions du coulisseau,
Obtenir la section d'un fil conducteur en cui-
vre pour courant alternatif ou continu, si
les autres grandeurs sont connues.

N° 379 Règle à calcul, 16 cm., buis plaqué cellu-
loïd, curseur en aluminium, a index, avec
verre, échelles des sinus, des tangentes et des
logarithmes au revers du coulisseau, deux
encoches avec repère.

Cette règle possède, comme la règle • 378,
les autres échelles logarithmiques permet-
tant de faire les calculs énumérés ci-des-
sus

NOTICE

Instruction A. W. Faber, avec f planche hors texte..
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Prix

Cette machine permet de faire très rapidement
les quatre opérations sans erreur. Le fonctionne-
ment en est des plus simples. Elle comporte 9 rai-
nures verticales portant des colonnes de chiffres
correspondant de droite à gauche, des centimes
aux millions. Chaque machine est livrée avec une
notice explicative..

Machine • Rebo •, en, étui portefeuille,
façon cuir (modèle courant)	  40 •

Machine • Rebo •, en .étui portefeuille,
beau cuir, (modèle de luxe)	  65

15

Fig. 77.

Socle permettant de transformer la machine à calculer de poche en une machine
pour le bureau et inversement. Ce socle se ferme pour mettre la machine à
l'abri de la poussière	

Bloc perpétuel chimique, pouvant s'adapter à la machine pour y inscrire des
résultats ; s'efface à volonté	 8

11 •

31 •
36

J. NICOLAS AINIi, AUBERT ET 0e, SUCCESSEURS

MACHINE A CALCULER " REBO "

39

CYLINDRE A CALCULER " NESTLER"
Le cylindre à calculer • Nestler • sert à résoudre tous les calculs comportant la

multiplication, la division et opérations combinées, par exemple les calculs de poids, de
prix, de matières premières, de quantités, de dimensions, de salaires, d'intérêts, de
proportions, d'arbitrage. etc.	'

Fig. 78.

Ne 44. Longueur 25 5L, répondant dans l'exactitude de ses résultats à une règle de
1 m 60. Livré avec notice explicative 	  320 •

Sur demande, ce cylindre peut être fourni en deux formats plus grands correspondant
à des règles de 3 m 75 et 12 m 50.

PANTOGRAPHES
pour agrandir, réduire on copier très facilement les dessins

21665 Pantographe poirier simplifié vis et bouton cuivie, 35 centimètres......
24666	—	buis à coulisses, échelle divisée, roulette mobile, pointe os,

40 centimètres.. 	 .-
Le même, en 50 centimètres	
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FOURNITURES POUR LE DESSIN

ENCRE DE CHINE
EN BATONS

le bâton
Fig. 79.

NO 33 Mandarin court, qualité courante	 0.50
103 Carré plat, forme tombeau, qualité fine Nan-King	 2.50
158 Plate noire, â la Perle, petit modèle, qualité extra-fine Nan-King (fig. 79) 9.50

ENCRE DE CHINE LIQUIDE

Marque . J.-M. PAILLARD .
Qualité spéciale . YANG-T SE .

Chaque flacon est muni

d'un chargeur en plume.

la doua. la pièce

No 30 Flacon carré, petit ..... 21 '1.75
31	—	rond,	—	..... 26.60 2.25
35	—	—	moyen ... 37.80 3.20
37	—	—	grand .... 49	• 4.10
47 Grand flacon, 1/8 de litre 7.70
49	—	1/4	 12.60
51	—	1/2 litre .. 22.40
55	—	1 litre.... 42	•

Fig. 80.

ENCRE DE CHINE LIQUIDE

Ne 304
302

1843
1842
1841
1840

Marque . BOURGEOIS Ainé 	la douz.

21
48	>

le flacon

Petit flacon, bouchage liège	
Grand flacon, bouchage systématique	
Bouteille 1/8 de litre	

1/4	—		
—	1/2 litre	
—	1 litre	

1.75
4.10
8

13	•

23	.
42	•

ENCRE DE CHINE BRILLANTE ,
Marque • BOURGEOIS Ainé

Fig. 81.

Modèle réduit.	Recommandée pour les dessins it la plume	 21 1.75
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Fig. 82.
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ENCRE DE COULEUR INDÉLÉBILE
Grands flacons • 3.-M. PAILLARD •

marque • YANG-TSE •
Qualité extra, 22 nuances, le flacon no 19	 2.80
Blanc.	 Outremer.
Bleu de cobalt.	 Pourpre.
Bleu de Prusse (fer).	 Sépia.
Brun rouge.	 Sienne naturelle.
Carmin (maçonnerie).	 Sienne brûlée (bois).
Ecarlate.	 Teinte neutre (acier).
Gris.	 Vermillon.
Indigo.	 Vert clair.
Jaune (cuivre jaune).	 Vert foncé.
Noir.	 Violet clair.
Orangé (cuivre rouge).	Violet foncé.

(Voire carte couleurs ci-tonie)

ENCRE DE COULEUR INDÉLÉBILE
Petits flacons, marque • BOURGEOIS •

12 nuances, le flacon	 1.75
Jaune clair.	Sépia.
Noir.	 Vert clair.
Orangé.	 Vert foncé.
Pourpre.	 Violet.

Bleu.
Carmin.
Ecarlate.
Gris.

ENCRE A CORRECTIONS
Pour la retouche des épreuves photographiques indus-

trielles sur ferro-prussiate. (Blanche, rouge ou jaune).
Le flacon	  2.20

ENCRES ANTOINE	la courtine 1/8 de litre' 1/4 de litre le 1/2 litre le litre

• Encre noire fixe	
Encre mauve	
Encre écarlate	

2	•

1.75

2.40
3.25
3.25 .

3.40
5	•

5	•

4.75
7.50
7.50

7.25

Encres de couleur ordin. (carminée, violette bleue, verte, jaune) la pet. courtine
Encre carmin extra, parfumée	 le flacon

1.40
1.75

-	-	-		 le grand flacon 2.50
Encre émail, indélébile, pour écrire sur zinc (bleue, rouge ou noire), le flacon
Encre à décalquer au fer chaud (bleue ou jaune)	

3.75
2.75

Encre blanche pour écrire sur papier foncé	 	-	
`Sandaraque	 le flacon no 2

1.75
2.50

-	 		-	no 3 3

CO RE CT OR

Ce produit enlève les taches d'encre sur le papier et les tissus. I1 ne jaunit pas le papier,
laisse

Ne 321bis
423bis
323bis

l'impression intacte, n'altère pas les tissus	  la boîte	4.25

PLUMES A DESSIN

Plumes Elanzy-Poure et Cie	
-
- emmanchées	

la pièce la douz. boite 100 boite 144

0.35

0.75
1.25
4	•

7.75
13.75
47.75

170 - Gillot's	 2.50 18
179 4.25 33
290 9.50 75

2350 -	Sommerville 	 2.25 18
0370

4
-	J. Mitchell's	
-	Vaccinostyles de Blaney	

5.50
2	• 15	•

63	•

108 -	de ronde J. Mitchell's, n08 1,2,3,4,5 1 25 13.50
518 -	Brandauer pour lithographes	 9.50 76	•

559 -	extra-fines : la pièce, 2.25; la carte de 6, 12	•

403 Porte-plume it dessin, sans plume	 	-	0.80; la douzaine	9	•
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DEUXIÈME PARTIE

AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

COULEURS EXTRA-FINES « LEFRANC » POUR L'AQUARELLE

DEMI-TUBES

COULEURS MOITES

Les couleurs mar-
quées d'un * ne sont
pas solides.

Première Série. — Prix : 2

*Bistre.
*Bitume. •
Blanc d'argent.

- de Chine.
Bleu de Prusse.

Bleu de Chine.
— minéral,

de Paris.
— saphir fixe.

Brun de Madder.
*Carthame.
Cendre bleue.

— verte.
Gris de Payne.

Brun de Mars.
Gomme-gutte.
Jaune de Mars.

— de strontiane
Laque fine.

— de garance.

Bleu de cobalt.
*Carmin fin.,
Jaune cadm. citron

- — clair.
- — moyen

Auréoline.
Bleu coeruleum.

*Carmin extra-fin.

Brun rouge.
Brun Van Dyck.

*Laque jaune.
Noir de bougie
— d'ivoire.

Deuxième Série.

Indigo.
*Jaune brillant.

- capucine.
- chrome cl.

fondé,
— orange.

- citron.
- de Naples.

Troisième Série.

*Laque rose.
Orangé de Mars.

*Ponceau.
*Rose géranium.
*Rouge géranium.

— phénicien.

Quatrième Série,

Jaune cadra. foncé.
orange

Laque- de gar. foncée
— rose.

—	rose doré

Cinquième Série.

Carmin de garance!
*Pierre de fiel.

Noir de pêche.
- de vigne.

Ocre jaune.
— rouge.

Rouge indien.

— Prix : 2.50

Jaune d'or.
*Laque carminée.
* — verte.
* — violette.
Outremer clair.
Outremer foncé.

*Stil de grain brun.
Vert anglais (3 nO')

— Prix : 3
Rouge rubis.

* — de Saturne.
Sépia naturelle.
Sépia colorée.
Teinte neutre.

— Prix : 4

Laque de Smyrne claire
moy.

Oran- gé d'alizarine
*Pourpre impérial.

— Prix : 6.26

Rouge cadm. foncé.
— —	orange.

Rouge de Venise.
Terre d'omb. natur.

brûlée.
— de Sienne nat_
- — brûlée_

Vert émeraude.
* — lumière.
• — mousse.
* — végétal.

— Véronèse.
* — de vessie.
*Violet bleu.
* ronge.

*Vert Cobalt.
* — de Prusse.

— olive.
Violet de Mars.

— minér.1 et 2.

Vermillon écarlate.
— permanent

Vermillon.
Vert de cadmium.

Smalt.
Violet de cobalt_

Sixième Série.

Jaune indien

— Prix : 8.25
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Teintes conventionnelles. — Le bâton, 2 •

Acier. Brique réfract. Cuivre rouge. Terrain.
Acier forgé. Brique rouge. Fer. ruiles.
Antifriction. Bronze. Fonte. V erre.
Ardoise. Cuir. Pierre de taille.
Bois. Cuivre jaune. Plomb, Zino, Etain. Maçonnerie :	4.75

Tablette.

J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS

COULEURS EXTRA - FINES « BOURGEOIS »
pour l'Aquarelle

43•

Première Série. — Bâton hexag., 2.75 ; tablette, 1.95 ; li2 tabl., 1.40; 1/2 tube, 2 •

Bistre (tubes).
Blanc d'argent.
Blanc de Chine ou

de zinc (tubes).
Bleu de Prusse.

Brun rouge.
Brun Van Dyck.
Laque jaune.
Noir de bougie.
— d'ivoire.

Noir de pêche.
Ocre jaune.
— rouge.

Rouge indien.
— de Venise.

Sang de dragon.
Terre de Cassel.

— d'ombre nat.
brille.

— de Sienn e n at.
- —	brille.

Deuxième Série.—Bâton hexag., 3.50 ; tablette, 2.30; 1/2 tabl., 1.60; 1/2 tube, 2.50

Bleu minéral.
— de Paris (tub.).

Brun Madder.
Cendre verte.

— bleue.
Gomme-gutte.
Graphite (tablettes).
Gris de Payne.
Indigo.
Jaune brillant (tubes).

— chrome citron

Jaune chrome clair.
—	foncé.

— citron au strontiane.
d'or.

— de Naples.
Laque carmin. rose.

—	fonds.
— rose extra.
— verte.
— violette ou viol. 2.

Outremer clair.

Outremer foncé.
Pourpre clair.

— foncé.
Rose carthame.
Rouge turc.
Sépia naturelle.

— colorée.
Stil grain brun (tubes).

- jaune —
Teinte neutre.
Vert chrome no 1 (tubes)

i

V ert chrome no 2 (tubes
— — no3 —
— émeraude.
— lumière bleu (t.)

no 1.
- — no 2.

mousse (tubes).
olive.

— Véronèse.
— de vessie. -

Violet clair extra.
— foncé extra.

Troisième Série. — Bâton hexag , 4.75 ; tablette, 3.25; 1/2 tabl., 2.25 ; 1/2 tube, 3 •

Bleu paon (tubes).	Jaune indien imitat. Rouge de Mars (tubes) Vert de Scheele (tube s
— de Sévres (tubes) Laque écarlate.	— de Saturne.	— de Prusse —

Brun de Mars —	— ponceau(tubes) Vert de Chypre no 1.	— végétal.
Géranium.	 Rose tyrien (tubes).	—	— not. Violet de Mars.

f

Quatrième Série. — Bâton hexag., 6.25; tablette, 4.75 ; 1/2 tabl., 3.50 ; 1,2 tube, 4

Bleu céleste.
— de cobalt.

Carmin fin.
Cceruleum.
Jaune cadm. citron.

Jaune cadm. moyen. I Laque garance rose.
— clair.	— rose doré (t ).

— foncé.	— garance foncée.
- ( — rouge.	pourpre (tubes).
- péruvien (tubes)	Rouge cadm. or ange (t.)

Rouge cadm. verra. (t.)
Vermillon clair.

—	foncé.
Vert cadm. (tubes).
— de cobalt.

Violet de cobalt.

Cinquième Série.— Bâton hexag., 9.25 ; tablette, 7 • ; 1/2 tabl., 4.75 ; 1 2 tube, 6.25

Auréoline (tubes).	Carmin de garance Pierre de fiel.	Rouge de cadmium
Carmin extra.	

f	
(tubes).	 Rouge de cadmium	pourpre (tubes).

	

— brûlé(tubes)	Ecarlate (tablettes).	carmin (tubes).	Smalt (tubes).
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Bleu de cobalt.
Cceruleum.
Jaune cadmium pâle

Jaune cadm. moyen.
orange.

- — foncé.

44 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE .

COULEURS EXTRA - FINES « ROWNEY »

pour l'Aquarelle

Première Série

Demi-tubes
ou demi-godets ..... 3 •

Blanc d'argent.
Bleu minéral.

— permanent.
— de Prusse.

Brun rouge.
— Van Dyck.

Gris de Payne.
— de fusain.

Jaune chrome citron

Jaune chrome moy.
- — orange.

— foncé.
— de Naples.

Laque jaune.
Magenta.
Mauve.
Noir de bougie.
— d'ivoire.

Noir de vigne.
Ocre jaune.
Outremer français.
Pourpre.
Rouge indien.

— . de Saturne.
— de Venise.

Sang de dragon.
Stil de grain brun.

Teinte neutre.
Terre ombre brûlée.

— natur.
— Sienne brûlée

natur.
Vert- d'Hooker n° 1.

— no 2.
ou vert végétal.

Vert olive.

Deuxième Série. — Demi-tubes ou demi-godets	 4.20
Alizarine carminée.

— écarlate.
jaune. -

- verte.
— violette.

Bleu cyanine.

Brun de garance.
Gomme-gutte.
Indigo.
Laque carminée.

— écarlate.
— géranium.

Laque pourpre.
Orangé de Chine.
Sépia naturelle.

— colorée.
Stil de grain jaune.

Vermillon.
— écarlate.
— orange.

Vert de vessie.
— Véronèse.

Troisième Série. — Demi-tubes ou demi-godets	

Jaune citron.
- indien.

Orangé de Mars.

Quatrième Série. — Demi-tubes ou demi-godets

5.25

6.30

Vert émeraude.
oxyde chrome.

Violet de cobalt.

Auréoline.	 Carmin brûlé.Laque gar. rose.
Carmin.	 Laque gar. foncée. I	—	doré

Laque gar. pourpre.
Pierre de fiel.

Prix

Gouache souple . Blanc de Chine permanent ., de Rowney..... le 1/2 flacon
	 le flacon

Fiel de boeuf (ox-gall) pour le coloris 	 le 1j2 flacon
--	—	—		  le flacon

Vernis Soehnée ne 1, pour retoucher la gouache	
— —	no 2, pour aquarelle	

Fixatif Vibert pour aquarelle 	
Dissolvant du fixatif Vibert pour étendre ou dissoudre	
Vernis Zapon pour imperméabiliser le cuir et faire des réserves 	

5.26
7.80

3.76
6.25
5 •
5 •
7.25
7 25
4.50
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BOUTEILLES A EAU BOUCHÉES A VIS

et formant godets à crochets.

Fig. 88.

t

J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS

COULEURS A L'AQUARELLE « J.-M. PAILLARD »

pour Ecoliers

Prix unique

Blanc d'argent.
Bleu cobalt.

pour toute la série
Jaune chrome foncé
-	citron.

le

Noir d'ivoire.
Ocre jaune.

tube	1	•

Terre Sienne brûlée.
natur.

- minéral. -	indien. Outremer. Vermillon.
-	de Prusse. -	de Naples. Rouge indien. Vert de chrome.

Brun rouge. Laque carminée. -	de Venise. émeraude.
- Van Dyck. -	écarlate. Sépia naturelle. olive.

Carmin. -	de garance. colorée. de Prusse.
Gomme-gutte -	rose. Teinte neutre. végétal.
Gris de Payne. Géranium. Terre d'ombre brûl. Véronèse.
Indigo. Mauve. -	-	natur. de vessie.
Jaune de chrome.

GOUACHES LIQUIDES EXTRA -P1NES
Blanc d'argent.....	4.50 Noir de pêche	 4.50 Sépia naturelle ....	8
Brun rouge		4.50

I
de vigne	 4.50

I
Vermillon	 11

Carmin 	11	• Sépia colorée 	 8	. -	imitation 6

45

GOUACHE POUR LA DÉCORATION
Blanc perman.,1/6 Huet l •

le flacon 3.50
Fig. 87.	 Bleu- de cobalt 	8.75

- lumière 	' 	6.75
- de Prusse 	4 •

Brun vénitien 	5.25
Carmin (imitation)	6.75
Grenat	 6.75
Jaune chrome clair . 4 •

- foncé. 4 •
- fixe clair	 6.75
- - moyen	 6.75

	

foncé 	 "6.75
Laque carminée	 6 •

- orangée	 5.25
- - viridine	 6 •

Mandarine	 6 •
Mine orange (imitat.) 5.25
Noir intense	 4 •
- d'ivoire	 4 •

ARTISTIQUE
Ocre jaune	 3.50

- rouge 	 3.50
Outremer clair	 5.25

- foncé 	 5.25
Pourpre 	 6.75
Rose carthame	 6.75

- géranium 	 6.75
Rouge clair	 6.75

foncé	 6 •
- de Perse	 5.25

Sépia colorée 	 4 •
Terre Sienne brûlée . 3.50
Vert anglais moyen. 5. 25
- bleu lumière	 5.25

bronze moyen . 5.25
- émeraude	 6 •
- jaune	 8.75
- Véronèse	 5.25

Violet bleu 	 5.25
- de Parme 	 6.75

Gouache blanc d'argent J.-M. PAILLARD, marque .Dériot'., le flac., 4.50; le tube, 3.75

778 Rondes, m6tal terni, 2 godets 88x36
768 Plates,	2 - 98x63
770 Ovales,	2	- 78x36
772	-	2 - 98x50
777 -	2	102X70

13.25
23.25
16.75
22
31.50

Cuivre nickelé, embouti
773 Ovales longues, 1 godet 135x47
774	--	-	2 - 155x47

20 •
24 •
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46 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

PINCEAUX pour le Lavis et l'Aquarelle

Série	 I.apièce Ladouz.

10 Pinceaux mi -fins, petit-gris, montés plum. 6 grossi., 3 à 8 0.60 6.75
5	-	fins,	 - 1.10 12.25
2	-	superfins -	-	-	-- 1.40 15.75

25	 -	- -	mont. plum. de cygne (fig. 89)

N' • 	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Prix: 1.75 2 . 2.75 3.50 5 . 6 • 6.75 7.50 8.25 9 . 10.75

N. 9

N. 12

N. 16

Fig. 90.

Série 41 bis. - Pinceaux un bout, fins, petit-gris, manche verni.
Numéros	 	8	9	10	11	12	13	' 14
Prix	  1.25 1.35 1.50 1.75 2 > 2.25 2.50

Série 41. - Pinceaux un bout, superfins, petit-gris, manche verni (fig. 90)
Numéros	 8	9	10	11	12	13	14	15	16 
Prix	  1.65 1.85 2.10 2.50 2.75 3 . 3.50 4 . 5

Série 42 bis. - Pinceaux deux bouts, fins, petit-gris, manche verni.
Numéros	  6-8	7-10	8-12	9-13	10-14	11-15
Prix

Série 42. - Pinceaux deux-bouts, superfins, petit-gris, manche verni.
Numéros	1-4	3-8	5-7	6-8	7-10	8-12	9-13 	10-14_11-15

Prix	 1.80 2.25 2.75 3 . 3.50 4.25 4.75	5.75	6.50

PINCE AUX SPÉCIAUX POUR L'AQUARELLE
AVEC MANCHE BOIS (fig. 91)

éi 	1 	 icaxrns	 aterue en.
Nmrs1234567891	11	4
Pi ..	.625	.63.32	.645	-565	.01 	42

2.25 2.75	3.25	3.50
	

4 .	4.75
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N• 3

Fig. 92.

Série 84. - Pinceaux extra-fins en petit-gris, montés sur plumes, manche bois blanc.
Numéros	 	0	1	2	3	4	5	 6

Prix 5.25	6.50	8.50 10.50 12.75 15 •
	

18 •

Fig. 93.

Sér. 1080 bis. - Pinceaux martre rouge, ire quai., bouts point., poils de 1 1/2 l 3 % de long.
1	 3	 5Numéros

Prix	 la pièce	12.75P 8.40	 5 •

47J. NICOLAS AÎNÉ, AUBERT ET (;1e, SUCCESSEURS

PINCEAUX MARTRE ROUGE « ROWNEY
POUR L'AQUARELLE

MANCHES BOIS NOIR VERNI, VIROLAS MAILLECHORT

Numéros..	0	1	2	. 3	4	5	6	. 7	8
Prix ...... 5.70	5.85 6.90	8.25 11 • 12.90 15.60 22.50 28.80

PINCEAUX POUR LAVIS ET DESSIN INDUSTRIEL

No 3

N° 1

PINCEAUX JAPONAIS	Petits	Moyens	Gros	Extra-gros

3.50	5 • et 6 . • 7 • et 7.50 8.50 et 9 •

GODETS EN PORCELAINE

No 216. - Godets ronds, porcelaine blanche (fig. 94).
Diamètre en Daim 40	50	60	65	70	80	90	100

Prix	  0.75 0.95 1.30 1.80 2.25 2.75 3.25 4.40

NO 1307. - Godets à pans, en faïence (fig. 95).
Petit modèle 60 %.. 2.40 - Grand modèle 75 %.. 2.85

GODETS EN SÉRIES
Ne 217. - Série de 4 godets porcel.

	

Fig. 95.	 rentrants, avec couvercle (fig. 96,.

	

Diamètre, %...	60	70	80	90	5	100 

Prix........... 8.50 11 • 12.75 15.50 20.50 26 •

LAVE- PINCEAUX A DEUX BECS

1280/00 En verre, diam. 6 % , haut. 4 `6 	
1280/0	-	- 5 - - 4 - 1;
1280/1	-	 7 - - 6 -
1280; 3	-	- 9 - - 8 -
50 En aluminium, - 6 - - 5 -
52	-	- 8 - - 6 -
1527 En aluminium, inversable avec crochet pour

fixer à la palette 	
•
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Prix

Plaque 6 trous 14 X 10	
— 8 — 17 X 10	
— 10 — 23 X 10 (fig. 98)	

Plaque 3 trous et 1 pente	8 x 5 (fig. 99)	 7.50
—	9X6	 9	•

—	 —	11 X 7	 12	• -

19 50
21 •
24 •

Fig. 99.

Fig. 100.

PALETTES EN FAIENCE ANGLAISE

très minces et très légères (fig. 100)

N o 5 — 13 centimètres, palettes carrées	 7.50
G -- 15,5 11.25

--	7-18 13.50
—€ S-20 15.50

18 •
21 •
24 •
28.50

13.50
15 •

21 •
23 •
25 •
25 •
26.50
29.50
39 •
45 ••
48 •

6 •
7 •

PALETTES PLIANTES , METAL `TERNI

5223 Plate 20x9 12 cases et 12 pentes..

4104M	
5226 lovable 20X9 12 — 12 — ..

— —•" `' '	 1035 Plate 20x9,5 12 cases simples..
1036 — 22x11 13	—
1037 — 24x12 14 • 
1041 — 20X9,5 12 cases doubles..
1042 — 22x11 13	—
1043 - 24X12 14	-	..
1038	— 20x9,5 18 cases simples et divis.
1039 — 22X11 20	—	
1040 — 24X12 25	—

48	 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

PLAQUES EN PORCELAINE
POUR L'AQUARELLE

— 9 -23

— 10 -25

11 -28

— 12 — 30

PALETTES PLIANTES EN ALUMINIUM
ARTICLE SCOLAIRE

5221 11X14, 15 pentes	
5222 23,5X14, 18 pentes	
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Boites métal verni garnies de couleurs
sans danger.

k	 1.7 
°17		W77 % /_^]

311 7 tubes, 1 pinceau, 9X6,5.
333 10 — 1 —	12x6,5.

335 12 — 2 —	16 x 7,5.
339 18 — 3 —	22 X 10..

341 24 — 3 .	22 x 10..

la pièce
9.75

14.75
18.50
26 •
34.50

la pièce

512 16x7,	12 tabl., 1 pinceau.. 5.50
513 16,5x85 20	—	2 — (fig.102) 7 •

514 20x9, .	24	—	2 – 	8 •

la douzaine

112 •
168 •
210 •

49J. NICOLAS AINE, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS

BOITES DE COULEURS MOITES
POUR L'AQUARELLE

BOITE • PRISMA •

308 16x7, formant palette, avec 12 godets,
couleurs • Prisma •, 2 pinceaux.

La pièce..... 9.25	I	La douzaine. 105 •

BOITE MÉTAL VERNI
a casier mobile, 17x8;5

477 Avec 15 godets couleurs fines. 1 tube blanc
et 2 pinceaux	 23 •

BOITE • VÉLASQUEZ
métal verni, 13x7

10 demi-godets et 2 pinceaux.
La pièce 12 • — La douz. 136

365 17,5x9,5, 24 demi-godets
et 2 tubes J.-M. Paillard
(fig. 106)	 36.50
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Fig. 109.

BOITES MÉTAL VERNI

211 — 14 x 8, avec 16 cases " couleurs
superfines, 2 tubes blanc et 2
pinceaux (fig. 109)	 42 •

210 — 14 x 8, avec 30 cases couleurs
superflues et 3 pinceaux	 54 •

50	 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

BOITES DE COULEURS MOITES
POUR L'AQUARELLE

Fig. 107.

BOITE • EMERAUDE •

13 x 7 10 demi-godets	  16.75

Fig. 108.

BOITE • CORAIL •

22 x 7, 18 demi-godets et 2 tubes...... 31.50

BOITES MÉTAL VERNI
couleurs superflues

450 —	5,5x4,5 contenant 8 cases,....21	•

451 — 8,5x5 —	12	—	... 30	•

452 — 12,5 x 6 18	... 42	•

453 —	11 x 7 24	—	... 54	•

BOITE • VAN DYCK •
métal verni, 17 X 9,5

603 Contenant 12 demi-tubes couleurs
superflues et 4 pinceaux .... 42 •

BOITES MÉTAL VERNI

Hortensia 15.5x7. Avec 9 demi-tubes
couleurs superflues et pinceaux. 27 •

Fuchsia 22 x 7. Avec 15 demi-tubes
couleurs superfines et pinceaux. 42
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BOITES DE COULEURS' MOITE
POUR L'AQUARELLE

< PERPECTA

Boite métal verni,
22.5x10, avec pa-
lette en aluminium
indépendante et 1
porte-pinceaux ires-
sort, 16 demi-tubes,
couleurs superflues,

1 tube blanc,
3 pinceaux,

(fig. 114).... 63 •

NOUVELLE SÉRIE DITE DES • UNIVERSITÉS >

Boite métal verni, garnies couleurs moites fines des Eccles

Boite Lille 22x11, avec palet-
, te métal verni indépendante,
contenant 18 tubes couleurs,

. 1 tube gouache blanc d'ar-

. gent, 3 pinceaux fins, 1 lave-
pinceaux en aluminium, 1
éponge 	-	56

Boite Lyon (fig. 115), 22x14,
avec palette métal verni
indépendante, contenant 22
tubes de couleurs, 1 tube
gouache blanc d'argent, 3
pinceaux fins, 1 lave-pin-
ceaux en aluminium, 1
éponge	  61

Boite Rennes, 22x14, contenant
20 godets couleurs, 3 pinceaux fins,
1 lave - pinceaux en aluminium,
1 plaque 5 cases en métal verni,
1 éponge	  59 •

Boite Aix, (fig. 116) 22x16.5, conte-
nant 30 godets couleurs, 3 pinceaux
fins, 1 lave-pinceaux en aluminium,
1 plaque 5 cases en métal verni,
1 éponge 	  70 >

J. NICOLAS A1NÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 51
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52 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

BOITES DE COULEURS MOITES
POUR L'AQUARELLE

BOITES DE CAMPAGNE
Boite aulne teinté

617 A poignée et crochet, 12 demi-
tubes couleurs superflues, 2
godets métal, palette métal,
bouteille à eau, etc.. 67 •

Boites noyer verni
à poignée et serrure

668 22.5X15.5, 12 demi-tubes su-
perflus, bloc, palette pliante,
bouteille à eau, pinceaux,
éponge, etc	 120 •

667 24.5x16.5, 18 demi-tub. 154 •
666 26x18, 25 demi-tubes	 195 •

(fig. 112).

BOITES
D'ATELIER

Noyer poncé, à poignée

637 21x15.5, 11 demi-
tubes, couleurs su-
perflues, palette
pliante et fourni-
tures de dessin,
(fig. 113)..	95 •

713 26.5x17, 15 dPmi-
tubes .. , . 145

714 31x22, 18 demi-
tubes .... 180 •

•

BOITES VIDES EN METAL VERNI POUR L'AQUARELLE

Avec palette pliante formant couvercle, pour demi-tubes

675 16x7.5 peur 9 demi-tubes... 31.50
676 21x8	— 12	—	... 34.50

678 24x9.5 pour 18 demi-tubes.. 40.50
679 21x11	— 24	—	.. 43.50

ÉTUIS A PINCEAUX EN MÉTAL VERNI

1009 Ronds, petits,	23x3...... 9	• 1006 Plats, avec plaques 23x4.5.15	•

1010 —	moyens, 23x4...... 11.50 1007 —	—	—	23x5.5. 16.25
1011 —	grands,	23x5...... 13.25 1008 —	—	—	23x6.5. 17.50
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J. NICOLAS ANNA, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 53

BOITES DE ' COULEURS FANTAISIE

98

Fig. 117.

Bois blanc, 16.5X9,	12 tablettes, 2 godets, pinceaux	

la doaz

48	•

100 Bois verni,	22x13, 15	—	3	—	 •(fig. 117)	105	•

140 — 31.5X13.5, 12	—	4	—	—	 135	•

147 . — 31.5x17.5, 16	—	6	—	—		 172	•

la pièce

4.25
9 •

11.50
15 •

.BOITES A CROCHETS

190 Bois verni, 24x17, dessus fantaisie,
18 tabl., l0eray. coul., god., pine. album.

545 Bois verni, 13x20.5, dess. fant., 16
tabl., god. divers, ocrederpine, pins., album

191 Bois verni, 30.5x20, dess. fant., 20
tab!., 12 tray. coul., god., pine, album

•503 Bois verni. 21X13, couv. décoré. 21
tabl., 2 godets, encre de Chine, pas-
tels, pinceaux, modèles	

4"

	

	 5061 Bois verni, 26X15.5, 18 tablettes,
3 godets, pinceaux, pastel

5161 Bois verni, 25x18, caisson mobile,
Fig. 118.	 21 tabl., 2 lave-pinceaux, 3 godets

	

pine., fournitures de dessin variées	

	

5147 Bois verni, 25x16, 2 volets, 24 tablettes, 3 godets, 16 crayons et pinceaux	
5175 Bois verni, 27x19, 2 planchettes à abattant, 15 tablettes, 21ave-pinceaux.

2 godets, fusains, bronzes, étui pastels, crayons couleurs, pinceaux,
gomme, équerre et frisquettes	

5159 Merisier verni, 24X16.5, 4 volets intérieurs, 24 tablettes, 18 crayons
couleurs, 2 étuis pastels, 3 godets, encre de Chine, gomme, équerre.
pinceaux, etc	

BOITES -A SERRURE

56 Bois laqué, jaune paille, 22X14., à serrure,
21 tablettes, 2 lave-pinceaux, crayons, pin
ceaux, album	

52 Bois verni, dessus fantaisie, 24X16, serrure
19 tablettes, 12 crayons
couleurs, 4 godets, pine.
album, etc. (fig. 119)	

72 Erableverni, 21x16,
dess. fant., aven 4 cas.
se développ., 24 tabl.,
2 god. verre, 4 pentes,
enc. de Chine et sépia,
crayons, pine., album..

27

30 .

34.50

13 •

17 (.

32.50
27 •

38

38.50

28 •

36 •

70 •
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GARNIES DE COULEURS

SANS DANGER POUR LES ENFANTS

Imitation bois
avec garniture, compas fins

	

2661 — 28x21x7.5	 56
2663 — 36x26x8.5(fig.420). 81

	2664 — 40x28x9.5	 96

Série s'ouvrant
a l'italienne

imitation cuir crocodile
avec tubes,

tablettes et compas
2681 — 28x21x7.5. 60
2682 — 32x23x8... 72

30
63

PEINTURE A LA BRUINE

1720 29.5x20.5x6.5 	

1721 34.5x25.5x8.5 (fig. 122)	

FAITES

VOS ACHATS

.DU 1.r AU

15 DÉCEMBRE

POUR IIES CADEAUX

DE FIN D'RNN1 E
*//i //oiiiofaii.(/.0//iuuui.w/. uu. u/ii,/iia•r

BOITE AVEC REFLECTOGRAPHE
Pour dessiner par reflet É

2646 36x26x7.5, boîte cartonnage, 14 tablettes
couleurs et fournitures, avec notice ex-
plicative et modèles (fig. 121)	  54

54 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

BOITES EN CARTONNAGE
A GRAND EFFET

Fig. 122
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BOITES de COULEURS,
SANS DANGER

Fig. 123
n ..111;! ir'	 ^a.^ ' ^^-	

^`"°^^,°' : ' ` r

Bois laqué vert clair, 26.5x18, 24 tablettes et fournitures (fig. 123)	
30x23, 18 —	 —		

84
60

61 •
67 •

165 Bois verni 32x17
X10, 16 tablettes, 12
pastilles, 16 crayons,
fournitures de dessin
(fig. 124)... 102 •

62 Bois verni formant
pupitre 24x12x7, 18
tablettes, 16 crayons,
accessoires de dessin.

54 •

67 Aulne verni, 20X20
x8, deux casiers se
développant, 20 ta-
blettes, fournitures
variées ....	90 •

Fig. 124.

BOITES GARNIES DE COULEURS EN TUBES SANS DANGER
Bois genre noyer verni

1561 21x15.5x5, 9 tu-	 ^nnG pM YY	:,-.	̂̂̂̂,e^^,	̂çn^ <^^:^^^	 :A\N%\
bes, 3 godets, pin-
ceaux,cray. etc. 36 •

1562 24.5x17x5.5, 12
tubes, 4 godets, 3
pinceaux, palette, al-
bum, etc...	48 •

1563 27x20x6. 16 tu-
bes, palette, 5 godets,
pinceaux, crayons, al-
bum, etc...	60

BOITES EN CARTONNAGE

A POIGNÉE ET A FERMOIR

Couleurs Bans danger

pour les enfants

2643 Chagriné grenat, chromo
faut., 34X23x7 (fig. 126).	33.50.

2644 Chagriné grenat, chromo
fantaisie, 37x25X7.5....	42 •

2648 Chagriné grenat, chromo
fantaisie, 40X27x8.5....	60 •

2650 Chagriné grenat, chroma
Fig. 126	fantaisie, 46x31x9.5....	75 •
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La boîte

21 •

35 •

BO •

70

18 •

18 •

25 •

40 •

18 •

26 .

56	 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

BOITES DE MODELAGE FANTAISIE

118 • Bob Modeleur., Boîte cartonnage 24x18, contenant 6 pains pâte
plastique, ébauchoir, mirette, modèle et notice explicative	

143 <Idéal Modelage. boîte cartonnage 35x29, contenant 6 pains pâte
plastique, ébauchoirs, mirettes, pastels, perles et modèle	

Fig. 127.

233 < Petit atelier de Modeleur •, boîte cartonnage 38x28, contenant
8 pains pâte plastique, ébauchoirs, mirette, compas, double-décimètre,
ardoise, perles, 3 moules plâtre	

175 • L'Atelier du Modeleur • boîte cartonnage 40x40, (fig. 127) contenant
12 pains pâte plastique, ébauchoirs, mirettes, compas, sellette,
modèles plâtre, etc 	

•

PEINTURE AU POCHOIR

203 La Jungle au Désert, boite cartonnage 31x28, contenant pochoirs
découpés, 6 petites tablettes couleurs, 1 gomme, pinceaux, crayon,
godet et accessoires	

173 Le petit Artiste au pochoir, même composition que la boîte 203	

172 Nos jolis pochoirs, boîte cartonnage 33x32, même composition que
les Jboîtes précédentes mais avec 6 grandes tablettes couleurs	

171 Les Joies du pochoir, boîte cartonnage 37x40, contenant pochoirs
variés, 6 grandes tablettes et 4 tubes couleurs, 2 godets, pinceaux et
accessoires 	

AQUARELLE AU TAMIS

179 Le petit décorateur ' Aquarelliste au tamis •, boîte cartonnage
27x22, contenant grille à bruiner, découpages artistiques, 2 godets,
1 pinceau, 6 tablettes couleurs, etc	

178 < Originales Décorations., boîte cartonnage 37x27, contenant grille
à bruiner, découpages artistiques, 6 tablettes et 3 tubes couleurs,
2 pinceaux, 2 godets, etc	
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COULEURS POUR LA PEINTURE A L'HUILE
Fines et Extra-fines de LEFRANC & Cie

et Extra-fines de DROUANT dans les tons indiqués.

Les couleurs extra-fines de Lefranc solides sont marquées *, celles d'une fixité complète
sont marquées** et celles à base d'aniline portent le mot ANILINE sur chaque,, étiquette.

Désignation

des Couleurs

COULEURS
LEFRANC

FINES COULEURS EXTRA-FINES
LEFRANC

COULEURS EXTRA-FINES
DROUANT

Tubes 4 Tubes 8 Tubes 6 Tubes 10 Tubes 6 Tubes 10

* Blanc d'argent..... 2.50 4.75 3.75 8 40 3.75 8.40
*	-	-	fluide 8.40
*	-	de Titane.... 3.75 8.40

**	-	de	zinc...... 2.50 3.60 7.80 7.80

Désignation des Couleurs
FINES

LEFRANC

(tubes 2 et 3)

EXTI A-FINES
LEFRANC

(tubes 2 et3)

EXTRA-FINES
DROUA NT

(tubes 2 et3)

Bistre 	 1.65
Bitume	 1.40 1.65

* Bleu de Chine	 3	•
**	-	cceruleum	 4.75 9.50 9.50
**	-	de cobalt	 2.40 3.60 3.60
** -	-	foncé.	 4.35
* -	minéral	 1.40 1.65
* -	de Prusse fin	 1.65 1.95 1.95
* -	-	ordinaire	 1.40 1.65
** -	saphir fixe	 1.50

Brun de Bruxelles	 1.50
*	-	de Florence	 2.25

**	-	d'Irlande	 1.50
**	- de Mars 	 1.95
**	- rouge	 1.75 2.10 2.10
*	- Van Dyck	 -1.50 1.80 1.80

Carmin	 4.75 9.50
-	brûlé 	 5.85

**	-	de garance	 4.35 4.35
* Cinabre	 5.85

-	vert clair et foncé	 1.90 2.25
*	-	vert jaune, n°' 1, 2, 3 	 2.25

Cristal	 1.20
* Indigo	 2.25
* Jaune brillant	 1.65 1.95 1.95

**	-	de cadmium, 5 numéros	 2.40 3.60 3.60
*	-	de chrome, 4 numéros	 1.65 1.95 1.95

-	citron ou de zinc	 1.65 1.95 1.95
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EXTRA-FINES

DINGUANT

(tubes 2 et 3)

le tube

FINES	EXTRA-FINES

LEFRANC	LEFRANC

(tubes 2 et 3) (tubes 2 et 3)

le tube	le tube

Désignation des Couleurs

>...

1.90

3	>
2.60

3.75--
3

1.90
1.90
1.90
2.10
2.10

2.10

1.50

1.50
1.50
1.40
1.40

1.40
1.40

2.50
1.95
2.25
1.95
3
9.50
2.50
3.60
3
1.50
2.25
4.35
1.95
2.25
2.50
2.50
2.25
2.25
2.25
2.50
2.50

2.50
3.60
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.80
1.80
1.65
1.80
1.80
1.65
1.65
2.10
2.10
1.65
1.95
1,95
1.65
1.65
1.95
1.65
1.65
4.35
2.40
9.50
9.50
9.50
9.50

2.50

1.95
2.25

3

3.60

2.25

2.50

2.50
2.50

1.80

1.65
1.65
2.10

1.95

1.65
1.65

9.50
9.50
9.50
9.50

* Jaune indien	
** -	- simili	
e *	de Mars	
* de Naples	
* -	- vert	
* - de strontiane	

Laque anglaise	
- brûlée	
- carminée fine	

- ordinaire	
** - de fer	
** - fine (garance Andrinople)

Omnium	
- jaune
- jaune fixe	

de Smyrne claire 	
moyenne	

- verte	
- violette	

** - de garance ordinaire	
** -	-	rose	

-	' -	- doré	
- moyenne	

** -	-	foncée 	
- rose intense	

- -	jaune capucine	
* -	brune	
• -	brun de Madder	

**	 -	cramoisie d'alizarine	
** -	-	écarlate d'alizarine	
**	 -	pourpre d'alizarine 	
** -	-	rouge d'alizarine	
** Noir de bougie	
** - d'ivoire	
** - d'os	
*. - de pêche	
** - de vigne	
** Ocre jaune.-...I
** - rouge	
** - de ru	
** - d'or	
** - transparente	
** Orangé de Mars	
** Outremer extra	
**	-	no 1 (foncé)	
**	-	no 2 (clair)	
*4 -	jaune 
*	-	vert	

-	violet	
Pourpre impérial	

** Rouge anglais	
** - de cadmium clair	
** -	-	foncé	
**	 orange	
** -	 pourpre	

58	 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

COULEURS POUR LA PEINTURE A L'HUILE
Fines et extra-fines de LEFRANC & Cie

et extra-fines de DROtTANT dans les tons indignés (suite)
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FINES

LEFRA NC

(tubes 2 eta)

le tube

EXTRA-FINES

L EFR A NC

(tubes 2 et 3)

le cube

EXTRA-FINES

DROIIANT

(tubes 2 et 3)

le tube

Désignation des Couleurs

** Rouge indien	
** - de Mars	
* - phénicien	
** - de Pouzzoles 	
* - rubis	

- de Saturne	
** - de Venise	

Stil de grain brun	
- - jaune	

Terre de Cassel	
- de Cologne	

** - d'Italie naturelle	
** . -	-	brûlée 	
** - d'Ombre naturelle	
* -	-	brûlée 	

** - de Sienne naturelle	
** -	- brûlée	
** - verte naturelle	
** -	- brûlée 	

* Vermillon anglais	
* -	de Chine	
* -	écarlate	
* -	français	

-	permanent	
* Vert anglais, 3 numéros	

** - de cadmium	
** -	-	clair .._	
** - de chrome	
** - de cobalt	
** - émeraude	

- de gris	
* - malachite	

- minéral	
* - de Scheele	
* - Véronèse 	

- de vessie (Rowney)	
** Violet de cobalt	
** - de cobalt clair	

- Magenta	
** - de Mars	
** - minéral, nos 1 et 2	

- Solférino	
* - Van Dyck	

1.40

3
1. 75

1.40

1.40
1.50

3.75
3.75

3.75

1.65

2.60
2.10
2.60

1.65

5.50

1.95

2.10

1.65
1.80
1.65
1.80
1.65
1.80
2.10

5.85

5.85

1.95
3.60

3 •
3 .

1.95

10.50
10.50

3 .
3 .

1.65
1 96
1.95

2.50
2.25
2.10
3 .
3
1.65
1.65
1.65
1.80
1.65
1.80
1.65
1.80
2.10
2.10
5.85
5.85
5.85
5.85
5.85
1.95
3.60
3.60
3 •
3 .
3
1.50
2.25
1.95
1.65
1.95
5.75

10.50
9.50
2.25
3 •
3
2.25
2.40
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COULEURS POUR LA PEINTURE A L'HUILE

Fines et extra-fines de LE FRANC & CIe

et extra-fines de DROUANT dans les tons indiqués (suite)

Apprêt blanc pour fonds pour la préparation des panneaux et des toiles, le tube
numéro 10	 	5.25

Médinet Mc Guilp pour mélanger aux couleurs à l'huile, le tube numéro 3	 3.50
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COULEURS A L'HUILE EXTRA-FINES
Broyées 4 la main, de G. $DOUARD

DÉSIGNATION DES COULEURS LE TUBE DÉSIGNATION DES COULEURS LE TUBE

Blanc d'argent	 2	• Laque carminée fine...... 2.40
-	-	gros tubes	 4	• -	de garance pourpre. 4	•

Bleu de Berlin ou de Prusse 2	• -	 -	no 1..... 3.60
- de cobalt	 4	• -	 -	rose doré 3.20
-	-	céleste 	 6.30 -	-	capucine 2.80

Brun rouge	 1.20 Noir d'ivoire	 1.20
- Van Dyck	 1.20 - de pêche	 1.20
- de Madère	 3.20 Ocre jaune	 1.20

Carmin superfin	 4.75 - rouge 	 '	1.20
Cinabre vert clair	 2	• - d'or	 1.35
-	- foncé	 2	• Outremer Guimet no 1.... 2	•

Jaune de Naples	 1.60 -	-	extra-fin 2.90
-	brillant 	 1.60 Rouge de Pouzzole	 2	•

-	indien imitation.... 3.20 Terre de Sienne naturelle	 .	1.20
-	de chrome clair.... 1.60 -	-	brûlée	 1.20
-	-	foncé... 1.60 -	d'ombre naturelle	 1.20
-	de cadmium clair .. 4.35 -	-	brûlée 	 1.20
-	-	foncé.. 4.35 Vert émeraude	 2.80

citron. 4.35 -	Paul Véronèse	 2	•

-	de zinc ou citron... 1.75 Vermillon français	 5.10
-	de	strontiane...... 2,40 -	anglais	 5.10

COULEURS SCHOLA
DE LEFRANC

La nouvelle série de couleurs b l'huile . Schola • a été créée pour faciliter aux élèves
des cours de peinture l'emploi de bonnes couleurs dont les prix sont aussi réduits que le
permettent les circonstances. La grande capacité des tubes rend ces prix très avantageux.

NOMS DES COULEURS
"	Noe

DES

TUBES

PRIX NOMS DES COULEURS

Roe

DES

TUBES

REM

Blanc d'argent	 10 4.75 Noir d'ivoire	 10 4.50
Bleu cobalt imitation..... 7 2.25 Ocre jaune	 10 4.50
-	d'outremer foncé.... 10 5	• Rouge anglais	 7 2.25
- de Prusse	 10 5	• Terre d'ombre naturelle... 8 2.25

Brun Van Dyck	 7 2.25 -	de Sienne brûlée.... 10 4.50
Jaune de chrome clair	 10 5	• -	-	naturelle. 10 4.50
-	-	foncé	 10 5	• Vermillon imitation	 7 2.25

Laque carminée	 5 2.25 Vert émeraude	 5 2.25
-	de garance rose.... 5 2.25 Vert Véronèse	 5 2.25
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COULEURS A L'HUILE FINES
de LEPRANC et DROUANT pour la décoration artistique

Bitume	 2.75 Laque garance moyenn. 7.50
Bleu caeruleum	24	> 24 -	rose .... 7.50 7.50
- de cobalt	12 12 Mine orange	 5.40
- minéral	 3.90 Noir d'ivoire	 3.15 3.15
-	de Prusse fin.... . 4.25 -- de pêche	 3.15

-	ordinaire 3.90 3.90 Ocré de ru	 3.50
Brun rouge	 3.15 3.15 jaune	 2.75 2.75
- Van Dyck foncé. 3.15 3.15 - rouge	 2.75 2.75

Carmin	 24 Outremer no 1	 3.90 3.90
de	garance.... 24	> no 2	 3.90 3.90

Cinabre vert nos 1, 2 et3 Rouge fixe clair	 5.40
Jaune brillant	 5.40 5.40 -	-	foncé...... 10.25
- cadmium (5 n0s)	 de Venise ...... 3.50 3.50
-	de chrome clair	 3.90 3.90 Stil de grain jaune.... 4.25

moyen 3.90 3.90 brun ..... 8.25
foncé 	 4.25 3.90 Terre de Cassel 	 2.75
orange 4.25 3.90 - d'ombre naturelle 2.75 2.75

citron 	 brûlée... 3.15 3.15
indien simili	 -	de Sienne natue.. 2.75 2.75

- de Naples	 5.40 5.40 -	brûlée. 3.15 3.15
-	de stroutiane	 -	verte naturelle... 3.50 3.50

Laque carminée ordinaire	 -	-	brûlée..... 3.50
fine	10.25 10.25 Vermillon anglais ..... 16	>

fine (garance An- français .... 16	• 16	>
drinople)	 7.50 7.50 Vert anglais (3 nOs).... 4.25 4.25

géranium	10.25 -- émeraude	 8.25 8.25
garance foncée.. 7.50 7.50 - Véronèse	 4.25 4.25
-	ordinaire 5.40 Violet mauve	 5.40

PALETTES EN NOYER POLI POUR LA PEINTURE A L'HUILE

Ovales ou carrées, 24 centimètres......
27	-	......
30	-	...
32	-	......
35	-	......
38	-	......
41	-	.

Carrées pliantes, 28.5 pour boite 3...
34.5 -	- 4...

7.25
8.40
9.75

11.40
12.75
15.75
18 >
20 >
23 >   
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COULEURS SURFINES "TEMPERA"
de J: M. PAILLARD

Couleurs mates pour la détrempe.

Ces couleurs ont la même consistance et la même fluidité que les couleurs à l'huile
et s'emploient avec de l'eau, ou mieux encore avec le médium . Sadep • sur toile
absorbante, soie, papier, panneaux.

Fig. 132.

Désignation des Couleurs Prix Désignation des Couleurs Prix

Blanc d'argent, le tube no 130 7.35 Outremer clair..... le tube ne 125 2.45
- permanent	-	- 6.30 -	foncé ....•	- 2.45

Bleu de cobalt 	le tube no 125 4.55 Rouge de cadmium.	- 8.75
- de Prusse	 - 2.25 -	de Venise...	- 2.10

Brun rouge		- 1.80 -	de Pouzzoles.	- 2.10
- Van Dyck		- 1.95 Terre d'ombre naine,	- 1.80

Carmin superflu 		- 2.80 -	-	brûlée	- 1.95
Jaune cadra. clair		- 4.20 -	Sietne nat11e..	- 1.80
-	- foncé 		- 4.20 -	-	brûlée.	- 1.95
- chrome clair		- 2.50 - verte 		- 1.95
-	-	foncé.	- 2.60 Vermillon clair... .	- 5.25
- citron 		- 2.10 -	foncé ....	- 5.60
-	indien factice.	- 2.10. Vert anglais clair..	- 2.80
- de Naples		- 2.50 -	-	foncé.	- 2.80

Laque carminée 		- 2.10 --	de cobalt.....	- 3.15
-	garance rose.	- 2.80 -	émeraude.....	- 3.50
-	- foncée	- 3.15 -	Véronèse.....	- 2.80

Noir d'ivoire		- 2.10 Violet d'alizarine...	- 2.45
Ocre jaune		- 1.90 -	de cobalt....	- 5.60

No 400 Boite cartonnage garnie de 6 tubes no 125 couleurs Tempera, 1 tube
• no 130 blanc permanent et 1 flacon médium Sadep	

No 270 Médium < Sadep . à base de jaune d'oeuf, s'emploie pour diluer les
couleurs à l'huile aussi bien que les couleurs • Tempera et permet
d'obtenir des couleurs à l'huile demi-mates	 le flacon.

18.25

3.25
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HUILES, VERNIS, ESSENCES ET. SICCATIFS

DÉSIGNATION

Huile d'eeillette clarifiée	
-	décolorée	

de lin clarifiée	
- - décolorée	
- essentielle de pétrole	

Vernis à tableaux, première qualité	
- copal à tableaux	
- cristal au mastic pur	
- Damar	

gomme laque pour fonds	
Sœhnée pour tableaux	
Martin	

- Vibert à peindre	
- à retoucher	

- - à tableaux	
Céronis, vernis à tableaux demi-mat, ne miroitant pas	
Essence de térébenthine rectifiée	

- de pétrole	
Siccatif de Courtrai incolore	

- flamand	
- de Harlem	

Mixtion Jip pour peindre les tissus	
Stofféine Wood pour peindre sur velours	
Eau flamande pour nettoyer les tableaux 	

JLiquide à nettoyer les brosses	

flacon

5.
6.50
4.25
5 .
4.50
6.50
5.50
8
5
5.50
5
6 .
9.50

11.55
8
6.50
4.90
3.50
3.30
5.50

8.75
6.50
4 .
5 .

1/2 flacon

3 .
3.75
2.60
3 .
2.75
3.75
3.25
4.50

5.25
6.30
4.50

2.90
2.25
2.25
3.25
3.75
5.25
3.75
2.50

QUEUES DE MORUES EN SOIES FINES
(Article spécial pour vernir les tableaux)

Fig. 138.

Série 313. - Queues de morues en soies blanches, pour vernir les tableaux

Numéros	 6 9 12 15 18 21 24

Larg. en %	 15 21 27 32 40 46 51

Prix ...	 2.25 2.75 3.50 4.25 5	> 6 7.50

ÉTUIS POUR BROSSES EN METAL VERNI AVEC POIGNÉE
11104 Ronds 0.36x0.055	 r... 14.25	Avec, séparation mobile d l'intérieur
1001 Plats, 0.36x0.07	 16.25	1044 Plats, 0.36x0.06	 28 .
11102	- 0.36x0.09	 17.50	595	- 0.36x0.075	 35 .

Griffes pour chevalets, en fil de fer galvanisé No 835	 	3.75
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BROSSES ET PINCEAUX
POUR PEINTURE A L'HUILE

Fig. 134.

Série 288. - Brosses à tableaux soies blanches, plates, 1Magues, qualité extra-fine.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13 14	15 16	17	18 19	20

0.80 0.80 0.90 0.90 1 • 1 • 1.10 1.16 1.25 1.40 1.60 1.00 1.75 1.00 2.10 2.50 2.75 3.25 3.75 4.25

Série S. - Brosses A. tableaux, soies blanches, double épaisseur, manche verni noir.

Numéros		4	6	8	10	12

2 •	2.25	2.50	3.25	3.75

64

Fig. 135.

Série 287. - Brosses à tableaux soies blanches, rondes, qualité extra-fine.

1	2	8	45	6 . 7	8	9	10	11 12 13	14 15	16	17 18 19 20

0.80 0.80 0.90 0.90 1 • 1 • 1.10 1.15. 1.25 1.40 1.60 1.80 1.76 1.80 2.10 2.50 2.76 3.26 3.76 4.25
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BROSSES ET PINCEAUX
POUR PEINTURE A L'HUILE

Fig. 186.

Série 289. - Brosses 4 tableaux soies blanches, courtes et minces, qualité extra-fine.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13 14	15	16 17	18	19 20

0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.95 1	1.10 1.20 1.80 1.35 1.40 1.60 1.65 1.80 2	2.30 2.76 3	3.40

Série 275. - Brosses à tableaux poil de veau, plates, courtes.
Numéros....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Prix	 1.15 1.25 1.40 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.30 2.50 2.65 2.80

BROSSES PUTOIS ET MARTRE ROUGE
plates et rondes

1

Numéros....

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1x

Série 253 - Brosses martre rouge, méplates, qualité extra.
Série 250 -	Brosses martre rouge, rondes, qualité extra.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12

Yr>x	 1.75 2	> 2.25 2.50 3	3.25 3.75 4.50 5.75 7.2510	> 12.75

Série 263 - Brosses putois, méplates, qualité supérieure.
Série 262 - Brosses putois, rondes, qualité supérieure.

Numéros	 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 "12

Prix	 1.40 1.45 1.50 1.60 1.65 1.75 1.80 1.90 2.10 2.252.50 2.75
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BROSSES PUTOIS ET MARTRE ROUGE
PLATES ET COURTES

Série 274. - Brosses martre rouge, plates, courtes et minces, qualité extra. (fig. 138).

Numéros ..	1	2	3	4	5	6	7 8 9 10 11 12

Prix	 2.25 2.75 3	• 3.75 5	• 6	• 7.25 8.25 9.50 11	• 12.75 14.50

Série 273. - Brosses putois, plates, courtes et minces, qualité supérieure. (fig. 138).

Numéros		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Prix	 1.50 1.75 2	• 2.10 2.25 2.50 2.753	• 3.25 3.75 4	• 4.50

Série 301. - Brosses soies blanches, rondes, à filets.

Numéros		1 à 4	5 à 8	9	10	11 12

Prix		1	•	1.20	1.40	1.50	1.60 1.75

Série 258. - Brosses martre rouge, rondes, à filets.

Numéros	1	2	3	4	5	6	7 8 9 10 11 12

Prix..... 3.50 3.75 4.25 5	• 6	• 7.50 9	• 11.25 13.5016.50 20.50 25	•

Fig. 139.

Série 280. - Brosses en blaireau, forme éventail.

Numéro 2.... 3.25	Numéro 4.... 4.25	- Numéro 6....	5.75

66

Série 163. - Pinceaux en blaireau, ronds, premiére qualité.

Numéros

Prix	

2	4	6	8

5 •	7.50 11.75 17.25
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COUTEAUX ANGLAIS A PALETTE ET A PEINDRE
Fig. 141.

A PALETTE FLEXIBLES A PEINDRE G!\
f'1

AN. 186

^1

,II

187

.

il

188

li

1008 1009 19

III 

A 31

m(m

pièce

102

7.25

127

18.75

DIMENSIONS

153

10.25

102

10.50

EN

127

13	•

MILLIMÈTRES DES LAMES

153

14.75

120	100

26	• 136	•
60

25	•	I I
50

25	•

GRATTOIRS A TABLEAUX
896 Lame droite ou courbe d'env. 35 m/m..	5.50 ; 50 mlm.. 6.50 ;	65 m/m	7.50

APPUIS-MAIN
133 Bois blanc : 1 mètre.....	3	• ;	1 m. 15	3.10 ; 1 m. 30... . 3.60
134 -	brisés en 3 parties	 la pièce.. 5.25
135 --	en 4 parties	 - 6.75

Godets simples
1 2 3 4 5 6 7

Non bouchés (fig. A)	 1	• 1.35 2.50
Bouchés vis cuivre	 4.70 5	• 5.50 6.25 9.50 11.75 13.50
Invers. n. bouchés (fig. 0) 2.20 2.35 2.60 3.25 3.50 5.50 6.25
-	bouch., vis cuiv. 5.75 6	• 7.25 8.50 10.50 12	• 14.25

•
Godets doubles

Non bouchés	 2	• 2.75 5.25
Bouchésvis cuiv. (fig. B) 9.50 10	• 11	• 12.75 19	• 23.75 27.50
Invers., non bouchés	 4.50 4.75 5.25 6.25 7.25 11	• 12.75
-	bouch. vis cui-

vre (fig. D)	 11.50 12	• 14.25 17	• 21	• 24.25 28.50
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FLACONS en FER BLANC BOUCHÉS VIS CUIVRE
Référence 1023

Fig. 143.

No 1 Hauteur 55
No 2 — 65 
No 3 — 75 —

4.85
5.
5.10

No 4 Hauteur 85 %
No 5 — 95 
No 6 — 125 —

5.75
6.25
7 •

876
A VI

CUIVRE 877
A FOND
PLOMB

No 4, 6 % 24 • No 4, 7 `4 19
N O 3,7	•. 26 . N0 3,8	• 21 .
No 2, 8	• 30 • No 2, 9	• 23 •

No 1, 85 35 • N 0 1,10.5 26 •

Fig. 146.

68
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PORTE-ÉTUDES EXTENSIBLE 1473

Composé de 4 angles métalliques à intermédiaire en bois coulissant sur
une sangle qui entoure les toiles ; évite le frottement et la poussière.

No 1 Poids 120 gr. environ, sangle de 2 m. 50 prenant jusqu'au 15 F	
No 2 — 240 gr. —	- de 3 m. 50 —	— 30 F	

PORTE-PANNEAUX, BOIS BLANC, A POIGNÉE
1470 Pour 6 panneaux de 3	
1470 — 6	—	4	
1470 — 6	—	5	
1470 — 6	 6	

PORTE-TOILES 5266
Composé d'un intercalaire en bois recouvert d'une plaque en tôle vernie,

d'un pont en tôle vernie rivé sur l'intercalaire et muni de deux vis en cuivre,
d'une poignée mobile en fer verni, le tout en une pièce unique.
Livré avec une sangle de 2 m. 50, avec boucle de serrage	

de 3 m. 50,	—	—		

LA PIECE

22.50
27 •

18.75
20 •
21 •
22.50

14.75
16.75

24.25

5.75
5.25

COURROIES POUR PORTER LES BOITES

3893 Cuir jaune, 18 %, longueur 1 m. 20, en 2 parties, avec porte-mous-
queton et 2 boutons à anneaux	

Pièces vendues séparément
Boutons à anneaux, avec les vis	  la paire
Mousquetons en cuivre	 	—

MAQUETTES EN BOIS BLANC
POUR ARTISTES

ARTICULATIONS EN BOIS (fig. 146)

Hauteur 		33 ,	41 %	49 '	57 %	65

Prix	 	45 •	64 •	100 •	132 •	174 •

Pieds, avec coulisse pour maquettes.
Hauteur 		33 %	41 `4	 49 %,	57 %,	 65

Prix. ...•. 		23 •	23 •	32.50	32.50	41.50
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Fig. 152

A crémaillère
et tige, montante

Pieds droits :
1178,n 2 —1m70, bois blanc 96
1183/2-1m70, hêtre... 114

' A crosse :
1185/2-1 m70, bure (fig.152) 150

Fig. 153

A patins et à crémaillère

1138,0 — Hêtre façon noyer,
1m30	  170

1142/1 — Même modèle, chêne
ciré, fort, article soigné,
1m40	  355

Fig. 154

A patins, manivelle, vis fer

1145/1— Chêne ciré 1m40 660 .

Fig. 155

A patins, manivelle
et vis à inclinaison

1146/2 - Chêne ciré 1m50;1050

Pour ces deux derniers modèles
nous pouvons fournir

d'autres dimensions sur demande.

Fig. 150

A chevilles, 1m70

bois blanc

1176/2	 64

Fig. 151

A crémaillère

1180/1 — 1m55, bois blanc

70

1180/2 — 1m70, bois blanc

76

•
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CHEVALETS D'ATELIER
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Fermi
Fig. 160

Ouvert
Fig. 161

PLIANT EXTENSIBLE
EN ACIER

1983

Dimensions plié 29x21

Epaisseur, 3 % ; poids, 1 kg.

Donne, ouvert, un siège de 41x19 34 •

J. NICOLAS AINÉ, AUBERT ET "C1e, SUCCESSEURS

CHEVALETS DE CAMPAGNE

71

Fig. 156.

Hêtre, pieds et ta-
blette à chevilles.

849 1m20... 21 •

Avec tige montante

Fig 157.

Hêtre, pieds à chevil-
les et tablette à
crémaillère.

850 1m20... 27 •

Av. pieds à ressorts

Fig. 158.

Hêtre, pieds à res-
sorts, tige montan-
te, tablette à cré-
maillère.

852

Fig. 159

Hêtre pieds à cou-
lisses, tige mon-
tante à crémaillère

853

848	1 m30...	34	•	851	'1m20...	36	•	Haut. 1m25..	57	•	Haut.1m30.. 66

1325 — CHEVALETS DE BICYCLETTES PRIX

Mesurant 0 m. 52 fermés, avec pieds à coulisses, poids : 400 grammes.

En hêtre	 33 •

En noyer	 42 •

3903 — CHEVALETS DE CAMPAGNE
En bois jaune verni, sabot à inclinaison, pieds à glissières, munis de piques;

poids 900 gr. ; mesurant plié, 0 m. 80 ; ouvert, I m. 30 ; peut recevoir des
toiles de 20 F en hauteur ou de 30 F en largeur	 100 •

SIÈGES DE CAMPAGNE PLIANTS
866	3 branches, bois non verni, dessus sangles, hauteur 0 m. 60	 21 •

863 3	—	— verni	 —	 —	0 m. 60	 24 •

Dessus sangles pour sièges n°5 863 et 866	 6 •

865	3 pieds ronds, bois verni, dessus cuir, hauteur 0 m. 60	 66 •
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La pièce

145 •

175 •

30 •

75
78 •

Le metre
courant

30 •
48 •
65 •
80 •

68

La pièce

29.50

72 AQUARELLE ET PEINTURE A L'HUILE

NOUVEAU SIÈGE PLIANT " FOLDO
-..,.-so.... -	--.+- ... - ^ 6s	Pivotant sur son axe

Poids 975 gr.
Dimension plié : 28 %.

Ce modèle est exces-
sivement pratique ; ou-
vert, il mesure 43 `6
de hauteur et la surface
du siège est 38X26,5.-	ktâ%
La nouvelle disposition	Plié et roulé.	Fig. 164.
qui permet de pivoter
étant assis est très ap-
préciable. Enfin son exiguïté, une fois replié, en fait
le modèle le plus portatif qui existe.

No 1136 Prix du siège avec poignée et
courroie	 	 36 •

Plié. — Fig. 163.

PARASOLS DE CAMPAGNE

avec inclinaison •

3904 Extra-légers, pique brisée, 870 gr. 0 m. 60 de
branche	

4905 A Parasol toile double face, intérieur vert, 0°64
de branches, avec pique brisée	

941 Pique en bambou avec pince permettant d'em-
ployer tous les parasols et de donner toutes
les inclinaisons	

PIEDS A RALLONGES

s'adaptant aux boites campagne

1132 En cuivre, no 1, longueur fermés 0 m. 30, pour boîtes de 4	
1132	—	no 2,	 —	0 m. 35,	 5 et 6	

La garniture sa compose de 3 pieds, avèc vis et écrous,
prêts à visser sous les boites de peinture.

TOILES A PEINDRE EN PIECES

Toile pochade blanche, largeur 2 mètres	
- ordinaire pour étude, deux couches, grise, largeur 2 mètres	
— fine	— — une —	grise, — 2 — 	-

	

ire qualité, deux —	grise,	— 2 — 	

— ordinaire Universelle, demi-absorbante, pour la peinture à l'huile,
l'aquarelle, la gouache, le pastel, le fusain, etc., largeur 2 mètres..

(Toutes les qualités sont vendues au détail au mètre courant, les
dimensions prises sur la largeur de la pièce. Les toiles sont expédiées sur des
cylindres, facturés en plus : 8 fr.)

PINCE A TENDRE LES CHASSIS.

3689 En fonte polie, longueur 21 centimètres
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CHASSIS ET TOILES SUR CHASSIS
POUR PEINDRE A L'HUILE

Nos
DIMENSIONS

,`..
MARINE

3753
CHASSIS
ORDINAIRES
pochade

112
CHASSIS
ORDINAIRES

étude

1886
CHASSIS

NUS
'd clefs

Noe

FIGURE PAYSAGE

1 22x16 22x14 22x12 4.40 5.35 1
2 24x19 24x16 24x14 4.75 6	• 2
3 27x22 27x19 27x16 5.50 7	• 3
4 33x24 33x22 33x19 6.25 8.25 4
5 35x27 35x24 35x22 7	• 9.10 7.90 5
6 41x33 41x27 41x24 8.75 12	. 8.50 6
8 46x38 46x33 46x27 10.25 14	• 9.50 8

10 55x46 55x38 55x33 14.50 19.50 12.75 10
12 61x50 61x46 61x38 16.50 22.25 14	• 12
15 65x54 65x50 65x46 18.25 25	• 15 50 15
20 73x60 73x54 73x50 22	• 31.25 17.50 20
25 81x65 81x60 81x54 25.75 36	• 19 75 25
30 92x73 92x65 92x60 46	• 24	• 30
40 100x81 100x73 100x65 60	• 31	• 40
50 116x89 116x81 116x73 72.50 38	• 50
60 130x97 130x89 130x81 87	• 45	• 60
80

100
146x114
162x130

146x97	,
162x114

146x89
162x97

114	•

138.75
52	•

63	•

80
100

120 195x130 195x114 195x97 167	• 75.75 120

CARTONS POCHADES ET BLOCS A PEINDRE

Nos DIM I ESTONS --- - ------"°."---
124. - ORDINAIRES

CARTONS POCHADES

GRAINS TOILE

_
ENTOILES

BLOCS A PEINDRE
10 feuilles papier
1 Carton pochade

1040

0 19X14 1.50 1.90 2.10
1 22x16 2	• 2.25 2.50	• 9.25
2 24x19 2.60 3	• 3.25 10.75
3 27x22 3.40 3.75 4.50 13	•

4 33x24 4.25 5.25 6.25 16	•

5 35x27 5.60 6.50 7.50 20	•

6 41x33 6 75 8.25 9.50
8 46x38 10.25 11	• 12	•

10 55x46 14.75 »

12 61x50 16.75

PANNEAUX POUR LA PEINTURE A L'HUILE

Numéros ....

Dimensions..

0

18x14

1

22x16

2

24x19

3

27x22

4

33x24

5

35x27

6

41X33

En boisblane,
sans apprêt,
1898	 1.35 1.55 1.90 2.55 3.60 4.25 6.50

En bois blanc,
apprêtè,
1899	 2	• 2.45 3.10 4.40 5.50 6.60 9.25

PAPIER PRÉPARE POUR LA PEINTURE A L'HUILE
26 Lisse, jaune ou gris, la feuille 72x108	 	6
28 -	-	 -	65x50	 	3.15

434 Grains imitation toile, jaune ou gris, la feuille 54x72	 	4 •
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SÉRIEB  Oran' é de JaffaFig. 166

Fig. 167

TROISIÈME PARTIE

FOURNITURES ARTISTIQUES

LIBRAIRIE

PASTELS SURFINS DE LEFRANC & C1e

T

Gros pastels tendres surfins pour fonds (114 nuances).

Fig. 168

Pastels demi-durs surfins (150 nuances).

Tous les pastels sont enveloppés et portent le PA," N• /a nuance et le numéro de la série correspondant aux prix ci-après:

Pastels série A	 0.40 Pastels série F	 1.75
—	B	 0.60 —	G	 2.10
—	C	 0.8 —,	H	 2.50

D	 1	• —	I	 3	•
—	' E	 1.50 —	K.	 4	•

Cartes d'échantillons des nuances de pastels 	  8.40
(Envoi franco contre 9.25 en mandat poste.)

BOITES DE PASTELS SURFINS ASSORTIS LEFRANG "
620 Botte longue, bois blanc de 31 pastels tendres pour Figure	 	19.50
621 —	—	—	31 —	 Paysage	  20.25
622 —	—	—	31 —	—	Fleurs et Draperies 	 28 •
613 — demi-longue —	62 —	 Figure 	  31 •
614 —	—	—	62 —	—	Paysage	  38 •
612 —	—	—	100 —	—	Figure et Paysage	 47.50

609 — plate	—	132 -4	—	Figure	  68.50

610 —	—	 132 —	 Paysage	  73 •
611 —	 132	 Fleurs et Draperies	 129 •
606 — double fond —	156	—	--	Figure et Paysage ..:	 80 •
608 —	 —	156 —	—	Fleurs et Draperies	 140 •

605 — triple fond —	200 —	 Figure et Paysage	 109 •
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7.50
16 •
33 •
27 >
51
46

81	•.

129

AULNE VERNI

A CROCHETS

POUR PAYSAGE

1684
36x9 1/2x3 1/2,

boite plate, 1 rang,
contenant environ 36

J. NIcoLAs AÎNÉ, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS	-	 75

BOITES DE PASTELS ASSORTIS
" BOURGEOIS "

PRIX

1248	16x6 1/2, bois blanc, contenant env. 20 petits pastels assortis 	

1247	34x8 1/2	 —	36 pastels assortis	

1054 30x16 1/2	—	 —	66 —	— pr figure	

1055 30X16 1;2	-	 66 —	— pr paysage	

1054bis 32x24	-	 100 —	— pr figure	

1055 bis 32x24	—	 —	100 —	— pr paysage	

1051	39x17 1/2, bois blanc, double fond, contenant environ 170 pastels
assortis, pour figure et paysage	

1050

	

	42x25, bois blanc, double fond, contenant environ 272 pastels assortis,
pour figure et paysage, dont 1 rang de pastels demi-durs et 1 rang
de pastels pour fonds	

36 •

60 •

81 •

102 •

114 •

Fig. 169.	 rt1  	_ -	 pastels assortis	
1685 33x17 1/2X31/2, boîte plate,

2 rangs, poignée cuir,

	

environ 66 pastels pour paysage	

1686 27x18 1/2x5 1/2, boîte plate, double fond, 2 rangs, poignée cuir,
environ 100 pastels pour paysage	

1687 35x18 1/2X5 1/2, boîte plate, double fond, 2 rangs, poignée cuir,
environ 138 pastels pour paysage	

1688 37x27x5, boîte plate, 3 rangs poignée cuir, environ 86 pastels ten-
dres, 16 pastels 1/2 durs, pour paysage, tortillons, estompes, etc.
(fig. 169)	

(Cette boîte a été spécialement établie pour travailler sur nature. Le
couvercle forme chevalet. Il contient une planchette sur laquelle se fixe le
papier â pastel. L'espace vide derrière la planchette permet de rapporter plu-
sieurs études séparées par des intercalaires en papier surglacé que contient
la boîte.)

PAPIER POUR PASTEL

Papier feutré, sans préparation, brique, bleuté, brun et gris, la feuille 50X65.
-- velouté, préparé, jaune, gris clair, gris foncé et vert,	50x65.
— antiponce préparé, jaune, gris clair et gris foncé,	—	50x65.
— feutré gris, en rouleau de 150X10, le rouleau.... 30.75; le métre...

0.75
6.75
5 •
3.40
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22.50

33 •

42 •

18 •

1.85

4.90

3 •

9.80

9.80

6.25
4.80
1 •

12 •

76 FOURNITURES ARTISTIQUES

BOITES DE MODELAGE
RÉPONDANT AUX PROGRAMMES SCOLAIRES

2002 Boite 23 X 17 x 6, aulne
ciré, couvercle libre à
cochets formant sel-
lette, poignée, 400 gr
pâte a Tanagra » grise,
2 ébauchoirs, 1 mi-
rette

2004 Boite 31 X 18 X 6, bois
blanc, couvercle a
coulisse se retournant
et formant sellette,
500 gr. pâte a Phi_
dias s, 1 boite 6 tu-
bes couleurs, 2 ébau-
choirs, 1 mirette, ré-
gie, pinceau et lave-
pinceaux 	

2009 Boite '27 X 17 x 9, aulne
poncé, à charnières,
crochets, et poignée,
sellette bois blanc, 800
gr. pâte a Tanagra s,
couleurs assorties, 2
ébauchoirs, mirette,
compas buis, pouvant
contenir un modelage
de 4 cm. d'épaisseur.

PATES PLASTIQUES POUR MODELAGE
« Argilla s, ptte grise pour le modelage, conserve indéfiniment

sa plasticité, sans qu'il soit nécessaire de la mouiller;
elle a les mêmes propriétés que la terre et se moule com-
me elle. L' a Argilla » peut être cuite après une dessic-
cation lente clans une étuve. Livrée en pains de 5 kilos,

le pain

	

a Argilla s, en pains de 250 grammes	 	
e Phidias s, pâte plastique grise, article scolaire, pour esquis-

se. Livrée en pains carrés de 500 grammes	 le pain
Même qualité en bleu, gris, jaune, marron, rouge et vert.

Fig. 172.	 Le pain de 250 grammes	

Pate plastique a Tanagra s, grise ou rouge, d'une extrême finesse, très homo-
gène, inaltérable à l numidité, ne sèche ni durcit jamais, ne s'attache pas
aux doigts et se lisse parfaitement sans laisser aucun grain, sous l'ébau-
choir comme sous le pouce. Elle permet d'obtenir, au plâtre, des moulages
remarquablement fins. Le baton rond de 100 gr., 2.40.	Le pain de 500 gr	

634 Pâte plastique rouge ou grise. — Se modèle facilement; elle n'adhère ni
aux doigts, nt aux ébauchoirs et se moule sans difficulté. Destinée aux
travaux d'art décoratifs• et industriels, elle donne des empreintes et peut
aussi convenir à la statuaire. Livrée en pains de 500 gr.	 le pain

152 Pite à modeler scolaire en boites de 250 grammes, renfermant 4 pains
de couleurs assorties	bleu, rouge, gris et jaune	  la boite

Cire à modeler, couleurs ordinaires : rouge, grise et verte. Le baton de 125 gr...
25 gr...

3558	Modeline grise • de Lefranc. Souple et obéissante â la main de l'artiste,
cette pâte traduit tontes les finesses. Elle est insensible aux changements cli-
matériques. Le pain de 500 gr	
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6 •

3 •

170 •
210 •

54

12 •
3.50
1 •

11.50

J. NICOLAS MNÉ, AUBERT ET C ie, SUCCESSEURS	 77

ÉBAUCHOIRS EN BUIS
	 	

Fig. 173.

a 

Ebauchoirs buis, longueur 15 y...... 1 . ; longueur 20 %	  1.35

MIRETTES EN FER ÉBAUCHOIRS-MIRETTES

Se font en six numéros différents :
Longueur .. 14% 16% 20%

Prix	 1.20 1.35 1.75

4. 174-175	Se font en six numéros différents :
Longueur	  16

Prix 	  1.40

COMPAS D'ÉPAISSEUR
EN BUIS

43 15
20
25

LA PIÈCE

% courbe, buis poli, vis à ailette.
%	--	—	
%	—	

4.50
5	•

5.60
30'^ —	—	

042 • Scolaire • 12 % droit, en buis
poli, vis cuivre moletée	

SELLES D'ATELIER
pour modeleurs (fig. 176)

Hêtre naturel
443/1 Hauteur 1 m. ; plateau 40x40...
443/3	—	1 Q 20 ;	— 40x40...

TOURNETTE DE TABLE
En chêne naturel

649 Avec terrasse, 25><25	

J,

Traité pratique de Modelage et Sculpture, de Karl Robert	
Manuel général de Modelage, Sculpture et Moulage, de Goupil.. .. 	
Le Modelage pratique, de Morin	
Pour faire modeler nos petits, de Gamin et Lorent	
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78 FOURNITURES ARTISTIQUES

COULEURS POUR LA PEINTURE
sur Porcelaine et Faïence

de A. LACROIX
CUISANT AU FEU ORDINAIRE DE MOUFLE

Les couleurs marquées (*) sont plus fréquemment employées en fonds qu'en peinture,
celles marquées **) ne peuvent servir que pour fonds, celles marquées P peuvent servir
également pour la photographie.

Couleurs en tubes, broyées à l'essence grasse, prêtes à l'emploi.
Couleurs en étuis cristal, en poudre, surbroyées à l'essence.

DESIGNATI ON TUBES
ÉTUIS

CRISTAL
TUBES

ÉTUIS
CRIS TAL

DÉSIGNATION

Blanc chinois	
- • fixe 	

*Bleu céleste	
- ciel azur	

ciel clair	 3,35
- Delft	

foncé	
* - lavande	

- ordinaire	
- outremer riche	 I 4.20

riche	
- vieux Rouen.....

**Bouton d'or	
Brun'no 3 bitume	

- no 4 foncé ou 17.. P
- jaune ... 	 ..
- M ou 108	 ' 3.35 i

* - mordoré	
noir	

- rouge riche...... P
- sépia	

**Café au lait	
*Carmélite	
Carmin tendre A.	 4.50

- tendre no 1	 
- ne 2	 ... 5

no 3 foncé	
**Céladon	
**Chamois	
**Corail	

Fondant général	
Gris no i tendre	
- no2	
- no 6 perle	

noir	
- roux	

** - tourterelle	
Jaune d'argent	

** - chinois	i

Jaune d'ivoire 47	
- jonquille	

à mêler 41
- orangé	

Laque carminée 	 5	4.50

	

**Lilas fusible	 4.60 3.95
*Mauve	  54.50
Noir corbeau	P^	>
Noir d'ivoire	 ` 3.35 2.80
Ocre	
Pourpre no 2	 6.70 6.15

- cramoisi 	 8.40 7.85
- riche	P 7.85 7.30

Rose Bengale	 4.50 3.95
- Pompadour . .. 5 > 4.50

Rouge capucine	
- chair no 1	
- chair no 2	 i 3.35 2.80
- orangé	

*Saumon	
*Turquoise bleu
*Turquoise vert	
Vert na 5 pré 	

- n° 6 brun 	} 3.35 j 2.80
no ,7 noir	 )	

))bleu riche	1 4.20  3.65
- canard	 )
- chrome riche	

** - d'eau au chrome 	
- émeraude	

	

* - pour fonds	
mousse J	 3.35 2.80
mousse V	
olive	

- pomme	
- de Vessie	 i

Violet de fer	P	 ^

- d'or clair		4.50
- d'or foncé	 1 6.70 ( 6.15

2.80

3.65

2.80

3.95

4.50

2.80

4.20 3.65
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Série 90, pointus...

Série 91, carrés....

Noe	

Prix	

2
	

3
	

4
	

5
	

6
	

7	8

0.75 0.95 1.25 1.55 1.90 2.25 2.65 3

Fig. 178.

Série 99	 Noe	

Prix	

1	2	3	4	6	8Série 100	 Nos	

Prix	

Fig. 180.

J. NICOLAS AINé, AUBERT ET C1e, SUCCESSEURS	 79

PINCEAUX POUR LA PEINTURE SUR PORCELAINE

Pinceaux à peindre, carrés ou pointus, en petit-gris

2.

-4111111111
...._.-._.____-_.- 	4

6
Fig. 177.

•
Pinceaux 'en putois, pied-de-biche

Fig. 179.   8   

Série 101, montés sur manches : Nog 0 2 4 6 8 10 12

Prix	 6.50 8.75 11.7515.7522.5030	• 38.50

Pinceaux en putois, carrés du bout, montée sur manches

'	Fig. 181.

Série 101 E	 NOs	 2	3	4	6	8	10	12

prix..... 7.50 9 •	10.50 14.50 21 • • 28 •	36 •
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80 FOURNITURES ARTISTIQUES

PALETTES PORCELAINE
A TROUS

L. Palette à 22 trous et
2 pentes, avec garni-
ture fer blanc, glace
à broyer, format
17;<12;<3	

La même livrée sans
garniture fer blanc..

3403 Palette à 22 trous et
2 pentes,

10 1(2x7 1 2,
sans garniture fer
blanc, pour miniature

41 .

12.50

13.25

Molettes cristal	20 Â	 4 •

30 —	 5 25
—	40 — 6 •

50 8 25

GRATTOIRS MANCHES ÉBÈNE

I^ I p IUIIV	

iluu ..1...,,

Fig. 18e.

Forme lance, lame droite, longueur 40 millimètres	

Fig. 184.

Forme lance, lame courbe, longueur 40 millimètres	

5 •

5 •

LE FLACON

7.25
28.50
4.90

36 •
24 •
24 .

6.25
4.75
4 •
3.50
3 •

1/2 FLACON
ESSENCES

Essence grasse	 	4.10

— de lavande	 	15

— de térébenthine rectifiée	 	2.90

Or liquide devenant brillant à la cuisson (sur demande). le flacon de 2 gr.

Or préparé avec fondant, en pâte	  la boîte

- sans fondant, — 	 	—

Leçons pratiques de Peinture vitrifiable, de la baronne Delamardelle....

Traité élémentaire de Peinture sur porcelaine, de Mme A. Adam	

Traité pratique de Peinture sur faïence et porcelaine, de Ris Paquot	

La Peinture vitrifiable sur porcelaine, émail, faience, verre, de F. Dillaye

La Peinture sur verre, émail, etc., de Casimir Lefebvre	
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SPÉCIMEN EXACT DU TUBE Ne

Fig. 186.

81J. NICOLAS AîNE, AUBERT ET die, SUCCESSEURS

PHOTO-MINIATURE
PROCÉDÉ FACILE DE MISE EN COULEURS
DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES

A photographie sur papier albuminé est maintenue entre deux verres bombés,
après avoir été rendue transparente et peinte à l'envers avec les couleurs à
	J l'huile spéciales.

Sans aucune notion de dessin et de peinture, on arrive à des résultats surprenants;
le dessin et les ombres étant donnés par la photographie, il suffit d'appliquer des teintes
plates de la coloration nécessaire.

COULEURS SUPERFINES EN TUBES POUR LA PHOTO-MINIATURE

Blanc 	i 
Carnation blonde	

—	brune 	
Gros-bleu	
Brun	

2.70 Janne	 2.25 Vermillon	 6.75
2.70 Laque carminée .....3.30 Vert clair	 3.30
2.70 Noir velours	2.25 foncé	 2.25
1.80 Ocre jaune	 2.25 Violet vif	 3.30
1.80 Rouge	 2.25

Pète adhésive, mixture n• 1 	  le flacon
Transparence, mixture n• 2	- 	
Préservatif, mixture n• 3 	4

Huile sèche, mixture n• 
Ponce impalpable	
Colle forte liquide	 	
Spatules en bois	  la pièce
'Papier parchemin 50x33	  la feuille

— verre 00	 	—
Carton buvard blanc 50x65	 	—

VERRES MINCES BOMBÉS EXTRA-BLANCS
FORMATS

97x65
138 x 104
158x110
180 x 130
280x180
270 x 220
280 x 200
300 x 240

1219 Carré Visite	  la paire
1220 — Album	 	
1221 — Cabinet	
:3897 — Amateur
H S — Allongé 	
1225 — Large folio	
H S — Allongé	
3899 — Grand format

	

Façon de collage sur verre des photographies format album	
—	 —	 —	— quarto	

14.03 Boite complète, noyer poli 26,5x 18, à poignée, 9 tubes et accessoires	
1405	—	article riche, noyer poli 32x22, à poignée brevetée et serrure,

12 tubes, accessoires, verres, modèle terminé, traité, etc	

,La Photo-Miniature et ses derniers procédés, de Bari Robert	
La Photo-Peinture, Photo-Aquarelle et Photo-Miniature, de Villon	

3
3.90
3.90
6
2.40
5
1.15
0.90
0.35
1.20

3 >
5.25
5.75
9

23 >
24
24 .
28

2.50
6

105

196 >

3 .
2.50
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82 FOURNITURES ARTISTIQUES

REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES
SUR PAPIER ALBUMINE

Epreuves de choix pour la Photo-Miniature, Photo- Aquarelle

ou Photo- Peinture

Format album : 3.50 ; format quarto : 10 •

Les photographies ne sont pas envoyées à condition. Elles ne sont ni reprises ni échangées.

23
24
25

26

27

1 Muflier. L'Enfant-Jésus.
2 Bouguereau. Innocence.
3 Raphaël. La Vierge à la chaise.
4 Perrault. La Sainte-Famille.
5 Dewinter. Le Sacré-Cœur de Marie.
6 Sonrel. Vierge à la Guirlande (quarto

seulement).	 •
7. Tessier. Endormi par les'Anges.
8 Sonrel. La Prière de l'Enfant-Jésus.
9 Guay. Mater Amabilis.

10 Mignard. La Vierge à la grappe.
11 Bouguereau. La Vierge et l'Enfant.
12 Royer. La Madone.
13 Bouguereau. La Vierge aux lys.
14	—	La Vierge aux roses.
15 Sonrel. La Vierge aux Anges.
16. Bouguereau. notre-Dame des Anges.
17	—	La Vierge (f. quarto seul.)
18 Lenoir. Le Sacré-Cœur de Jésus.
t0 L. de Vinai. La Cène (for. quarto seul.).

20 J. Aubert. Le Christ au Jardin des O11v.
21 De Champaigne. Le Christ en croix

(quarto seulement) .
22 Cabane. La Vierge et l'Enfant à la Co-

lombe..
— Contemplation.

Landelle. La Fol.
Lenoir. Jeanne d'Arc.

Ingres. Jeanne d'Arc au Sacre de Reims.
Doyen. Jeanne d'Arc au Sacre.

29 D. Coomans. Marchande de fruits à
Pompéi.

30	—	Lesbie.
31	—	A la fontaine.
32	—	Offrande.
73 Leçon. Le Paon.

34 D. Coomans. Offr. à l'autel de l'Amour.
(i5	—	Messager fidèle.

36 H. Daudin. Idylle à Pompéi.
37 Riéder. Le Tombeau de Daphnis.
38	—	Dante pleurant Béatrice.
39 Sonrel. Printemps d'autrefois.
40 Girardet. Napoléon présente son fils à

sa première femme.
41 T. Deuly. C'est lui.

42 Debat-Ponsan. Près de la mare.
43	—	Retour des champs.
44 Dupré. Aux champs.
45 Blason. Eté
46	— Hiver.
47 . Asti. Anita.
48 — Indécision.
49 Bouguereau. Le Relie.
50 Piot. Sérénité,
51 Cabane. Katy (quarto seulement).
53	 La Petite Danoise.
54	 Printemps.
55	 Le Baiser.
55bis —	Tendresse Maternelle (quarto

seulement) ,

56 kruseman van Elten. Les Petites Com-
mères.

57 Asti. Ingénue,
58 Madeleine Lemaire. Phcebée.
59 Lenoir. La Nymphe au coquillage.
60	—	Dans le silence des bois.
61 Girardet. Le Dessert.
62	—	Les Cerises.
63 Perez. Les Adieux aux nouv. mariés.
64 Girardet. Le Départ.
65	—	Le Coup de l'étrier.
66	—	Sur le $eutl.
67 Blason. La Cigale.
68	 Retour du printemps.
69	 Prisonnière.
70	— Printania.
71	—	Les Dénicheuses.
72	— Eva.
73	— L'Ephémère.
74 Royer. Fleur éclose.	'
75 Priou. Pris au piège.

76 — Maraudeur.
77	— Chacun son tour.
78 Gill. L'Amour chef d'orchestre.
79 Muflier. Un Sauvetage.

80	Armistice.
81 Chantion. L'Amour brisant son arc.
82 'Bouguereau. L'Amour au papillon,

83 Seignac. L'Amour désarmé
84 Bouguereau. Chansons du printemps.
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85
86
87
89

91

REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES
Aubert. Perdus dans la neige.

—	L'Amour frileux.
—	L'Amour en vacances.

Menu de l'amour : pommes de
terres frites,

Greuze. La Cruche cassée.

(suite)
99	Bouguereau Musique champetre (fillet-

tes).
100	Lerolle. Dans la campagne.
101	Sonrel. Le	fil	de	la	Vierge	(quarto

seulement).
102	—	Concert mystique.

92 —	La Laitière. 103 Bouguereau. Le Secret de l'amour.

93
94

Millet. L'Angélus,
—	Les Glaneuses.

104
105

Perrault. L'Evetl de l'amour.
Martin Kavel. Printemps (quarto seule-

95 Bisson. En plein ciel.	 - ment).
98 —	Libellule. 106 —	Rebecca	(quarto	seule-

97 Bouguereau. Enfants	buvant	h la ment).

Cruche. 107 La	Coquette	surprise

98 —	Les deux soeurs. (quarto seulement).

Sujets choisis pour Maisons d'Education (format quarto seulement)

201 Reynoldsi Le Petit Samuel. 218 Muflier. Cannelle.
202 Munier. Autrefois. 117 Deux Minettes.
203 Sonrel. Le Roman de chevalerie. 218 Gardner. Les trois Amis.
204 Munier. La Leçon de clavecin. 219 Chocarne Moreau. Le petit Sacristain.
205 Cabane. La Lecture. 220 Gardner. Deux Mères de famille.
206
207

Bouguereau. Les Soeurs,
—	Les deux Saurs.

221
222

Munier. Dans la ferme.
Lobrichon. Le Chemin du bols au loup.

208 Munier. A la source. 223 Martin Kavel.. Le petit Chaperon rouge.
209 Gardner. La Coupe improvisée 224 Munier. Le Pigeon favori.
210 Bouguereau. Câlinerie. 225 Semenowsky. Le Temps des roses.
211 Aublet. Dans le patio. 228 Munier. Prière du Matin.
212 Munier. Fillette aux pommes. 227 Cabane. La Prière.
213 —	Le Chemin de l'école. 228 Lynch. Le Bouquet.
214 Zuber Buhler. Les Petits Favoris 229 Walhain. Fillettes hollandaises.
215 Seignac. Les deux Amis. 230 Cabane. Candeur.

Na 0 52x43 millimètres
1 81x47

• 2 66x51
• 3 70x58
• 4 75x61
• 5 84x65
• 6 90x72	—

MINIATURE
TARIF DES FEUILLES D'IVOIRE

la pièce 8 •	No' 7. 97x77 millimètres
- 9.75	• 8 108x 81	

11.50	• 9 115x90
13.50	• 10 126x96	

- 19.50	• 11 133x107
22.50	• 12 150x 117	—
27 •

Se font sur demande en carrées et en ovales.

la pièce 30.50
36 •

— 44.50
55 •

- 68 •
- 92 •

N' _

La Miniature è la portée de tous, par Thénot	  3 •
Le Miniaturiste, par Dillaye	  3 •
Traité pratique de Miniature, par Karl Robert	  3 •
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Deuxième série (12 sujets)
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84 FOURNITURES ARTISTIQUES

ENLUMINURE

Images et Livres de Piété livrés en feuilles

Les dimensions - indiquées sont approximativement celles du papier, le volume étant relié.

Signets dessinés au trait, imprimés sur opaline, dimensions 10x5 centimètres.
Prix : la pièce	 0.80 — La douzaine assortie dans la même série	  8.5Œ

MISSELS A ENLUMINER
n

it

l

ClAk

, Rd re nanTJe	e,a.r je

4igru. R:' Ca CzeC.	̂.

/e m-"arte,OOÙ

w,je recormaL	auee mat
thunh i,,, Ie. et ;vire swrve•

aegraruteur er n'an erere7.

aa„v.re. Lame aa q vu maera1i

Ire mejerze sans 4040 eonft.ars

que je ar.,ui. Irprimero mea _

Dw0,jerto-a4..eateme0t .40

hamnr sinr rdC
Ires rrt&gae C010grôce gr'e 4e444

aay finef tt aajavra rua.
( A

ÇC

CTE oc CONTRITION

D,iu cte. Don.̂ ^?r

er ae au:w:

l̂
/,yt^

/filas 

cora^c.

ge A
3 . 9reelle 3 oTarrna^

jou	 une
1, nanare

ltrhremi, pelle/na"
3e dine.  /vague
d ,o elle

w	akue
1ardOVdr pie/re
ne Inca, rien

re dee pet' end de
1,11 ; 9u elle.! raeln
fera, de /aie"
tictac tehrerrwue de

car	 4vtd r7L
: in.

conta 
,asse, o,

nereF aL(uhee are,'
mari, elle ,uradek
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Les Heures choisies, format 19x9,5, 100 pages, con-
tenant l'ordinaire de la messe, les vêpres du dimanche,
prières et actes pour le, communion, cérémonies et messe
de mariage, sur vélin teinté à la cuve	  45 •

Livre de mariage style Louis Xlfr
format 16 x 10, 88 pages, contenant les
prières avant et après la messe, l'ordi-
naire de la messe, cérémonies et messe
de mariage, sur papier teinté.. 25

Atiedl no 250, 17x8,6, ordinaire de la messe, messe de
style moderne	

mariage et prières pour la communion,.
7.50'

R	+	no 200 17,5x21,6, compositions de Paun'nOMMa, d'après les manuscrits du ix• au
Rilirc a heures xvi• siècles, texte gothique, lettres ornées, culs-de-lampe, sur japon français 15
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Les dimensions
indiquées sont celles

des dessins
sans les marges.

Na 11 — Milieu 45X29,.
côtés 26X20... 25 a

N• 17 — Milieu 43x28,
côtés 28 x19... 25 a

Na 28	Milieu 32x24,
côtés2l,5x13,5 25 e
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NnIsf

Petites Heures, édition diamant, format
10,5X7, 84 pages, ornements XV• siècle, conten.
prières diverses, prières pendant et après la
messe, sur papier Imitation parchemin. 14 »
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n ft. )armor, sptram. non roe.

!unbar m stems.

Livre d'Heures, format 15X10,
88 pages, par L. VILLENSOVE, conte-
nant messe, vêpres et cérémonies
du mariage, tire en 2 couleurs, sur
vélin aquarelle	  26 s

it 0

Petit Missel style XV' siècle, format 14,5X9,2, 88 pages,.
contenant prières diverses à la Sainte Vierge, avant et après la messe,
cérémonies et messe de mariage, sur vélin teinté à la forme 22.50

Le même, mais avec messe et actes de communion ..	.. 22.50
Le même, avec messe de mariage et messe de communion. 34 N

la —l.

MIMEZ= 1

livre-moi. de l•homasa
V4Ubte et trompeur. 5
&1. Car vast ües matelas,
o mon Dian: fourguai.,
meveez-voua rehousee?
et fou9uoi me laie 0,
voua' .. na Is Irioussu'

Livre d'Heures, d'après VAN Da1ESTEN, 18x14, 125 pages, compren. l'ordi-
naire de la messe, prières avant et après la communion, sur papier teinté 34 s

La même, mais avec messe de mariage	  34
Le même, avec messe de mariage et messe et actes de communion... 45 a

Missel Moyen âge, format 18X 12,5,
78 pages, tire en 2 couleurs, messe et
cérémonies du mariage, sur vélin teinté
aquarelle, par KEEMABON ...... 40 »

Missel de Mariage, format ICX ll,
50 pages, contenant la messe se ma-
riage, sur vélin aquarelle	 26 e

Missel I fe Communion, même
modèle .. .. ... .. ......	... .	26 »
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Fig. 187
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LE POCHOIR
OUR obtenir un bon résultat, il faut : le indiquer l'emplacement du motif par des

repères ; 20 employer les brosses courtes à l'orientale ; 3o employer les teintes épaisses
et par petites quantités ; 40 étendre la couleur en frappant légèrement avec la brosse

et en commençant par les bords pour finir au milieu, suivre les filets dans le sens ; 50 essuyer
avec un linge fin les bavures qui se produisent sur les bords du pochoir.

Les pochoirs employés avec les couleurs préparées à l'eau ou à la colle doivent être
vernis des deux côtés au vernis gomme laque pour les empêcher de se détremper.

	 :N.::	

SÉRIE EN CARTON-IMPERMÉABLE
Modèles reproduits au 1/10 de leur grandeur naturelle pages 88 et 89.

NUMÉROS PRIX NUMÉROS PRIX NUMÉROS PRIX

8 7:75 127 13.75 303 7.25
9 7.75 129 13.75 312 13.25

16 3.25 131 16.50 313 13.25
26 4	• 132 14.25 334 17.50
31 11	• 179' 4	• 343 13.75
43 5 198 4	• 346 13.75
46 6.75 202 5 347 7.25
47 13.75 204 5.50 352 7.25
52 8.25 215 5.50 435 14.25
53 5.50 216 5.50 439 8.25
60 .	7.75 224 5	• 462 6.75
87 8.75 225 8.75 478 17.50
90 8.75 228 8.75 480 17.50
95 4	• 239 9.50 495 7.25

103 5.50 245 4	• 501 6	•

106 16.50 246 4 502 6	•

110 11 253 1.75 545 22
113 1.75 258 7.75 554 7.25
114 1.75 300 7.25 565 13.75
120 8.25 301 7.25 572 8.75
121 8.25 302 7.25

Tous ces pochoirs peuvent être fournis en zinc de 1/10 d'épaisseur. Prix double.
Les frises se font également pour être exécutées en 2 ou 3 tons. 1 pochoir pour chaque

ton avec repérage facile. Ces 3 pochoirs et 1 modèle peint : Prix double.
Livraison dans la huitaine de la commande.

BROSSES COURTES EN SOIES BLANCHES
Pour la peinture au. pochoir

Série 221, no
no

-	no
-	no
-	no
-	no

1,
2,
3,
4,
5,
6,

9
10
12
14
16
17

%.....
-.....
-.....
-.....
-.....
-.....

1.25
1.50
1.75
2
2.50
3	»

Série 221, n°	7,
-	no	8,
-	no	9,
-	no 10,
-	no 11,

no 12,

19
21
23
25
27
29

%,....
-.....
- .....
-.....

...
-.....

3.50
4	.
5	»

6.25
7.25
9.75

Papier imperméable blond pour découper les pochoirs,
format raisin, 50x65	  lafeuille

Papierb.peindre lisse, jaune ou gris, form. grand-aigle 72x108 -
-	-	-	- raisin 50X65......	- 3.15

Tranche-papier américain, très pratique pour découper les pochoirs7.50
Lame de rechange pour le tranche-papier américain	 2.75
Canif lame fixe pour le découpage des pochoirs	 2.50
Plumes coupantes .Vaccinostyle., ]a boîte de 100. 15 »•; la douz	 2	•

Grilles à bruiner  ,	 la pièce	 5.40

2 »
6
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PRIX

6.25
3.75

4.25

4.25

4.80
4.80

7.25
8.40
5.25
5.25
5.25

Brou indélébile pour peintres-
verriers	  le flacon

Le même	  1 /2 flacon

Encre maigre pour tracés sur
verre, indélébile aux vernis	 le flacon

Encre grasse pour tracés sur ver-
re, indélébile à l'eau		—

Grisaille bistre, pour l'Ornement
et le Paysage

Grisaille sanguine pourlaFigure —

Vernis gras colorés: bleu, brun,
écarlate, jaune, olive, rouge,
vert, violet, orange	 la potiche

Les mêmes	  le bidon

Vernis noir Japon doré		—

Vernis Platting supérieur	

Vernis ambro-naphte		—

mélanger entre eux en toutes proportions.)

La Peinture sur verre sans cuisson, Henri Vignet, I volume in-80, avec
figures	

LA CHRYSALIDE

Transformation instantanée et sans cuisson de tous les moulages de plâtre.

Chrysalide liquide pour imiter:

Le bois clair	  le flacon	7,25
Le bronze vert clair 	 	  • —	7.25

— — foncé	  —	7.25
- médaille	 	—	13.25

'La terre cuite	 	—	13.25
L'oxyde vert	 	 —	7.25

— gris	  —	7.25

Chrysalide solide pour imiter :

L'ivoire  	   le pain	4.80

Le marbre	 	—	5.75

Cette chrysalide solide ne s'emploie que sur plâtre d'albâtre.

5.50

FOURNITURES ARTISTIQUES

PEINTURE SUR VERRE SANS CUISSON
EN IMITATION DE VITRAUX

90

La Maison est seule dépositaire, à Lyon, des produits et

objets de " l'Artisan Pratique" et n'a pas de succursale
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Gris argent. \
Jaune clair. d le flacon

— d'or.
Noir.	1 4.50

Orangé.

Vert clair.
— jade.	d le flacon

Violet rouge. t 4,50

Rouge pourpre.,)
Epaississant... 6.50

Bleu de France.

— marine foncé.

Chaudron.

Ecarlate.

I le flacon

4:50

110 I

OÛLEURS

m UESrouiTISSUS!

Fig. 185

J. NICOLAS AÎNÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 91

TEINTURE LAVABLE " TISSULINE "

C
 ze couleurs sont transparentes. Elles peuvent s'employer sur un tissu quelconque
de teinte claire : soie, laine, fil, coton. Pour les employer, ajouter de l'épaississant
dans la proportion de 25 à 30 % et bien.mélanger. Si l'on désire des nuances plus

légères, étendre les teintures avec de l'eau et y ajouter un peu plus d'épaississant.
Pour fixer : maintenir .le tissu de 1 à 5 minutes au-dessus d'un récipient d'eau en

ébullition, de façon à ce que la vapeur agisse sur toutes les parties peintes. On peut égale-
ment opérer au fer chaud, en plaçant, sous le tissu peint, un linge mouillé.

La couleur ainsi fixée est indélébile ; le tissu pourra être nettoyé soit.à l'essence, soit
à la benzine, soit à l'eau légèrement savonneuse.

La TISSULINE se fait dans les teintes suivantes :

COULEURS OPAQUES POUR TISSUS
LAVABLES — SOUPLES — MATES

Fs couleurs opaques peuvent s'employer sur tissus de toutes teintes, même les
plus fins. Elles sont lavables à l'eau tiède légèrement savonneuse. Elles se mélangent
	 entre elles et sèchent en un quart d'heure. Sur les tissus légers, elles produisent
une certaine raideur, qui disparaît complètement au lavage. Le Liquide à mélanger rend
les couleurs plus fluides.

Pour les applications de bronze sur tissu, se servir du
Mordant pour Bronzage; les tissus ainsi décorés sont lavables.

Nettoyer les brosses et le matériel avec le Liquide à
nettoyer les brosses.

Liste des nuances:

Blanc.	 Noir.
Bleu clair.	 Rose.

	

— moyen.	 Rouge clair.
foncé.	

le flacon	— foncé. le flacon
Brun.	

Vert clair.-	jaune.

	

aune.	4.20
- rouge.	 — moyen.

	

Jaune clair.	 — foncé.

— moyen.	 — jade.
— foncé. J	 Violet.

Liquide à mélanger	 le flacon 4.20
à nettoyer les brosses		— 5

Mordant pour Bronzage	  la boîte 1.35

Pondre à poncer, bleue, noire ou blanche, le kilo 30	. ; la boite 3
Poncettes rondes en feutre pour étendre la poudre..3.50
Roulettes acier, à tige pivotante, pr piquerles dessins. 3.85
Cire noire pour relever les dessins en relief	 le bâton 2
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Terre d'ombre naturelle.
— de Sienne brûlée.

naturelle.
Verd- ure.
Vermillon.
Vert émeraude,

— olive.
— printemps.
— de Prusse.

Violet bleu.
- rouge.

Mordant.

Blanc.
Bleu de cobalt.
— de Prusse.
— turquoise.

Brun rouge.
— Van Dyck.

Carmin.
Gris de Payne.
Indigo.
Jaune de chrome clair.

— foncé.

Jaune indien.
Laque carminée

de garance.
Noir d'ivoire.
Ocre jaune.
Outremer.
Rose de Chine.
Rouge de Saturne.
Sépia naturelle.
Terre de Cassel.

— d'Italie brûlée.
Le flacon rond de 30 grammes	  2.50

Le crayon	  3.50
Use-bout pour l'emploi des Crayons Véty	  2

Blanc neutre.
Bleu roi.

— clair.
Grenat.
Gris.

Jaune citron.
— d'or.

Kaki. f
Marine.
Marron.

Mauve.
Noir.
Rose.
Rouge.
Rubis.

Tango.
Vert clair.

— foncé.
— olive.

Violet.

92	 FOURNITURES ARTISTIQUES

COULEURS POUR LA PEINTURE
EN IMITATION DE TAPISSERIE

TOILES POUR IMITATION DE TAPISSERIE
A grosse trame : en 1 m. 40 de large ... 			  le mètre 40

BROSSES SPÉCIALES POUR LA PEINTURE IMITATION TAPISSERIE
En soies blanches, épaisses et amincies du bout, manche vernis jaune

Numéros.	2	3	4	5	6	8	10	12
Prix...... 2 > 2.10 2.20 2.30 2.50 2.95 3.25 3.75

CRAYONS " V ËTY "
POUR PEINDRE SUR TISSUS DE SOIE

Ces crayons s'emploient comme un crayon ordinaire. Les tissus ainsi ornés sont lavables
orsque la décoration a été fixée au fer chaud. (Une notice est jointe aux envois de crayons

PEINTURE A LA PLUME
C'est l'art de peindre avec une plume sur soie, velours ou satin, en donnant l'appa-

rence de la broderie en relief. Mélanger avec de la poudre pour fonds une quantité double
de blanc d'argent et du Médium Guilp, de façon à avoir une pâte de la consistance de la
crème. Mélanger graduellement les couleurs à l'huile à cette pâte. Ajouter quelques gouttes
de Médium Jessma pour éviter les auréoles et donner plus de souplesse à la couleur.
Dessiner par traits sur l'étoffe, et, afin de donner une apparence de broderie de soie,
saupoudrer le travail terminé avec la poudre de cristal.

Médium Jessma	  le flacon 8.85
— Mac Gnilp	  le tube 3.50

Poudre pour fonds	 	  Pie boîte 5.40
— de cristal	 	—	7.50

La douzaine de plumes	  0.90
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Blanc.
Bleu clair.

— foncé.
Brun Madder.

— •roux.
- Van Dyck.
— verdâtre.

Carmin.
Carnation claire.

- foncée.
Cendre verte.

Fig. 189

Gris perle.
Jaune brillant.

— d'or.
Laque de garance

foncée.
Laque jaune.	_

Noir.
Nouveau rose.
Orange.
Pourpre.
Rose carthame.
Rouge indien.
Teinte neutre.
Vermillon.
Vert émeraude.
— paysage.

Violet.

Retouche NO 1 (brun gris) ; Ne 2 (brun violacé); Nu 3 (brun rougeâtre)

COVI.4C.72'P000R' . Lot ..
PXDTddRM177.6*-

% BRUN,90JX_I-
230entiaeo s 

LA PIÈCE

6 •
8 .

10 •
13 •
16 •
20 .
24 .
27 ..

TAMBOURINS TENDUS EN PARCHEMIN BLANC

Diamètre 17 centimètres, avec cercles bois et cymbales cuivre.
— 19	—	 —

21
23
25
27
30
35
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COULEURS POUR LA PHOTOGRAPHIE

COULEURS LIQUIDES pour PEINDRE DIRECTEMENT sans PRÉPARATION
les clichés positifs sur verre pour projections et vitraux transparents   

Bleu.
— cobalt.
— de France.

Blond.
Carmin.
Chair no 1.

— no 2.

Grenat.
Gris.
Jaune.

— d'or.
Laque rose.
Noir.
Orange.

Sienne.
Vermillon.
Vert.

— mousse.
Violet.

— rouge.

Le demi-flacon	

COULEURS MOITES TRANSPARENTES
pour colorier A l'aquarelle les Photographies et les Cartes postales

Nu 400 — GODETS DE VERRE, TOUTES LES NUANCES : 1.75

ARTICLES POUR LA RETOUCHE

Crayons Wolff et Son, carbone HH, H, HB, BB, pr la retouebe des épreuves
—	 —	—	BBB,	 —	—

LA PIÈCE LA DOUZAINE

2.50
4.90

29.25
57.75

—	Soh-i-Moor, 17 graduat., de 9 H à 6 B, pr la retouche deselichit. 2.25 27	•

Sauce velours extra, en poudre, de Rowney	  l'étui 5	•

—	extra-fine,	—	de Conté	 	— 2.50
Plumes coupantes, .Vaccinostyle. pour découper les épreuves.. 2	•

—	 —	 	 la boîte de 100 15	•
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Diamètres.	24

Prix...Fig. 192 4.50
27 30', 35

6.25 7.505.50

CADRES A PHOTOGRAPHIE, papier "Whatman "

94 FOURNITURES ARTISTIQUES

ARTICLES A PEINDRE A L'AQUARELLE
En véritable papier WSATMAN

TAMBOURINS, dessus Whatman, bordure or, tour papier
fantaisie, grelots, nœuds rubans :

Diamètre 11 %, .. la pièce 2.75	Diamètre 24 ;i. .la pièce 5.50
— 14—.. —	3.25	— 2 7—.. —	6.75
- 17 —..	4 •— 30 —..' —	8 >
- 20 —.. — 4.50	— 35 —.. — 10 •Fig 191

DISQUES "WSATMAN"

DISQUES Whatman, bordure or :

rr/d/

fig. 193
ECRANS PARE-LU MIÈRE p* suspensions, tendus en Whatman, bord. or, la paire 5 •

ECRANS A MAIN. Whatman bordure or, manches tournés fantaisie... la paire 15 •
ECRANS A BOUGIE, Whatman, monture dorée	  —	7.25

	Cadre carré 9x9, ouverture ronde, diamètre 5	5 (fig. 196)	 	4.40
— rectangulaire 16x9, 2 ouvertures rondes, diamètre 5 5 (fig. 198)		6.50
— —	20x15, ouverture format carte postale (fig. 197)		8.25
— —	21.5x13,5,	—	—	— visite (fig. 199)		7.50

—	28x18,	—	—	— album (fig. 199)	 10.50
12,5x15,5,	 — visite (fig. 195)		3.50
21,5X17,5,	—	-	— album (fig. 195)		5 •

BOITES EN CARTONNAGE, recouvertes de placage mince, bois blanc on gris
pour pyrograver, peindre ou recouvrir de métal mince.

Boite à gants, 11,5x28,5x4, intérieur moire bleue ou rose	 	15.75
-- à mouchoirs, 17,5x17,5x4, intérieur moire bleue ou rose!	 	15.75
— à timbres et cartes, 11X19x4, intérieur placage	 	9.50
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PRIx

7.50
25 •

2
2.50
3 .
4
4.50
4.50

3.50
1.25
6.50

12 •
2.50
6

22.50

PLAQUES DE CUIVRE BATTUES AU MARTEAU
replanées et polies

No 1 6x9 centimètres	  3.75 I No 3 9x12 centimètres......
N° 2 7x10	—		  5.25 I No 4 13x18	—	......

Les plaques autres mesures sont vendues au poids et au cours.
r iceu-

VERNIS POUR LA GRAVURE
Ternis noir, en 1/2 boules (Marque Lamour)	  la pièce

- blanc, en boules	 —	
— à recouvrir	 —		  le flacon

au pinceau	 —	 -
— blanc liquide	 —
— à remordre	 — 	 - 	la boîte

OUTILS POUR LA GRAVURE
-Pointe emmanchée bois formant crayon Nos 1,2,3,4,5, 6, 8, 10, 12. 	

— aiguille	
— sèche, manche liège	
— — emmanchée bois	

'Burins coniques, carrés ou losanges	
Manche universel pour burins	
Roulette pour ombrer à grain (10 numéros)

la pièce

Paix

84 .
96 .

PRIx

132
150

2.25
4
1.25
7.75
2 •

10.50

J. NICOLAS AÎNÉ, AUBERT ET Cie, SUCCESSEURS	 95

LA GRAVURE A L'EAU FORTE

Traité pratique de gravure à l'eau forte, de Karl Robert	 12	•
Eau forte, pointe sèche, burin, de Fraipont	 4
La Gravure à l'eau forte, de Donjean	 3

PLIANTS FORME X
Hêtre teinté, couleur noyer

	

Hauteur 0m75x0m35	

	

— 0m75x0m60	

FIXES A ROULETTES
Hêtre teinté, couleur noyer

Hauteur 0m75x0m60	
Le même, en chêne ciré	

PAPIER NOIR POUR ÉCRIRE A LA CRAIE
Papier noir, en rouleaux, pour écrire à la craie, hauteur 1 mètre,

le rouleau de 10 mètres	  20	; le mètre

	

Craie Suzanne, 100 bâtons ronds en blanc	  la boîte
12	—	

- 100	—	couleurs assorties
12	—	

Compas en- bois pour tableaux noirs, avec pointe et porte-craie :
Longueur : 40 %X	 8.25 ; 50
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96

JOURNAL MENSUEL DE MODÈLES

ART DECORATI F
DIRECTEUR ARTISTIQUE : RENÉ LECLERC, *

Cette Revue traite de tous les procédés de déco-
ration: pyrogravure, métaux et cuir repoussés,
corne sculptée, émail, pochoirs, etc.

Les conditions d'abonnement sont:

UN AN	
Franc e 
	
	  55 •

Etran r	63 • et 69 •

, SIX MOIS France	
Etranger ...... 34 50 et

30 50
37 50

Les abonnements d'un an partent du t er janvier;
ceux de six mois, du l eT janvier ou du ter juillet.

Nous avons en magasin la collection complète
des numéros parus aux conditions ci-dessous :

	

Chaque numéro séparé	 	5 50
	Franco : France.... 	 	5 75

—	Etranger	 6 25 et	6 75
L'année complète (11e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e années) en fascicules séparés:

France	  55 . Etranger	  63 • et 69 •
Frais de port et d'emballage en plus.

L'année complète (12e année) ne comportant que six numéros, 133 à 138, est
fournie au prix du demi-abonnement:

.	France	  30 50 Etranger	  34 50 et 37 50
Frais de port et d'emballage en plus.

Les numéros non épuisés de la série 1 à 120, sont livrés à raison de 2 50 le no.
Franco: France	 	2 75 Etranger	 3 30 et	3 95

LES TAPISSERIES DE "L'ARTISAN PRATIQUE"
en 12 fascicules, le numéro	 	7 50

Franco : France	  7 75 Etranger 	  8 • et	8 45
Les 12 fascicules	 	75 •

Frais de port et d'emballage en sus.

LES POCHOIRS DE L'ARTISAN PRATIQUE "
Donnant 43 modèles de pochoirs, avec indication des couleurs à employer et expli-

cations des différents procédés, le numéro	 	5 75
Franco: France	  6 50 Etranger	 	7 35

RECUEILS A et 8 de 35 modèles pour batik, ou peinture sur soie, grandeur
naturelle, avec indication des tons à employer Chaque recueil		5 75

Franco : France	  6 50 Etranger	 	7 35
Les deux Recueils A. et 13 ensemble	  10 25

Franco: France	  11 40 Etranger	

RECUEIL • P. D.T. •. — Méthode d'impression sur tissu, papier et parchemin,
technique nouvelle avec 50 modèles en couleurs.

Prix	 9.50 Franco : France	 10.50 Etranger	

13 •

11.35

Nous avons toujours en magasin, à Lyon, tous les outils, objets, brochures, numéros
et produits de • L'Artisan Pratique e. Catalogue illustré...... 1 50 ; Franco...	2 50
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Boite en carton recou-
verte de toile noire, avec
fermoir, contenant :
lampe à alcool, flacon et
bouchon carburateur,
manche isolant et souffle-
rie à main en caoutchouc.

97J. NICOLAS AiNÉ, AUBERT ET d1e, SUCCESSEURS

LA PYROGRAVURE

I 4 A Pyrogravure est un procédé de décoration très intéressant à la portée des
amateurs. Il permet d'obtenir sur bois, sur cuir et sur tissus les effets les plus
	 variés.. L'Artisan Pratique ., revue mensuelle d'Art décoratif, publie dans chacun
de ses numéros de nombreux documents pour ce genre de décoration.

PYROVELOURS

Pour toutes fournitures :

Consulter le Catalogue spécial

de l'ARTISAN PRATIQUE

A	E	G	 J	Prix .. 1.56 ; Franco .. 2.50
L'Art de pyrograver le Bois, le Cuir et lee Etoffes, édition de . L'Artisan Pratique .,

un volume in-80, orné de nombreuses gravures ;

Prix ... 6.50; Franco: France ... 7.25

PANNEAUX POUR PYROGRAVURE en bois blanc

Dimensions	 18 X 14 22 x 16 24 X 19 27 x 22 41 x 33
Prix	 2.25 2.75 4	• 5	• 11.50
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Appareil t pyrograver électrique
Type H (fig. 204), fonctionne sur tous courants

de tension comprise entre 90 et 130 volts.

Appareil à pyrograver électrique

Type C (fig. 205), fonctionne sur tous courants
de tension comprise entre 75 et 260 volts.

98	 FOURNITURES ARTISTIQUES

APPAREILS ÉLECTRIQUES
A PYROGRAVER

Livré avec une pointe, en coffret bois blanc 	  	 132
—	deux pointes, —	—	 165

Livré avec deux pointes, en coffret bois blanc 	  200 >
—	noyer verni	  240

Chaque appareil est livré en ordre de
marche, avec cordon souple et prise
de courant. Une notice, jointe à l'ap-
pareil donne tous renseignements
utiles pour le bon fonctionnement.

Pointes de rechange

No 1 Pointe courbe universelle 34

No 2 — aiguille	— . 34 >

No 3 — plate	— . 34 >

No 4 — pyrove]ours ...... 42 >

1	2
	

3
	

4

En commandant, bien spécifier si les pointes sont destinées â un appareil C ou H.
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